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Россия, Чувашская Ресгryблика
428008 п Чебоксары, ул. Комбинатская,4

т/ф: (8352) 66-2З-22
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Паспорт качества .Т\Ъ

Наименование: Арматурные стержни базальтопластиковые
ту 57 14-006-13101102-2009, тс 2з52-09

Jtlbпарии 2

датаиспытания февраль 2011

датаизготовления
количество
видупаковки г/ящ.

Гараrrгшйный срок хранения армаryры - 24 мес. со дня изготовJIения

Сертификат соответствия Го сстроя Ро ссии Ns Р СС RU. В 0 8 1 . РП0 8. 0 1 22
от 1 7.09.2009п действителен до 1 7.09.20 1 1 г.

испьrганий м 1202-кJI от 14.06.2006 г,

ние Ns 21.01.05.571.П.000248.04.10 от 21.04.2010
.2015 п,

с о о mв е m с mву е m mр е б о в анлlял|

1 3 1 0 l |02-2009,т с 2з 52-09

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

наименование показателей
Норма для БПА

ту 57 14_006_1з l01 102_2009,
тс2352-09

Результаты
испытаний

Прочность при растяжении, МПа, не менее 1000 1052

Изгибающее напряжение армаryры, МПа,
не менее

1000 ,l073

Усилие вырыва арматуры из бетона, Н,
не менее

4000 12300
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