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• Гидроизоляция
• Грунтовки
• Ремонтные материалы

• Плиточная облицовка
• Устройство полов
• Утепление фасадов
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Серт. № 069734 QM08

Марка №1 в России

https://pxc-spb.ru/


Марка №1 в России

Шпаклевки Ceresit – белизна 
и гладкость ваших стен!Затирки Ceresit Aquastatic

• для отделки стен и потолков в сухих помещениях
• высокая степень белизны
• пластичность и удобство в работе
• высокая адгезия к основанию

• Защита от плесени и грибка
• Защита от влаги
• Защита от потери цвета

Качество для ПрофессионаловКачество для Профессионалов
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О КОМПАНИИ

Хенкель Баутехник

Компания ооо «ХенКель» БаутеХниК:
• основана	в	марте	2002	года;
• принадлежит	к	группе	компаний	«Хенкель»	—	одного	из	крупнейших	европейских	химических	концернов;
• производит	сухие	строительные	смеси	под	брендами	Ceresit,	Thomsit;
• насчитывает	более	750	сотрудников,	4	завода

(г.	Коломна,	Ульяновская	область,	Челябинская	область,	Ставропольский	край);
• завершает	строительство	пятой	производственной	площадки	в	г.	Новосибирске.

наше видение:
Мировой	лидер	в	брендах	и	технологиях.

наша цель:
Стать	лидером	рынка	по	всем	продуктовым	категориям,	во	всех	регионах	России	в	2014	году.

Качество:	
Мы	следуем	европейским	стандартам	и	осуществляем	3-ступенчатый	контроль	качества	производимой	продукции.	

долговечность	фасадных	систем	Ceresit	оценена	по	результатам	государственных	испытаний	более	чем	в	30	лет.	

наши нагРадЫ: 
В	2012	году	компания	Хенкель	Баутехник	стала	лауреатом	Национальной	премии	«Марка	года	№1	в	России».	
Ceresit	признан	Маркой	года	в	категориях	«Затирки	для	плитки»	и	«Системы	утепления	фасадов,	штукатурные».
В	2013	году	Ceresit	заслуженно	получил	почетное	звание	«Марка	№1	в	России	—	2013»	второй	раз	подряд.		
Бренд	стал	номером	один	в	категории	«Сухие	строительные	смеси».

система менеджмента и Бизнес-пРоцессЫ	ООО	«Хенкель»	Баутехник	соответствуют	
международным	стандартам:	
ISO 9001:2008 —	Системы	менеджмента	качества;	
ISO 14001:2004	—	Системы	экологического	менеджмента;	
BS OHSAS 18001:2007	—	Системы	менеджмента	охраны	здоровья	и	обеспечения	безопасности	труда.	

мЫ пРедлагаем системнЫе Решения	и	внимательно	относимся	ко	всем	аспектам	строительной	работы.
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СОДЕРЖАНИЕ

матеРиалЫ для устРоЙства оБлицовоК

Клеи для плитКи

Ceresit	СМ	9 Клей	для	керамической	плитки	для	внутренних	работ 5

Ceresit	СМ	11	Plus Клей	для	керамической	плитки	для	внутренних	и	наружных	работ	и	керамогранита	для	
внутренних	работ

7

Ceresit	СМ	12	Керамогранит Клей	для	напольной	плитки	крупного	формата	для	внутренних	работ 9

Ceresit	СМ	14	Extra Клей	для	керамической	плитки	и	керамогранита	для	внутренних	и	наружных	работ 11

Ceresit	СМ	117 Эластичный	клей	для	крепления	любых	видов	плитки
на	недеформирующихся	минеральных	основаниях

13

Ceresit	СМ	16	Flex Эластичный	клей	для	любых	видов	плитки	для	внутренних	и	наружных	работ 15

Ceresit	СМ	17	Super	Flex Высокоэластичный	клей	для	плитки	для	наружных	и	внутренних	работ 17

Ceresit	СМ	115 Клей	белый	для	мозаики	и	мрамора 19

затиРКи и сРедства для оБРаБотКи швов оБлицовоК

Ceresit	СЕ	33	Super Затирка	для	узких	швов	до	5	мм 21

Ceresit	СЕ	35	Super Затирка	для	широких	швов	от	4	до	15	мм 23

Ceresit	СЕ	40	Aquastatic Эластичная	водоотталкивающая	затирка	для	швов	до	10	мм 25

Ceresit	СЕ	43	Super	Strong Высокопрочная	эластичная	водоотталкивающая	затирка	для	швов	от	5	до	20	мм 27

Ceresit	СЕ	79	UltraPox 2-компонентная	химически	стойкая	эпоксидная	затирка	для	заполнения	швов
плиточных	облицовок	и	крепления	плиток

29

Ceresit	CS	25 Силиконовая	затирка 31

Ceresit	CT	10	Super Противогрибковая	водоотталкивающая	пропитка	для	швов 33

матеРиалЫ для устРоЙства полов

гРунтовКи

Thomsit	R	777 Водно-дисперсионная	грунтовка	для	впитывающих	оснований 35

Thomsit	R	766	Turbo Многоцелевая	грунтовка-концентрат	для	впитывающих	и	не	впитывающих	оснований 37

Thomsit	R	755 2-компонентная	эпоксидная	грунтовка 39

РемонтнЫе смеси

Thomsit	RS	88 Ремонтная	смесь	(толщина	слоя	1—100	мм) 41

Ceresit	CN	83 Ремонтная	смесь	для	бетона	(толщина	слоя	от	5	до	35	мм) 43

смеси для изготовления стяжеК

Ceresit	CN	80 Выравнивающая	смесь	для	пола	(от	10	до	80	мм) 45

Ceresit	CN	178 Выравнивающая	смесь	для	пола	(от	5	до	80	мм) 47

Ceresit	CN	88 Высокопрочная	выравнивающая	смесь	для	пола	(от	5	до	50	мм) 49

самовЫРавниваЮЩиеся (нивелиРуЮЩие) смеси для пола

Thomsit	DG Быстротвердеющая	самовыравнивающаяся	смесь	на	комплексном	вяжущем	(от	3	до	30	мм) 51

Thomsit	DD Самовыравнивающаяся	цементная	смесь	(от	0,5	до	5	мм) 53

Thomsit	DX Самовыравнивающаяся	цементная	смесь	(от	0,5	до	10	мм) 55

Ceresit	CN	68 Тонкослойная	самовыравнивающаяся	смесь	на	комплексном	вяжущем	(от	1	до	15	мм) 57

Ceresit	CN	76 Высокопрочная	самовыравнивающаяся	цементная	смесь	(от	4	до	15/50	мм) 59

Ceresit	CN	175 Универсальная	самовыравнивающаяся	смесь	на	комплексном	вяжущем	(от	3	до	60	мм) 61

Клеи для ЭластичнЫХ и теКстильнЫХ напольнЫХ поКРЫтиЙ

Thomsit	UK	200 Клей	для	текстильных	и	гетерогенных	ПВХ	покрытий 63

Thomsit	UK	400 Универсальный	клей	для	текстильных	и	ПВХ	покрытий 65

Thomsit	K	198 Клей	для	ПВХ	покрытий 67

Thomsit	K	188E	Extra Специальный	клей	Extra	для	ПВХ	и	каучуковых	покрытий 69

Thomsit	L	240D Клей	для	натурального	линолеума 71

Thomsit	K	182	Extra Неопреновый	контактный	клей	Extra 73

Thomsit	R	710 2-компонентный	полиуретановый	клей 75

Thomsit	T	425 Фиксатор	для	ковровых	плиток 77
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матеРиалЫ для тоКопРоводяЩиХ напольнЫХ поКРЫтиЙ

Thomsit	R	762 Токопроводящая	грунтовка 79

Thomsit	K	112 Токопроводящий	клей	для	ПВХ	и	каучуковых	покрытий 81

Клеи для паРКета

Thomsit	P	625 2-компонентный	полиуретановый	клей	для	паркета 83

Рекомендации	по	выбору	клеев	для	напольных	покрытий 85

Спецификация	шпателей,	применяемых	при	укладке	напольных	покрытий	(TKB	—	Technical	Briefing	Note	6) 88

гидРоизоляционнЫе и саниРуЮЩие матеРиалЫ

гидРоизоляционнЫе матеРиалЫ

Ceresit	CR	65 Цементная	гидроизоляционная	масса 89

Ceresit	CR	166 Эластичная	полимерцементная	гидроизоляционная	масса 91

Ceresit	CL	51 Эластичная	гидроизоляционная	мастика	под	плиточные	облицовки 93

Ceresit	CL	152 Водонепроницаемая	лента	для	герметизации	швов 95

саниРуЮЩие матеРиалЫ для осушения и заЩитЫ от солеЙ КладоК стаРЫХ зданиЙ

Ceresit	CR	61 Санирующая	штукатурка	предварительная 97

Ceresit	CR	62	WTA Санирующая	штукатурка	специальная 99

Ceresit	CR	64 Финишная	шпаклевка	для	санирующих	штукатурок 101

Ceresit	CО	81 Инъекционное	средство	для	блокирования	капиллярной	влаги 103

Ceresit	CО	84 Воздухововлекающая	добавка	для	штукатурок 105

матеРиалЫ для Ремонта Бетона, монтажа и анКеРовКи

матеРиалЫ для монтажа и анКеРовКи

Ceresit	СХ	1 Блиц-цемент 107

Ceresit	СХ	5 Монтажный	и	водоостанавливающий	цемент 109

Ceresit	СХ	15 Высокопрочная	быстротвердеющая	монтажная	смесь 111

матеРиалЫ для Ремонта Бетона и железоБетона

Ceresit	CD	24 Финишная	шпаклевка	для	бетона 113

Ceresit	CD	25/CD	26 Ремонтные	смеси	для	бетона:	мелкозернистая	(от	5	до	30	мм)	и	крупнозернистая	(от	30	до	100	мм) 115

Ceresit	CD	30 Антикоррозионная	и	адгезионная	смесь	для	ремонта	бетона 117

монтажнЫе Клеи

Ceresit	CB	10 Акриловый	монтажный	клей 119

Ceresit	CB	100 Акриловый	монтажный	клей 121

Ceresit	CB	150 Монтажный	клей	на	основе	синтетического	каучука 123

Ceresit	CB	200 Монтажный	клей	на	основе	полимера	FLEXTEC® 125

Ceresit	CB	300 Монтажный	клей-герметик	на	основе	полимера	FLEXTEC® 127

матеРиалЫ для отделКи стен и теплоизоляции Фасадов

гРунтовКи

Ceresit	CT	16 Грунтовка	под	декоративные	штукатурки 129

Ceresit	Грунтовка	для	стен/
Грунтовка	для	стен	«Зима» Грунтовка	под	покраску	и	поклейку	обоев 131

Ceresit	CT	17/CT	17	«Зима» Грунтовка	глубокого	проникновения 133

Ceresit	CT	19	Бетонконтакт Грунтовка	для	обработки	гладких	оснований
перед	нанесением	штукатурок	и	плиточных	клеев

135

КладочнЫе РаствоРЫ, штуКатуРКи и шпаКлевКи

Ceresit	CT	21 Клей	для	кладки	блоков	из	ячеистого	бетона 137

Ceresit	CT	24 Штукатурка	для	ячеистого	бетона 139

Ceresit	CT	29 Штукатурка	и	ремонтная	шпаклевка 141

Ceresit	CT	95/CT	95	«Зима» Белая	полимерная	шпаклевка	для	внутренних	работ	готовая	к	применению 143



Ceresit	CT	127 Белая	полимерная	шпаклевка	для	внутренних	работ 145

Ceresit	CT	225 Фасадная	финишная	шпаклевка	(белая	и	серая) 147

матеРиалЫ для систем наРужноЙ теплоизоляции

Ceresit	CT	83 Клей	для	пенополистирола 149

Ceresit	CT	84 Полиуретановый	клей	для	пенополистирола 151

Ceresit	CT	85 Штукатурно-клеевая	смесь	для	пенополистирола 153

Ceresit	CT	85	«Зима» Штукатурно-клеевая	смесь	для	пенополистирола 155

Ceresit	CT	180 Клей	для	минераловатных	плит 157

Ceresit	CT	190 Штукатурно-клеевая	смесь	для	минераловатных	плит 159

Ceresit	CT	190	«Зима» Штукатурно-клеевая	смесь	для	минераловатных	плит 161

Ceresit	Thermo	Universal Штукатурно-клеевая	смесь	для	пенополистирола	и	минераловатных	плит 163

деКоРативнЫе штуКатуРКи

Ceresit	Dekor	Plus Декоративная	штукатурка	для	фасадов 165

Ceresit	CT	35/	
CT	35	«Зима»

Минеральная	декоративная	штукатурка	«короед»	2,5/3,5	мм	 167

Ceresit	CT	137/	
CT	137	«Зима»

Минеральная	декоративная	штукатурка	«камешковая»	1,0/2,5	мм 169

Ceresit	CT	60/CT	63/СТ	64 Акриловые	декоративные	штукатурки	«камешковая»	1,5/2,5	мм	и	«короед»	3,0/2,0	мм 171

Ceresit	CT	174/CT	175 Силикатно-силиконовые	декоративные	штукатурки	«камешковая»	1,5/2,0	мм	и	«короед»	2,0	мм 173

Ceresit	CT	72/CT	73 Силикатные	декоративные	штукатурки	«камешковая»	1,5/2,5	мм	и	«короед»	2,0	мм 175

Ceresit	CT	74/CT	75 Силиконовые	декоративные	штукатурки	«камешковая»	1,5/2,5	мм	и	«короед»	2,0	мм 177

Ceresit	CT	77 Акриловая	декоративная	штукатурка	«мозаичная» 179

КРасКи

Ceresit	CT	42 Акриловая	краска	для	внутренних	и	наружных	работ 181

Ceresit	CT	44 Акриловая	краска	для	фасадов 183

Ceresit	CT	48 Силиконовая	краска	для	фасадов 185

Ceresit	CT	54 Силикатная	краска	для	фасадов 187

Рекомендации	по	подготовке	оснований	к	окрашиванию	акриловыми	красками	CT	42	и	CT	44 188

Физические	и	эксплуатационные	свойства	красок	и	декоративных	штукатурок	Ceresit 189

гидРоФоБизатоРЫ и пРотивогРиБКовЫе сРедства

Ceresit	CT	13 Гидрофобизатор	для	фасадов 191

Ceresit	CT	99 Противогрибковое	средство	(концентрат) 193

модиФициРуЮЩие доБавКи

Ceresit	СС	81 Адгезионная	добавка 195

Ceresit	СС	83 Эластификатор 197

деКоРативная КоллеКция VISAGE

Ceresit	CT	60	Visage Декоративная	акриловая	штукатурка,	зерно	0,5	мм 199

Ceresit	CT	710	Visage Декоративная	штукатурка	для	создания	фактуры	природного	камня 202

трафареты Visage для имитации каменных и кирпичных кладок 207

Ceresit	CT	720	Visage Декоративная	штукатурка	для	создания	фактуры	дерева 208

Ceresit	CT	721	Visage Пропитка,	придающая	цвет	натурального	дерева 210

Ceresit	CT	722	Visage Антиадгезионная	смазка 213

силиконовая матрица Visage для моделирования фактуры дерева 214

Ceresit	CT	730	Visage Люминесцентная	декоративная	штукатурка 215

Ceresit	CT	740	Visage Декоративная	краска	«Металлик» 218

Ceresit	CT	750	Visage Декоративный	лак	«Опал» 221

Наши	сертификаты 223

Информация,	представленная	в	данном	сборнике,	является	актуальной	на	момент	печати.
Компания	«Хенкель»	Баутехник	постоянно	совершенствует	свою	продукцию	и	оставляет	за	собой	право	на	внесение	изменений	
в	технические	характеристики	продукции	без	предварительного	уведомления.	Все	приведенные	в	данном	сборнике	технические	
характеристики	материалов	обеспечиваются	при	точном	соблюдении	инструкций	по	их	применению.	За	дополнительной	
информацией	обращайтесь	в	техническую	службу	компании	«Хенкель»	Баутехник.
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CM 9
Клей для керамической плитки для внутренних работ

Свойства

• водостойкий;
• устойчив	к	сползанию	плитки;
• пригоден	только	для	внутренних	работ;
• экологически	безопасен.

Область применения

Клей	СМ	9	предназначен	для	крепления	керамических	
плиток	(глазурованных	и	терракоты)	с	водопоглощением	не	
менее	3%	и	размером	до	30х30	см	на	недеформирующих-
ся	минеральных	основаниях	(таких	как	бетон,	цементные	
стяжки,	цементные	и	цементно-известковые	штукатурки),	
на	стенах	и	полах	только	внутри	зданий,	включая	помеще-
ния	с	постоянной	влажностью.
Может	быть	использован	в	качестве	кладочного	раствора	
для	возведения	кладок	из	кирпича.

Подготовка основания

Основание	должно	отвечать	требованиям	СНиП	3.04.01-87	
и	обладать	достаточной	несущей	способностью.	Очистить	
основание	от	пыли,	жиров,	битума	и	других	веществ,	снижа-
ющих	адгезию	клея.	Непрочные	участки	и	отслоения	следу-
ет	удалить.	Неровности	глубиной	до	5	мм	можно	выровнять	
клеем	не	менее	чем	за	1	сутки	до	крепления	плитки.	Не-
ровности	более	5	мм	на	стенах	рекомендуется	выравнивать	
штукатуркой	CT	24	или	CT	29,	а	на	полах	—	подходящей	
ремонтной	или	напольной	смесью.
Цементные	и	цементно-известковые	штукатурки,	цементные	
стяжки	(возраст	≥	28	дней,	влажность	≤	4%),	бетон	(возраст	
≥	3	месяцев,	влажность	≤	4%),	при	необходимости,	обра-
ботать	грунтовкой	CT	17.	Сильно	впитывающие	основания	
дважды	обработать	грунтовкой	CT	17	или	увлажнить.

Выполнение работ

Для	приготовления	смеси	берут	отмеренное	количество	чи-
стой	воды	с	температурой	от	+15	до	+20°C.	Сухую	смесь	по-
степенно	добавляют	в	воду	при	перемешивании,	добиваясь	
получения	однородной	массы	без	комков.	Перемешивание	
производят	миксером	или	дрелью	с	насадкой	при	скорости	
вращения	400—800	об/мин.	Затем	выдерживают	техно-
логическую	паузу	около	5	минут	для	созревания	смеси	и	
перемешивают	еще	раз.
Клей	наносят	на	основание	гладким	шпателем	и	профили-
руют	гребенчатую	структуру	зубчатым	шпателем.	Размер	
зубцов	выбирают	в	зависимости	от	размера	плиток	(см.	та-
блицу).	Плитки	не	замачивать!	Плитку	укладывают	на	клей	
и	прижимают	не	позднее	10	минут	после	его	нанесения,	
пока	клей	липнет	к	рукам.	Положение	плитки	можно	кор-

ректировать	в	течение	примерно	15	минут	после	укладки.	
Площадь	адгезионного	контакта	после	прижатия	плитки	
должна	быть	не	менее	65%	на	стенах	и	80%	на	полах.
Нельзя	укладывать	плитки	встык!	Ширину	швов	устанавли-
вают	в	зависимости	от	размера	плиток	и	условий	эксплуа-
тации.	Швы	облицовки	рекомендуется	заполнять	затирками	
Ceresit	группы	СЕ	не	ранее	чем	через	48	часов	после	уклад-
ки	плитки.
Свежие	остатки	клея	легко	смываются	водой,	высохшие	—
можно	удалить	только	механически.

Рекомендации

Работы	следует	выполнять	в	сухих	условиях,	при	темпера-
туре	воздуха	и	основания	от	+5	до	+30°C	и	относительной	
влажности	воздуха	не	выше	80%.

Срок хранения

В	сухих	условиях,	на	поддонах,	в	оригинальной	неповреж-
денной	упаковке	—	не	более	12	месяцев	со	дня	изготовления.

Упаковка

Сухая	смесь	Ceresit	СМ	9	поставляется	в	многослойных	бу-
мажных	мешках	по	25	кг.
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Технические характеристики

Состав	СМ	9:

смесь	цемента,	
минеральных	
заполнителей	
и	полимерных	
модификаторов

Насыпная	плотность	
сухой	смеси: 1,5	±	0,1	кг/дм3

Количество	воды	
затворения:

около	5,0	л		
на	25	кг	сухой	смеси

Плотность	смеси,		
готовой	к	применению: 1,6	±	0,1	кг/дм3

Подвижность	по	
погружению	конуса,	Пк: 8,5	±	1,0	см

Время	потребления: не	менее	2	часов

Температура	применения: от	+5	до	+30°C

Открытое	время: не	менее	10	минут

Время	корректировки: не	менее	15	минут

Сползание	плитки: не	более	0,5	мм

Заполнение	швов: через	48	часов

Адгезия	к	бетону		
в	возрасте	28	суток: не	менее	0,5	МПа

Морозостойкость	
затвердевшего	раствора: не	менее	50	циклов	(F50)

Температура	эксплуатации: до	+50°C

Группа	горючести: НГ	(ГОСТ	30244-94)

Ориентировочный	расход	сухой	смеси	CM	9
в	зависимости	от	размера	плитки:

Длина	стороны	
плитки,	см

Размер	зуба	
шпателя,	мм Расход	CM	9,	кг/м2

до	10 4 около	2,0

до	15 6 около	2,7

до	20 8 около	3,2

до	30 10 около	4,2

Примечание: расход материала зависит от качества под-
готовки основания и квалификации исполнителей работ 
и может быть выше указанных значений.
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Продукт содержит цемент и при взаимодействии с водой дает щелочную реакцию, поэтому при работе с ним необходимо 
защищать глаза и кожу. При попадании смеси в глаза следует промыть их водой и обратиться за помощью к врачу.

Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +20°C и относительной 
влажности воздуха 60%. В других условиях технические характеристики материала могут отличаться от указанных.

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными 
нормами и правилами РФ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, 
а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении 
в возможности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с из-
готовителем. Техническое описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием 
для безусловной ответственности изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие стано-
вятся недействительными.
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Свойства

• водостойкий;
• морозостойкий;
• устойчив	к	сползанию	плитки;
• пригоден	 для	 крепления	 керамогранитной	 плитки

на	полах	без	подогрева	внутри	зданий;
• совместим	с	гидроизоляцией	Ceresit	CR	65;
• пригоден	для	внутренних	и	наружных	работ;
• экологически	безопасен.

Область применения

Клей	СМ	11	Plus	предназначен	для	крепления	керамиче-
ских	и	каменных	плиток	с	водопоглощением	≥	3%	и	раз-
мером	до	40х40	см	на	недеформирующихся	минеральных	
основаниях	(таких	как	бетон,	цементные	стяжки,	цементные	
и	цементоизвестковые	штукатурки,	на	стенах	и	полах	внутри	
и	снаружи	зданий,	в	т.ч.	во	влажных	помещениях	с	гидрои-
золяцией	из	материала	CR	65).
Пригоден	для	крепления	керамогранитных	плиток	с	водо-
поглощением	<	3%	на	полах	без	подогрева,	отвечающих	
требованиям	СП	29.13330.2011,	в	помещениях	с	невысо-
кими	механическими	нагрузками	(жилых,	административных	
и	т.п.).
При	дополнительном	введении	эластификатора	СС	83	клей	
может	применяться	для	крепления	плиток	с	любым	водопо-
глощением	—	керамических,	керамогранитных,	клинкерных,	
каменных	(кроме	мраморных),	на	таких	основаниях	и	эле-
ментах	конструкций	как:
• стяжки	с	подогревом;
• цоколи,	парапеты,	фасады,	наружные	лестницы,	входные

группы,	балконы,	террасы,	эксплуатируемые	кровли;
• открытые	и	большие	крытые	бассейны;
• гипсокартон,	древесностружечные	плиты,	плиты	OSB

и	другие	деформирующиеся	основания;
• гипсовые	и	ангидритные	основания;
• эластичные	гидроизоляционные	покрытия	из	материалов

CR	166	и	CL	51;
• старые	плиточные	облицовки;
• прочные	акриловые	малярные	покрытия,	имеющие	хоро-

шую	адгезию	к	основанию;
• легкий	и	ячеистый	бетон;
• «молодой»	бетон	возрастом	не	менее	1	месяца.

Подготовка основания

Основание	должно	отвечать	требованиям	СНиП	3.04.01-
87	и	обладать	достаточной	несущей	способностью.	Очи-
стить	основание	от	пыли,	жиров,	битума	и	других	веществ,	
снижающих	адгезию	клея.	Непрочные	участки	и	отслоения	
следует	удалить.
Неровности	глубиной	до	5	мм	можно	выровнять	клеем	не	ме-
нее	чем	за	1	сутки	до	крепления	плитки.	Неровности	более	
5	мм	на	стенах	рекомендуется	выравнивать	штукатуркой	
CT	24	или	CT	29,	а	на	полах	—	подходящей	ремонтной	или	
напольной	смесью.

типичные основания (CM 11 Plus):
• цементные	и	цементно-известковые	штукатурки,	цемент-

ные	стяжки	(возраст	≥	28	дней,	влажность	≤	4%),	бетон
(возраст	≥	3	месяцев,	влажность	≤	4%),	при	необходимо-
сти,	обработать	грунтовкой	CT	17;

• гидроизоляционные	покрытия	из	материала	CR	65	(воз-
раст	от	3	до	7	суток).

нетипичные основания (CM 11 Plus + сс 83):
• гипсовые	штукатурки	(влажность	≤	1%),	ангидритные

стяжки	(влажность	≤	0,5%)	прошлифовать,	обеспылить
и	обработать	грунтовкой	CT	17;

• гипсокартонные	листы,	закрепленные	в	соответствии	с
рекомендациями	изготовителя,	плиты	ДСП	и	ДВП	(тол-
щиной	≥	22	мм)	обработать	грунтовкой	CT	17;

• плиты	OSB	(толщиной	≥	22	мм)	прошлифовать	грубой	на-
ждачной	бумагой	и	обеспылить;

•	 легкий	и	ячеистый	бетон	обеспылить	и	дважды	обработать	
грунтовкой	CT	17;

• гидроизоляционные	покрытия	из	материалов	CR	65	(воз-
раст	≥	7	суток),	CR	166	(возраст	≥	3	суток)	и	CL	51	(воз-
раст	≥	16	часов);

• старые	плиточные	облицовки	промыть	и	обезжирить;
• акриловые	малярные	покрытия	прошлифовать	грубой	на-

ждачной	бумагой	и	обеспылить.

Выполнение работ

Для	приготовления	смеси	берут	отмеренное	количество	
чистой	воды	с	температурой	от	+15	до	+20°C	или	эласти-

CM 11 Plus
Клей для плитки для внутренних и наружных работ
и керамогранита для внутренних работ
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фикатора	CC	83,	разбавленного	водой	в	соотношении	2:1.	
Сухую	смесь	постепенно	добавляют	в	жидкость	при	пере-
мешивании,	добиваясь	получения	однородной	массы	без	
комков.	Перемешивание	производят	миксером	или	дрелью	
с	насадкой	при	скорости	вращения	400—800	об/мин.	За-
тем	выдерживают	технологическую	паузу	около	5	минут	для	
созревания	смеси	и	перемешивают	еще	раз.
Клей	наносят	на	основание	гладким	шпателем	и	профилиру-
ют	гребенчатую	структуру	зубчатым	шпателем.	Размер	зуб-
цов	выбирают	в	зависимости	от	размера	плиток	(см.	табли-
цу).	Если	облицовка	будет	подвергаться	воздействию	влаги	
и	мороза,	а	также	в	случае	керамогранитных	и	каменных	
плиток,	рекомендуется	дополнительно	нанести	сплошной	
тонкий	слой	клея	на	монтажную	поверхность	плиток	(«ком-
бинированный	способ	крепления»).	Плитки	не	замачивать!	
Плитку	укладывают	на	клей	и	прижимают	не	позднее	15	
(20*)	минут	после	его	нанесения,	пока	клей	липнет	к	рукам.	
Положение	плитки	можно	корректировать	в	течение	20	(25*)	
минут	после	укладки.	Площадь	адгезионного	контакта	по-
сле	прижатия	плитки	должна	быть	не	менее	65%	на	стенах	
и	80%	на	полах.
Нельзя	укладывать	плитки	встык!	Ширину	швов	устанавли-
вают	в	зависимости	от	размера	плиток	и	условий	эксплуа-
тации.	Швы	облицовки	рекомендуется	заполнять	затирками	
Ceresit	группы	СЕ	не	ранее	чем	через	24	(72*)	часа	после	
укладки	плитки.
Свежие	остатки	клея	легко	смываются	водой,	высохшие	—	
можно	удалить	только	механически.

Рекомендации

Работы	следует	выполнять	в	сухих	условиях,	при	темпера-
туре	воздуха	и	основания	от	+5	до	+30°C	и	относительной	
влажности	воздуха	не	выше	80%.

Срок хранения

В	сухих	условиях,	на	поддонах,	в	оригинальной	неповреж-
денной	упаковке	—	не	более	12	месяцев	со	дня	изготовления.

Упаковка

Сухая	смесь	СМ	11	Plus	поставляется	в	многослойных	бу-
мажных	мешках	по	5	и	25	кг.

Технические характеристики

Состав	СМ	11	Plus:

смесь	цемента,	
минеральных	заполнителей	
и	полимерных	
модификаторов

Насыпная	плотность	
сухой	смеси: 1,5	±	0,1	кг/дм3

Количество	воды	
затворения:

около	6,0	л		
на	25	кг	сухой	смеси

Пропорция	смешивания		
с	эластификатором	СС	83:

4,0	л	СС	83	+	2,0	л	воды	
на	25	кг	сухой	смеси

Плотность	смеси,		
готовой	к	применению: 1,5	±	0,1	кг/дм3

Подвижность	по	
погружению	конуса,	Пк: 8,5	±	1,0	см

Время	потребления: не	менее	2	(1,5*)	часов

Температура	применения: от	+5	до	+30°C

Открытое	время: не	менее	15	(20*)	минут

Время	корректировки: не	менее	20	(25*)	минут

Сползание	плитки: не	более	0,5	мм

Заполнение	швов: через	24	(72*)	часа

Адгезия	к	бетону		
в	возрасте	28	суток: не	менее	0,8	(1,3*)	МПа

Морозостойкость	
контактной	зоны:

не	менее	100	циклов	
(Fкз100)

Температура	
эксплуатации: от	–50	до	+70°C

Группа	горючести: НГ	(ГОСТ	30244-94)

Ориентировочный	расход	сухой	смеси	CM	11	Plus
и	эластификатора	CC	83	в	зависимости	от	размера	плитки:

Длина	
стороны	

плитки,	см

Размер	зуба	
шпателя,	мм

Расход,	кг/м2

СМ	11	Plus СС	83*

до	5 3 около	1,7 около	0,27

до	10 4 около	2,0 около	0,32

до	15 6 около	2,7 около	0,43

до	25 8 около	3,6 около	0,58

до	30 10 около	4,2 около	0,67

Примечания:
 � расход материала зависит от качества подготовки осно-
вания и квалификации исполнителей работ и может быть 
выше указанных значений.

 � при комбинированном способе нанесения расход клея 
увеличивается.

* при добавлении эластификатора СС 83.

Продукт содержит цемент и при взаимодействии с водой дает щелочную реакцию, поэтому при работе с ним необходимо 
защищать глаза и кожу. При попадании смеси в глаза следует промыть их водой и обратиться за помощью к врачу.

Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +20°C и относительной 
влажности воздуха 60%. В других условиях технические характеристики материала могут отличаться от указанных. На 
основаниях с низкой впитывающей способностью время высыхания и твердения клея, а также время готовности к запол-
нению швов и нагружению облицовки могут существенно увеличиться.

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными 
нормами и правилами РФ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, 
а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении 
в возможности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с из-
готовителем. Техническое описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием 
для безусловной ответственности изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие стано-
вятся недействительными.
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Свойства

• имеет	текуче-пластичную	консистенцию;
• высокотехнологичный;
• предотвращает	образование	пустот	под	плиткой;
• обладает	высокой	адгезией;
• водостойкий;
• совместим	с	гидроизоляцией	Ceresit	CR	65;
• пригоден	только	для	внутренних	работ;
• экологически	безопасен.

Область применения

Клей	СМ	12	предназначен	для	крепления	напольных	ке-
рамогранитных,	керамических	и	каменных	плиток	(кроме	
мрамора),	преимущественно	крупного	формата	(до	60х60	
см),	на	недеформирующихся	бетонных	и	цементных	основа-
ниях,	на	полах	внутри	зданий,	в	т.ч.	во	влажных	помещениях	
с	гидроизоляцией	из	материала	CR	65.
С	добавкой	эластификатора	СС	83	клей	может	применяться	
для	крепления	перечисленных	видов	плиток:
• при	наружных	работах;
• на	стяжках	с	подогревом;
• на	эластичных	гидроизоляционных	покрытиях	из	матери-

алов	CR	166	и	CL	51;
• на	старых	плиточных	облицовках;
• на	«молодом»	бетоне	(возрастом	≥	1	месяца);
• на	ангидритных	стяжках	(внутри	зданий);
• на	деформирующихся	основаниях,	таких	как	ГВЛ,	ДСП,

ДВП,	OSB	(внутри	зданий).
Благодаря	текуче-пластичной	консистенции	клей	позволяет	
легко	и	быстро	укладывать	крупноформатную	плитку	без	
дополнительного	нанесения	клея	на	монтажную	поверхность	
плиток,	обеспечивая	максимальный	адгезионный	контакт.

Подготовка основания

Основание	должно	отвечать	требованиям	СНиП	3.04.01-87	
и	обладать	достаточной	несущей	способностью.	Очистить	
основание	от	пыли,	жиров,	битума	и	других	загрязнений.	Не-
прочные	участки	и	отслоения	следует	удалить.	Неровности	
до	5	мм	можно	выровнять	клеем	не	менее	чем	за	1	сутки	до	
крепления	плитки.	Неровности	свыше	5	мм	рекомендуется	
выровнять	подходящей	выравнивающей	смесью.
типичные основания (CM 12):
• цементные	стяжки	(возраст	≥	28	дней,	влажность	≤	4%),

бетон	(возраст	≥	3	месяцев,	влажность	≤	4%),	при	необ-
ходимости,	обработать	грунтовкой	CT	17;

• гидроизоляционные	покрытия	из	материала	CR	65	(воз-
раст	от	3	до	7	суток).

нетипичные основания (CM 12 + сс 83):
• ангидритные	стяжки	(влажность	≤	0,5%)	прошлифовать,

обеспылить	и	обработать	грунтовкой	CT	17;
• гипсоволокнистые	листы,	закрепленные	в	соответствии

с	рекомендациями	изготовителя,	ДСП	и	ДВП	(толщиной
≥	22	мм)	обработать	грунтовкой	CT	17;

• плиты	OSB	(толщиной	≥	22	мм)	прошлифовать	грубой	на-
ждачной	бумагой	и	обеспылить;

• гидроизоляционные	покрытия	из	материалов	CR	65	(воз-
раст	≥	7	суток),	CR	166	(возраст	≥	3	суток)	и	CL	51	(воз-
раст	≥	16	часов);

• старые	плиточные	облицовки	промыть	и	обезжирить.

Выполнение работ

Для	приготовления	смеси	берут	отмеренное	количество	
чистой	воды	с	температурой	от	+15	до	+20°C	или	разбав-
ленного	водой	эластификатора	CC	83	(пропорцию	см.	в	та-
блице).	Сухую	смесь	постепенно	добавляют	в	жидкость	при	
перемешивании,	добиваясь	получения	однородной	массы	
без	комков.	Перемешивание	производят	миксером	или	дре-
лью	с	насадкой	при	скорости	вращения	400—800	об/мин.	
Затем	выдерживают	технологическую	паузу	около	5	минут	
для	созревания	смеси	и	перемешивают	еще	раз.
Клей	наносят	на	основание	гладким	шпателем	и	профили-
руют	гребенчатую	структуру	зубчатым	шпателем.	Размер	
зубцов	выбирают	в	зависимости	от	размера	плиток	(см.	та-
блицу).	При	укладке	крупноформатной	плитки	рекомендует-
ся	использовать	12-мм	зубчатый	шпатель	М1	с	U-образными	
выемками.
Плитки	не	замачивать!	Плитку	укладывают	на	клей	и	при-
жимают	не	позднее	20	минут	после	его	нанесения.	Положе-
ние	плитки	можно	корректировать	в	течение	30	минут	после	
укладки.
Нельзя	укладывать	плитки	встык!	Ширину	швов	устанавли-
вают	в	зависимости	от	размера	плиток	и	условий	эксплуа-
тации.	Швы	облицовки	рекомендуется	заполнять	затирками	

CM 12 Керамогранит
Клей для напольной плитки крупного формата 
для внутренних работ
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Ceresit	группы	СЕ	не	ранее	чем	через	24	часа	после	укладки	
плитки	(с	эластификатором	—	не	ранее	чем	через	48	часов).
Свежие	остатки	клея	легко	смываются	водой,	высохшие	—	
можно	удалить	только	механически.

Рекомендации

Работы	следует	выполнять	в	сухих	условиях,	при	темпера-
туре	воздуха	и	основания	от	+5	до	+30°C	и	относительной	
влажности	воздуха	не	выше	80%.

Срок хранения

В	сухих	условиях,	на	поддонах,	в	оригинальной	неповреж-
денной	упаковке	—	не	более	12	месяцев	со	дня	изготовления.

Упаковка

Сухая	смесь	СМ	12	поставляется	в	многослойных	бумажных	
мешках	по	25	кг.

Технические характеристики

Состав	СМ	12:

смесь	цемента,	
минеральных	заполнителей	
и	полимерных	
модификаторов

Насыпная	плотность	
сухой	смеси: 1,45	±	0,1	кг/дм3

Количество	воды	
затворения:

6,0—6,25	л
на	25	кг	сухой	смеси

Пропорция	смешивания	
при	добавлении	
эластификатора:

2,0	л	СС	83	+	4,25	л	воды	
на	25	кг	сухой	смеси

Плотность	смеси,		
готовой	к	применению: 1,6	±	0,1	кг/дм2

Подвижность		
по	погружению	конуса,	Пк: 11,0	±	1,0	см3

Время	потребления: не	менее	2	(1,5*)	часов

Температура	применения: от	+5	до	+30°C

Открытое	время: не	менее	20	минут

Время	корректировки: не	менее	30	минут

Заполнение	швов: через	24	(48*)	часа

Адгезия	к	бетону		
в	возрасте	28	суток: не	менее	1,0	(1,3*)	МПа

Морозостойкость	
контактной	зоны		
(с	эластификатором):

не	менее	100	циклов	
(Fкз100)*

Температура	
эксплуатации:

до	+70°C
(от	–30	до	+70°C)*

Группа	горючести: НГ	(ГОСТ	30244-94)

Ориентировочный	расход	сухой	смеси	CM	12
и	эластификатора	CC	83	в	зависимости	от	размера	плитки

Длина	сторо-
ны	плитки,	см

Размер	зуба	
шпателя,	мм

Расход,	кг/м2

СМ	12 СС	83*

до	30 10 около	4,2 около	0,34

до	60 12 около	6,0 около	0,48

Примечание: расход материала зависит от качества под-
готовки основания и квалификации исполнителей работ 
и может быть выше указанных значений.
* при добавлении эластификатора СС 83.

Продукт содержит цемент и при взаимодействии с водой дает щелочную реакцию, поэтому при работе с ним необходимо 
защищать глаза и кожу. При попадании смеси в глаза следует промыть их водой и обратиться за помощью к врачу.

Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +20°C и относительной 
влажности воздуха 60%. В других условиях технические характеристики материала могут отличаться от указанных. На 
основаниях с низкой впитывающей способностью время высыхания и твердения клея, а также время готовности к запол-
нению швов и нагружению облицовки могут существенно увеличиться.

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными 
нормами и правилами РФ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, 
а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении 
в возможности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с из-
готовителем. Техническое описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием 
для безусловной ответственности изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие стано-
вятся недействительными.
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Свойства

• обладает	высокой	адгезией;
• водо-	и	морозостойкий;
• устойчив	к	сползанию	плитки;
• может	применяться	на	стяжках	с	подогревом;
• пригоден	для	внутренних	и	наружных	работ;
• экологически	безопасен.

Область применения

Клей	CM	14	Extra	предназначен	для	крепления	керамиче-
ских,	клинкерных	и	керамогранитных	плиток,	а	также	ис-
кусственного	облицовочного	камня	на	цементной	основе,	
размером	до	45х45	см,	на	стенах	и	полах,	внутри	(включая	
влажные	помещения	и	стяжки	с	подогревом)	и	снаружи	зда-
ний.	Применяется	на	недеформирующихся	бетонных	и	це-
ментных	основаниях.

Подготовка основания

Основание	должно	отвечать	требованиям	СНиП	3.04.01-87	
и	обладать	достаточной	несущей	способностью.	Очистить	
основание	от	пыли,	жиров,	битума	и	других	загрязнений.	
Непрочные	участки	и	отслоения	следует	удалить.	Неровно-
сти	глубиной	до	5	мм	можно	выровнять	клеем	не	менее	чем	
за	1	сутки	до	крепления	плитки.	Неровности	свыше	5	мм	ре-
комендуется	выровнять	подходящей	выравнивающей	смесью.
Цементно-песчаные	стяжки	и	штукатурки	(возраст	≥	28	дней,	
влажность	≤	4%),	бетон	(возраст	≥	3	месяцев,	влажность	
≤	4%),	при	необходимости,	обработать	грунтовкой	CT	17.

Выполнение работ

Для	приготовления	смеси	берут	отмеренное	количество	чи-
стой	воды	с	температурой	от	+15	до	+20°C.	Сухую	смесь	по-
степенно	добавляют	в	воду	при	перемешивании,	добиваясь	
получения	однородной	массы	без	комков.	Перемешивание	
производят	миксером	или	дрелью	с	насадкой	при	скорости	
вращения	400—800	об/мин.	Затем	выдерживают	техноло-
гическую	паузу	около	5	минут	для	созревания	смеси	и	пере-
мешивают	еще	раз.
Клей	наносят	на	основание	гладким	шпателем	и	профили-
руют	гребенчатую	структуру	зубчатым	шпателем.	Размер	
зубцов	выбирают	в	зависимости	от	размера	плиток	(см.	та-
блицу).	При	наружных	работах	рекомендуется	использовать	
комбинированный	способ	крепления	(т.е.	дополнительное	
нанесение	сплошного	тонкого	слоя	клея	на	монтажную	по-
верхность	плиток).
Плитки	не	замачивать!	Плитку	укладывают	на	клей	и	при-
жимают	не	позднее	20	минут	после	его	нанесения.	Положе-
ние	плитки	можно	корректировать	в	течение	20	минут	после	
укладки.

Нельзя	укладывать	плитки	встык!	Ширину	швов	устанавли-
вают	в	зависимости	от	размера	плиток	и	условий	эксплуа-
тации.	Швы	облицовки	рекомендуется	заполнять	затирками	
Ceresit	группы	СЕ	не	ранее	чем	через	24	часа	после	укладки	
плитки.
Свежие	остатки	клея	легко	смываются	водой,	высохшие	—	
можно	удалить	только	механически.

Рекомендации

Работы	следует	выполнять	в	сухих	условиях,	при	темпера-
туре	воздуха	и	основания	от	+5	до	+30°C	и	относительной	
влажности	воздуха	не	выше	80%.

Срок хранения

В	сухих	условиях,	на	поддонах,	в	оригинальной	неповреж-
денной	упаковке	—	не	более	12	месяцев	со	дня	изготовления.

Упаковка

Сухая	смесь	СМ	14	Extra	поставляется	в	многослойных	
бумажных	мешках	по	25	кг.

CM 14 Extra
Клей для керамической плитки и керамогранита
для внутренних и наружных работ C
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Технические характеристики

Состав	СМ	14	Extra:

смесь	цемента,	
минеральных	заполнителей	
и	полимерных	
модификаторов

Насыпная	плотность	
сухой	смеси: 1,45	±	0,1	кг/дм3

Количество	воды	
затворения:

6,0—6,25	л	
на	25	кг	сухой	смеси

Плотность	смеси,		
готовой	к	применению: 1,6	±	0,1	кг/дм3

Подвижность	по	
погружению	конуса,	Пк: 8,5	±	1,0	см

Время	потребления: не	менее	2	часов

Температура	применения: от	+5	до	+30°C

Открытое	время: не	менее	20	минут

Время	корректировки: не	менее	20	минут

Сползание	плитки: не	более	0,5	мм

Заполнение	швов: через	24	часа

Адгезия	к	бетону		
в	возрасте	28	суток: не	менее	0,8	МПа

Морозостойкость	
контактной	зоны:

не	менее	100	циклов	
(Fкз100)

Температура	
эксплуатации: от	–30	до	+70°C

Ориентировочный	расход	сухой	смеси	СМ	14	Extra
в	зависимости	от	размера	плитки

Длина	стороны	
плитки,	см

Размер	зуба	
шпателя,	мм

Расход	СМ	14	Extra,	
кг/м2

до	5 3 около	1,7

до	10 4 около	2,0

до	15 6 около	2,7

до	25 8 около	3,6

до	30 10 около	4,2

до	45 12 около	6,0

Примечания:
 � расход материала зависит от качества подготовки осно-
вания и квалификации исполнителей работ и может быть 
выше указанных значений;

 � при комбинированном способе нанесения расход клея 
увеличивается.

Продукт содержит цемент и при взаимодействии с водой дает щелочную реакцию, поэтому при работе с ним необходимо 
защищать глаза и кожу. При попадании смеси в глаза следует промыть их водой и обратиться за помощью к врачу.

Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +20°C и относительной 
влажности воздуха 60%. В других условиях технические характеристики материала могут отличаться от указанных.

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными 
нормами и правилами РФ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, 
а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении 
в возможности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с из-
готовителем. Техническое описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием 
для безусловной ответственности изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие стано-
вятся недействительными.
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Свойства

• обладает	высокой	адгезией;
• эластифицированный;
• водо-	и	морозостойкий;
• устойчив	к	сползанию	плитки;
• может	применяться	на	стяжках	с	подогревом;
• совместим	 с	 гидроизоляционными	 материалами

Ceresit	CR	65,	CR	166	и	CL	51;
• пригоден	для	внутренних	и	наружных	работ;
• экологически	безопасен.

Область применения

Клей	СМ	117	предназначен	для	крепления	всех	видов	
минеральных	плиток	—	керамических,	керамогранитных,	
клинкерных,	каменных	(кроме	мраморных)	и	т.п.,	на	неде-
формирующихся	минеральных	основаниях	(таких	как	бе-
тон,	цементные	стяжки,	цементные	и	цементо-известковые	
штукатурки),	на	стенах	и	полах,	внутри	и	снаружи	зданий.	
Может	применяться	на	таких	основаниях	и	элементах	кон-
струкций	как:
• цоколи,	парапеты,	стены	балконов	и	террас;
• крытые	бассейны	и	резервуары	с	водой;
• стяжки	с	подогревом	(внутри	зданий);
• жесткие	основания	с	гидроизоляционными	покрытиями

из	материалов	CR	65,	CR	166	и	CL	51;
• старые	плиточные	облицовки	(внутри	зданий);
• прочные	акриловые	малярные	покрытия	с	хорошей	адге-

зией	к	основанию	(внутри	зданий);
• легкий,	ячеистый	и	«молодой»	(возрастом	не	менее	1	ме-

сяца)	бетон	(внутри	зданий).
При	дополнительном	введении	эластификатора	СС	83	клей	
СМ	117	может	применяться	на	таких	основаниях	и	элемен-
тах	конструкций	как:
• гипсокартон,	древесностружечные	плиты,	OSB	и	другие

деформирующиеся	основания;
• наружные	лестницы,	входные	группы,	полы	балконов

и	террас,	эксплуатируемые	кровли;
• открытые	бассейны	и	резервуары	с	водой;
• стяжки	с	подогревом	(снаружи	зданий);
• гипсовые	и	ангидритные	основания;
• старые	плиточные	облицовки	(снаружи	зданий);
• прочные	акриловые	малярные	покрытия	с	хорошей	адге-

зией	к	основанию	(снаружи	зданий);
• легкий,	ячеистый	и	«молодой»,	возрастом	не	менее	1	ме-

сяца,	бетон	(снаружи	зданий).

Подготовка основания

Основание	должно	отвечать	требованиям	СНиП	3.04.01-
87	и	обладать	достаточной	несущей	способностью.	Очи-
стить	основание	от	пыли,	жиров,	битума	и	других	веществ,	
снижающих	адгезию	клея.	Непрочные	участки	и	отслоения	
следует	удалить.
Неровности	глубиной	до	5	мм	можно	выровнять	клеем	
СМ	117	не	менее	чем	за	1	сутки	до	крепления	плитки.	Не-

ровности	более	5	мм	на	стенах	рекомендуется	выравнивать	
штукатуркой	CT	24	или	CT	29,	а	на	полах	—	подходящей	
ремонтной	или	напольной	смесью.
типичные основания:
• цементные	и	цементно-известковые	штукатурки,	цемент-

ные	стяжки	(возраст	≥	28	дней,	влажность	≤	4%),	бетон	
(возраст	≥	3	месяцев,	влажность	≤	4%),	при	необходимо-
сти,	обработать	грунтовкой	CT	17.

нетипичные основания:
• гипсовые	штукатурки	(влажность	≤	1%),	ангидритные

стяжки	(влажность	≤	0,5%)	прошлифовать,	обеспылить
и	обработать	грунтовкой	CT	17;

• гипсокартонные	листы,	закрепленные	в	соответствии
с	рекомендациями	изготовителя,	ДСП	и	ДВП	(толщиной
≥	22	мм)	обработать	грунтовкой	CT	17;

• плиты	OSB	(толщиной	≥	22	мм)	прошлифовать	грубой	на-
ждачной	бумагой	и	обеспылить;

•	 легкий	и	ячеистый	бетон	обеспылить	и	дважды	обработать	
грунтовкой	CT	17;

• гидроизоляционные	покрытия	из	материалов	CR	65,
CR	166	(возраст	≥	3	суток)	и	CL	51	(возраст	≥	16	часов);

• старые	плиточные	облицовки	промыть	и	обезжирить;
• акриловые	малярные	покрытия	прошлифовать	грубой	на-

ждачной	бумагой	и	обеспылить.

Выполнение работ

Для	приготовления	смеси	берут	отмеренное	количество	
чистой	воды	с	температурой	от	+15	до	+20°C	или	эласти-

CM 117
Эластичный клей для крепления любых видов плитки 
на недеформирующихся минеральных основаниях
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фикатора	CC	83,	разбавленного	водой	в	соотношении	1:3.	
Сухую	смесь	постепенно	добавляют	в	жидкость	при	пере-
мешивании,	добиваясь	получения	однородной	массы	без	
комков.	Перемешивание	производят	миксером	или	дрелью	
с	насадкой	при	скорости	вращения	400—800	об/мин.	За-
тем	выдерживают	технологическую	паузу	около	5	минут	для	
созревания	смеси	и	перемешивают	еще	раз.
Клей	наносят	на	основание	гладким	шпателем	и	профилиру-
ют	гребенчатую	структуру	зубчатым	шпателем.	Размер	зуб-
цов	выбирают	в	зависимости	от	размера	плиток	(см.	табли-
цу).	Если	облицовка	будет	подвергаться	воздействию	влаги	
и	мороза,	а	также	в	случае	керамогранитных	и	каменных	
плиток,	рекомендуется	дополнительно	нанести	сплошной	
тонкий	слой	клея	на	монтажную	поверхность	плиток	(«ком-
бинированный	способ	крепления»).	Плитки	не	замачивать!	
Плитку	укладывают	на	клей	и	прижимают	не	позднее	20	
минут	после	его	нанесения,	пока	клей	липнет	к	рукам.	По-
ложение	плитки	можно	корректировать	в	течение	15	минут	
после	укладки.	Площадь	адгезионного	контакта	после	при-
жатия	плитки	должна	быть	не	менее	65%	на	стенах	и	80%	
на	полах.
Нельзя	укладывать	плитки	встык!	Ширину	швов	устанавли-
вают	в	зависимости	от	размера	плиток	и	условий	эксплуа-
тации.	Швы	облицовки	рекомендуется	заполнять	затирками	
Ceresit	группы	СЕ	не	ранее	чем	через	24	(48*)	часа	после	
укладки	плитки.
Свежие	остатки	клея	легко	смываются	водой,	высохшие	—	
можно	удалить	только	механически.

Рекомендации

Работы	следует	выполнять	в	сухих	условиях,	при	темпера-
туре	воздуха	и	основания	от	+5	до	+30°C	и	относительной	
влажности	воздуха	не	выше	80%.

Срок хранения

В	сухих	условиях,	на	поддонах,	в	оригинальной	неповреж-
денной	упаковке	—	не	более	12	месяцев	со	дня	изготовления.

Упаковка

Сухая	смесь	СМ	117	поставляется	в	многослойных	бумаж-
ных	мешках	по	25	кг.

Технические характеристики

Состав	СМ	117:
смесь	цемента,	минеральных	
заполнителей	и	полимерных	
модификаторов

Насыпная	плотность	
сухой	смеси: 1,3	±	0,1	кг/дм3

Количество	воды	
затворения:

7,0—8,0	л		
на	25	кг	сухой	смеси

Пропорция	смешивания	
с	эластификатором	
СС	83:

2,0	л	СС	83	+	6,0	л	воды	
на	25	кг	сухой	смеси

Плотность	смеси,	
готовой	к	применению: 1,5	±	0,1	кг/дм3

Подвижность	по	
погружению	конуса,	Пк: 7,0	±	1,0	см*

Время	потребления: не	менее	2	(1,5*)	часов
Температура	
применения: от	+5	до	+30°C

Открытое	время: не	менее	20	минут
Время	корректировки: не	менее	15	минут
Сползание	плитки: не	более	0,5	мм
Заполнение	швов: через	24	(48*)	часа
Адгезия	к	бетону	
в	возрасте	28	суток: не	менее	1,0	МПа

Морозостойкость	
контактной	зоны: не	менее	100	циклов	(Fкз100)

Температура	
эксплуатации: от	–50	до	+70°C

Группа	горючести: НГ	(ГОСТ	30244-94)

Ориентировочный	расход	сухой	смеси	СМ	117	и	эластифи-
катора	СС	83	в	зависимости	от	размера	плитки:

Длина	
стороны	
плитки,	см

Размер	зуба	
шпателя,	мм

Расход,	кг/м2

СМ	117 СС	83

до	10 4 около	1,8 около	0,15

до	15 6 около	2,5 около	0,20

до	25 8 около	3,2 около	0,25

до	30 10 около	3,6 около	0,30

до	40 12 около	4,7 около	0,38

Примечания:
 � расход материала зависит от качества подготовки осно-
вания и квалификации исполнителей работ и может быть 
выше указанных значений.

 � при комбинированном способе нанесения расход клея 
увеличивается.

* при добавлении эластификатора СС 83.

Продукт содержит цемент и при взаимодействии с водой дает щелочную реакцию, поэтому при работе с ним необходимо 
защищать глаза и кожу. При попадании смеси в глаза следует промыть их водой и обратиться за помощью к врачу.

Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +20°C и относительной 
влажности воздуха 60%. В других условиях технические характеристики материала могут отличаться от указанных. На 
основаниях с низкой впитывающей способностью время высыхания и твердения клея, а также время готовности к запол-
нению швов и нагружению облицовки могут существенно увеличиться.

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными 
нормами и правилами РФ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, 
а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении в 
возможности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с изго-
товителем. Техническое описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием для 
безусловной ответственности изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие становятся 
недействительными.
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Свойства

• эластичный,	устойчив	к	деформациям;
• обладает	высокой	адгезией	к	керамограниту,	клинкеру

и	природному	камню;
• водо-	и	морозостойкий;
• может	применяться	на	стяжках	с	подогревом,	балконах,

террасах,	в	крытых	бассейнах;
• может	применяться	на	таких	деформирующихся	основа-

ниях,	как	ДСП,	ДВП,	OSB,	гипсокартон;
• совместим	с	гидроизоляционными	материалами	Ceresit

CR	65,	CR	166	и	CL	51;
• пригоден	для	внутренних	и	наружных	работ;
• экологически	безопасен.

Область применения

Клей	CM	16	Flex	предназначен	для	крепления	всех	видов	
минеральных	плиток:	керамических,	керамогранитных,	
клинкерных,	из	природного	камня	(кроме	мрамора),	на	
стенах	и	полах	внутри	и	снаружи	зданий,	на	таких	основа-
ниях	как	бетон,	цементно-песчаные	и	цементо-известковые	
штукатурки,	цементно-песчаные	стяжки,	легкий	и	ячеистый	
бетон,	гидроизоляционные	покрытия	из	материалов	CR	65,	
CR	166	и	CL	51.
Применяется	при	устройстве	облицовок	на	цоколях,	пара-
петах,	входных	группах,	полах	балконов	и	террас,	эксплу-
атируемых	кровлях,	в	крытых	бассейнах	и	резервуарах	и	
т.д.	При	внутренних	работах	может	применяться	на	таких	
сложных	и	деформирующихся	основаниях,	как	стяжки	с	по-
догревом,	гипсовые	и	ангидритные	основания,	ДСП	и	OSB,	
гипсокартонные	и	гипсоволокнистые	листы.	Благодаря	эла-
стичности	клей	предотвращает	возникновение	скалываю-
щих	напряжений	при	деформациях.

Подготовка основания

Основание	должно	отвечать	требованиям	СНиП	3.04.01-87,	
иметь	достаточную	несущую	способность,	быть	сухим	и	очи-
щенным	от	пыли,	жиров,	битума	и	других	загрязнений.	Клей	
СМ	16	Flex	может	быть	применен	на	следующих	основаниях:
внутри и снаружи зданий:
• бетон	(возраст	≥	3	месяцев,	влажность	≤	4%);
• цементно-песчаные	и	цементно-известковые	штукатурки,

цементно-песчаные	стяжки	(возраст	≥	28	суток,	влаж-
ность	≤	4%);

• штукатурки	CT	24	и	CT	29	(возраст	≥	3	суток,	влажность
≤	4%);

• стяжки	из	напольных	смесей	на	цементном	вяжущем	(со-
гласно	рекомендациям	изготовителя);

• легкий	и	ячеистый	бетон,	обеспыленный	и	дважды	обра-
ботанный	грунтовкой	CT	17;

• гидроизоляционные	покрытия	из	материалов	CR	65
и	CR	166	(возраст	≥	3	суток).

внутри зданий:
• основания	гипсовые	и	на	смешанном	вяжущем	(влажность

≤	1%),	ангидритные	стяжки	(влажность	≤	0,5%),	прошли-
фованные,	обеспыленные	и	обработанные	грунтовкой
CT	17;

• гипсокартонные	и	гипсоволокнистые	листы,	закрепленные
в	соответствии	с	инструкциями	изготовителя,	обработан-
ные	грунтовкой	CT	17;

• ДСП	и	ДВП	(толщиной	≥	22	мм),	прошлифованные,	обе-
спыленные	и	обработанные	грунтовкой	CT	17;

• плиты	OSB	(толщиной	≥	22	мм),	прошлифованные	грубой
наждачной	бумагой	и	обеспыленные;

• гидроизоляционное	покрытие	из	материала	CL	51	(воз-
раст	≥	16	часов).

Непрочные	участки,	отслоения,	малярные	покрытия	следует	
удалить.	Сильно	впитывающие	основания	обработать	грун-
товкой	CT	17	и	высушить	в	течение	4-6	часов.	Неровности	до	
5	мм	можно	выровнять	клеем	не	менее	чем	за	1	сутки	до	кре-
пления	плиток.	Более	значительные	неровности	на	стенах	
рекомендуется	выравнивать	штукатурками	CT	24	или	CT	29,	
а	на	полах	—	напольными	смесями	Ceresit	группы	CN.

нВыполнение работ

Для	приготовления	смеси	берут	отмеренное	количество	чи-
стой	воды	с	температурой	от	+15	до	+20°C.	Сухую	смесь	по-
степенно	добавляют	в	воду	при	перемешивании,	добиваясь	
получения	однородной	массы	без	комков.	Перемешивание	
производят	миксером	или	дрелью	с	насадкой	при	скорости	

CM 16 Flex
Эластичный клей для любых видов плитки
для внутренних и наружных работ
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вращения	400—800	об/мин.	Затем	выдерживают	техноло-
гическую	паузу	около	5	минут	для	созревания	смеси	и	пере-
мешивают	еще	раз.
Клей	наносят	на	основание	гладким	шпателем	и	профили-
руют	гребенчатую	структуру	зубчатым	шпателем.	Размер	
зубцов	выбирают	в	зависимости	от	размера	плиток	(см.	та-
блицу).	При	наружных	работах	рекомендуется	дополнитель-
но	нанести	тонкий	сплошной	слой	клея	на	монтажную	по-
верхность	плиток	(«комбинированный	способ	крепления»).
Плитки	можно	крепить	в	течение	25	минут	после	нанесения	
клея.	Положение	плиток	можно	корректировать	в	течение	
25	минут	после	укладки.
Плитки	предварительно	не	замачивать!	Ширину	швов	уста-
навливают	в	зависимости	от	размера	плиток	и	условий	экс-
плуатации.	Для	заполнения	швов	рекомендуется	использо-
вать	затирки	Ceresit	группы	СЕ	не	ранее	чем	через	24	часа	
после	крепления	плиток.
Свежие	остатки	клея	легко	смываются	водой,	высохшие	—
можно	удалить	только	механически.

Рекомендации

Работы	следует	выполнять	в	сухих	условиях,	при	темпера-
туре	воздуха	и	основания	от	+5	до	+30°C	и	относительной	
влажности	воздуха	не	выше	80%.

Срок хранения

В	сухих	условиях,	на	поддонах,	в	оригинальной	неповреж-
денной	упаковке	—	не	более	12	месяцев	со	дня	изготовления.

Упаковка

Сухая	смесь	СМ	16	Flex	поставляется	в	многослойных	
бумажных	мешках	по	25	кг.

Технические характеристики

Состав	СМ	16	Flex:

смесь	цемента,	
минеральных	заполнителей	
и	полимерных	
модификаторов

Насыпная	плотность	
сухой	смеси: 1,20	±	0,1	кг/дм3

Количество	воды	
затворения:

7,5—8,0	л	
на	25	кг	сухой	смеси

Плотность	смеси,		
готовой	к	применению: 1,55±0,1	кг/дм3

Подвижность	по	
погружению	конуса,	Пк: 8,0	±	1,0	см

Время	потребления: не	менее	2	часов

Температура	применения: от	+5	до	+30°С

Открытое	время: не	менее	25	минут

Время	корректировки: не	менее	25	минут

Сползание	плитки: не	более	0,5	мм

Заполнение	швов: через	24	часа

Адгезия	к	бетону	
в	возрасте	28	суток: не	менее	1,0	МПа

Морозостойкость	
контактной	зоны:

не	менее	100	циклов	
(Fкз100)

Температура	эксплуатации: от	–50	до	+70°С

Группа	горючести: НГ	(ГОСТ	30244-94)

Ориентировочный	расход	сухой	смеси	CM	16	Flex
в	зависимости	от	размера	плитки:

Длина	стороны	
плитки,	см

Размер	зуба	
шпателя,	мм

Расход	СМ	16	
кг/м2

до	10 4 около	2,0

до	15 6 около	2,7

до	25 8 около	3,6

до	30 10 около	4,2

Примечания:
 � расход материала зависит от качества подготовки осно-
вания и квалификации исполнителей работ и может быть 
выше указанных значений.

 � при комбинированном способе нанесения расход клея 
увеличивается.

Продукт содержит цемент и при взаимодействии с водой дает щелочную реакцию, поэтому при работе с ним необходимо 
защищать глаза и кожу. При попадании смеси в глаза следует промыть их водой и обратиться за помощью к врачу.

Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +20°C и относительной 
влажности воздуха 60%. В других условиях технические характеристики материала могут отличаться от указанных. На 
основаниях с низкой впитывающей способностью время высыхания и твердения клея, а также время готовности к запол-
нению швов и нагружению облицовки могут существенно увеличиться.

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными 
нормами и правилами РФ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, 
а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении 
в возможности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с из-
готовителем. Техническое описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием 
для безусловной ответственности изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие стано-
вятся недействительными.
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Свойства

• высокоэластичный,	устойчив	к	деформациям;
• обладает	высокой	адгезией;
• водо-	и	морозостойкий;
• устойчив	к	сползанию	плитки;
• может	применяться	на	гипсокартоне	и	ДСП;
• идеален	для	бассейнов;
• идеален	для	стяжек	с	подогревом;
• пригоден	для	укладки	плиток	крупного	формата;
• совместим	с	гидроизоляционными	материалами	Ceresit

CR	65,	CR	166	и	CL	51;
• пригоден	для	внутренних	и	наружных	работ;
• выпускается	в	двух	версиях	—	стандартной	и	с	понижен-

ным	пылеобразованием	(«Stop	Dust»);
• экологически	безопасен.

Область применения

Клей	СМ	17	Super	Flex	предназначен	для	крепления	всех	
видов	минеральных	плиток	—	керамических,	керамогра-
нитных,	клинкерных,	каменных	(кроме	мраморных)	и	т.п.,	
на	стенах	и	полах	внутри	и	снаружи	зданий,	преимуще-
ственно	на	сложных	и	деформирующихся	основаниях	и	эле-
ментах	конструкций,	таких	как:
• гипсокартон,	ДСП,	ГВЛ,	OSB;
• цоколи,	парапеты,	входные	группы,	балконы,	террасы,

эксплуатируемые	кровли;
• крытые	и	открытые	бассейны;
• стяжки	с	подогревом	внутри	и	снаружи	зданий;
• гипсовые	и	ангидритные	основания;
• жесткие	и	эластичные	гидроизоляционные	покрытия

из	материалов	CR	65,	CR	166	и	CL	51;
• старые	плиточные	облицовки;
• прочные	не	отслаивающиеся	малярные	покрытия;
• легкий	и	ячеистый	бетон;
• «молодой»	бетон	возрастом	не	менее	1	месяца.
Благодаря	высокой	эластичности	клей	предотвращает	воз-
никновение	скалывающих	напряжений	между	плиткой	и	ос-
нованием	при	деформациях.
Выпускается	в	двух	версиях	—	стандартной	и	с	пониженным
пылеобразованием	(«Stop	Dust»).

Подготовка основания

Основание	должно	отвечать	требованиям	СНиП	3.04.01-
87	и	обладать	достаточной	несущей	способностью.	Очи-
стить	основание	от	пыли,	жиров,	битума	и	других	веществ,	
снижающих	адгезию	клея.	Непрочные	участки	и	отслоения	
следует	удалить.
Неровности	глубиной	до	5	мм	можно	выровнять	клеем	
СМ	17	Super	Flex	не	менее	чем	за	1	сутки	до	крепления	
плитки.	Неровности	более	5	мм	на	стенах	рекомендуется	
выравнивать	штукатуркой	CT	24	или	CT	29,	а	на	полах	—
подходящей	ремонтной	или	напольной	смесью.

типичные основания:
• цементные	и	цементно-известковые	штукатурки,	цемент-

ные	стяжки	(возраст	≥	28	дней,	влажность	≤	4%),	бетон
(возраст	≥	3	месяцев,	влажность	≤	4%),	при	необходимо-
сти,	обработать	грунтовкой	CT	17.

нетипичные основания:
• гипсовые	штукатурки	(влажность	≤	1%),	ангидритные

стяжки	(влажность	≤	0,5%)	прошлифовать,	обеспылить
и	обработать	грунтовкой	CT	17;

• гипсокартонные	листы,	закрепленные	в	соответствии
с	рекомендациями	изготовителя,	ДСП	и	ДВП	(толщиной
≥	22	мм)	обработать	грунтовкой	CT	17;

• плиты	OSB	(толщиной	≥	22	мм)	прошлифовать	грубой	на-
ждачной	бумагой	и	обеспылить;

• легкий	и	ячеистый	бетон	обеспылить	и	дважды	обрабо-
тать	грунтовкой	CT	17;

• гидроизоляционные	покрытия	из	материалов	CR	65,
CR	166	(возраст	≥	3	суток)	и	CL	51	(возраст	≥	16	часов);

• старые	плиточные	облицовки	промыть	и	обезжирить;
• акриловые	малярные	покрытия	прошлифовать	грубой	на-

ждачной	бумагой	и	обеспылить.

Выполнение работ

Для	приготовления	смеси	берут	отмеренное	количество	чи-
стой	воды	с	температурой	от	+15	до	+20°C.	Сухую	смесь	
постепенно	добавляют	в	воду	при	перемешивании,	доби-
ваясь	получения	однородной	массы	без	комков.	Переме-
шивание	производят	миксером	или	дрелью	с	насадкой	при	

CM 17 Super Flex
Высокоэластичный клей для плитки
для наружных и внутренних работ C
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скорости	вращения	400—800	об/мин.	Затем	выдерживают	
технологическую	паузу	около	5	минут	для	созревания	сме-
си	и	перемешивают	еще	раз.	Клей	наносят	на	основание	
гладким	шпателем	и	профилируют	гребенчатую	структу-
ру	зубчатым	шпателем.	Размер	зубцов	выбирают	в	зави-
симости	от	размера	плиток	(см.	таблицу).	Если	облицовка	
будет	подвергаться	воздействию	влаги	и	мороза,	а	также	
в	случае	керамогранитных	и	каменных	плиток,	рекоменду-
ется	дополнительно	нанести	сплошной	тонкий	слой	клея	на	
монтажную	поверхность	плиток	(«комбинированный	способ	
крепления»).	Плитки	не	замачивать!	Плитку	укладывают	на	
клей	и	прижимают	не	позднее	30	минут	после	его	нанесе-
ния,	пока	клей	липнет	к	рукам.	Положение	плитки	можно	
корректировать	в	течение	30	минут	после	укладки.	Площадь	
адгезионного	контакта	после	прижатия	плитки	должна	быть	
не	менее	65%	на	стенах	и	80%	на	полах.
Нельзя	укладывать	плитки	встык!	Ширину	швов	устанавли-
вают	в	зависимости	от	размера	плиток	и	условий	эксплуа-
тации.	Швы	облицовки	рекомендуется	заполнять	затирками	
Ceresit	группы	СЕ	не	ранее	чем	через	24	часа	после	укладки	
плитки.
Свежие	остатки	клея	легко	смываются	водой,	высохшие	мож-
но	удалить	только	механически.

Рекомендации

Работы	следует	выполнять	в	сухих	условиях,	при	темпера-
туре	воздуха	и	основания	от	+5	до	+30°C	и	относительной	
влажности	воздуха	не	выше	80%.

Срок хранения

В	сухих	условиях,	на	поддонах,	в	оригинальной	неповреж-
денной	упаковке	—	не	более	12	месяцев	со	дня	изготовления.

Упаковка

Сухая	смесь	СМ	17	Super	Flex	поставляется	в	многослойных	
бумажных	мешках	по	5	и	25	кг.

Технические характеристики

Состав	СМ	17	Super	Flex:

смесь	цемента,	
минеральных	заполнителей	
и	полимерных	
модификаторов

Насыпная	плотность	
сухой	смеси: 1,25	±	0,1	кг/дм3

Количество	воды	
затворения:
при	работе	на	стенах
при	работе	на	полах

на	25	кг	сухой	смеси:

8,5—9,0	л	воды
9,0	–	9,5	л	воды

Плотность	смеси,	готовой	
к	применению: 1,45	±	0,1	кг/дм3

Подвижность	по	
погружению	конуса,	Пк: 8,5	±	1,0	см

Время	потребления: не	менее	2	часов

Температура	применения: от	+5	до	+30°C

Открытое	время: не	менее	30	минут

Время	корректировки: не	менее	30	минут

Сползание	плитки: не	более	0,5	мм

Заполнение	швов: через	24	часа

Адгезия	к	бетону	
в	возрасте	28	суток: не	менее	1,3	МПа

Морозостойкость	
контактной	зоны:

не	менее	100	циклов	
(Fкз100)

Температура	
эксплуатации: от	–50	до	+70°C

Ориентировочный	расход	сухой	смеси	CM	17	Super	Flex
в	зависимости	от	размера	плитки:

Длина	стороны	
плитки,	см

Размер	зуба	
шпателя,	мм Расход,	кг/м2

до	10 4 около	1,5

до	15 6 около	2,1

до	25 8 около	2,7

до	30 10 около	3,2

до	40 12 около	4,1

Примечания:
 � расход материала зависит от качества подготовки осно-
вания и квалификации исполнителей работ и может быть 
выше указанных значений.

 � при комбинированном способе нанесения расход клея 
увеличивается.

* при количестве воды затворения 9,0 л на 25 кг сухой
смеси.

Продукт содержит цемент и при взаимодействии с водой дает щелочную реакцию, поэтому при работе с ним необходимо 
защищать глаза и кожу. При попадании смеси в глаза следует промыть их водой и обратиться за помощью к врачу.

Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +20°C и относительной 
влажности воздуха 60%. В других условиях технические характеристики материала могут отличаться от указанных. На 
основаниях с низкой впитывающей способностью время высыхания и твердения клея, а также время готовности к запол-
нению швов и нагружению облицовки могут существенно увеличиться.

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными 
нормами и правилами РФ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, 
а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении 
в возможности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с из-
готовителем. Техническое описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием 
для безусловной ответственности изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие стано-
вятся недействительными.
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Свойства

• обеспечивает	отсутствие	пятен	и	выцветов	на	мраморной
облицовке;

• водо-	и	морозостойкий;
• устойчив	к	сползанию	плитки;
• может	применяться	на	стяжках	с	подогревом;
• пригоден	для	внутренних	и	наружных	работ;
• экологически	безопасен.

Область применения

Клей	СМ	115	предназначен	для	крепления	плиток	из	всех	
видов	мрамора,	светлого	известняка,	просвечивающих	по-
род	камня,	а	также	стеклянной	мозаики,	на	недеформирую-
щихся	минеральных	основаниях	(таких	как	бетон,	цементные	
стяжки,	цементные	и	цементно-известковые	штукатурки),	на	
стенах	и	полах	внутри	и	снаружи	зданий,	в	т.ч.	в	помещениях	
с	постоянной	влажностью,	на	стяжках	с	подогревом	(внутри	
зданий),	цоколях,	парапетах,	стенах	балконов	и	террас	и	т.д.
При	дополнительном	введении	эластификатора	СС	83	клей	
СМ	115	может	применяться	на	таких	основаниях	и	элемен-
тах	конструкций	как:
• полы	балконов	и	террас,	наружные	лестницы,	входные

группы,	эксплуатируемые	кровли;
• крытые	и	открытые	бассейны;
• стяжки	с	подогревом	снаружи	зданий;
• гипсокартон,	древесностружечные	плиты,	плиты	OSB

и	другие	деформирующиеся	основания;
• гидроизоляция	CR	65,	CR	166	и	CL	51;
• гипсовые	и	ангидритные	основания;
• старые	плиточные	облицовки;
• легкий	и	ячеистый	бетон;
• «молодой»	бетон	возрастом	не	менее	1	месяца.
Применение	клея	на	основе	белых	цементов	позволяет	из-
бежать	пятен	и	выцветов	на	мраморе.
В	бассейнах	ковровую	мозаику	рекомендуется	применять
скрепленную	в	ковры	только	с	лицевой	стороны.

Подготовка основания

Основание	должно	отвечать	требованиям	СНиП	3.04.01-
87	и	обладать	достаточной	несущей	способностью.	Очи-
стить	основание	от	пыли,	жиров,	битума	и	других	веществ,	
снижающих	адгезию	клея.	Непрочные	участки	и	отслоения	
следует	удалить.
Неровности	глубиной	до	5	мм	можно	выровнять	клеем	
СМ	115	не	менее	чем	за	1	сутки	до	крепления	плитки.	Не-
ровности	более	5	мм	на	стенах	рекомендуется	выравнивать	
штукатуркой	CT	24	или	CT	29,	а	на	полах	–	подходящей	
ремонтной	или	напольной	смесью.
типичные основания:
• цементные	и	цементно-известковые	штукатурки,	цемент-

ные	стяжки	(возраст	не	менее	28	дней,	влажность	не	бо-
лее	4%),	бетон	(возраст	не	менее	3	месяцев,	влажность	–
не	более	4%)	при	необходимости	обработать	грунтовкой
CT	17.

нетипичные основания:
• гипсовые	штукатурки	(влажность	≤	1%),	ангидритные

стяжки	(влажность	≤	0,5%)	прошлифовать,	обеспылить	и
обработать	грунтовкой	CT	17;

• гипсокартонные	листы,	закрепленные	в	соответствии
с	рекомендациями	изготовителя,	ДСП	и	ДВП	(толщиной
≥	22	мм)	обработать	грунтовкой	CT	17;

• плиты	OSB	(толщиной	≥	22	мм)	прошлифовать	грубой	на-
ждачной	бумагой	и	обеспылить;

• гидроизоляционные	покрытия	из	материалов	CR	65,
CR	166	(возраст	≥	3	суток)	и	CL	51	(возраст	≥	16	часов);

•	 легкий	и	ячеистый	бетон	обеспылить	и	дважды	обработать	
грунтовкой	CT	17;

• старые	плиточные	облицовки	промыть	и	обезжирить.

Выполнение работ

Для	приготовления	смеси	берут	отмеренное	количество	
чистой	воды	с	температурой	от	+15	до	+20°C	или	разбав-
ленного	водой	эластификатора	CC	83	(пропорцию	см.	в	та-
блице).	Сухую	смесь	постепенно	добавляют	в	жидкость	при	
перемешивании,	добиваясь	получения	однородной	массы	
без	комков.	Перемешивание	производят	миксером	или	дре-
лью	с	насадкой	при	скорости	вращения	400—800	об/мин.	
Затем	выдерживают	технологическую	паузу	около	5	ми-
нут	для	созревания	смеси	и	перемешивают	еще	раз.	Клей	
наносят	на	основание	гладким	шпателем	и	профилируют	
гребенчатую	структуру	зубчатым	шпателем.	Размер	зубцов	
выбирают	в	зависимости	от	размера	плиток	(см.	таблицу).	
Если	облицовка	будет	подвергаться	воздействию	влаги	и	мо-
роза,	а	также	в	случае	просвечивающих	плиток,	рекоменду-

CM 115
Клей белый для мозаики и мрамора
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ется	дополнительно	нанести	сплошной	тонкий	слой	клея	на	
монтажную	поверхность	плиток	(«комбинированный	способ	
крепления»).	Плитки	не	замачивать!	Плитку	укладывают	на	
клей	и	прижимают	не	позднее	20	(15*	минут	после	его	на-
несения,	пока	клей	липнет	к	рукам.	Положение	плитки	можно	
корректировать	в	течение	25	минут	после	укладки.	Площадь	
адгезионного	контакта	после	прижатия	плитки	должна	быть	
не	менее	65%	на	стенах	и	80%	на	полах.
Нельзя	укладывать	плитки	встык!	Ширину	швов	устанавли-
вают	в	зависимости	от	размера	плиток	и	условий	эксплуа-
тации.	Швы	облицовки	рекомендуется	заполнять	затиркой	
Ceresit	СЕ	40	не	ранее	чем	через	24	часа	после	укладки	
плитки.
Свежие	остатки	клея	легко	смываются	водой,	высохшие	мож-
но	удалить	только	механически.

Рекомендации

Работы	следует	выполнять	в	сухих	условиях,	при	темпера-
туре	воздуха	и	основания	от	+5	до	+30°C	и	относительной	
влажности	воздуха	не	выше	80%.

Срок хранения

В	сухих	условиях,	на	поддонах,	в	оригинальной	неповреж-
денной	упаковке	–	не	более	12	месяцев	со	дня	изготовления.

Упаковка

Сухая	смесь	CM	115	поставляется	в	многослойных	бумаж-
ных	мешках	по	5	и	25	кг.

Технические характеристики

Состав	СМ	115:

смесь	белого	цемента,	
минеральных	заполнителей	
и	полимерных	
модификаторов

Цвет: белый

Насыпная	плотность	
сухой	смеси: 1,3	±	0,1	кг/дм3

Количество	воды	
затворения:

6,75—7,5	л	на	25	кг	сухой	
смеси

Пропорция	смешивания	с	
эластификатором	СС	83:

2,0	л	СС	83	+	5,5	л	воды	
на	25	кг	сухой	смеси

Плотность	смеси,		
готовой	к	применению: 1,5	±	0,1	кг/дм3

Подвижность	по	
погружению	конуса,	Пк: 7,5	±	1,0	см

Время	потребления: не	менее	2	(1*	часов)

Температура	применения: от	+5	до	+30°C

Открытое	время: не	менее	20	(15*	минут)

Время	корректировки: не	менее	25	минут

Сползание	плитки: не	более	0,5	мм

Заполнение	швов: через	24	(48*	часа)

Адгезия	к	бетону		
в	возрасте	28	суток: не	менее	0,8	(1,1*	МПа)

Морозостойкость	
контактной	зоны:

не	менее	100	циклов	
(Fкз100)

Температура	
эксплуатации: от	–50	до	+70°C

Группа	горючести: НГ	(ГОСТ	30244-94)

Ориентировочный	расход	сухой	смеси	СМ	115	
и	эластификатора	СС	83	в	зависимости	от	размера	
плитки:

Д лина	 сто-
роны	плитки,	
см

Размер	зуба	
шпателя,	мм

Расход,	кг/м2

СМ	115 СС	83

до	10 4 около	2,5 около	0,20

до	15 6 около	3,4 около	0,27

до	25 8 около	3,9 около	0,31

до	30 10 около	4,4 около	0,35

Примечания:
 � расход материала зависит от качества подготовки осно-
вания и квалификации исполнителей работ и может быть 
выше указанных значений.

 � при комбинированном способе нанесения расход клея 
увеличивается.

* при добавлении эластификатора СС 83.

Продукт содержит цемент и при взаимодействии с водой дает щелочную реакцию, поэтому при работе с ним необходимо 
защищать глаза и кожу. При попадании смеси в глаза следует промыть их водой и обратиться за помощью к врачу.

Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +20°C и относительной 
влажности воздуха 60%. В других условиях технические характеристики материала могут отличаться от указанных. На 
основаниях с низкой впитывающей способностью время высыхания и твердения клея, а также время готовности к запол-
нению швов и нагружению облицовки могут существенно увеличиться.

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными 
нормами и правилами РФ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, 
а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении 
в возможности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с из-
готовителем. Техническое описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием 
для безусловной ответственности изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие стано-
вятся недействительными.
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Свойства

•	 выпускается	в	26-ти	цветах,	включая	белый;
•	 обладает	 противогрибковым	 эффектом	 (формула	

«MicroProtect»);
•	 имеет	гладкую	поверхность;
•	 водо-	и	морозостойкая;
•	 пригодна	для	наружных	и	внутренних	работ;
•	 экологически	безопасна.

Область применения

Затирка	CE	33	Super	предназначена	для	заполнения	швов	
керамических	и	каменных	облицовок,	устроенных	на	неде-
формирующихся	основаниях	(таких	как	бетон,	цементные	
стяжки	и	штукатурки),	на	полах	и	стенах	внутри	и	снаружи	
зданий,	при	ширине	шва	до	5	мм.	Может	применяться	в	не-
больших	крытых	бассейнах.
Обладает	противогрибковым	действием	и	пригодна	для	экс-
плуатации	в	условиях	периодического	увлажнения	(в	ванных	
комнатах,	душевых,	кухнях	и	т.п.).
Угловые,	деформационные	и	примыкающие	к	санитарно-
техническому	оборудованию	швы	рекомендуется	заполнять	
силиконовой	затиркой	CS	25.

Подготовка основания

Заполнение	швов	плиточной	облицовки	следует	выполнять	
только	по	истечении	срока,	указанного	в	инструкции	на	ис-
пользованный	клей.	Если	для	крепления	плитки	использова-
лась	традиционная	цементно-песчаная	смесь,	заполнение	
швов	можно	производить	не	ранее	чем	через	7	суток	после	
укладки	плитки.
Основание	и	плиточный	клей	должны	быть	сухими.	Кром-
ки	швов	должны	быть	очищены	от	плиточного	клея,	а	также	
от	пыли,	жиров	и	других	загрязнений,	препятствующих	ад-
гезии	затирки.	Края	плиток	рекомендуется	смочить	влажной	
губкой.	При	заполнении	швов	существующей	плиточной	об-
лицовки	старую	затирку	следует	полностью	удалить.	Швы	
облицовок	должны	иметь	одинаковую	глубину	и	ширину.	
В	случае	матовой,	неглазурованной	или	каменной	плитки	
необходимо	произвести	пробу	на	окрашивание	плитки	пиг-
ментами,	содержащимися	в	затирке.

Выполнение работ

Для	приготовления	смеси	берут	отмеренное	количество	чи-
стой	воды	с	температурой	от	+15	до	+20°C.	Сухую	смесь	по-
степенно	добавляют	в	воду	при	перемешивании,	добиваясь	
получения	однородной	массы	без	комков.	Перемешивание	
небольших	количеств	затирки	производят	вручную,	а	зна-
чительных	—	миксером	или	дрелью	с	насадкой	при	скоро-
сти	вращения	400—800	об/мин.	Затем	выдерживают	тех-
нологическую	паузу	около	5	минут	для	созревания	смеси	
и	перемешивают	еще	раз.	Смесь,	готовая	к	применению,	
должна	быть	израсходована	в	течение	60	минут	с	момента	
приготовления.	Передозировка	воды	приводит	к	ухудшению	
технических	характеристик	затирки!

Затирку	резиновым	шпателем	наносят	на	облицовку	и	рас-
пределяют	по	ее	поверхности,	аккуратно	втирая	в	швы.	
Излишек	затирки	собирают	шпателем	и	вновь	повторяют	
операцию.	Через	5—10	минут	поверхность	облицовки	ак-
куратно	протирают	влажной,	хорошо	отжатой,	часто	спо-
ласкиваемой	губкой.	Чрезмерное	увлажнение	швов	может	
привести	к	появлению	разнотона!	Высохший	налет	с	плитки	
удаляют	сухой	мягкой	тряпкой	через	24	часа	после	заполне-
ния	швов.	Технологический	проход	и	первый	контакт	с	водой	
возможны	через	24	часа	после	заполнения	швов.

Рекомендации

Работы	следует	выполнять	при	температуре	воздуха	и	осно-
вания	от	+5	до	+30°C	и	относительной	влажности	воздуха	
не	выше	80%.	Повышенная	влажность	основания,	разное	
количество	воды	затворения,	неравномерное	высыхание	и	
слишком	интенсивное	заглаживание	швов	могут	привести	
к	появлению	разнотона.	Во	избежание	различия	оттенков	
швов,	на	одной	плоскости	рекомендуется	использовать	за-
тирку	одной	партии.	При	работе	следует	использовать	ин-
струменты	из	нержавеющих	материалов.	В	течение	24	часов	
после	заполнения	швов	затирку	необходимо	предохранять	
от	пересыхания	и	контакта	с	водой.

Срок хранения

В	сухих	условиях,	на	поддонах,	в	оригинальной	неповреж-
денной	упаковке	—	не	более	12	месяцев	со	дня	изготовле-
ния.

CE 33 Super
Затирка для узких швов до 5 мм C
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Упаковка

Сухая	смесь	CE	33	Super	поставляется	в	многослойных	бу-
мажных	мешках	по	2,5	и	25	кг.

Технические характеристики

Состав	CE	33	Super:

смесь	цемента,	
минеральных	
заполнителей,	
пигментов	и	полимерных	
модификаторов

Насыпная	плотность		
сухой	смеси: 1,0	±	0,1	кг/дм3

Количество	воды	
затворения:

0,32—0,33	л	
на	1	кг	сухой	смеси

Плотность	смеси,		
готовой	к	применению: 1,75	±	0,1	кг/дм3

Подвижность	по	
погружению	конуса,	П

к
: 8,0	±	1,0	см

Время	потребления: не	менее	60	минут

Температура	применения: от	+5	до	+30°C

Возможность	
технологического	прохода: через	24	часа

Прочность	на	сжатие		
в	возрасте	28	суток: не	менее	15	МПа

Прочность	на	растяжение	
при	изгибе	в	возрасте	28	
суток:

не	менее	3,5	МПа

Адгезия	к	бетону	в	
возрасте	28	суток: не	менее	0,5	МПа

Морозостойкость	
затвердевшего	раствора:

не	менее	100	циклов	
(F100)

Температура	
эксплуатации: от	–50	до	+70°C

Группа	горючести: НГ	(ГОСТ	30244-94)

Ориентировочный	расход	сухой	смеси	CE	33	Super
в	зависимости	от	ширины	шва	и	размера	плитки:

Размер	 плитки,	
см

Ширина	
шва,	мм

Расход	CE	33	Super,
	кг/м2	
облицовки

5Х5 2 около	0,5

5Х5 3 около	0,7

10Х10 2 около	0,4

10Х20 3 около	0,4

15Х15 3 около	0,4

20Х20 5 около	0,5

Примечание:
 � расход материала зависит от качества подготовки осно-
вания и квалификации исполнителей работ и может быть 
выше указанных значений.

	Цветовая гамма СЕ 33 Super

01 белый 47 сиена

04 серебристо-серый 49 кирпичный

07 серый 52 какао

10 манхеттен 55 светло-коричневый

13 антрацит 58 тёмно-коричневый

16 графит 64 мята

28 персик 67 киви

31 роса 70 зелёный

34 розовый 73 оливковый

40 жасмин 79 крокус

41 натура 82 голубой

43 багамы 85 серо-голубой

46 карамель 88 тёмно-синий

Продукт содержит цемент и при взаимодействии с водой дает щелочную реакцию, поэтому при работе с ним необходимо 
защищать глаза и кожу. При попадании смеси в глаза следует промыть их водой и обратиться за помощью к врачу.

Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +20°C и относительной 
влажности воздуха 60%. В других условиях технические характеристики материала могут отличаться от указанных.

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными 
нормами и правилами РФ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, 
а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении в 
возможности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с изго-
товителем. Техническое описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием для 
безусловной ответственности изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие становятся 
недействительными.
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Свойства

•	 выпускается	5-ти	цветов;
•	 водо-	и	морозостойкая;
•	 устойчива	к	образованию	трещин	в	широких	швах;
•	 пригодна	для	наружных	и	внутренних	работ;
•	 экологически	безопасна.

Область применения

Затирка	CE	35	Super	предназначена	для	заполнения	швов	
декоративных	кладок	из	камня,	керамического	кирпича	
и	стеклянных	блоков,	а	также	швов	керамических	и	камен-
ных	облицовок,	устроенных	на	недеформирующихся	осно-
ваниях	(таких	как	бетон,	цементные	стяжки	и	штукатурки),	
на	полах	и	стенах	внутри	и	снаружи	зданий,	при	ширине	
шва	от	4	до	15	мм.	Может	применяться	в	небольших	крытых	
бассейнах.
При	дополнительном	введении	эластификатора	СС	83	за-
тирку	можно	использовать	на	облицовках,	устроенных	на	
деформирующихся	основаниях	(ДСП,	гипсокартоне	и	т.п.),	
и	в	открытых	бассейнах.
Угловые,	деформационные	и	примыкающие	к	санитарно-
техническому	оборудованию	швы	рекомендуется	заполнять	
силиконовой	затиркой	CS	25.

Подготовка основания

Заполнение	швов	плиточной	облицовки	следует	выполнять	
только	по	истечении	срока,	указанного	в	инструкции	на	ис-
пользованный	клей.	Если	для	крепления	плитки	использова-
лась	традиционная	цементно-песчаная	смесь,	заполнение	
швов	можно	производить	не	ранее	чем	через	7	суток	после	
укладки	плитки.
Основание	и	плиточный	клей	должны	быть	сухими.	Кромки	
швов	должны	быть	очищены	от	плиточного	клея,	а	также	от	
пыли,	жиров	и	других	загрязнений,	препятствующих	адге-
зии	затирки.	Края	плиток	рекомендуется	смочить	влажной	
губкой.	При	заполнении	швов	существующей	плиточной	об-
лицовки	старую	затирку	следует	полностью	удалить.	Швы	
облицовок	должны	иметь	одинаковую	глубину.
В	случае	матовой,	неглазурованной	или	каменной	плитки	
необходимо	произвести	пробу	на	окрашивание	плитки	пиг-
ментами,	содержащимися	в	затирке.

Выполнение работ

Для	приготовления	смеси	берут	отмеренное	количество	чи-
стой	воды	с	температурой	от	+15	до	+20°C.	Сухую	смесь	по-
степенно	добавляют	в	воду	при	перемешивании,	добиваясь	
получения	однородной	массы	без	комков.	Перемешивание	
небольших	количеств	затирки	производят	вручную,	а	зна-
чительных	—	миксером	или	дрелью	с	насадкой	при	скоро-
сти	вращения	400—800	об/мин.	Затем	выдерживают	тех-
нологическую	паузу	около	5	минут	для	созревания	смеси	
и	перемешивают	еще	раз.	Смесь,	готовая	к	применению,	
должна	быть	израсходована	в	течение	2	часов	с	момента	
приготовления.	Передозировка	воды	приводит	к	ухудшению	
технических	характеристик	затирки!

В	зависимости	от	вида	выполняемых	работ	смесь	может	быть	
приготовлена	с	различной	консистенцией.
заполнение швов плиточных облицовок:
Затирку	резиновым	шпателем	наносят	на	облицовку	и	рас-
пределяют	по	ее	поверхности,	аккуратно	втирая	в	швы.	
Излишек	затирки	собирают	шпателем	и	вновь	повторяют	
операцию.	Через	5—10	минут	поверхность	облицовки	ак-
куратно	протирают	влажной,	хорошо	отжатой,	часто	спо-
ласкиваемой	губкой.	Чрезмерное	увлажнение	швов	может	
привести	к	появлению	разнотона!	Высохший	налет	с	плитки	
удаляют	сухой	мягкой	тряпкой	через	24	часа	после	запол-
нения	швов.
заполнение швов декоративных кладок:
Швы	облицовок	из	необработанного	камня	и	декоративных	
кладок	заполняют	при	помощи	строительного	шприцписто-
лета	или	конусообразного	пакета.	Работы	рекомендуется	
проводить	сверху	вниз.	Сразу	после	заполнения	швов	за-
тирку	заглаживают	узким	шпателем	или	фуговкой,	ширина	
которых	немного	меньше	ширины	шва.	Сначала	рекоменду-
ется	заглаживать	вертикальные	швы,	затем	—	горизонталь-
ные.	Излишки	затирки	удаляют	шпателем	или	щеткой	после	
того,	как	она	немного	затвердеет.
Технологический	проход	и	первый	контакт	с	водой	возможны	
через	24	часа	после	заполнения	швов.

Рекомендации

Работы	следует	выполнять	при	температуре	воздуха	и	осно-
вания	от	+5	до	+30°C	и	относительной	влажности	воздуха	
не	выше	80%.	Повышенная	влажность	основания,	разное	

CE 35 Super
Затирка для широких швов от 4 до15 мм C
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количество	воды	затворения,	неравномерное	высыхание	
и	слишком	интенсивное	заглаживание	швов	могут	привести	
к	появлению	разнотона.	Во	избежание	различия	оттенков	
швов	на	одной	плоскости	рекомендуется	использовать	за-
тирку	одной	партии.	При	работе	следует	использовать	ин-
струменты	из	нержавеющих	материалов.	В	течение	24	часов	
после	заполнения	швов	затирку	необходимо	предохранять	
от	пересыхания	и	контакта	с	водой.

Срок хранения

В	сухих	условиях,	на	поддонах,	в	оригинальной	неповреж-
денной	упаковке	—	не	более	12	месяцев	со	дня	изготовления.

Упаковка

Сухая	смесь	CE	35	Super	поставляется	в	многослойных	бу-
мажных	мешках	по	5	и	25	кг.

Технические характеристики

Состав	CE	35	Super:

смесь	цемента,	
минеральных	
заполнителей,	
пигментов	и	полимерных	
модификаторов

Насыпная	плотность		
сухой	смеси: 1,0	±	0,1	кг/дм3

Количество	воды	
затворения:
на	полах
на	стенах
на	декоративных	кладках

на	5	кг	сухой	смеси:
ок.	1,10	л
ок.	0,80	л
ок.	0,50	л

Пропорция	смешивания	с	
эластификатором	СС	83:

0,25	л	СС	83	+	0,90	л	воды	
на	5	кг	смеси

Плотность	смеси,		
готовой	к	применению: 1,8	±	0,1	кг/дм3

Подвижность	по	
погружению	конуса,	Пк: 8,0	±	1,0	см

Время	потребления: не	менее	2	часов

Температура	применения: от	+5	до	+30°C

Возможность	
технологического	прохода: через	24	часа

Прочность	на	сжатие		
в	возрасте	28	суток: не	менее	12	МПа

Прочность	на	растяжение	
при	изгибе	в	возрасте	28	
суток:

не	менее	3,0	МПа

Адгезия	к	бетону		
в	возрасте	28	суток: не	менее	0,5	МПа

Морозостойкость	
затвердевшего	раствора:

не	менее	100	циклов	
(F100)

Температура	
эксплуатации: от	–50	до	+70°C

Ориентировочный	расход	сухой	смеси	CE	35	Super
в	зависимости	от	ширины	шва	и	размера	плитки:

Размер	плитки,	
см Ширина	шва,	мм

Расход	CE	35	
Super,	кг/м2	
облицовки

20Х20 5 около	0,4

25Х25 8 около	0,8

30Х30 10 около	1,0

40Х40 12 около	1,0

50Х50 12 около	1,2

Примечание:
 � расход материала зависит от качества подготовки осно-
вания и квалификации исполнителей работ и может быть 
выше указанных значений.

Цветовая гамма СЕ 35 Super

07 серый 58 тёмно-коричневый

16 графит 46 карамель

49 клинкер

Продукт содержит цемент и при взаимодействии с водой дает щелочную реакцию, поэтому при работе с ним необходимо 
защищать глаза и кожу. При попадании смеси в глаза следует промыть их водой и обратиться за помощью к врачу.

Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +20°C и относительной 
влажности воздуха 60%. В других условиях технические характеристики материала могут отличаться от указанных.

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными 
нормами и правилами РФ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, 
а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении 
в возможности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с из-
готовителем. Техническое описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием 
для безусловной ответственности изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие стано-
вятся недействительными.
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Свойства

•	 выпускается	30-ти	цветов,	включая	белый;
•	 обладает	усиленным	противогрибковым	эффектом	

(формула	Trio	Protection	«Micro	Protect»);
•	 водоотталкивающая	(эффект	Aquastatic);
•	 устойчива	к	загрязнению,	легко	моется;
•	 эластичная,	устойчива	к	деформациям;
•	 обладает	высокой	стойкостью	цвета;
•	 идеально	гладкая;
•	 водо-	и	морозостойкая;
•	 может	применяться	на	полах	с	подогревом;
•	 пригодна	для	внутренних	и	наружных	работ;
•	 экологически	безопасна.

Область применения

Затирка	CE	40	Aquastatic	предназначена	для	заполнения	
швов	керамических,	каменных	(в	том	числе	мраморных)	
и	стеклянных	облицовок	на	полах	и	стенах	внутри	и	снару-
жи	зданий,	при	ширине	шва	до	10	мм.	Благодаря	высокой	
эластичности	затирка	может	применяться	на	деформиру-
ющихся	основаниях	(ДСП,	древесностружечных	плитах,	
гипсокартоне	и	др.)	и	основаниях,	подверженных	темпера-
турным	колебаниям	(полах	с	подогревом,	террасах,	ваннах	
открытых	бассейнов	и	т.п.).
Благодаря	эффекту	«Aquastatic»	(гидрофобным	свойствам)	
и	формуле	«MicroProtect»	(высокой	стойкости	к	грибку	и	пле-
сени)	затирка	CE	40	оптимальна	для	применения	в	помеще-
ниях	с	постоянной	влажностью:	ванных	комнатах,	душевых,	
кухнях	и	т.п.	
Угловые,	деформационные	и	примыкающие	к	санитарно-
техническому	оборудованию	швы	рекомендуется	заполнять	
силиконовой	затиркой	CS	25.

Подготовка основания

Заполнение	швов	плиточной	облицовки	следует	выполнять	
только	по	истечении	срока,	указанного	в	инструкции	на	ис-
пользованный	клей.	Если	для	крепления	плитки	использова-
лась	традиционная	цементно-песчаная	смесь,	заполнение	
швов	можно	производить	не	ранее	чем	через	7	суток	после	
укладки	плитки.
Основание	и	плиточный	клей	должны	быть	сухими.	Кром-
ки	швов	должны	быть	очищены	от	плиточного	клея,	а	также	
от	пыли,	жиров	и	других	загрязнений,	препятствующих	ад-
гезии	затирки.	Края	плиток	рекомендуется	смочить	влажной	
губкой.	При	заполнении	швов	существующей	плиточной	об-
лицовки	старую	затирку	следует	полностью	удалить.	Швы	
облицовок	должны	иметь	одинаковую	глубину.
В	случае	матовой,	неглазурованной	или	каменной	плитки	
необходимо	произвести	пробу	на	окрашивание	плитки	пиг-
ментами,	содержащимися	в	затирке.

Выполнение работ

Для	приготовления	смеси	берут	отмеренное	количество	чи-
стой	воды	с	температурой	от	+15	до	+20°C.	Сухую	смесь	по-
степенно	добавляют	в	воду	при	перемешивании,	добиваясь	
получения	однородной	массы	без	комков.	Перемешивание	
необходимо	производить	миксером	или	дрелью	с	насадкой	
при	скорости	вращения	400—800	об/мин.	Затем	выдержи-
вают	технологическую	паузу	около	5	минут	для	созрева-
ния	смеси	и	перемешивают	еще	раз.	Смесь,	готовая	к	при-
менению,	должна	быть	израсходована	в	течение	2	часов	
с	момента	приготовления.	Передозировка	воды	приводит	
к	ухудшению	технических	характеристик	затирки!
Швы	заполняют	затиркой	при	помощи	резинового	шпателя,	
собирая	излишки	с	поверхности	диагональными	движения-
ми.	Примерно	через	15	минут	поверхность	облицовки	ак-
куратно	протирают	влажной,	хорошо	отжатой,	часто	спо-
ласкиваемой	губкой.	Чрезмерное	увлажнение	швов	может	
привести	к	появлению	разнотона!	Высохший	налет	с	плитки	
удаляют	сухой	мягкой	тряпкой	не	позднее	8	часов	после	
заполнения	швов.	Технологический	проход	возможен	через	
8	часов,	а	первый	контакт	с	водой	—	через	7	дней	после	
заполнения	швов.	

 Рекомендации

Работы	следует	выполнять	при	температуре	воздуха	и	осно-
вания	от	+5	до	+30°C	и	относительной	влажности	воздуха	
не	выше	80%.	Повышенная	влажность	основания,	разное	

CE 40 Aquastatic
Эластичная водоотталкивающая затирка 
для швов до 10 мм C
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количество	воды	затворения,	неравномерное	высыхание	
и	слишком	интенсивное	заглаживание	швов	могут	привести	
к	появлению	разнотона.	Во	избежание	различия	оттенков	
швов,	на	одной	плоскости	рекомендуется	использовать	за-
тирку	одной	партии.	При	работе	следует	использовать	ин-
струменты	из	нержавеющих	материалов.	В	течение	24	часов	
после	заполнения	швов	затирку	необходимо	предохранять	
от	пересыхания	(защищать	от	прямых	солнечных	лучей,	ве-
тра,	нагрева	и	т.д.),	а	в	течение	7	дней	—	от	контакта	с	водой	
(при	наружных	работах	предусматривать	защиту	от	дождя).

Срок хранения

В	сухих	условиях,	на	поддонах,	в	оригинальной	неповреж-
денной	упаковке	—	не	более	24	месяцев	со	дня	изготовления.

Упаковка

Сухая	смесь	CE	40	Aquastatic	поставляется	в	полимерных	
ведрах	по	2	кг.

Технические характеристики

Состав	CE	40	Aquastatic:
смесь	цемента,	минеральных	
заполнителей,	пигментов	и	
полимерных	модификаторов

Насыпная	плотность	
сухой	смеси: 0,95	±	0,1	кг/дм3

Количество	воды	
затворения:

0,6	–	0,64	л	на	2	кг	сухой	
смеси

Плотность	смеси,	
готовой	к	применению: 1,75	±	0,1	кг/дм3

Подвижность	по	
погружению	конуса,	Пк: 7,5	±	1,0	см

Время	потребления: не	менее	2	часов
Температура	
применения: от	+5	до	+30°C

Возможность	
технологического	
прохода:

через	8	часов

Прочность	на	сжатие		
в	возрасте	28	суток: не	менее	15	МПа

Прочность	на	
растяжение	при	изгибе		
в	возрасте	28	суток:

не	менее	3,5	МПа

Адгезия	к	бетону		
в	возрасте	28	суток: не	менее	0,6	МПа

Достижение	полной	
гидрофобности: через	7	дней

Морозостойкость	
затвердевшего	
раствора:

не	менее	100	циклов	(F100)

Температура	
эксплуатации: от	–50	до	+70°C

Группа	горючести: НГ	(ГОСТ	30244-94)

Ориентировочный	расход	сухой	смеси	CE	40	Aquastatic
в	зависимости	от	ширины	шва	и	размера	плитки:

Размер		
плитки,	см

Ширина	
шва,	мм

Расход	CE	40	Aquastatic,		
кг/м2	облицовки

5Х5 2 около	0,5
5Х5 3 около	0,7
10Х10 2 около	0,4
10Х20 3 около	0,4
15Х15 3 около	0,4
20х20 5 около	0,5

Примечание:
 � расход материала зависит от качества подготовки осно-
вания и квалификации исполнителей работ и может быть 
выше указанных значений.

Цветовая гамма СЕ 40 Aquastatic

01 белый 46 карамель
04 серебристо-серый 47 сиена
07 серый 49 кирпичный
10 манхэттен 52 какао
13 антрацит 55 светло-коричневый
16 графит 58 темно-коричневый
22 мельба 64 мята
25 сахара 67 киви
28 персик 70 зеленый
31 роса лаванда
34 розовый 79 крокус
37 чили 80 небесный
40 жасмин 82 голубой

41 натура 85 серо-голубой
43 багамы 88 темно-синий

Продукт содержит цемент и при взаимодействии с водой дает щелочную реакцию, поэтому при работе с ним необходимо 
защищать глаза и кожу. При попадании смеси в глаза следует промыть их водой и обратиться за помощью к врачу.

Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +20°C и относительной 
влажности воздуха 60%. В других условиях технические характеристики материала могут отличаться от указанных.

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными 
нормами и правилами РФ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, 
а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении 
в возможности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с из-
готовителем. Техническое описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием 
для безусловной ответственности изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие стано-
вятся недействительными.

C
E 

40
 A

q
u

A
St

A
tI

C



27

03
.2

01
4

Свойства

•	 выпускается	12-ти	цветов;
•	 обладает	повышенной	прочностью;
•	 быстротвердеющая;
•	 Обладает	усиленным	противогрибковым	эффектом,	бла-

годаря	формуле	«TrioProtection	MicroProtect»;
•	 водоотталкивающая	(эффект	Aquastatic);
•	 устойчива	к	большинству	бытовых	моющих	и	чистящих	

средств;
•	 эластичная,	устойчива	к	деформациям;
•	 обладает	высокой	стойкостью	цвета;
•	 водо-	и	морозостойкая;
•	 может	применяться	на	полах	с	подогревом;
•	 пригодна	для	внутренних	и	наружных	работ;
•	 экологически	безопасна.

Область применения

Затирка	CE	43	Super	Strong	предназначена	для	заполнения	
швов	облицовок	из	керамической	и	клинкерной	плитки,	ис-
кусственного	и	природного	камня	на	полах	и	стенах	внутри	
и	снаружи	зданий	при	ширине	шва	от	5	до	20	мм.	Применя-
ется	также	для	заполнения	швов	кладок	из	декоративного	
кирпича	и	камня.
Благодаря	высокой	прочности	эффективна	на	облицовках,	
подверженных	повышенному	износу:	на	балконах,	терра-
сах,	входных	группах,	лестницах,	коммерческих	кухнях,	
гаражах	и	т.п.	Благодаря	водоотталкивающим	свойствам	
(эффект	«Aquastatic»)	и	высокой	стойкости	к	грибкам	и	пле-
сени	(формула	«MicroProtect»)	эффективна	на	облицовках,	
эксплуатирующихся	в	условиях	постоянной	влажности.
Угловые,	деформационные	и	примыкающие	к	санитарно-
техническому	оборудованию	швы	рекомендуется	заполнять	
силиконовой	затиркой	CS	25.

Подготовка основания

Заполнение	швов	после	крепления	плитки	можно	произ-
водить	только	по	истечении	времени,	рекомендованного	
изготовителем	плиточного	клея	(в	случае	традиционной	це-
ментно-песчаной	смеси	—	не	ранее	чем	через	7	суток).	Ос-
нование	и	клеевой	слой	должны	быть	сухими.	Кромки	швов	
должны	быть	очищены	от	плиточного	клея,	пыли	и	других	за-
грязнений.	Края	впитывающих	плиток	рекомендуется	пред-
варительно	увлажнить.	При	заполнении	швов	существующих	
облицовок	старую	затирку	следует	полностью	удалить.	Швы	
облицовок	должны	иметь	одинаковую	глубину.
В	случае	матовой,	неглазурованной	или	каменной	плитки	
необходимо	произвести	пробу	на	окрашивание	плитки	пиг-
ментами,	содержащимися	в	затирке.

Выполнение работ

Для	приготовления	смеси	берут	отмеренное	количество	чи-
стой	воды	с	температурой	от	+15	до	+20°C.	Сухую	смесь	по-
степенно	добавляют	в	воду	при	перемешивании,	добиваясь	
получения	однородной	массы	без	комков.	Перемешивание	

необходимо	производить	только	с	помощью	миксера	или	
дрели	с	насадкой	при	скорости	вращения	400—800	об/мин.	
Затем	выдерживают	технологическую	паузу	около	5	минут	
для	созревания	смеси	и	перемешивают	еще	раз.	Смесь,	го-
товая	к	применению,	должна	быть	израсходована	в	течение	
40	минут	с	момента	приготовления.	Передозировка	воды	
приводит	к	ухудшению	технических	характеристик	затирки!
заполнение швов плиточных облицовок:
Швы	плиточных	облицовок	заполняют	затиркой	при	помощи	
резинового	шпателя,	собирая	излишки	с	поверхности	диа-
гональными	движениями.	Примерно	через	15	минут	поверх-
ность	облицовки	аккуратно	протирают	влажной,	хорошо	
отжатой,	часто	споласкиваемой	губкой.	Высохший	налет	
удаляют	сухой	мягкой	тряпкой	не	позднее	5	часов	после	
заполнения	швов.
заполнение швов декоративных кладок:
Швы	облицовок	из	необработанного	камня	и	декоратив-
ных	кладок	заполняют	при	помощи	строительного	шприц-
пистолета	или	конусообразного	пакета.	Работы	рекомен-
дуется	проводить	сверху	вниз.	Сразу	после	заполнения	
швов	затирку	заглаживают	узким	шпателем	или	фуговкой,	
ширина	которых	немного	меньше	ширины	шва.	Сначала	ре-
комендуется	заглаживать	вертикальные	швы,	затем	—	гори-
зонтальные.	Излишки	затирки	удаляют	шпателем	или	щеткой	
после	того,	как	она	немного	затвердеет.
Технологический	проход	возможен	через	5	часов,	а	первый	
контакт	с	водой	—	через	24	часа	после	заполнения	швов.	
Очистка	плиточной	облицовки	с	применением	моющих	
средств	допускается	не	ранее	чем	через	5	дней	после	за-
полнения	швов	затиркой.

CE 43 Super Strong
Высокопрочная эластичная водоотталкивающая  
затирка для широких швов от 5 до 20 мм
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 Рекомендации

Работы	следует	выполнять	при	температуре	воздуха	и	осно-
вания	от	+5	до	+30°C	и	относительной	влажности	воздуха	
не	выше	80%.	Повышенная	влажность	основания,	разное	
количество	воды	затворения,	неравномерное	высыхание	
и	слишком	интенсивное	заглаживание	швов	могут	привести	
к	появлению	разнотона	и	снижению	водоотталкивающих	
свойств	затирки.	Во	избежание	различия	оттенков	швов,	
на	одной	плоскости	рекомендуется	использовать	затирку	
одной	партии.	При	работе	следует	использовать	инстру-
менты	из	нержавеющих	материалов.	В	течение	24	часов	
после	заполнения	швов	затирку	необходимо	предохранять	
от	слишком	быстрого	высыхания	и	контакта	с	водой.
Для	усиления	водоотталкивающих	свойств	и	сохранения	
яркости	цвета	швы	рекомендуется	обработать	пропиткой	
CT	10	не	ранее	чем	через	5	дней	после	их	заполнения	за-
тиркой.

Срок хранения

В	сухих	условиях,	на	поддонах,	в	оригинальной	неповреж-
денной	упаковке	—	не	более	12	месяцев	со	дня	изготовления.

Упаковка

Сухая	смесь	CE	43	Super	Strong	поставляется	в	полимерных	
ведрах	по	2	и	5	кг.

Технические характеристики

Состав	CE	43	Super	
Strong:

смесь	цемента,	
минеральных	заполнителей,	
пигментов	и	полимерных	
модификаторов

Насыпная	плотность	
сухой	смеси: 1,0	±	0,1	кг/дм3

Количество	
воды	затворения:
при	работе	на	полах
при	работе	на	стенах

на	1	кг	сухой	смеси:
0,25—0,26	л
0,22—0,23	л

Плотность	смеси,	
готовой	к	применению: 1,8	±	0,1	кг/дм3

Подвижность	по	
погружению	конуса,	Пк: 8,0	±	2,0	см

Время	потребления: не	менее	40	минут
Температура	
применения: от	+5	до	+30°C

Возможность	
технологического	
прохода:

через	5	часов

Прочность	на	сжатие	
в	возрасте	28	суток: не	менее	20	МПа

Прочность	на	
растяжение	при	изгибе	
в	возрасте	28	суток:

не	менее	3,5	МПа

Адгезия	к	бетону	
в	возрасте	28	суток: не	менее	0,6	МПа

Достижение	полной	
гидрофобности: через	5	дней

Морозостойкость	
затвердевшего	
раствора:

не	менее	100	циклов	(F100)

Температура	
эксплуатации: от	–50	до	+70°C

Ориентировочный	расход	сухой	смеси	CE	43	Super	Strong	
в	зависимости	от	размера	плитки,	ширины	и	глубины	шва:

Размер	
плитки,	см

Глубина	
шва,	мм

Ширина	
шва,	мм

Расход	CE	43	Super	
Strong,	кг/м2

60х60 8 5 ~0,2
40х40 8 5 ~0,3
24х6 8 5 ~1,0
24х6 8 10 ~1,9
40х20 15 10 ~1,4
40х20 20 20 ~3,6
50х20 30 20 ~5,0

 Цветовая гамма СЕ 43 Super Strong

01 белый 46 карамель
04 серебристо-серый 49 кирпичный
07 серый 52 какао
13 антрацит 55 светло-коричневый
16 графит 58 темно-коричневый
28 персик 85 серо-голубой
43 багамы

Продукт содержит цемент и при взаимодействии с водой дает щелочную реакцию, поэтому при работе с ним необходимо 
защищать глаза и кожу. При попадании смеси в глаза следует промыть их водой и обратиться за помощью к врачу.

Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +20°C и относительной 
влажности воздуха 60%. В других условиях технические характеристики материала могут отличаться от указанных.

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными 
нормами и правилами РФ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, 
а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении 
в возможности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с из-
готовителем. Техническое описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием 
для безусловной ответственности изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие стано-
вятся недействительными.
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Свойства

•	 химически	стойкая;
•	 водостойкая;
•	 обладает	высокой	стойкостью	к	истиранию;
•	 пригодна	для	внутренних	и	наружных	работ;
•	 не	содержит	растворителей.

Область применения

Затирка	CM	79	UltraPox	предназначена	для	заполнения	
швов	и	крепления	облицовок	из	прозрачных	или	полупро-
зрачных	плиток,	таких	как	стеклянная	мозаика	и	природный	
камень,	а	также	облицовок	из	керамических,	каменных,	кис-
лотоупорных,	керамогранитных,	клинкерных,	фарфоровых,	
агломерированных	(на	синтетических	смолах)	и	т.п.	плиток,	
на	стенах	и	полах	внутри	и	снаружи	зданий,	преимуще-
ственно	в	зонах,	подверженных	воздействию	химически	
агрессивных	жидкостей.	Применяется	в	аккумуляторных,	
автомойках,	лечебных	ваннах,	плавательных	бассейнах,	
коммерческих	кухнях,	пивоваренных	заводах,	силосах,	
помещениях	для	животных,	маслобойнях,	сыроварнях,	ла-
бораториях	и	т.д.	

Подготовка основания

Основание	должно	быть	сухим,	достаточно	прочным,	очи-
щенным	от	пыли,	жиров,	битума	и	других	веществ,	снижа-
ющих	адгезию.	Непрочные	участки	и	отслоения	следует	
удалить.	Металлические	основания	должны	быть	очищены	
до	блеска	и	покрыты	антикоррозионным	эпоксидным	со-
ставом.	Швы	облицовок	должны	иметь	одинаковую	глубину	
и	ширину.	К	заполнению	швов	можно	приступать	через	24	
часа	после	крепления	плитки	с	помощью	материала	CM	79	
UltraPox	или	в	соответствии	с	рекомендациями	изготовителя	
применяемого	клея.

Выполнение работ

Затирка	CM	79	состоит	из	двух	компонентов,	поставляемых	
в	одной	упаковке.	Для	приготовления	композиции	отверди-
тель	(компонент	Б)	необходимо	полностью	без	остатка	слить	
в	эпоксидную	смолу	(компонент	А)	и	перемешать	миксером	
или	дрелью	с	насадкой	при	низкой	скорости	вращения	(при-
мерно	400	об/мин)	до	получения	однородной	массы.	Ком-
позицию	необходимо	выработать	в	течение	90	минут	после	
приготовления.
заполнение швов при помощи шпателя:
Чистые	сухие	швы	полностью	без	пропусков	аккуратно	
заполняют	готовой	композицией	при	помощи	шпателя	для	
эпоксидных	затирок.	Излишек	материала	удаляют	с	поверх-
ности	облицовки	этим	же	шпателем,	перемещая	его	по	диа-
гонали	к	швам.

заполнение швов методом шприцевания:
Готовую	композицию	загружают	в	картридж	и	через	нако-
нечник	с	отверстием,	соответствующим	ширине	шва,	равно-
мерно	выдавливают	ее	в	шов.	Швы	должны	быть	заполнены	
полностью	без	пропусков	и	пузырьков	воздуха.	Излишек	
материала	удаляют	с	поверхности	облицовки	шпателем	для	
эпоксидных	затирок,	перемещая	его	по	диагонали	к	швам.
Крепление облицовочных плиток:
Готовую	композицию	наносят	на	основание	зубчатым	шпа-
телем,	размер	зубцов	которого	выбирают	в	зависимости	от	
формата	плиток.	Время	потребления	клея	совпадает	с	его	
открытым	временем	и	временем	корректировки	и	составляет	
примерно	90	минут	при	температуре	+18°С.	Если	облицовка	
будет	подвергаться	воздействию	высоких	гидравлических	
или	химических	нагрузок	(в	лечебных	ваннах,	плавательных	
бассейнах,	аккумуляторных	и	т.п.)	на	основание	необходи-
мо	предварительно	нанести	эпоксидную	гидроизоляцию	для	
защиты	основания	от	проникновения	влаги	и	воздействия	
кислот	или	щелочей.
очистка поверхности облицовки:
Свежие	остатки	материала	с	поверхности	облицовки	уда-
ляют	мягкой	слегка	влажной	губкой	(жесткие	материалы	
использовать	нельзя).	Круговыми	движениями	превращают	
остатки	материала	в	эмульсию	и	затем	удаляют	образовав-
шуюся	массу.
Оставшийся	на	поверхности	облицовки	налет	удаляют	также	
мягкой	слегка	влажной	губкой,	часто	и	тщательно	промывая	губ-
ку	в	чистой	воде,	примерно	через	3	часа	(но	не	позднее	6	часов)	
после	заполнения	швов,	когда	материал	начинает	схватываться.

CE 79 UltraPox
2-компонентная химически стойкая эпоксидная  
затирка для заполнения швов плиточных облицовок 
и крепления плиток
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Для	облегчения	очистки	рекомендуется	использовать	сред-
ства	для	удаления	эпоксидных	составов.
Инструмент	очищают	от	остатков	свежего	материала	теплой	
водой	при	помощи	щетки.	Полностью	отвердевший	матери-
ал	можно	удалить	только	механическим	способом.
Через	24	часа	после	заполнения	швов	облицовка	готова	
к	пешеходному	движению,	а	через	7	суток	—	к	восприятию	
полных	механических	и	химических	нагрузок.

 Рекомендации

Работы	следует	выполнять	в	сухих	условиях,	при	темпера-
туре	воздуха	и	основания	от	+10	до	+25°C.

Срок хранения

В	сухих	условиях,	в	оригинальной	герметичной	упаковке,	при	
температуре	от	+10	до	+30°C	—	не	более	12	месяцев	со	дня	
изготовления.

Упаковка

Затирка	СЕ	79	UltraPox	поставляется	в	банках	по	5	кг.

Технические характеристики

Состав	CE	79	UltraPox:
эпоксидные	смолы	
с	минеральными	
наполнителями	и	добавками

Пропорция	смешивания: 10	вес.	частей	компонента	А	
на	1	вес.	часть	компонента	Б

Цвет: серовато-белый
Плотность: около	1,6	кг/дм3

Время	потребления: около	90	минут
Готовность	
к	технологическому	
проходу:

через	24	часа

Готовность	к	заполнению	
швов: через	24	часа

Готовность	к	восприятию	
полных	механических	
и	химических	нагрузок:

через	7	суток

Прочность	на	отрыв: не	менее	2,2	Н/мм2

Прочность	при	сдвиге: более	2,0	Н/мм2

Температура	
транспортировки	
и	хранения:

от	+10	до	+30°С

Температура	
применения: от	+10	до	+25°С

Температура	
эксплуатации:

от	–30	до	+100°С	
(сухой	нагрев)

Ориентировочный	расход	СЕ	79	UltraPox	при	креплении	
плиток:

Длина	стороны	
плитки,	см

Размер	зуба	
шпателя,	мм

Расход,	
кг/м2

до	5 3 ~1,9
до	10 4 ~2,2
до	15 6 ~2,8
до	25 8 ~3,4

Ориентировочный	расход	СЕ	79	UltraPox	при	заполнении	
швов	облицовок:ветовая гамма СЕ 43 Super Strong

Размер	
плитки,	см

Толщина	
плитки,	мм

Ширина	
шва,	мм

Расход,	
кг/м2

5х5 5 4 ~1,3
10х10 8 4 ~1,0
15х15 6 6 ~0,8
10х20 6 6 ~0,9
10х20 10 8 ~1,9
20х20 10 8 ~1,3
Формула расчета расхода СЕ 79 UltraPox при заполне-
нии швов облицовок:
суммарная длина швов (м) х глубина швов (м) х ширина 
швов (м) х 1,6 кг/дм2 = расход (кг/м2)
Примечание:

 � расход материала зависит от качества подготовки осно-
вания и квалификации исполнителей работ и может быть 
выше указанных значений.

Продукт содержит эпоксидную смолу. При работе с материалом необходимо руководствоваться правилами безопасности 
при обращении с эпоксидными смолами. При выполнении работ необходимо защищать глаза и кожу. При попадании ком-
понентов продукта на кожу, следует тщательно промыть это место водой с мылом. При попадании компонентов продукта 
в глаза следует промыть их водой и обратиться за помощью к врачу.

Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +23°C и относительной 
влажности воздуха 50%. В других условиях технические характеристики материала могут отличаться от указанных.

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными 
нормами и правилами РФ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, 
а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении 
в возможности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с из-
готовителем. Техническое описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием 
для безусловной ответственности изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие стано-
вятся недействительными.
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Свойства

•	 однокомпонентная	силиконовая	затирка	кислотного	
отверждения;

•	 выпускается	16	цветов,	включая	прозрачный,	
в	соответствии	с	цветовой	гаммой	затирок	Ceresit;

•	 эластичная;
•	 водостойкая;
•	 обладает	усиленным	противогрибковым	эффектом	

(формула	«Trio	Protection	Micro	Protect»);
•	 атмосферостойкая,	 обладает	 высокой	 стойкостью	

к	УФ-лучам	и	озону;
•	 пригодна	для	наружных	и	внутренних	работ;
•	 экологически	безопасна.

Область применения

Силиконовая	затирка	CS	25	предназначена	для	герметиза-
ции	угловых,	деформационных	и	примыкающих	к	санитар-
но-техническому	оборудованию	(ваннам,	раковинам	и	др.)	
швов	плиточных	облицовок	в	помещениях	с	повышенной	
влажностью:	ванных	комнатах,	душевых,	кухнях,	туалетах	
и	т.д.	Обладает	высокой	адгезией	к	эмалированным	поверх-
ностям,	стеклу,	фарфору	и	фаянсу.	Формула	«MicroProtect»	
обеспечивает	длительную	стойкость	к	грибку	и	плесени.	Бла-
годаря	высокой	стойкости	к	УФ-излучению	и	озону	может	
применяться	при	наружных	работах.
Не	имеет	адгезии	к	резине,	битуму,	гудрону,	тефлону,	полиэ-
тилену	и	материалам,	выделяющим	масла,	пластификаторы	
или	растворители.	Содержит	фунгициды	и	при	отверждении	
выделяет	уксусную	кислоту,	поэтому	не	пригодна	для	контак-
та	с	пищевыми	продуктами,	питьевой	водой,	мрамором,	из-
вестняком,	зеркалами,	корродирующими	металлами	(свин-
цом,	медью,	цинком,	железом)	и	герметизации	аквариумов.

Подготовка основания

Кромки	швов	должны	быть	сухими,	ровными,	очищенны-
ми	от	пыли,	жиров	и	других	загрязнений,	препятствующих	
адгезии	затирки.	Для	обезжиривания	поверхности	исполь-
зуют	ацетон.	Старую	затирку	следует	полностью	удалить.	
Поверхности,	примыкающие	к	швам,	рекомендуется	укрыть	
малярной	лентой.	Силиконовая	затирка	должна	иметь	адге-
зионный	контакт	только	с	боковыми	кромками	шва,	поэтому	
деформационные	швы	предварительно	заполняют	уплотни-
тельным	пенополиэтиленовым	жгутом.

Выполнение работ

Срезать	кончик	картриджа	выше	резьбы	и	плотно	навинтить	
наконечник.	Затем	срезать	верхнюю	часть	наконечника,	по-
добрав	угол	среза	так,	чтобы	размер	отверстия	соответ-
ствовал	ширине	шва.	При	помощи	пистолетанагнетателя	
равномерно	выдавливают	затирку,	полностью	заполняя	

шов.	Не	позднее	15	минут	после	заполнения	шов	смачивают	
мыльной	водой	и	заглаживают	влажным	шпателем,	убирая	
излишек	затирки.	Малярную	ленту	удаляют	сразу	после	за-
глаживания	шва.	Толщина	слоя	затирки	должна	составлять	
примерно	1/2	ширины	шва.	Свежую	затирку	можно	удалить	
спиртом	или	ацетоном,	затвердевшую	—	только	механиче-
ски.

Рекомендации

Работы	следует	выполнять	в	сухих	условиях,	при	темпера-
туре	воздуха	и	основания	от	+5	до	+40°C	и	относительной	
влажности	воздуха	не	выше	80%.	В	период	отверждения	
поверхность	затирки	необходимо	предохранять	от	загряз-
нения.	При	эксплуатации	облицовок	из	впитывающей	плитки	
должно	быть	исключено	поступление	влаги	в	зону	адгезион-
ного	контакта	плитки	с	затиркой.

Срок хранения

В	сухих	условиях,	в	оригинальной	неповрежденной	упаков-
ке,	при	температуре	от	0	до	+30°C	—	не	более	18	месяцев	
со	дня	изготовления.	предохранять от замораживания!

Упаковка

Силиконовая	затирка	CS	25	поставляется	в	полимерных	
картриджах	по	280	мл.

CS 25
Силиконовая затирка
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Технические характеристики

Состав	CS	25:
жидкий	силиконовый	
каучук	с	вулканизующим	
агентом	(ацетоксисиланом)

Плотность: около	0,97	г/см3

Ширина	шва: от	5	до	30	мм

Температура	применения: от	+5	до	+40°C

Скорость	экструзии		
(заполнения	шва):

около	330	г/мин

Время		
поверхностного	высыхания	
(образования	плёнки):

около	15	минут

Скорость	отверждения: около	3	мм/сут

Максимальное	удлинение	
при	растяжении*:

не	менее	70%

Температура	транспорти-
ровки	и	хранения:

не	ниже	0°C

Температура	
эксплуатации:

от	–40	до	+120°C	

* Испытания проводились в соответствии со стандартом 
ISO EN 28339.2000 для шва 12х12х50 мм.

Ориентировочный	расход	силиконовой	затирки	CS	25	в	за-
висимости	от	поперечного	сечения	шва:

Поперечное	сечение	шва,	
мм

Расход	CS	25,		
мл/п.м.	шва

5	х	5 около	25

10	х	5 около	50

10	х	10 около	100

15	х	10 около	150

 Цветовая гамма CS 25
	

прозрачный 43 багамы

01 белый 46 карамель

07 серый 49 кирпичный

16 графит 55 светло-коричневый

25 сахара 58 темно-коричневый

28 персик 64 мята

31 роса 79 крокус

40 жасмин 82 голубой

При отверждении затирки выделяется уксусная кислота, которая раздражающе действует на кожу, слизистую оболочку 
и глаза, поэтому при выполнении работ необходимо обеспечить достаточную вентиляцию.

Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +23°C и относительной 
влажности воздуха 50%. В других условиях технические характеристики материала могут отличаться от указанных.

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными 
нормами и правилами РФ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, 
а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении 
в возможности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с из-
готовителем. Техническое описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием 
для безусловной ответственности изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие стано-
вятся недействительными.
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Свойства

•	 придает	водоотталкивающие	свойства	швам	плиточных	
облицовок;

•	 препятствует	загрязнению	поверхности;
•	 обладает	противогрибковым	эффектом		

(формула	«MicroProtect»);
•	 прозрачна,	не	имеет	блеска,	абсолютно	не	видна		

на	обработанной	поверхности;
•	 пригодна	для	наружных	и	внутренних	работ;
•	 не	содержит	растворителей;
•	 экологически	безопасна.

Область применения

Пропитка	CT	10	Super	предназначена	для	обработки	за-
полненных	затирками	швов	плиточных	облицовок,	а	также	
поверхностей	облицовок	из	каменной	и	неглазурованной	
плитки,	с	целью	придания	им	водоотталкивающих	и	про-
тивогрибковых	свойств,	внутри	и	снаружи	зданий.	Приме-
няется	на	облицовках,	подверженных	периодическому	или	
постоянному	увлажнению	—	в	ванных,	душевых,	туалетах,	
кухнях,	на	балконах,	террасах	и	т.д.	Может	применяться	
для	временной	защиты	старых	облицовок	с	трещинами	рас-
крытием	до	0,2	мм.	Формула	«MicroProtect»	обеспечивает	
длительную	защиту	обработанных	поверхностей	от	грибка	
и	плесени.

Подготовка основания

Основание	должно	быть	сухим,	достаточно	прочным	и	очи-
щенным	от	загрязнений	(пыли,	жиров	и	т.д.).	Непрочные	
участки	поверхности	следует	удалить,	а	образовавшиеся	
убыли	заполнить	подходящей	смесью.	Участки	поверхности,	
пораженные	грибком,	очистить	стальными	щетками,	обеспы-
лить	и	обработать	фунгицидным	препаратом	CT	99.	Окна,	
двери	и	другие	прилегающие	поверхности,	не	подлежащие	
обработке,	рекомендуется	укрыть	малярной	лентой.
После	заполнения	швов	облицовок	затирками	должно	прой-
ти	не	менее	7	дней.

Выполнение работ

Интенсивно	взболтать	содержимое	емкости.	Кистью	нанести	
пропитку	на	поверхность	шва	до	полного	насыщения.	При	
обработке	всей	поверхности	облицовки	пропитку	разлива-
ют	и	распределяют	по	поверхности	резиновым	шпателем	
или	коротковорсовым	меховым	валиком.	Через	5—15	минут	
избыток	жидкости	удаляют	и	поверхность	протирают	влаж-
ной	тряпкой.	Свежие	загрязнения	пропиткой	можно	удалить	
водой,	высохшие	—	только	растворителем.

Рекомендации

Работы	следует	выполнять	в	сухих	условиях,	при	темпера-
туре	воздуха	и	основания	от	+5	до	+30°C	и	относительной	
влажности	воздуха	не	выше	80%.	Не	следует	применять	про-
питку	на	поверхностях,	нагретых	солнцем,	или	находящихся	
под	воздействием	прямых	солнечных	лучей.	На	сильно	впи-
тывающих	поверхностях	рекомендуется	произвести	пред-
варительную	оценку	расхода	пропитки.

Срок хранения

В	сухих	условиях,	в	оригинальной	неповрежденной	упаковке	
при	температуре	от	+5	до	+30°С	—	не	более	12	месяцев	со	
дня	изготовления.
предохранять от замораживания!

Упаковка

Пропитка	CT	10	Super	поставляется	в	полимерных	емкостях	
по	1	л.	

CT 10 Super
Противогрибковая водоотталкивающая пропитка 
для швов

C
t 

10
 Su

PE
r



34

Технические характеристики

Состав	CT	10	Super: водная	дисперсия	силиконов

Плотность: около	1,0	кг/дм3

Цвет:
в	жидком	состоянии
после	высыхания

молочно-белый
бесцветный

Температура	
применения: от	+5	до	+30°С

Устойчивость	к	дождю:
через	2—6	часов
(в	зависимости	от	
климатических	условий)

Достижение	полной	
гидрофобности: через	14	дней

Сохранение	
гидрофобного	эффекта:

1—2	года
(в	зависимости	от	расхода	
пропитки,	пористости	
основания	и	условий	
эксплуатации)

Водопоглощение	
обработанной	
поверхности:

не	более	0,5	кг/м2ч0,5

Возможность	нанесения	
покрытий	после	
обработки:

через	6	месяцев

Температура	
транспортировки	
и	хранения:

от	+5	до	+30°C

Расход	CT	10	Super: около	0,2	л/м2

Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +20°C и относительной 
влажности воздуха 60%. В других условиях технические характеристики материала могут отличаться от указанных.

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными 
нормами и правилами РФ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, 
а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении в 
возможности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с изго-
товителем. Техническое описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием для 
безусловной ответственности изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие становятся 
недействительными.
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Свойства

•	 снижает	впитывающую	способность	оснований;
•	 связывает	пыль	и	укрепляет	основания;
•	 улучшает	растекание	нивелирующих	смесей;
•	 может	применяться	на	стяжках	с	подогревом;
•	 устойчива	к	замораживанию;
•	 предназначена	только	для	внутренних	работ;
•	 экологически	безопасна.

Область применения

Грунтовка	R	777	предназначена	для	обработки	впитываю-
щих	оснований	пола,	таких	как	цементно-песчаные,	анги-
дритные	и	гипсовые	стяжки,	бетон,	ДСП,	ДВП,	ЦСП,	ГВЛ,	
внутри	зданий	перед	укладкой	выравнивающих	смесей	и	на-
польных	покрытий.

Подготовка основания

Основание	должно	отвечать	требованиям	СП	29.13330.2011	
и	СНиП	3.04.01-87,	быть	сухим	и	обладать	достаточной	
несущей	способностью.	Основание	необходимо	очистить	
от	пыли,	масел,	битума,	клея,	лакокрасочных	покрытий	и	
других	веществ,	снижающих	адгезию.	Непрочные	участки	
основания,	ослабленный	поверхностный	слой,	цементное	
молоко	удалить	механическим	способом.	Ангидритные	
стяжки	прошлифовать	до	появления	зерен	заполнителя.
Перед	нанесением	грунтовки	рекомендуется	проверить	впи-
тывающую	способность	основания.

Выполнение работ

Перед	применением	взболтать	содержимое	канистры.	При	
обработке	цементно-песчаных,	ангидритных	и	гипсовых	стя-
жек,	ДСП,	ДВП,	ЦСП	и	ГВЛ	разбавить	грунтовку	водой	в	со-
отношении	1:1.	При	обработке	бетона	грунтовку	используют	
без	разбавления.	Грунтовку	наносят	на	основание	кистью	
или	валиком,	не	допуская	образования	луж.	После	высыха-
ния	грунтовки	нужно	проверить	основание	на	впитывающую	
способность	и,	при	необходимости,	обработать	повторно.	
К	выполнению	дальнейших	работ	можно	приступать	через	
4—6	часов	после	грунтования.	При	обработке	оснований,	
содержащих	гипс	и	древесину,	время	высушивания	рекомен-
дуется	увеличить	до	24	часов.	Свежие	загрязнения	грунтов-
кой	легко	удаляются	водой.

Рекомендации

Работы	следует	выполнять	в	сухих	условиях,	при	темпера-
туре	основания	от	+5	до	+30°C	и	относительной	влажности	
воздуха	не	выше	75%.	В	случае	замораживания	грунтов-
ку	необходимо	разморозить	при	комнатной	температуре	
и	тщательно	перемешать.

Срок хранения

В	сухих	условиях,	в	оригинальной	герметичной	упаковке,	
при	температуре	от	+5	до	+35°C	—	не	более	12	месяцев	со	
дня	изготовления.	
Допускается	до	5	циклов	кратковременного	(общей	продол-
жительностью	не	более	2	недель)	замораживания	грунтовки	
при	температуре	не	ниже	–40°C.

Упаковка

Грунтовка	R	777	поставляется	в	полимерных	канистрах	
по	10	кг.

R 777
Водно-дисперсионная грунтовка 
для впитывающих оснований
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ООО  «Хенкель» Баутехник
107045 Россия, г. Москва
Колокольников переулок, 11
Тел.: (495) 745-2301 Факс: (495) 745-2302
www.ceresit.ru

Технические характеристики

Состав	R	777:
водная	дисперсия	
сополимера	стирола		
и	бутилакрилата

Плотность: около	1,0	кг/дм3

Внешний	вид: однородная	жидкость

Время	высыхания:

на	бетонных	и	цементно-
песчаных	основаниях

на	ангидритных	и	гипсовых	
основаниях,	ДСП,	ДВП,	
ЦСП,	ГВЛ

4—6	часов

не	менее	24	часов

Температура	
транспортировки		
и	хранения:

от	+5	до	+35°C	
(выдерживает	
до	5	замораживаний	
до	–40°C)

Температура	применения: от	+5	до	+30°C

Температура	эксплуатации: до	+50°C

Расход	R	777:
на	бетонных	основаниях
на	цементно-песчаных	
и	ангидритных	стяжках		
(при	разбавлении	водой	1:1)

около	200	г/м2

100—300	г/м2		
в	зависимости	
от	впитывающей	
способности	основания

Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +20°C и относительной 
влажности воздуха 55%. В других условиях технические характеристики материала могут отличаться от указанных.

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными 
нормами и правилами РФ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, 
а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении 
в возможности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с из-
готовителем. Техническое описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием 
для безусловной ответственности изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие стано-
вятся недействительными.
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Свойства

•	 быстро	высыхает;
•	 имеет	низкий	расход;
•	 имеет	высокую	адгезию	к	основаниям;
•	 может	применяться	на	стяжках	с	подогревом;
•	 предназначена	только	для	внутренних	работ;
•	 не	содержит	органических	растворителей;
•	 экологически	безопасна.

Область применения

Грунтовка	R	766	Turbo	предназначена	для	обработки	впиты-
вающих	и	не	впитывающих	оснований	пола,	таких	как	бетон,	
цементно-песчаные	стяжки,	ангидритные	и	гипсовые	стяжки,	
плиточные	облицовки,	асфальтовые	стяжки,	дощатые	полы,	
ДСП,	ДВП,	ЦСП,	ГВЛ,	внутри	зданий	перед	укладкой	вырав-
нивающих	смесей	и	приклеиванием	паркетных	покрытий.

Подготовка основания

О с н о в а н и е 	 д о л ж н о 	 о т в е ч а т ь 	 т р е б о в а н и я м	
СП	29.13330.2011	и	СНиП	3.04.01-87,	быть	сухим	и	обла-
дать	достаточной	несущей	способностью.	Основание	не-
обходимо	очистить	от	пыли,	масел,	битума,	клея,	лакокра-
сочных	покрытий	и	других	веществ,	снижающих	адгезию.	
Непрочные	участки	основания,	ослабленный	поверхностный	
слой,	цементное	молоко	удалить	механическим	способом.	
Ангидритные	стяжки	прошлифовать	до	появления	зерен	за-
полнителя.

Выполнение работ

Перед	применением	взболтать	содержимое	канистры	и	раз-
бавить	грунтовку	водой	в	соотношении	1:4	при	обработке	
цементно-песчаных,	ангидритных	и	гипсовых	стяжек,	ДСП,	
ДВП,	ЦСП	и	ГВЛ,	или	1:1	при	обработке	бетона,	плиточных	
облицовок,	дощатых	полов	и	асфальтовых	стяжек.	Грунтов-
ку	наносят	на	основание	кистью	или	валиком,	избегая	об-
разования	луж.	Время	высыхания	грунтовки	см.	в	таблице	
Технические	характеристики.	Впитывающие	основания	по-
сле	высыхания	грунтовки	нужно	проверить	на	впитывающую	
способность	и,	при	необходимости,	обработать	повторно.	
Свежие	загрязнения	грунтовкой	удаляются	водой.

Рекомендации

Работы	следует	выполнять	в	сухих	условиях,	при	темпера-
туре	основания	не	менее	+15°C	и	относительной	влажности	
воздуха	не	выше	75%.

Срок хранения

В	сухих	условиях,	в	оригинальной	герметичной	неповреж-
денной	упаковке,	при	температуре	от	0	до	+50°C	—	не	бо-
лее	12	месяцев	со	дня	изготовления.
предохранять от замораживания!

Упаковка

Грунтовка	R	766	Turbo	поставляется	в	полимерных	канистрах	
по	10	и	20	кг.

R 766 Turbo
Многоцелевая грунтовка-концентрат 
для впитывающих и не впитывающих оснований
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Технические характеристики

Состав	R	766	Turbo: водная	дисперсия	
сополимеров

Плотность: около	1,05	кг/дм3

Внешний	вид: оранжевая	жидкость

Время	высыхания:
на	цементных	стяжках
на	бетоне,	плиточных	
облицовках,	асфальте
на	ангидритных	и	гипсовых	
стяжках,	древесине,	ДСП,	
ДВП,	ЦСП,	ГВЛ

0	минут	(не	требуется)
около	30	минут
	
около	2	часов

Время	высыхания	перед	
приклеиванием	паркета:

водно-дисперсионными	
и	растворными	клеями

около	2	часов

полиуретановыми	клеями около	12	часов

Температура	
транспортировки	
и	хранения:

от	0	до	+50°C

Температура	применения: не	ниже	15°C

Температура	
эксплуатации:

до	+50°C

Расход	R	766	Turbo:

на	цементных	и	гипсовых	
основаниях,	ДСП,	ДВП,	
ЦСП,	ГВЛ

на	бетоне

на	плиточных	облицовках,	
асфальте,	древесине

30—40	г/м2		
при	разбавлении	1:4

около	150	г/м2		
при	разбавлении	1:1

25—50	г/м2		
при	разбавлении	1:1

Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +20°C и относительной 
влажности воздуха 55%. В других условиях технические характеристики материала могут отличаться от указанных.

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными 
нормами и правилами РФ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, 
а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении в 
возможности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с изго-
товителем. Техническое описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием для 
безусловной ответственности изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие становятся 
недействительными.
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Свойства
•	 двухкомпонентная;
•	 блокирует	влажность	оснований	до	6%CM;
•	 устойчива	к	высоким	механическим	нагрузкам;
•	 технологична,	легко	наносится	валиком;
•	 может	применяться	на	стяжках	с	подогревом;
•	 не	содержит	растворителей;
•	 экологически	безопасна.

Область применения

Эпоксидная	грунтовка	R	755	предназначена	для	обработки	
впитывающих	и	не	впитывающих	оснований	пола,	таких	как	
бетон,	цементно-песчаные,	асфальтовые	и	магнезиальные	
(в	т.ч.	ксилолитовые)	стяжки,	плиточные	облицовки,	камень,	
металл,	перед	укладкой	выравнивающих	смесей	и	прикле-
иванием	напольных	покрытий	с	помощью	полиуретанового	
клея.
Применяется,	преимущественно,	на	полах,	подверженных	
высоким	механическим	нагрузкам,	а	также	для	блокировки	
остаточной	влажности	бетонных	и	цементно-песчаных	ос-
нований	(до	6%CM)	при	отсутствии	давления	воды.	Может	
применяться	для	ремонта	трещин	и	упрочнения	ослабленных	
стяжек.

Подготовка основания

Основание	должно	отвечать	требованиям	СП	29.13330.2011	
и	 СНиП	 3.04.01-87	 и	 обладать	 достаточной	 несущей	
способностью.	 Влажность	 бетона	 и	 цементно-песча-
ных	 стяжек	 не	 должна	 превышать	 6%СМ.	 Основание	
необходимо	очистить	от	пыли,	масел,	битума,	клея,	ла-
кокрасочных	 покрытий	 и	 других	 веществ,	 снижающих	
адгезию.	Непрочные	участки	основания,	ослабленный	
поверхностный	слой,	цементное	молоко	удалить	меха-
ническим	способом.	Магнезиальные,	ксилолитовые	и	ас-
фальтовые	стяжки	обработать	дробеструйной	машиной.

Выполнение работ

Оба	компонента	грунтовки	R	755	(смола	и	отвердитель)	
поставляются	в	одной	двухсекционной	емкости.	Для	приго-
товления	композиции	пробить	через	пластиковую	крышку	
несколько	отверстий	в	днище	верхнего	контейнера	острым	
металлическим	инструментом.	Затем	приподнять	верхний	
контейнер,	полностью	слить	его	содержимое	(отвердитель)	
в	нижний	контейнер	со	смолой,	аккуратно	удалить	верхний	
контейнер	и	тщательно	перемешать	смолу	с	отвердителем	в	
течение	2-х	минут	до	получения	однородной	по	цвету	массы.	
Перемешивание	производят	миксером	или	дрелью	с	насад-
кой	при	скорости	вращения	400—800	об/мин.	Время	потре-
бления	готовой	композиции	при	+20°С	составляет	30—40	
минут,	а	время	ее	полного	отверждения	—	около	12	часов.	
Грунтовку	наносят	на	основание	меховым	валиком.
Для	блокировки	остаточной	влажности	основания	необхо-
дим	второй	слой	грунтовки,	который	наносят	крест-накрест	
после	отверждения	первого	слоя,	но	не	позднее	48	часов	
после	его	нанесения.

Сразу	после	нанесения	грунтовки	необходимо	выполнить	
обсыпку	сухим	чистым	кварцевым	песком	крупностью	0,3—
0,7	мм	с	расходом	не	менее	2	кг/м2.	Песок	должен	покры-
вать	всю	загрунтованную	поверхность	с	избытком.	После	
полного	отверждения	грунтовки	излишек	песка	следует	уда-
лить	жесткой	щеткой,	слегка	прошлифовать	и	пропылесосить	
основание.	В	случае	двукратного	нанесения	грунтовки	(при	
блокировке	остаточной	влажности)	обсыпку	песком	нужно	
выполнять	только	после	нанесения	второго	слоя.
Для	упрочнения	ослабленных	стяжек	грунтовку	разбавляют	
ацетоном	(1:2	по	весу	или	1:2,4	по	объему)	и	обрабатывают	
стяжку	за	два	или	три	прохода,	не	дожидаясь	отверждения	
предыдущего	слоя	(«мокрое	по	мокрому»).	Следует	избегать	
нанесения	чрезмерного	количества	грунтовки	и	скопления	
ее	на	поверхности.	Глубина	проникновения	грунтовки	за-
висит	от	пористости	основания.	После	полного	отверждения	
грунтовки	рекомендуется	проверить	прочность	укрепленно-
го	основания.
Для	заполнения	крупных	дефектов	грунтовку	рекомендуется	
смешать	с	сухим	чистым	кварцевым	песком	в	соотношении	
от	1:5	до	1:8.
Свежие	загрязнения	грунтовкой	можно	удалить	ацетоном	
или	аналогичным	растворителем.

Рекомендации

Работы	следует	выполнять	в	сухих	условиях,	при	темпера-
туре	воздуха	и	основания	от	+15	до	+35°C	и	относительной	
влажности	воздуха	не	выше	75%.

R 755
Эпоксидная грунтовка
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ООО  «Хенкель» Баутехник
107045 Россия, г. Москва
Колокольников переулок, 11
Тел.: (495) 745-2301 Факс: (495) 745-2302
www.ceresit.ru

Срок хранения

В	сухих	прохладных	условиях,	в	оригинальной	неповреж-
денной	и	герметичной	упаковке	—	не	более	12	месяцев	
со	дня	изготовления.	

Упаковка

Грунтовка	R	755	поставляется	в	двухсекционных	ведрах	
из	белой	жести	по	7	кг.

Технические характеристики

Свойства: Компонент	А
(смола)

Компонент	Б
(отвердитель)

Основа: эпоксидная	
смола полиамины

Плотность: ок.	1,1	кг/дм3 ок.	1,0	кг/дм3

Цвет: светло-жёлтый жёлто-
коричневый

Консистенция: вязкая	
жидкость жидкость

Соотношение	
компонентов: 5	масс.	ч. 2	масс.	ч.

Время	потребления: 30—40	минут

Время	отверждения: не	менее	12	часов

Температура	хранения: от	+10	до	+30°C

Температура	
транспортировки: от	–20	до	+50°C

Температура	
применения: от	+15	до	+35°C

Температура	
эксплуатации: до	+80°C

Расход	R	755: около	300	г/м2	за	один	проход

Необходимо соблюдать правила безопасности при работе с эпоксидными материалами: не допускать попадания на кожу, 
пользоваться защитными перчатками и очками, при попадании в глаза промыть водой и обратиться к врачу. Нельзя сливать 
остатки грунтовки в канализацию. После полного отверждения продукт опасности не представляет.

Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +20°C и относительной 
влажности воздуха 55%. В других условиях технические характеристики материала могут отличаться от указанных.

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными 
нормами и правилами РФ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, 
а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении 
в возможности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с из-
готовителем. Техническое описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием 
для безусловной ответственности изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие стано-
вятся недействительными.
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Свойства

•	 быстротвердеющая;
•	 обладает	высокой	адгезией	к	основаниям;
•	 пригодна	для	работы	на	полах	и	стенах;
•	 выдерживает	нагрузку	от	кресел	на	роликах;
•	 может	применяться	на	стяжках	с	подогревом;
•	 пригодна	только	для	внутренних	работ;
•	 экологически	безопасна.

Область применения

Ремонтная	смесь	RS	88	предназначена	для	срочного	ремон-
та	оснований	пола,	таких	как	бетон,	цементно-песчаные	и	
ангидритные	стяжки	(в	т.ч.	с	подогревом),	в	сухих	помещени-
ях.	Может	применяться	на	горизонтальных	и	вертикальных	
поверхностях	для	выравнивания	локальных	неровностей,	
заделки	выбоин	и	трещин,	ремонта	и	шпаклевания	ступеней	
лестниц,	формирования	наружных	и	внутренних	углов	при	
подготовке	оснований	под	укладку	стяжек,	нивелирующих	
смесей	и	всех	видов	покрытий.
За	один	проход	смесь	можно	наносить	слоем	толщиной	от	1	
до	40	мм.	При	толщине	слоя	от	40	до	100	мм	в	смесь	следует	
добавить	30%	кварцевого	песка	фракции	не	более	2	мм	
(7,5	кг	на	25	кг	сухой	смеси).

Подготовка основания

Основание	должно	быть	достаточно	прочным,	сухим,	очи-
щенным	от	пыли,	масел,	битума	и	др.	веществ,	снижающих	
адгезию.	Основание	пола	должно	отвечать	требованиям	
СП	29.13330.2011	по	прочности	на	сжатие.	Непрочные	
участки	основания,	ослабленный	поверхностный	слой,	це-
ментное	молоко	удалить	механическим	способом.	Ангидрит-
ные	стяжки	прошлифовать	до	появления	зерен	заполнителя.	
Трещины	расшить	и	обеспылить.	Впитывающие	основания	
(бетон,	цементно-песчаные	и	ангидритные	стяжки)	обрабо-
тать	грунтовкой	R	777	или	R	766	Turbo,	гладкие	невпитыва-
ющие	основания	(мозаичный	бетон,	натуральный	камень)	—	
грунтовкой	R	766	Turbo.

Выполнение работ

Для	приготовления	смеси	берут	требуемое	количество	чи-
стой	воды	с	температурой	от	+15	до	+20°C,	в	зависимости	
от	вида	выполняемых	работ	(см.	табл.).	Сухую	смесь	посте-
пенно	добавляют	в	воду	при	перемешивании,	добиваясь	
получения	однородной	массы	без	комков.	Перемешивание	
производят	миксером	или	дрелью	с	насадкой	при	скоро-
сти	вращения	400—800	об/мин.	Затем	выдерживают	тех-
нологическую	паузу	около	3	минут	для	созревания	смеси	
и	перемешивают	еще	раз.	Смесь,	готовая	к	применению,	

должна	быть	израсходована	в	течение	20	минут	с	момента	
приготовления.
Дефекты	основания	(выбоины,	трещины	и	т.п.)	заполняют	
ремонтной	смесью	и	заглаживают	шпателем.
К	укладке	нивелирующих	смесей	и	покрытий	можно	при-
ступать	от	4	до	24	часов	после	использования	ремонтной	
смеси,	в	зависимости	от	толщины	слоя.
Свежие	загрязнения	смесью	удаляются	водой,	засохшие	
можно	удалить	только	механическим	способом.

Рекомендации

Работы	следует	выполнять	в	сухих	условиях,	при	темпера-
туре	основания	от	+5	до	+30°C	и	относительной	влажности	
воздуха	не	выше	80%.	Материал	следует	защищать	от	пре-
ждевременного	высыхания	под	действием	сквозняков,	ото-
пительных	приборов	и	прямых	солнечных	лучей.	На	стяжках	
с	подогревом	подогрев	должен	быть	отключен	не	менее	чем	
за	48	часов	до	выполнения	работ.	Через	72	часа	после	их	
завершения	подогрев	можно	включить	на	рабочую	мощ-
ность.

 Срок хранения

В	сухих	условиях,	на	поддонах,	в	оригинальной	неповреж-
денной	упаковке	—	не	более	12	месяцев	со	дня	изготовления.

RS 88
Ремонтная смесь (толщина слоя 1—100 мм) 
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Упаковка

Сухая	смесь	RS	88	поставляется	в	многослойных	бумажных	
мешках	по	25	кг.

Технические характеристики

Состав	RS	88:

смесь	минеральных	
вяжущих,	заполнителей	
и	модифицирующих	
добавок

Насыпная	плотность: 1,1	±	0,1	кг/дм3

Количество	воды	
затворения:
при	заполнении	выбоин	
и	ремонте	лестниц
при	заполнении	трещин	
и	шпаклевании

4,0—4,5	л	на	25	кг	сухой	
смеси
5,0—5,5	л	на	25	кг	сухой	
смеси

Плотность	смеси,		
готовой	к	применению:

2,0	±	0,1	кг/дм3

Подвижность	по	расплыву	
кольца,	Р

к
:

16,5	±	1,5	см	(при	4,75	л	
воды	на	25	кг	смеси)

Время	потребления: не	менее	20	минут

Температура	применения: от	+5	до	+30°C

Возможность	
технологического	прохода:

через	30—60	минут

Прочность	на	сжатие:
в	возрасте	1	суток
в	возрасте	28	суток

не	менее	15,0	МПа
не	менее	30,0	МПа

Прочность	на	растяжение	
при	изгибе:
в	возрасте	1	суток
в	возрасте	28	суток

не	менее	3,5	МПа
не	менее	9,0	МПа

Адгезия	к	бетону		
в	возрасте	28	суток:

не	менее	1,0	МПа

Группа	горючести: НГ	(ГОСТ	30244-94)

Готовность		
к	укладке	
покрытий:

через	4—24	часа
(в	зависимости	от	
толщины	слоя)

Расход	сухой	смеси	RS	88
около	1,7	кг/дм3		
или	около	1,7	кг/м2		
на	1	мм	толщины	слоя

Продукт содержит цемент и при взаимодействии с водой дает щелочную реакцию, поэтому при работе с ним необходимо 
защищать глаза и кожу. При попадании смеси в глаза следует промыть их водой и обратиться за помощью к врачу.

Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +20°C и относительной 
влажности воздуха 60%. В других условиях технические характеристики материала могут отличаться от указанных.

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными 
нормами и правилами РФ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, 
а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении 
в возможности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с из-
готовителем. Техническое описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием 
для безусловной ответственности изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие стано-
вятся недействительными.
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Свойства

•	 имеет	вязко-пластичную	консистенцию;
•	 технологический	проход	возможен	через	6	часов;
•	 износостойкая,	может	применяться	без	покрытия;
•	 водо-	и	морозостойкая;
•	 высокопрочная,	устойчива	к	воздействию	высоких	сосре-

доточенных	механических	нагрузок;
•	 может	применяться	на	вертикальных	основаниях;
•	 пригодна	для	наружных	и	внутренних	работ;
•	 экологически	безопасна.

Область применения

Ремонтная	смесь	CN	83	предназначена	для	срочного	ремон-
та	бетонных	и	железобетонных	конструкций	при	наружных	и	
внутренних	работах.	Применяется	для	заполнения	выбоин,	
крупных	каверн,	дефектов	и	неровностей	глубиной	не	менее	
5	мм	как	на	горизонтальных,	так	и	на	вертикальных	осно-
ваниях,	например,	при	ремонте	кромок	ступеней	лестниц,	
рамп,	пандусов,	дебаркадеров,	бетонных	опор	и	балок,	
градирен,	эстакад,	мостов,	бордюрного	камня	и	т.д.	При-
годна	для	эксплуатации	в	условиях	высоких	механических	
нагрузок	и	постоянного	воздействия	воды	—	в	промышлен-
ных	цехах,	складах	с	вилочными	погрузчиками,	гаражах,	
паркингах,	очистных	сооружениях	и	т.п.	Может	применяться	
как	без	покрытия,	так	и	под	укладку	самовыравнивающихся	
смесей	и	плиточных	облицовок,	а	также	для	изготовления	
стяжек.	За	один	проход	смесь	можно	наносить	слоем	тол-
щиной	от	5	до	35	мм.

Подготовка основания

О с н о в а н и е 	 д о л ж н о 	 о т в е ч а т ь 	 т р е б о в а н и я м	
СП	29.13330.2011	и	СНиП	3.04.01-87.	Прочность	осно-
вания	на	сжатие	должна	составлять	не	менее	25	МПа.	
Цементно-песчаные	стяжки	(возраст	≥	28	дней)	и	бетон	
(возраст	≥	3	месяцев)	должны	иметь	влажность	≤	4%CM.	
Основание	 необходимо	 очистить	 от	 загрязнений	 (жи-
ров,	масел,	битума,	клея,	лакокрасочных	покрытий	и	т.п.)	
и	обеспылить.	Непрочные	участки	основания,	ослаблен-
ный	 поверхностный	 слой,	 цементное	 молоко	 удалить.
Для	достижения	наилучшей	адгезии	ремонтной	смеси	к	ос-
нованию	основание	увлажняют	и	наносят	на	него	адгезион-
ный	слой	из	смеси	CN	83	с	добавкой	CC	81.	Адгезионную	
добавку	CC	81	разбавляют	водой	в	соотношении	1:2	и	по-
лученную	жидкость	используют	для	приготовления	смеси	
CN	83	со	сметанообразной	консистенцией.	Смесь	наносят	
на	основание	кистью-макловицей	или	щеткой	сплошным	
тонким	слоем.	Основной	слой	ремонтной	смеси	наносят	
на	еще	влажный	адгезионный	слой	в	соответствии	с	прави-

лом	«мокрое	по	мокрому».	Вместо	адгезионного	слоя	до-
пускается	обработка	основания	грунтовкой	CT	17.

Выполнение работ

Для	приготовления	смеси	берут	отмеренное	количество	чи-
стой	воды	с	температурой	от	+15	до	+20°C.	Сухую	смесь	по-
степенно	добавляют	в	воду	при	перемешивании,	добиваясь	
получения	однородной	массы.	Перемешивание	производят	
миксером	или	дрелью	с	насадкой	при	скорости	вращения	
400—800	об/мин.	Затем	выдерживают	технологическую	
паузу	около	5	минут	для	созревания	смеси	и	перемешивают	
еще	раз.	При	больших	объемах	работ	рекомендуется	ис-
пользовать	бетоно-	или	растворосмесители	принудитель-
ного	действия.	Смесь	должна	быть	израсходована	в	течение	
30	минут	с	момента	приготовления.	При	ремонте	оснований	
смесь	наносят	шпателем	или	кельмой.	При	изготовлении	
стяжек	рекомендуется	использовать	виброрейку.	Для	полу-
чения	ровной	поверхности	смесь	затирают	металлическими	
или	пластиковыми	терками.
При	перерывах	в	работе	более	30	минут	инструменты	сле-
дует	промыть	водой,	т.к.	затвердевший	материал	можно	
удалить	только	механическим	способом.

CN 83
Ремонтная смесь для бетона 
(толщина слоя от 5 до 35 мм) 
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Рекомендации

Работы	следует	выполнять	при	температуре	основания	от	+5	
до	+30°C	и	относительной	влажности	воздуха	не	выше	80%.	
Избыток	воды	затворения	приводит	к	снижению	прочности	
и	износостойкости,	расслаиванию	и	растрескиванию	мате-
риала!	Материал	следует	предохранять	от	слишком	быстро-
го	высыхания	под	воздействием	ветра	и	прямых	солнечных	
лучей.
На	площади	более	36	м2	внутри	и	25	м2	снаружи	зданий	
в	стяжке	примерно	через	6	часов	после	ее	изготовления	
должны	быть	нарезаны	усадочные	швы	в	продольном	и	по-
перечном	направлениях	с	шагом	от	3	до	6	м	шириной	3—5	
мм	и	на	глубину	не	менее	1/3	от	толщины	стяжки.	Швы	
должны	совпадать	с	осями	колонн	и	швами	плит	перекрытий.	
Участки,	ограниченные	швами,	должны	иметь	форму	близ-
кую	к	квадрату	(длина	не	должна	превышать	ширину	более	
чем	в	1,5	раза).	После	завершения	процесса	усадки	швы	
могут	быть	заделаны	подходящим	ремонтным	материалом.	
Имеющиеся	в	основании	деформационные	швы	следует	по-
вторить	в	выравнивающем	слое.

Срок хранения

В	сухих	условиях,	на	поддонах,	в	оригинальной	неповреж-
денной	упаковке	—	не	более	12	месяцев	со	дня	изготовления.

Упаковка

Сухая	смесь	CN	83	поставляется	в	многослойных	бумажных	
мешках	по	25	кг.

Технические характеристики

Состав	CN	83:

смесь	цемента,	
минеральных	заполнителей	
и	полимерных	
модификаторов

Насыпная	плотность		
сухой	смеси: 1,4	±	0,1	кг/дм3

Количество	воды	
затворения:

3,0—3,2	л	
на	25	кг	сухой	смеси

Плотность	смеси,		
готовой	к	применению: 2,1	±	0,1	кг/дм3

Подвижность	по	
погружению	конуса,	П

к
: 2,5	±	1,5	см

Время	потребления: не	менее	30	минут

Температура	применения: от	+5	до	+30°C

Возможность	
технологического	прохода:

через	6	часов

Прочность	на	сжатие:
в	возрасте	1	суток
в	возрасте	28	суток

не	менее	13,0	МПа
не	менее	36,0	МПа

Прочность	на	растяжение	
при	изгибе:
в	возрасте	1	суток
в	возрасте	28	суток

не	менее	2,5	МПа
не	менее	5,0	МПа

Адгезия	к	бетону		
в	возрасте	28	суток: не	менее	1,0	МПа*

Сопротивление	
абразивному	износу: не	более	0,7	г/см2

Морозостойкость	
затвердевшего	раствора:

не	менее	300	циклов	
(F300)

Морозостойкость	
контактной	зоны:

не	менее	100	циклов	
(Fкз100)

Температура	
эксплуатации: от	–50	до	+70°C

Группа	горючести: НГ	(ГОСТ	30244-94)

Готовность	к	укладке:
плиточных	облицовок
нивелирующих	смесей
полимерных	покрытий

через	24	часа
через	72	часа
через	7	суток

Расход	сухой	смеси		
CN	83:

около	2,0	кг/м2		
на	1	мм	толщины	слоя

Расход	CN	83	и	СС	81		
при	создании	
адгезионного	слоя:

2,8	кг/м2	CN	83
+	0,2	л/м2	СС	81
+	0,4	л/м2	воды

Примечание:
* при наличии адгезионного слоя с добавкой CC 81.

Продукт содержит цемент и при взаимодействии с водой дает щелочную реакцию, поэтому при работе с ним необходимо 
защищать глаза и кожу. При попадании смеси в глаза следует промыть их водой и обратиться за помощью к врачу.

Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +20°C и относительной 
влажности воздуха 60%. В других условиях технические характеристики материала могут отличаться от указанных.

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными 
нормами и правилами РФ. Проектирование полов следует выполнять в соответствии с МДС 31-12.2007. Изготовитель 
не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и ус-
ловиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении в возможности конкретного применения 
материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с изготовителем. Техническое описание, а также 
неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием для безусловной ответственности изготовителя. 
С появлением настоящего технического описания все предыдущие становятся недействительными.
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Свойства

•	 пластична,	легко	выравнивается;
•	 технологический	проход	возможен	через	8	часов;
•	 пригодна	только	для	внутренних	работ;
•	 экологически	безопасна.

Область применения

Предназначена	для	изготовления	стяжек	и	выравнивания	
оснований	пола	в	помещениях	с	низкими	механическими	
нагрузками	(жилых,	административных,	бытовых	и	т.п.).	Мо-
жет	служить	основанием	под	укладку	плиточных	облицовок	
и	самовыравнивающихся	смесей.	После	шлифования	стяжки	
из	смеси	Ceresit	CN	80	могут	также	использоваться	в	каче-
стве	оснований	под	укладку	линолеума,	ковролина	и	других	
видов	напольных	покрытий.	За	один	проход	смесь	можно	
наносить	слоем	толщиной	от	10	до	80	мм.

Подготовка основания

Ос нование	 пола	 д ол ж но	 от веча т ь 	 т ре бовани я м	
СП	29.13330.2011	и	СНиП	3.04.01-87,	и	иметь	прочность	
на	сжатие	не	менее	15	МПа.	Цементные	стяжки	(возраст	
не	менее	28	дней)	и	бетон	(возраст	не	менее	3	месяцев)	
должны	иметь	влажность	не	более	4%CM.	Основание	долж-
но	быть	очищено	от	пыли,	масел,	битума,	клея	и	других	за-
грязнений.	Непрочные	участки	основания,	ослабленный	
поверхностный	слой,	цементное	молоко	следует	удалить.	
Выбоины	и	предварительно	расшитые	трещины	обеспылить,	
прогрунтовать	и	заполнить	подходящей	ремонтной	смесью.	
Перед	укладкой	смеси	основание	необходимо	обработать	
грунтовкой	CT	17	и	высушить.

Выполнение работ

Для	приготовления	смеси	берут	отмеренное	количество	чи-
стой	воды	с	температурой	от	+15	до	+20°C	(избыток	воды	
приводит	к	расслаиванию,	снижению	прочности	и	рас-
трескиванию	материала!).	Сухую	смесь	постепенно	до-
бавляют	в	воду	при	перемешивании,	добиваясь	получения	
однородной	массы	без	комков.	Перемешивание	производят	
миксером	или	дрелью	с	насадкой	при	скорости	вращения	
400—800	об/мин,	затем	выдерживают	технологическую	
паузу	около	5	минут	для	созревания	смеси	и	перемешивают	
еще	раз.	Смесь	должна	быть	израсходована	в	течение	30	
минут	с	момента	приготовления.	Для	укладки	смеси	исполь-
зуют	традиционные	способы	и	инструменты.	При	переры-
вах	в	работе	более	30	минут	инструменты	следует	промыть	
водой,	т.к.	затвердевший	материал	можно	удалить	только	
механическим	способом.

Рекомендации

Работы	следует	выполнять	в	сухих	условиях,	при	темпера-
туре	основания	от	+5	до	+30°C	и	относительной	влажности	
воздуха	не	выше	80%.	Материал	следует	защищать	от	пре-
ждевременного	высыхания	под	действием	сквозняков,	ото-
пительных	приборов	и	прямых	солнечных	лучей.	На	площади	
более	36	м2	в	стяжке	примерно	через	8—10	часов	после	ее	
изготовления	должны	быть	нарезаны	усадочные	швы	в	про-
дольном	и	поперечном	направлениях	с	шагом	от	3	до	6	м	ши-
риной	3—5	мм	и	на	глубину	не	менее	1/3	толщины	стяжки.	
Швы	должны	совпадать	с	осями	колонн	и	швами	плит	пере-
крытий.	Участки,	ограниченные	швами,	должны	иметь	форму	
близкую	к	квадрату	(длина	не	должна	превышать	ширину	
более	чем	в	1,5	раза).	После	завершения	процесса	усадки	
швы	могут	быть	заделаны	смесью	Ceresit	CN	80	или	под-
ходящим	ремонтным	материалом.	Имеющиеся	в	основании	
деформационные	швы	следует	повторить	в	выравнивающем	
слое.	Деформации	и	наличие	трещин	в	основании	пола	мо-
гут	привести	к	появлению	трещин	в	выравнивающем	слое!

 Срок хранения

В	сухих	условиях,	на	поддонах,	в	оригинальной	неповреж-
денной	упаковке	—	не	более	12	месяцев	со	дня	изготовления.

Упаковка

Сухая	смесь	Ceresit	CN	80	поставляется	в	многослойных	
бумажных	мешках	по	25	кг.
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Выравнивающая смесь для пола (от 10 до 80 мм)
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Технические характеристики

Состав	Ceresit	CN	80:

смесь	цемента,	
минеральных	заполнителей	
и	полимерных	
модификаторов

Насыпная	плотность		
сухой	смеси: 1,6	±	0,1	кг/дм3

Количество	воды	
затворения:

2,5—2,75	л	
на	25	кг	сухой	смеси

Плотность	смеси,		
готовой	к	применению: 2,0	±	0,1	кг/дм3

Подвижность		
по	погружению	конуса,	Пк: 10,0	±	2,0	см

Время	потребления: не	менее	30	минут

Температура	применения: от	+5	до	+30°C

Возможность	
технологического	прохода: через	8	часов

Прочность	на	сжатие:
в	возрасте	1	сутки
в	возрасте	28	суток

не	менее	5,0	МПа
не	менее	15,0	МПа

Готовность	к	укладке	
облицовочной	плитки		
и	самовыравнивающихся	
смесей:

через	7	суток

Расход	сухой	смеси	
Ceresit	CN	80:

около	2,0	кг/м2	
на	1	мм	толщины	слоя

Продукт содержит цемент и при взаимодействии с водой дает щелочную реакцию, поэтому при работе с ним необходимо 
защищать глаза и кожу. При попадании смеси в глаза следует промыть их водой и обратиться за помощью к врачу.

Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +20°C и относительной 
влажности воздуха 60%. В других условиях технические характеристики материала могут отличаться от указанных.

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными 
нормами и правилами РФ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, 
а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении 
в возможности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с из-
готовителем. Техническое описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием 
для безусловной ответ-ственности изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие стано-
вятся недействительными.
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Свойства

•	 легко	выравнивается;
•	 технологический	проход	возможен	через	8—12	часов,	

в	зависимости	от	толщины	слоя;
•	 износостойкая,	может	применяться	без	покрытия;
•	 пригодна	для	изготовления	стяжек	с	подогревом;
•	 пригодна	для	механизированного	нанесения;
•	 пригодна	для	наружных	и	внутренних	работ;
•	 экологически	безопасна.

Область применения

Выравнивающая	смесь	CN	178	предназначена	для	изготов-
ления	стяжек,	в	т.ч.	с	подогревом,	и	выравнивания	оснований	
пола,	эксплуатирующихся	в	условиях	низких	и	умеренных	
механических	нагрузок,	внутри	и	снаружи	зданий	(в	жилых	
и	общественных	помещениях,	на	балконах,	террасах,	экс-
плуатируемых	кровлях	и	т.д.).	Предназначена	как	для	руч-
ного,	так	и	для	механизированного	нанесения.
Применяется	для	изготовления	стяжек:	связанных	с	основа-
нием;	на	разделительном	слое	(при	толщине	стяжки	≥	35	
мм);	на	тепло-	или	звукоизолирующем	слое	(при	толщине	
стяжки	≥	45	мм).
Может	применяться	как	без	покрытия,	так	и	в	качестве	
основания	под	укладку	самовыравнивающихся	смесей	
и	плиточных	облицовок.	После	шлифования	может	служить	
основанием	под	укладку	линолеума,	ковролина,	каучуко-
вых,	наливных	полимерных	и	других	видов	покрытий.	За	
один	проход	смесь	можно	наносить	слоем	толщиной	от	5	
до	80	мм.

Подготовка основания

Основание	должно	отвечать	требованиям	СП	29.13330.2011	
и	 СНиП	 3.04.01-87.	 Прочность	 основания	 на	 сжатие	
должна	 составлять	 не	 менее	 15	 МПа.	 Цементно-пес-
чаные	 стяжки	 (возраст	≥	 28	 дней)	 и	 бетон	 (возраст	
≥	3	месяцев)	должны	иметь	влажность	≤	4%	CM.	Осно-
вание	должно	быть	очищено	от	масел,	битума,	клея	и	
других	загрязнений.	Бетон,	а	при	необходимости	и	це-
ментно-песчаные	стяжки,	обработать	механически	фре-
зеровальной	или	дробеструйной	машиной	до	появления	
зерен	заполнителя	с	целью	удаления	ослабленного	по-
верхностного	слоя	и	создания	шероховатой	поверхности.
Трещины	расшить,	обеспылить,	обработать	грунтовкой	
CT	17	и	заполнить	смесью	СХ	5.	Для	заполнения	крупных	
выбоин	рекомендуется	использовать	смесь	CN	83.	
Поверхность	основания	необходимо	очистить	от	пыли	пыле-
сосом	и	обработать	грунтовкой	CT	17.	При	толщине	уклады-
ваемой	стяжки	более	40	мм	основание	вместо	грунтования	
можно	увлажнить.
На	основаниях,	сильно	загрязненных	битумом	или	машин-
ным	маслом,	слишком	влажных	или	с	низкой	прочностью,	
стяжку	следует	изготавливать	на	разделительном	слое	(на-
пример,	полиэтиленовой	пленке	и	т.п.)	по	предварительно	
выровненному	основанию.
При	изготовлении	«плавающих»	стяжек	тепло-	или	звукоизо-

ляционные	плиты	специальных	марок	укладывают	на	пред-
варительно	выровненное	основание,	закрывают	фольгой,	и	
затем	изготавливают	стяжку.
В	местах	сопряжения	«плавающих»	стяжек	и	стяжек	на	раз-
делительном	слое	со	стенами,	перегородками,	колоннами	
и	трубопроводами	следует	предусмотреть	зазоры	шириной	
не	менее	10	мм	на	всю	толщину	стяжки,	заполняемые	эла-
стичным	материалом.

Выполнение работ

Для	приготовления	смеси	берут	отмеренное	количество	чи-
стой	воды	с	температурой	от	+15	до	+20°C.	Сухую	смесь	по-
степенно	добавляют	в	воду	при	перемешивании,	добиваясь	
получения	однородной	массы	без	комков.	Перемешивание	
производят	миксером	или	дрелью	с	насадкой	при	скорости	
вращения	400—800	об/мин.	Смесь	должна	быть	израсхо-
дована	в	течение	30	минут	с	момента	приготовления.	При	
работе	с	материалом	используют	традиционные	приемы	
и	технологии,	применяемые	для	изготовления	стяжек.	При	
перерывах	в	работе	более	30	минут	оборудование	и	ин-
струменты	следует	промыть	водой,	т.к.	затвердевший	мате-
риал	можно	удалить	только	механическим	способом.

Рекомендации

Работы	следует	выполнять	в	сухих	условиях,	при	темпера-
туре	основания	от	+5	до	+30°C	и	относительной	влажности	
воздуха	не	выше	80%.	Избыток	воды	затворения	приводит	
к	снижению	прочности	и	износостойкости,	расслаиванию	
и	растрескиванию	материала!
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Выравнивающая смесь для пола (от 5 до 80 мм)
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Механизированное	нанесение	смеси	рекомендуется	вы-
полнять	с	помощью	оборудования	PFT,	Putzmeister,	M-Tec,	
Kaleta	или	аналогичного,	в	соответствии	с	рекомендациями	
его	изготовителя.	Консистенцию	смеси	следует	подбирать	
в	соответствии	с	показателем	подвижности	по	расплыву	
кольца	Рк	(см.	таблицу).
Выравнивающий	слой	следует	защищать	от	преждевремен-
ного	высыхания	под	действием	сквозняков,	отопительных	
приборов	и	прямых	солнечных	лучей.
На	площади	более	36	м2	внутри	и	25	м2	снаружи	зданий	
в	стяжке	примерно	через	12	часов	после	ее	изготовления	
должны	быть	нарезаны	усадочные	швы	в	продольном	и	по-
перечном	направлениях	с	шагом	от	3	до	6	м	шириной	3—5	
мм	и	на	глубину	не	менее	1/3	от	толщины	стяжки.	Швы	
должны	совпадать	с	осями	колонн	и	швами	плит	перекры-
тий.	Участки,	ограниченные	швами,	должны	иметь	форму	
близкую	к	квадрату	(длина	не	должна	превышать	ширину	
более	чем	в	1,5	раза).	После	завершения	процесса	усадки	
швы	могут	быть	заделаны	смесью	CN	178	или	подходящим	
ремонтным	материалом.	Имеющиеся	в	основании	дефор-
мационные	швы	следует	повторить	в	выравнивающем	слое.

 Срок хранения

В	сухих	условиях,	на	поддонах,	в	оригинальной	неповреж-
денной	упаковке	—	не	более	12	месяцев	со	дня	изготовления.

Упаковка

Сухая	смесь	CN	178	поставляется	в	многослойных	бумаж-
ных	мешках	по	25	кг.

Технические характеристики

Состав	CN	178:

смесь	цемента,	
минеральных	заполнителей	
и	полимерных	
модификаторов

Насыпная	плотность		
сухой	смеси: 1,6	±	0,1	кг/дм3

Количество	воды	
затворения:

3,0—3,5	л	
на	25	кг	сухой	смеси

Плотность	смеси,		
готовой	к	применению: 2,2	±	0,1	кг/дм3

Подвижность	по	расплыву	
кольца,	Рк: 20,0	±	2,0	см

Время	потребления: не	менее	30	минут

Температура	применения: от	+5	до	+30°C

Возможность	
технологического	прохода:

через	8—2	часов
(в	зависимости	от	толщины	
слоя)

Прочность	на	сжатие:
в	возрасте	1	сутки
в	возрасте	28	суток

не	менее	7,0	МПа
не	менее	25,0	МПа

Прочность	на	растяжение	
при	изгибе:
в	возрасте	1	сутки
в	возрасте	28	суток

не	менее	1,4	МПа
не	менее	4,5	МПа

Адгезия	к	бетону		
в	возрасте	28	суток: не	менее	1,5	МПа

Сопротивление	
абразивному	износу: не	более	0,7	г/см2

Морозостойкость	
затвердевшего	раствора:

не	менее	100	циклов	
(F100)

Температура	
эксплуатации: от	–50	до	+70°C

Группа	горючести: НГ	(ГОСТ	30244-94)

Готовность	к	укладке:
облицовочной	плитки
других	видов	покрытий

через	72	часа
через	7	суток

Расход	сухой	смеси	
CN	178:

около	2,0	кг/м2		
на	1	мм	толщины	слоя

Продукт содержит цемент и при взаимодействии с водой дает щелочную реакцию, поэтому при работе с ним необходимо 
защищать глаза и кожу. При попадании смеси в глаза следует промыть их водой и обратиться за помощью к врачу.

Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +20°C и относительной 
влажности воздуха 60%. В других условиях технические характеристики материала могут отличаться от указанных.

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными 
нормами и правилами РФ. Проектирование полов следует выполнять в соответствии с МДС 31-12.2007. Изготовитель не 
несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и ус-
ловиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении в возможности конкретного применения 
материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с изготовителем. Техническое описание, а также 
неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием для безусловной ответственности изготовителя. 
С появлением настоящего технического описания все предыдущие становятся недействительными.
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Свойства

•	 легко	выравнивается;
•	 технологический	проход	возможен	через	6	часов;
•	 износостойкая,	может	применяться	без	покрытия;
•	 высокопрочная,	устойчива	к	воздействию	высоких	сосре-

доточенных	механических	нагрузок;
•	 пригодна	для	механизированного	нанесения;
•	 пригодна	для	наружных	и	внутренних	работ;
•	 экологически	безопасна.

Область применения

Смесь	CN	88	предназначена	для	изготовления	стяжек	и	вы-
равнивания	оснований	пола,	эксплуатирующихся	в	услови-
ях	значительных	механических	нагрузок,	внутри	и	снаружи	
зданий	(в	промышленных	цехах	и	складах	с	вилочными	по-
грузчиками,	гаражах,	автомобильных	стоянках	и	т.д.).	Пред-
назначена	как	для	ручного,	так	и	для	механизированного	
нанесения.
Применяется	для	изготовления	стяжек:	связанных	с	основа-
нием;	на	разделительном	слое	(при	толщине	стяжки	≥	35	
мм);	на	тепло-	или	звукоизолирующем	слое	(при	толщине	
стяжки	≥	45	мм).
Может	применяться	как	без	покрытия,	так	и	в	качестве	ос-
нования	под	укладку	самовыравнивающихся	смесей	(на-
пример,	CN	76)	и	плиточных	облицовок.	После	шлифования	
может	служить	основанием	под	укладку	наливных	полимер-
ных	и	других	видов	покрытий.	За	один	проход	смесь	можно	
наносить	слоем	толщиной	от	5	до	50	мм.

Подготовка основания

Основание	должно	отвечать	требованиям	СП	29.13330.2011	
и	 СНиП	 3.04.01-87.	 Прочность	 основания	 на	 сжатие	
должна	 составлять	 не	 менее	 25	 МПа.	 Цементно-пес-
чаные	 стяжки	 (возраст	≥	 28	 дней)	 и	 бетон	 (возраст	
≥	 3	 месяцев)	 должны	 иметь	 влажность	≤	 4%	 CM.	 Ос-
нование	должно	быть	очищено	от	масел,	битума,	клея	
и	других	загрязнений.	Бетон,	а	при	необходимости	и	це-
ментно-песчаные	стяжки,	обработать	механически	фре-
зеровальной	или	дробеструйной	машиной	до	появления	
зерен	заполнителя	с	целью	удаления	ослабленного	по-
верхностного	слоя	и	создания	шероховатой	поверхности.
Трещины	расшить,	обеспылить,	обработать	грунтовкой	
CT	17	и	заполнить	смесью	СХ	5.	Для	заполнения	крупных	
выбоин	рекомендуется	использовать	смесь	CN	83.	Поверх-
ность	основания	необходимо	очистить	от	пыли	пылесосом	
и	обработать	грунтовкой	CT	17.	При	толщине	укладываемой	
стяжки	более	40	мм	основание	вместо	грунтования	можно	
увлажнить.
На	основаниях,	сильно	загрязненных	битумом	или	машин-
ным	маслом,	слишком	влажных	или	с	низкой	прочностью,	
стяжку	следует	изготавливать	на	разделительном	слое	(на-
пример,	полиэтиленовой	пленке)	по	предварительно	выров-
ненному	основанию.

При	изготовлении	«плавающих»	стяжек	тепло-	или	звукоизо-
ляционные	плиты	специальных	марок	укладывают	на	пред-
варительно	выровненное	основание,	закрывают	фольгой,	
и	затем	изготавливают	стяжку.
В	местах	сопряжения	«плавающих»	стяжек	и	стяжек	на	раз-
делительном	слое	со	стенами,	перегородками,	колоннами	
и	трубопроводами	следует	предусмотреть	зазоры	шириной	
не	менее	10	мм	на	всю	толщину	стяжки,	заполняемые	эла-
стичным	материалом.

Выполнение работ

Для	приготовления	смеси	берут	отмеренное	количество	чи-
стой	воды	с	температурой	от	+15	до	+20°C.	Сухую	смесь	по-
степенно	добавляют	в	воду	при	перемешивании,	добиваясь	
получения	однородной	массы	без	комков.	Перемешивание	
производят	миксером	или	дрелью	с	насадкой	при	скорости	
вращения	400—800	об/мин.	Смесь	должна	быть	израсхо-
дована	в	течение	30	минут	с	момента	приготовления.	При	
работе	с	материалом	используют	традиционные	приемы	и	
технологии,	применяемые	для	изготовления	стяжек.	При	пе-
рерывах	в	работе	более	30	минут	оборудование	и	инстру-
менты	следует	промыть	водой,	т.к.	затвердевший	материал	
можно	удалить	только	механическим	способом.

Рекомендации

Работы	следует	выполнять	в	сухих	условиях,	при	темпера-
туре	основания	от	+5	до	+30°C	и	относительной	влажности	
воздуха	не	выше	80%.	Избыток	воды	затворения	приводит	
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к	снижению	прочности	и	износостойкости,	расслаиванию	
и	растрескиванию	материала!
Механизированное	нанесение	смеси	рекомендуется	вы-
полнять	с	помощью	оборудования	PFT,	Putzmeister,	M-Tec,	
Kaleta	или	аналогичного,	в	соответствии	с	рекомендациями	
его	изготовителя.	Консистенцию	смеси	следует	подбирать	
в	соответствии	с	показателем	подвижности	по	расплыву	
кольца	Рк	(см.	таблицу).
Выравнивающий	слой	следует	защищать	от	преждевремен-
ного	высыхания	под	действием	сквозняков,	отопительных	
приборов	и	прямых	солнечных	лучей.
На	площади	более	36	м2	внутри	и	25	м2	снаружи	зданий	
в	стяжке	примерно	через	6	часов	после	ее	изготовления	
должны	быть	нарезаны	усадочные	швы	в	продольном	и	по-
перечном	направлениях	с	шагом	от	3	до	6	м	шириной	3—5	
мм	и	на	глубину	не	менее	1/3	от	толщины	стяжки.	Швы	
должны	совпадать	с	осями	колонн	и	швами	плит	перекры-
тий.	Участки,	ограниченные	швами,	должны	иметь	форму	
близкую	к	квадрату	(длина	не	должна	превышать	ширину	
более	чем	в	1,5	раза).	После	завершения	процесса	усадки	
швы	могут	быть	заделаны	смесью	CN	88	или	подходящим	
ремонтным	материалом.	Имеющиеся	в	основании	дефор-
мационные	швы	следует	повторить	в	выравнивающем	слое.

 Срок хранения

В	сухих	условиях,	на	поддонах,	в	оригинальной	неповреж-
денной	упаковке	—	не	более	12	месяцев	со	дня	изготовления.

Упаковка

Сухая	смесь	CN	88	поставляется	в	многослойных	бумажных	
мешках	по	25	кг.

Технические характеристики

Состав	CN	88

смесь	цемента,	
минеральных	заполнителей	
и	полимерных	
модификаторов

Насыпная	плотность		
сухой	смеси: 1,5	±	0,1	кг/дм3

Количество	воды	
затворения:

3,25	л	на	25	кг	сухой	
смеси

Плотность	смеси,		
готовой	к	применению: 2,2	±	0,1	кг/дм3

Подвижность	по	расплыву	
кольца,	Рк: 20,0	±	2,0	см

Время	потребления: не	менее	30	минут

Температура	применения: от	+5	до	+30°C

Возможность	
технологического	прохода: через	6	часов

Прочность	на	сжатие:
в	возрасте	1	сутки
в	возрасте	28	суток

не	менее	13,0	МПа
не	менее	35,0	МПа

Прочность	на	растяжение	
при	изгибе:
в	возрасте	1	сутки
в	возрасте	28	суток

не	менее	2,5	МПа
не	менее	5,5	МПа

Адгезия	к	бетону	
в	возрасте	28	суток: не	менее	1,5	МПа

Сопротивление	
абразивному	износу: не	более	0,7	г/см2

Морозостойкость	
затвердевшего	раствора:

не	менее	300	циклов	
(F300)

Температура	
эксплуатации: от	–50	до	+70°C

Группа	горючести: НГ	(ГОСТ	30244-94)

Готовность	к	укладке:
керамических	плиток
смеси	CN	76
полимерных	покрытий

через	24	часа
через	3	суток
через	7	суток

Расход	сухой	смеси	
CN	88:

около	1,9	кг/м2		
на	1	мм	толщины	слоя

Продукт содержит цемент и при взаимодействии с водой дает щелочную реакцию, поэтому при работе с ним необходимо 
защищать глаза и кожу. При попадании смеси в глаза следует промыть их водой и обратиться за помощью к врачу.

Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +20°C и относительной 
влажности воздуха 60%. В других условиях технические характеристики материала могут отличаться от указанных.

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными 
нормами и правилами РФ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, 
а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении 
в возможности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с из-
готовителем. Техническое описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием 
для безусловной ответственности изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие стано-
вятся недействительными.
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Свойства

•	 легко	выравнивается;
•	 обладает	высокой	адгезией	к	основаниям;
•	 технологический	проход	возможен	через	8	часов;
•	 пригодна	для	оснований	с	низкой	прочностью;
•	 может	применяться	на	стяжках	с	подогревом;
•	 пригодна	для	механизированного	нанесения;
•	 пригодна	только	для	внутренних	работ;
•	 экологически	безопасна.

Область применения

Самовыравнивающаяся	смесь	DG	предназначена	для	вы-
равнивания	бетонных,	цементно-песчаных,	ангидритных	
и	гипсовых	оснований	пола	(включая	стяжки	с	подогревом)	
под	укладку	линолеума,	ковролина,	ламината	и	т.п.	наполь-
ных	покрытий	в	сухих	помещениях	с	низкими	механически-
ми	нагрузками	(жилых,	административных,	общественных,	
бытовых	и	т.п.).	Может	применяться	на	основаниях	с	пони-
женной	прочностью.	Пригодна	как	для	ручного,	так	и	для	ме-
ханизированного	нанесения.	За	один	проход	смесь	можно	
наносить	слоем	толщиной	от	3	до	30	мм.

Подготовка основания

Основание	должно	отвечать	требованиям	СП	29.13330.2011	
и	СНиП	3.04.01-87.	Прочность	основания	на	сжатие	должна	
составлять	не	менее	10	МПа.	Цементно-песчаные	стяжки	
(возраст	≥	28	дней)	и	бетон	(возраст	≥	3	месяцев)	должны	
иметь	влажность	≤	4%CM,	ангидритные	стяжки	≤	0,5%CM.	
Основание	необходимо	очистить	от	загрязнений	(жиров,	
масел,	битума,	клея,	лакокрасочных	покрытий	и	т.п.)	и	обе-
спылить.	Непрочные	участки	основания,	ослабленный	по-
верхностный	слой,	цементное	молоко	удалить.	Ангидритные	
стяжки	прошлифовать	до	появления	зерен	заполнителя.
Трещины	расшить,	обеспылить	и	обработать	грунтовкой	
R	777.	Для	ремонта	трещин	и	выбоин	в	основании	рекомен-
дуется	использовать	смесь	RS	88.	Бетон,	цементно-песча-
ные,	ангидритные	и	гипсовые	стяжки	обработать	грунтовкой	
R	777.	Грунтовка	повышает	растекаемость	смеси	,	предот-
вращает	ее	пересыхание	и	появление	пузырьков	воздуха	
на	поверхности.	После	высыхания	грунтовки	рекомендуется	
проверить	впитывающую	способность	основания	и,	при	не-
обходимости,	прогрунтовать	еще	раз.

Выполнение работ

Для	приготовления	смеси	берут	отмеренное	количество	чи-
стой	воды	с	температурой	от	+15	до	+20°C.	Сухую	смесь	по-
степенно	добавляют	в	воду	при	перемешивании,	добиваясь	
получения	однородной	массы	без	комков.	Перемешивание	
производят	миксером	или	дрелью	с	насадкой	при	скорости	
вращения	400—800	об/мин.	Смесь	должна	быть	израсхо-
дована	в	течение	40	минут	с	момента	приготовления.

Смесь	выливают	на	основание,	зубчатой	раклей	распреде-
ляют	по	поверхности	и	прокатывают	игольчатым	валиком.	На	
невпитывающих	основаниях	выравнивающий	слой	должен	
иметь	толщину	не	менее	5	мм.
При	перерывах	в	работе	более	40	минут	оборудование	
следует	промыть	водой,	т.к.	затвердевший	материал	можно	
удалить	только	механическим	способом.

Рекомендации

Работы	следует	выполнять	в	сухих	условиях,	при	темпера-
туре	основания	от	+5	до	+30°C	и	относительной	влажности	
воздуха	не	выше	80%.	Избыток	воды	затворения	приводит	
к	расслаиванию,	снижению	прочности	и	растрескиванию	
материала!
Механизированное	нанесение	смеси	рекомендуется	вы-
полнять	с	помощью	оборудования	PFT,	Putzmeister,	M-Tec,	
Kaleta	или	аналогичного,	в	соответствии	с	рекомендациями	
его	изготовителя.	Консистенцию	смеси	следует	подбирать	
в	соответствии	с	показателем	подвижности	по	расплыву	
кольца	Рк	(см.	таблицу).
Выравнивающий	слой	следует	защищать	от	преждевремен-
ного	высыхания	под	действием	сквозняков,	отопительных	
приборов	и	прямых	солнечных	лучей.
Имеющиеся	в	основании	деформационные	швы	следует	по-
вторить	в	выравнивающем	слое.
На	стяжках	с	подогревом	подогрев	должен	быть	отключен	
не	менее	чем	за	48	часов	до	укладки	смеси.	После	укладки	
смеси	подогрев	можно	включить	на	рабочую	мощность	че-

DG
Быстротвердеющая самовыравнивающаяся смесь
на комплексном вяжущем (от 3 до 30 мм)
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рез	72	часа	при	толщине	слоя	до	10	мм	и	через	7	суток	при	
толщине	слоя	более	10	мм.

 Срок хранения

В	сухих	условиях,	на	поддонах,	в	оригинальной	неповреж-
денной	упаковке	—	не	более	9	месяцев	со	дня	изготовления.

Упаковка

Сухая	смесь	DG	поставляется	в	многослойных	бумажных	
мешках	по	25	кг.

Технические характеристики

Состав	DG:

смесь	комплексного	
вяжущего,	минеральных	
зполнителей	и	полимерных	
модификаторов

Насыпная	плотность		
сухой	смеси: 1,3	±	0,1	кг/дм3

Количество	воды		
затворения:

5,0—5,8	л		
на	25	кг	сухой	смеси

Плотность	смеси,		
готовой	к	применению: 2,0	±	0,1	кг/дм3

Подвижность	по	расплыву	
кольца,	Р

к
: 28,0	±	2,0	см

Время	потребления: не	менее	40	минут

Температура	применения: от	+5	до	+30°C

Возможность	технологиче-
ского	прохода: через	8	часов

Прочность	на	сжатие:
в	возрасте	1	суток
в	возрасте	28	суток

не	менее	4,5	МПа
не	менее	15,0	МПа

Прочность	на	растяжение	
при	изгибе:
в	возрасте	1	суток
в	возрасте	28	суток

не	менее	1,0	МПа
не	менее	5,0	МПа

Адгезия	к	бетону		
в	возрасте	28	суток: не	менее	1,5	МПа

Температура		
эксплуатации: до	+70°C

Группа	горючести: НГ	(ГОСТ	30244-94)

Готовность	к	укладке	по-
крытий	при	толщине	слоя:
от	3	до	5	мм
от	5	до	10	мм
от	10	до	30	мм

через	24	часа*
через	48	часов*
через	7	суток*

Расход	сухой	смеси	DG: около	1,6	кг/м2		
на	1	мм	толщины	слоя

Примечание:
* укладка покрытий с низкой паропроницаемостью допу-

скается при влажности выравнивающего слоя и основа-
ния пола не более 1%CM.

Продукт содержит цемент и при взаимодействии с водой дает щелочную реакцию, поэтому при работе с ним необходимо 
защищать глаза и кожу. При попадании смеси в глаза следует промыть их водой и обратиться за помощью к врачу.

Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +20°C и относительной 
влажности воздуха 60%. В других условиях технические характеристики материала могут отличаться от указанных.

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными 
нормами и правилами РФ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, 
а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении в 
возможности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с изго-
товителем. Техническое описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием для 
безусловной ответственности изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие становятся 
недействительными.
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Свойства

•	 легко	выравнивается;
•	 обладает	высокой	адгезией	к	основаниям;
•	 технологический	проход	возможен	через	2	часа;
•	 выдерживает	нагрузку	от	кресел	на	роликах;
•	 может	применяться	на	стяжках	с	подогревом;
•	 пригодна	для	механизированного	нанесения;
•	 предназначена	только	для	внутренних	работ;
•	 экологически	безопасна.

Область применения

Самовыравнивающаяся	смесь	DD	предназначена	для	вы-
равнивания	бетонных,	цементно-песчаных	и	других	мине-
ральных	оснований	пола	(включая	стяжки	с	подогревом)	под	
укладку	ковролина,	линолеума,	ламината,	ПВХ	и	т.п.	покры-
тий	в	помещениях	с	низкими	и	умеренными	механическими	
нагрузками,	не	подверженных	постоянному	воздействию	
влаги	(жилых,	общественных,	производственных	и	т.д.).	
Пригодна	как	для	ручного,	так	и	для	механизированного	
нанесения.	За	один	проход	смесь	можно	наносить	слоем	
толщиной	от	0,5	до	5	мм.

Подготовка основания

Основание	должно	отвечать	требованиям	СП	29.13330.2011	
и	СНиП	3.04.01-87.	Прочность	основания	на	сжатие	должна	
составлять	не	менее	15	МПа.	Цементно-песчаные	стяжки	
(возраст	≥	28	дней)	и	бетон	(возраст	≥	3	месяцев)	должны	
иметь	влажность	≤	4%CM,	ангидритные	стяжки	≤	0,5%CM.	
Основание	необходимо	очистить	от	загрязнений	(жиров,	
масел,	битума,	клея,	лакокрасочных	покрытий	и	т.п.)	и	обе-
спылить.	Непрочные	участки	основания,	ослабленный	по-
верхностный	слой,	цементное	молоко	удалить.	Ангидритные	
стяжки	прошлифовать	до	появления	зерен	заполнителя.
Трещины	расшить,	обеспылить	и	обработать	грунтовкой	
R	777.	Для	ремонта	трещин	и	выбоин	в	основании	рекомен-
дуется	использовать	смесь	RS	88.
Впитывающие	основания	(бетон,	цементно-песчаные,	анги-
дритные,	гипсовые	стяжки)	обработать	грунтовкой	R	777	или	
R	766	Turbo,	невпитывающие	основания	(мозаичный	бетон,	
плиточные	облицовки)	—	грунтовкой	R	766	Turbo.
На	впитывающих	основаниях	грунтовка	повышает	расте-
каемость	нивелирующей	массы,	предотвращает	ее	пере-
сыхание	и	появление	пузырьков	воздуха	на	поверхности.	
После	высыхания	грунтовки	рекомендуется	проверить	впи-
тывающую	способность	основания	и,	при	необходимости,	
прогрунтовать	еще	раз.

Выполнение работ

Для	приготовления	смеси	берут	отмеренное	количество	чи-
стой	воды	с	температурой	от	+15	до	+20°C.	Сухую	смесь	по-
степенно	добавляют	в	воду	при	перемешивании,	добиваясь	
получения	однородной	массы	без	комков.	Перемешивание	

производят	миксером	или	дрелью	с	насадкой	при	скорости	
вращения	400—800	об/мин.	Затем	выдерживают	техноло-
гическую	паузу	около	5	минут	для	созревания	смеси	и	пере-
мешивают	еще	раз.	Смесь,	готовая	к	применению,	должна	
быть	израсходована	в	течение	30	минут	с	момента	приго-
товления.	Смесь	выливают	на	основание,	зубчатой	раклей	
распределяют	по	поверхности	и	прокатывают	игольчатым	
валиком.
При	перерывах	в	работе	более	30	минут	оборудование	
следует	промыть	водой,	т.к.	затвердевший	материал	можно	
удалить	только	механическим	способом.

Рекомендации

Работы	следует	выполнять	в	сухих	условиях,	при	темпера-
туре	основания	от	+5	до	+30°C	и	относительной	влажности	
воздуха	не	выше	80%.	Избыток	воды	затворения	приводит	
к	расслаиванию,	снижению	прочности	и	растрескиванию	
материала!
Смесь	можно	готовить	и	подавать	механизированным	спо-
собом	при	условии	использования	оборудования,	обеспе-
чивающего	точную	дозировку	воды,	качественное	пере-
мешивание,	требуемое	время	созревания	и	отсутствие	
воздухововлечения.
Выравнивающий	слой	следует	защищать	от	преждевремен-
ного	высыхания	под	действием	сквозняков,	отопительных	
приборов	и	прямых	солнечных	лучей.
Имеющиеся	в	основании	деформационные	швы	следует	по-
вторить	в	выравнивающем	слое.

DD
Самовыравнивающаяся цементная смесь 
(от 0,5 до 5 мм)
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На	стяжках	с	подогревом	подогрев	должен	быть	отключен	
не	менее	чем	за	48	часов	до	укладки	смеси.	Через	72	часа	
после	укладки	смеси	подогрев	можно	включить	на	рабочую	
мощность.

 Срок хранения

В	сухих	условиях,	на	поддонах,	в	оригинальной	неповреж-
денной	упаковке	—	не	более	12	месяцев	со	дня	изготовления.

Упаковка

Сухая	смесь	DD	поставляется	в	многослойных	бумажных	
мешках	по	25	кг.

Технические характеристики

Состав	DD:

смесь	цемента,	
минеральных	
заполнителей	
и	полимерных	
модификаторов

Насыпная	плотность		
сухой	смеси: 0,9	±	0,1	кг/дм3

Количество	воды	
затворения: 6,0	л	на	25	кг	сухой	смеси

Плотность	смеси,		
готовой	к	применению: 2,0	±	0,1	кг/дм3

Подвижность	по	расплыву	
кольца,	Рк: 28,0	±	2,0	см

Время	потребления: не	менее	30	минут

Температура	применения: от	+5	до	+30°C

Возможность	
технологического	прохода: через	2	часа

Прочность	на	сжатие:
в	возрасте	1	суток
в	возрасте	28	суток

не	менее	6,5	МПа
не	менее	22,0	МПа

Прочность	на	растяжение	
при	изгибе:
в	возрасте	1	суток
в	возрасте	28	суток

не	менее	2,0	МПа
не	менее	5,0	МПа

Адгезия	к	бетону		
в	возрасте	28	суток: не	менее	1,2	МПа

Температура	
эксплуатации: до	+70°C

Группа	горючести: НГ	(ГОСТ	30244-94)

Готовность	к	укладке	
покрытий	при	толщине	
слоя:
от	0,5	до	3	мм
от	3	до	5	мм

	
	

через	24	часа*
через	48	часов*

Расход	сухой	смеси	DD: около	1,5	кг/м2	
на	1	мм	толщины	слоя

Примечание:
* укладка покрытий допускается при влажности выравни-

вающего слоя не более 2%CM.

Продукт содержит цемент и при взаимодействии с водой дает щелочную реакцию, поэтому при работе с ним необходимо 
защищать глаза и кожу. При попадании смеси в глаза следует промыть их водой и обратиться за помощью к врачу.

Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +20°C и относительной 
влажности воздуха 60%. В других условиях технические характеристики материала могут отличаться от указанных.

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными 
нормами и правилами РФ. Проектирование полов следует выполнять в соответствии с МДС 31-12.2007. Изготовитель не 
несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и ус-
ловиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении в возможности конкретного применения 
материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с изготовителем. Техническое описание, а также 
неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием для безусловной ответственности изготовителя. 
С появлением настоящего технического описания все предыдущие становятся недействительными.
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Свойства

•	 легко	выравнивается;
•	 обладает	высокой	адгезией	к	основаниям;
•	 технологический	проход	возможен	через	2	часа;
•	 может	служить	основанием	под	приклейку	паркета;
•	 выдерживает	нагрузку	от	кресел	на	роликах;
•	 пригодна	для	механизированного	нанесения;
•	 может	применяться	на	стяжках	с	подогревом;
•	 предназначена	только	для	внутренних	работ;
•	 экологически	безопасна.

Область применения

Самовыравнивающаяся	смесь	DX	предназначена	для	вы-
равнивания	бетонных,	цементно-песчаных	и	других	мине-
ральных	оснований	пола	(включая	стяжки	с	подогревом)	
под	укладку	всех	видов	напольных	покрытий,	включая	
паркетные,	наливные	полимерные,	каучуковые,	ковролин,	
линолеум,	ПВХ,	в	помещениях	с	низкими	и	умеренными	ме-
ханическими	нагрузками,	не	подверженных	постоянному	
воздействию	влаги	(жилых,	общественных,	производствен-
ных	и	т.д.).
Пригодна	как	для	ручного,	так	и	для	механизированного	
нанесения.	За	один	проход	смесь	можно	наносить	слоем	
толщиной	от	0,5	до	10	мм.

Подготовка основания

Основание	должно	отвечать	требованиям	СП	29.13330.2011	
и	СНиП	3.04.01-87.	Прочность	основания	на	сжатие	должна	
составлять	не	менее	20	МПа.	Цементно-песчаные	стяжки	
(возраст	≥	28	дней)	и	бетон	(возраст	≥	3	месяцев)	должны	
иметь	влажность	≤	4%CM,	ангидритные	стяжки	≤	0,5%CM.	
Основание	необходимо	очистить	от	загрязнений	(жиров,	
масел,	битума,	клея,	лакокрасочных	покрытий	и	т.п.)	и	обе-
спылить.	Непрочные	участки	основания,	ослабленный	по-
верхностный	слой,	цементное	молоко	удалить.	Ангидритные	
стяжки	прошлифовать	до	появления	зерен	заполнителя.
Трещины	расшить,	обеспылить	и	обработать	грунтовкой	
R	777.	Для	ремонта	трещин	и	выбоин	в	основании	рекомен-
дуется	использовать	смесь	RS	88.
Впитывающие	основания	(бетон,	цементно-песчаные,	анги-
дритные,	гипсовые	стяжки)	обработать	грунтовкой	R	777	или	
R	766	Turbo,	невпитывающие	основания	(мозаичный	бетон,	
плиточные	облицовки)	—	грунтовкой	R	766	Turbo.
На	впитывающих	основаниях	грунтовка	повышает	расте-
каемость	нивелирующей	массы,	предотвращает	ее	пере-
сыхание	и	появление	пузырьков	воздуха	на	поверхности.	
После	высыхания	грунтовки	рекомендуется	проверить	впи-
тывающую	способность	основания	и,	при	необходимости,	
прогрунтовать	еще	раз.

Выполнение работ

Для	приготовления	смеси	берут	отмеренное	количество	чи-
стой	воды	с	температурой	от	+15	до	+20°C.	Сухую	смесь	по-
степенно	добавляют	в	воду	при	перемешивании,	добиваясь	
получения	однородной	массы	без	комков.	Перемешивание	
производят	миксером	или	дрелью	с	насадкой	при	скорости	
вращения	400—800	об/мин.	Смесь	должна	быть	израсхо-
дована	в	течение	30	минут	с	момента	приготовления.	Смесь	
выливают	на	основание,	зубчатой	раклей	распределяют	по	
поверхности	и	прокатывают	игольчатым	валиком.	Толщина	
слоя	смеси	под	приклейку	паркета	должна	быть	не	менее	
3	мм.
При	перерывах	в	работе	более	30	минут	оборудование	
следует	промыть	водой,	т.к.	затвердевший	материал	можно	
удалить	только	механическим	способом.

Рекомендации

Работы	следует	выполнять	в	сухих	условиях,	при	темпера-
туре	основания	от	+5	до	+30°C	и	относительной	влажности	
воздуха	не	выше	80%.	Избыток	воды	затворения	приводит	
к	расслаиванию,	снижению	прочности	и	растрескиванию	
материала!

DX
Самовыравнивающаяся цементная смесь 
(от 0,5 до 10 мм)
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Механизированное	нанесение	смеси	рекомендуется	вы-
полнять	с	помощью	оборудования	PFT,	Putzmeister,	M-Tec,	
Kaleta	или	аналогичного,	в	соответствии	с	рекомендациями	
его	изготовителя.	Консистенцию	смеси	следует	подбирать	
в	соответствии	с	показателем	подвижности	по	расплыву	
кольца	Рк	(см.	таблицу).
Выравнивающий	слой	следует	защищать	от	преждевремен-
ного	высыхания	под	действием	сквозняков,	отопительных	
приборов	и	прямых	солнечных	лучей.
Имеющиеся	в	основании	деформационные	швы	следует	по-
вторить	в	выравнивающем	слое.
На	стяжках	с	подогревом	подогрев	должен	быть	отключен	
не	менее	чем	за	48	часов	до	укладки	смеси.	Через	72	часа	
после	укладки	смеси	подогрев	можно	включить	на	рабочую	
мощность.

 Срок хранения

В	сухих	условиях,	на	поддонах,	в	оригинальной	неповреж-
денной	упаковке	—	не	более	12	месяцев	со	дня	изготовления.

Упаковка

Сухая	смесь	DX	поставляется	в	многослойных	бумажных	
мешках	по	25	кг.

Технические характеристики

Состав	DX:

смесь	цемента,	
минеральных	заполнителей	
и	полимерных	
модификаторов

Насыпная	плотность	сухой	
смеси: 0,9	±	0,1	кг/дм3

Количество	воды	
затворения: 6,0	л	на	25	кг	сухой	смеси

Плотность	смеси,	готовой	к	
применению: 1,9	±	0,1	кг/дм3

Подвижность	по	расплыву	
кольца,	Рк: 24,0	±	2,0	см

Время	потребления: не	менее	30	минут

Температура	применения: от	+5	до	+30°C

Возможность	
технологического	прохода: через	2	часа

Прочность	на	сжатие:
в	возрасте	1	сутки
в	возрасте	28	суток

не	менее	8,0	МПа
не	менее	30,0	МПа

Прочность	на	растяжение	
при	изгибе:
в	возрасте	1	сутки
в	возрасте	28	суток

не	менее	3,0	МПа
не	менее	6,0	МПа

Прочность	на	разрыв		
в	возрасте	28	суток:

не	менее	1,5	МПа

Адгезия	к	бетону		
в	возрасте	28	суток:

не	менее	1,5	МПа

Температура	
эксплуатации: до	+70°C

Группа	горючести: НГ	(ГОСТ	30244-94)

Готовность	к	приклеиванию	
эластичных	и	текстильных	
покрытий	при	толщине	
слоя:
от	0,5	до	3,0	мм
от	3,0	до	5,0	мм
от	5,0	до	10,0	мм

	
	
	

через	24	часа*
через	48	часов*
через	72	часа*

Готовность	к	приклеиванию	
паркета	(при	толщине	слоя	
не	менее	3	мм):

через	5	суток*		
(для	стабильных	пород,	
например,	дуба)

Расход	сухой	смеси	DX: около	1,6	кг/м2		
на	1	мм	толщины	слоя

Примечание:
* укладка покрытий допускается при влажности выравни-

вающего слоя не более 2%CM.

Продукт содержит цемент и при взаимодействии с водой дает щелочную реакцию, поэтому при работе с ним необходимо 
защищать глаза и кожу. При попадании смеси в глаза следует промыть их водой и обратиться за помощью к врачу.

Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +20°C и относительной 
влажности воздуха 60%. В других условиях технические характеристики материала могут отличаться от указанных.

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными 
нормами и правилами РФ. Проектирование полов следует выполнять в соответствии с МДС 31-12.2007. Изготовитель не 
несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и ус-
ловиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении в возможности конкретного применения 
материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с изготовителем. Техническое описание, а также 
неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием для безусловной ответственности изготовителя. 
С появлением настоящего технического описания все предыдущие становятся недействительными.
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Свойства

•	 легко	выравнивается;
•	 технологический	проход	возможен	через	6	часов;
•	 пригодна	для	оснований	с	низкой	прочностью;
•	 может	применяться	на	стяжках	с	подогревом;
•	 пригодна	для	механизированного	нанесения;
•	 пригодна	только	для	внутренних	работ;
•	 экологически	безопасна.

Область применения

Самовыравнивающаяся	смесь	CN	68	предназначена	для	
выравнивания	бетонных,	цементно-песчаных,	ангидритных	и	
гипсовых	оснований	пола	под	укладку	керамических	плиток,	
линолеума,	ковролина,	ламината	и	т.п.	напольных	покрытий	
в	сухих	помещениях	с	низкими	механическими	нагрузками	
(жилых,	бытовых,	административных,	общественных	и	т.п.).	
Может	применяться	на	основаниях	с	пониженной	прочно-
стью.	Пригодна	как	для	ручного,	так	и	для	механизирован-
ного	нанесения.	Смесь	можно	наносить	слоем	толщиной	
от	1	до	15	мм.

Подготовка основания

Основание	должно	отвечать	требованиям	СП	29.13330.2011	
и	СНиП	3.04.01-87.	Прочность	основания	на	сжатие	должна	
составлять	не	менее	10	МПа.	Цементно-песчаные	стяжки	
(возраст	≥	28	дней)	и	бетон	(возраст	≥	3	месяцев)	должны	
иметь	влажность	≤	4%CM,	ангидритные	стяжки	≤	0,5%CM.	
Основание	необходимо	очистить	от	загрязнений	(жиров,	
масел,	битума,	клея,	лакокрасочных	покрытий	и	т.п.)	и	обе-
спылить.	Непрочные	участки	основания,	ослабленный	по-
верхностный	слой,	цементное	молоко	удалить.	Ангидритные	
стяжки	прошлифовать	до	появления	зерен	заполнителя.
Трещины	расшить,	обеспылить	и	обработать	грунтовкой	
CT	17.	Для	ремонта	трещин	и	выбоин	в	основании	рекомен-
дуется	использовать	смесь	Thomsit	RS	88.
Бетон,	цементнопесчаные,	ангидритные	и	гипсовые	стяжки	
обработать	грунтовкой	CT	17.	Грунтовка	повышает	растека-
емость	смеси,	предотвращает	ее	пересыхание	и	появление	
пузырьков	воздуха	на	поверхности.	После	высыхания	грун-
товки	рекомендуется	проверить	впитывающую	способность	
основания	и,	при	необходимости,	прогрунтовать	еще	раз.

Выполнение работ

Для	приготовления	смеси	берут	отмеренное	количество	чи-
стой	воды	с	температурой	от	+15	до	+20°C.	Сухую	смесь	по-
степенно	добавляют	в	воду	при	перемешивании,	добиваясь	
получения	однородной	массы	без	комков.	Перемешивание	
производят	миксером	или	дрелью	с	насадкой	при	скорости	
вращения	400—800	об/мин.	Смесь	должна	быть	израсхо-
дована	в	течение	30	минут	с	момента	приготовления.	Смесь	
выливают	на	основание,	зубчатой	раклей	распределяют	
по	поверхности	и	прокатывают	игольчатым	валиком.

При	перерывах	в	работе	более	30	минут	оборудование	
следует	промыть	водой,	т.к.	затвердевший	материал	можно	
удалить	только	механическим	способом.

Рекомендации

Работы	следует	выполнять	в	сухих	условиях,	при	темпера-
туре	основания	от	+5	до	+30°C	и	относительной	влажности	
воздуха	не	выше	80%.	Избыток	воды	затворения	приводит	
к	расслаиванию,	снижению	прочности	и	растрескиванию	
материала!
Механизированное	нанесение	смеси	рекомендуется	вы-
полнять	с	помощью	оборудования	PFT,	Putzmeister,	M-Tec,	
Kaleta	или	аналогичного,	в	соответствии	с	рекомендациями	
его	изготовителя.	Консистенцию	смеси	следует	подбирать	
в	соответствии	с	показателем	подвижности	по	расплыву	
кольца	Рк	(см.	таблицу).
Выравнивающий	слой	следует	защищать	от	преждевремен-
ного	высыхания	под	действием	сквозняков,	отопительных	
приборов	и	прямых	солнечных	лучей.
Имеющиеся	в	основании	деформационные	швы	следует	по-
вторить	в	выравнивающем	слое.
На	стяжках	с	подогревом	подогрев	должен	быть	отключен	
не	менее	чем	за	48	часов	до	укладки	смеси.	После	укладки	
смеси	подогрев	можно	включить	на	рабочую	мощность	че-
рез	72	часа	при	толщине	слоя	до	10	мм	и	через	5	суток	при	
толщине	слоя	более	10	мм.

CN 68
Тонкослойная самовыравнивающаяся смесь
на комплексном вяжущем (от 1 до 15 мм)
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 Срок хранения

В	сухих	условиях,	на	поддонах,	в	оригинальной	неповреж-
денной	упаковке	—	не	более	9	месяцев	со	дня	изготовления.

Упаковка

Сухая	смесь	CN	68	поставляется	в	многослойных	бумажных	
мешках	по	25	кг.

Технические характеристики

Состав	CN	68:

смесь	комплексного	
вяжущего,	минеральных	
заполнителей	
и	полимерных	
модификаторов

Насыпная	плотность	
сухой	смеси: 1,0	±	0,1	кг/дм3

Количество	воды	
затворения:

5,0	–	5,5	л	на	25	кг	сухой	
смеси

Плотность	смеси,	
готовой	к	применению: 2,0	±	0,1	кг/дм3

Подвижность	по	расплыву	
кольца,	Рк: 27,0	±	2,0	см

Время	потребления: не	менее	30	минут

Температура	применения: от	+5	до	+30°C

Возможность	
технологического	прохода: через	6	часов

Прочность	на	сжатие:
в	возрасте	1	сутки
в	возрасте	28	суток

не	менее	3,0	МПа
не	менее	18,0	МПа

Прочность	на	растяжение	
при	изгибе:
в	возрасте	1	сутки
в	возрасте	28	суток

не	менее	1,0	МПа
не	менее	4,5	МПа

Адгезия	к	бетону	
в	возрасте	28	суток: не	менее	0,8	МПа

Температура	
эксплуатации: до	+70°C

Группа	горючести: НГ	(ГОСТ	30244-94)

Готовность	к	укладке	
покрытий	при	толщине	
слоя:
от	1	до	5	мм
от	5	до	10	мм
от	10	до	15	мм

	
	

через	24	часа*
через	48	часов*
через	5	суток*

Расход	сухой	смеси	CN	68: около	1,6	кг/м2		
на	1	мм	толщины	слоя

Примечание:
* укладка покрытий с низкой паропроницаемостью допу-

скается при влажности выравнивающего слоя и основа-
ния пола не более 1%CM.

Продукт содержит цемент и при взаимодействии с водой дает щелочную реакцию, поэтому при работе с ним необходимо 
защищать глаза и кожу. При попадании смеси в глаза следует промыть их водой и обратиться за помощью к врачу.

Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +20°C и относительной 
влажности воздуха 60%. В других условиях технические характеристики материала могут отличаться от указанных.

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными 
нормами и правилами РФ. Проектирование полов следует выполнять в соответствии с МДС 31-12.2007. Изготовитель не 
несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и ус-
ловиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении в возможности конкретного применения 
материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с изготовителем. Техническое описание, а также 
неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием для безусловной ответственности изготовителя. 
С появлением настоящего технического описания все предыдущие становятся недействительными.
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Свойства

•	 легко	выравнивается;
•	 технологический	проход	возможен	через	3	часа;
•	 износостойкая,	может	применяться	без	покрытия;
•	 высокопрочная,	 устойчива	 к	 воздействию	 высоких	

сосредоточенных	механических	нагрузок;
•	 пригодна	для	механизированного	нанесения;
•	 пригодна	для	наружных	и	внутренних	работ;
•	 экологически	безопасна.

Область применения

Самовыравнивающаяся	смесь	CN	76	предназначена	для	
выравнивания	бетонных	и	цементно-песчаных	оснований	
пола,	а	также	для	изготовления	стяжек,	подверженных	зна-
чительным	механическим	нагрузкам	(в	цехах,	складах	с	ви-
лочными	погрузчиками,	гаражах,	на	автостоянках,	рампах,	
спортивных	аренах	и	т.п.),	внутри	и	снаружи	зданий.	Может	
применяться	как	без	покрытия,	так	и	в	качестве	основания	
под	укладку	наливных	полимерных,	каучуковых	и	других	ви-
дов	покрытий.	При	необходимости	формирования	уклона	
смесь	готовится	с	более	вязкой	консистенцией.
За	один	проход	смесь	можно	наносить	слоем	толщиной	
от	4	до	15	мм	(при	добавлении	минерального	заполните-
ля	—	до	50	мм).

Подготовка основания

О с н о в а н и е 	 д о л ж н о 	 о т в е ч а т ь 	 т р е б о в а н и я м	
СП	 29.13330.2011	 и	 СНиП	 3.04.01-87.	 Бетон	 должен	
быть	класса	по	прочности	на	сжатие	не	ниже	B25	(воз-
раст	≥	3	месяцев,	влажность	≤	4%CM).	Цементно-пес-
чаные	 стяжки	 должны	 иметь	 прочность	 на	 сжатие	 не	
менее	25	МПа	(возраст	≥	28	дней,	влажность	≤	4%CM).
Основание	следует	механически	зашероховать,	загрязне-
ния	(остатки	клея,	битумных	мастик	и	т.д.),	ослабленный	по-
верхностный	слой,	цементное	молоко	необходимо	удалить	
при	помощи	фрезеровальной	или	дробеструйной	машины	
до	появления	зерен	заполнителя.
Трещины	расшить,	обеспылить,	обработать	грунтовкой	
CT	17	и	заполнить	смесью	СХ	5.	Для	заполнения	крупных	
выбоин	рекомендуется	использовать	смесь	CN	83.
Очистить	основание	от	пыли	пылесосом	и	обработать	грун-
товкой	CT	17.	На	впитывающих	основаниях	грунтовка	повы-
шает	растекаемость	смеси,	предотвращает	ее	пересыхание	
и	появление	пузырьков	воздуха	на	поверхности.	После	вы-
сыхания	грунтовки	рекомендуется	проверить	впитывающую	
способность	основания	и,	при	необходимости,	прогрунто-
вать	еще	раз.

Выполнение работ

Для	приготовления	смеси	берут	отмеренное	количество	чи-
стой	воды	с	температурой	от	+15	до	+20°C.	Сухую	смесь	по-
степенно	добавляют	в	воду	при	перемешивании,	добиваясь	

получения	однородной	массы	без	комков.	Перемешивание	
производят	миксером	или	дрелью	с	насадкой	при	скорости	
вращения	400—800	об/мин.	Затем	выдерживают	техноло-
гическую	паузу	около	5	минут	для	созревания	смеси	и	пере-
мешивают	ее	еще	раз.	Смесь	должна	быть	израсходована	
в	течение	20	минут	с	момента	приготовления.	Смесь	может	
быть	приготовлена	с	различной	консистенцией	за	счет	из-
менения	количества	воды	затворения	(см.	таблицу).
При	толщине	слоя	от	15	до	50	мм	в	смесь	следует	доба-
вить	минеральный	заполнитель	полидисперсного	состава	
с	максимальным	размером	зерна	8	мм	в	количестве	12,5	кг	
на	25	кг	сухой	смеси.
Смесь	с	жидкой	консистенцией	выливают	на	основание,	
зубчатой	раклей	распределяют	по	поверхности	и	прокаты-
вают	игольчатым	валиком.	Смесь	с	вязкой	консистенцией	
укладывают	на	основание	и	разравнивают	рейкой-прави-
лом	по	маякам	или	гладкой	раклей.	В	случае	значительных	
механических	нагрузок	толщина	слоя	смеси	должна	быть	
не	менее	6	мм.
При	перерывах	в	работе	более	20	минут	оборудование	
следует	промыть	водой,	т.к.	затвердевший	материал	можно	
удалить	только	механическим	способом.

Рекомендации

Работы	следует	выполнять	в	сухих	условиях,	при	темпера-
туре	основания	от	+5	до	+25°C	и	относительной	влажности	
воздуха	не	выше	80%.	Избыток	воды	затворения	приводит	
к	снижению	прочности	и	износостойкости,	расслаиванию	
и	растрескиванию	материала!

CN 76
Высокопрочная самовыравнивающаяся цементная 
смесь (от 4 до 15/50 мм)
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Смесь	можно	готовить	и	подавать	механизированным	спо-
собом	при	условии	использования	оборудования,	обеспе-
чивающего	точную	дозировку	воды,	качественное	пере-
мешивание,	требуемое	время	созревания	и	отсутствие	
воздухововлечения.
Выравнивающий	слой	следует	защищать	от	преждевремен-
ного	высыхания	под	действием	сквозняков,	отопительных	
приборов	и	прямых	солнечных	лучей.
Примерно	через	3	часа	после	изготовления	стяжки	должны	
быть	нарезаны	усадочные	швы	в	продольном	и	поперечном	
направлениях	с	шагом	от	3	до	6	м	шириной	3—5	мм	и	на	глу-
бину	не	менее	1/3	от	толщины	слоя.	Швы	должны	совпадать	
с	осями	колонн	и	швами	плит	перекрытий.	Участки,	ограни-
ченные	швами,	должны	иметь	форму	близкую	к	квадрату.	
Длина	участка	не	должна	превышать	его	ширину	более	чем	
в	1,5	раза.	Площадь	каждого	участка	внутри	помещений	
должна	быть	не	более	36	м2.	В	случае,	если	стяжка	будет	
подвержена	воздействию	переменных	температур	(в	т.ч.	при	
наружных	работах)	—	не	более	25	м2.	После	завершения	
процесса	усадки	швы	могут	быть	заделаны	смесью	CN	76.	
Имеющиеся	в	основании	деформационные	швы	следует	по-
вторить	в	выравнивающем	слое.

 Срок хранения

В	сухих	условиях,	на	поддонах,	в	оригинальной	неповреж-
денной	упаковке	—	не	более	6	месяцев	со	дня	изготовления.

Упаковка

Сухая	смесь	CN	76	поставляется	в	многослойных	бумажных	
мешках	по	25	кг.

Технические характеристики

Состав	CN	76:

смесь	цемента,	
минеральных	заполнителей	
и	полимерных	
модификаторов

Количество	воды	
затворения:
вязкая	консистенция:
текучая	консистенция:
с	добавлением	
заполнителя:

на	25	кг	сухой	смеси:

ок.	3,0	л
ок.	3,6	л
3,6—3,75	л	+	12,5	кг	
заполнителя	крупностью	
до	8	мм

Время	потребления: не	менее	20	минут

Температура	применения: от	+5	до	+25°C

Возможность	
технологического	прохода: через	3	часа

Прочность	на	сжатие		
в	возрасте	28	суток		
(PN-EN	13813):

C35	(≥	35,0	МПа)

Прочность	на	растяжение	
при	изгибе	в	возрасте		
28	суток
(PN-EN	13813):

F7	(≥	7,0	МПа)

Сопротивление	
абразивному	износу		
по	Беме	(PN-EN	13813):

A22	(≤	22	см3/50	см2)

Класс	
пожаробезопасности
(PN-EN	13813):

A2fl	—	s1,	d0

Готовность	к	укладке	
керамических	плиток:

через	3	суток

Расход	сухой	смеси	CN	76: около	2,0	кг/м2		
на	1	мм	толщины	слоя

Продукт содержит цемент и при взаимодействии с водой дает щелочную реакцию, поэтому при работе с ним необходимо 
защищать глаза и кожу. При попадании смеси в глаза следует промыть их водой и обратиться за помощью к врачу.

Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +23°C и относительной 
влажности воздуха 50%. В других условиях технические характеристики материала могут отличаться от указанных.

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными 
нормами и правилами РФ. Проектирование полов следует выполнять в соответствии с МДС 31-12.2007. Изготовитель 
не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и ус-
ловиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении в возможности конкретного применения 
материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с изготовителем. Техническое описание, а также 
неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием для безусловной ответственности изготовителя. 
С появлением настоящего технического описания все предыдущие становятся недействительными.
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Свойства

•	 безусадочная;
•	 может	применяться	на	слабых	основаниях;
•	 устойчива	к	растрескиванию;
•	 технологический	проход	возможен	через	6—8	часов,	

в	зависимости	от	толщины	слоя;
•	 пригодна	для	механизированного	нанесения;
•	 может	применяться	на	стяжках	с	подогревом;
•	 пригодна	только	для	внутренних	работ;
•	 экологически	безопасна.

Область применения

Самовыравнивающаяся	смесь	CN	175	предназначена	для	
выравнивания	бетонных,	цементно-песчаных,	ангидрит-
ных	и	гипсовых	оснований	пола	под	укладку	керамических	
плиток,	линолеума,	ковролина,	ламината	и	т.п.	напольных	
покрытий,	а	также	для	изготовления	и	ремонта	стяжек,	свя-
занных	с	основанием,	в	сухих	помещениях	с	низкими	меха-
ническими	нагрузками	(жилых,	бытовых,	административных	
и	т.п.).	Пригодна	как	для	ручного,	так	и	для	механизирован-
ного	нанесения.	За	один	проход	смесь	можно	наносить	сло-
ем	толщиной	от	3	до	60	мм.	

Подготовка основания

Основание	должно	отвечать	требованиям	СП	29.13330.2011	
и	СНиП	3.04.01-87.	Прочность	основания	на	сжатие	должна	
составлять	не	менее	10	МПа.	Цементно-песчаные	стяжки	
(возраст	≥	28	дней)	и	бетон	(возраст	≥	3	месяцев)	должны	
иметь	влажность	≤	4%CM,	ангидритные	стяжки	≤	0,5%CM.	
Основание	необходимо	очистить	от	загрязнений	(жиров,	
масел,	битума,	клея,	лакокрасочных	покрытий	и	т.п.)	и	обе-
спылить.	Непрочные	участки	основания,	ослабленный	по-
верхностный	слой,	цементное	молоко	удалить.	Ангидритные	
стяжки	прошлифовать	до	появления	зерен	заполнителя.
Трещины	расшить,	обеспылить	и	обработать	грунтовкой	
CT	17.	Для	ремонта	трещин	и	выбоин	в	основании	рекомен-
дуется	использовать	смесь	Thomsit	RS	88.
Бетон,	цементно-песчаные,	ангидритные	и	гипсовые	стяжки	
обработать	грунтовкой	CT	17.
Грунтовка	повышает	растекаемость	смеси	,	предотвращает	
ее	пересыхание	и	появление	пузырьков	воздуха	на	поверх-
ности.	После	высыхания	грунтовки	рекомендуется	проверить	
впитывающую	способность	основания	и,	при	необходимо-
сти,	прогрунтовать	еще	раз.

Выполнение работ

Для	приготовления	смеси	берут	отмеренное	количество	чи-
стой	воды	с	температурой	от	+15	до	+20°C.	Сухую	смесь	по-
степенно	добавляют	в	воду	при	перемешивании,	добиваясь	
получения	однородной	массы	без	комков.	Перемешивание	
производят	миксером	или	дрелью	с	насадкой	при	скорости	
вращения	400—800	об/мин.	Смесь	должна	быть	израсхо-

дована	в	течение	30	минут	с	момента	приготовления.
При	тонкослойном	выравнивании	смесь	выливают	на	ос-
нование	и	распределяют	по	поверхности	гладкой	раклей	
с	регулируемыми	опорами.	При	толщине	слоя	более	5	мм	
уровень	рекомендуется	контролировать	переносными	то-
чечными	маяками.	Для	удаления	пузырьков	воздуха	и	улуч-
шения	качества	поверхности	смесь	сразу	после	укладки	
прокатывают	игольчатым	валиком.
При	устройстве	стяжек	смесь	укладывают	по	маячным	рей-
кам	и	разравнивают	рейкой-правилом.	При	перерывах	в	ра-
боте	более	30	минут	оборудование	следует	промыть	водой.

Рекомендации

Работы	следует	выполнять	в	сухих	условиях,	при	темпера-
туре	основания	от	+5	до	+30°C	и	относительной	влажности	
воздуха	не	выше	80%.	Избыток	воды	затворения	приводит	
к	расслаиванию,	снижению	прочности	и	растрескиванию	
материала!
Механизированное	нанесение	смеси	рекомендуется	вы-
полнять	с	помощью	оборудования	PFT,	Putzmeister,	M-Tec,	
Kaleta	или	аналогичного,	в	соответствии	с	рекомендациями	
его	изготовителя.	Консистенцию	смеси	следует	подбирать	
в	соответствии	с	показателем	подвижности	по	расплыву	
кольца	Рк	(см.	таблицу).
Выравнивающий	слой	следует	защищать	от	преждевремен-
ного	высыхания	под	действием	сквозняков,	отопительных	
приборов	и	прямых	солнечных	лучей.

CN 175
Универсальная самовыравнивающаяся смесь
на комплексном вяжущем (от 3 до 60 мм)
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Имеющиеся	в	основании	деформационные	швы	следует	по-
вторить	в	выравнивающем	слое.
На	стяжках	с	подогревом	подогрев	должен	быть	отключен	
не	менее	чем	за	48	часов	до	укладки	смеси.	После	укладки	
смеси	подогрев	можно	включить	на	рабочую	мощность	че-
рез	72	часа	при	толщине	слоя	до	10	мм	и	через	7	суток	при	
толщине	слоя	более	10	мм.

 Срок хранения

В	сухих	условиях,	на	поддонах,	в	оригинальной	неповреж-
денной	упаковке	—	не	более	9	месяцев	со	дня	изготовления.

Упаковка

Сухая	смесь	CN	175	поставляется	в	многослойных	бумаж-
ных	мешках	по	25	кг.

Технические характеристики

Состав	CN	175:

смесь	комплексного	
вяжущего,	минеральных	
заполнителей	
и	полимерных	
модификаторов

Насыпная	плотность		
сухой	смеси: 1,1	±	0,1	кг/дм3

Количество	воды	
затворения:

4,5—5,0	л		
на	25	кг	сухой	смеси

Плотность	смеси,		
готовой	к	применению: 2,0	±	0,1	кг/дм3

Подвижность	по	расплыву	
кольца,	Рк: 26,0	±	2,0	см

Время	потребления: не	менее	30	минут

Температура	применения: от	+5	до	+30°C

Возможность	
технологического	прохода:

через	6—8	часов
(в	зависимости	от	толщины	
слоя)

Прочность	на	сжатие:
в	возрасте	1	суток
в	возрасте	28	суток

не	менее	4,0	МПа
не	менее	15,0	МПа

Прочность	на	растяжение	
при	изгибе:
в	возрасте	1	суток
в	возрасте	28	суток

не	менее	1,0	МПа
не	менее	4,0	МПа

Адгезия	к	бетону		
в	возрасте	28	суток: не	менее	1,5	МПа

Температура	
эксплуатации: до	+70°C

Группа	горючести: НГ	(ГОСТ	30244-94)

Расход	сухой	смеси	
CN	175:

около	1,6	кг/м2		
на	1	мм	толщины	слоя

Готовность	к	укладке	напольных	покрытий
(не	ранее	чем	через):

Покрытия: При	толщине	слоя	CN	175:

3—10	мм 10—30	мм 30—60	мм

Керамическая	
и	каменная	плитка 24	часа* 3	суток* 5—7	суток*

ПВХ,	линолеум,	
ковролин 2	суток* 5	суток* 7	суток*

Примечание:
* укладка покрытий с низкой паропроницаемостью допу-

скается при влажности выравнивающего слоя и основа-
ния пола не более 1%CM.

Продукт содержит цемент и при взаимодействии с водой дает щелочную реакцию, поэтому при работе с ним необходимо 
защищать глаза и кожу. При попадании смеси в глаза следует промыть их водой и обратиться за помощью к врачу.

Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +20°C и относительной 
влажности воздуха 60%. В других условиях технические характеристики материала могут отличаться от указанных.

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными 
нормами и правилами РФ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, 
а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении 
в возможности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с из-
готовителем. Техническое описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием 
для безусловной ответственности изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие стано-
вятся недействительными.
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Свойства

•	 обладает	высокой	адгезией;
•	 устойчив	к	чистке	текстильных	покрытий;
•	 устойчив	к	мебельным	колесам		

(при	соответствующем	покрытии);
•	 может	применяться	на	полах	с	подогревом;
•	 устойчив	к	замораживанию;
•	 не	содержит	органических	растворителей;
•	 экологически	безопасен.

Область применения

Клей	UK	200	предназначен	для	приклеивания	тафтинговых	
ковролинов	с	текстильной,	войлочной,	вспененной	латекс-
ной	или	ПВХ	подосновой,	а	также	бытовых	и	гетерогенных	
ПВХ	покрытий,	на	впитывающие	основания	пола,	такие	как	
цементно-песчаные	стяжки,	бетон	и	т.д.	

Подготовка основания

Основание	должно	отвечать	требованиям	СНиП	3.04.01-87	
и	СП	29.13330.2011,	быть	впитывающим,	достаточно	проч-
ным,	ровным,	гладким,	очищенным	от	загрязнений,	снижа-
ющих	адгезию	клея	(мастик,	клеев,	масел,	пыли	и	т.п.).	Ос-
нование	не	должно	иметь	структурных	дефектов	(трещин,	
выбоин	и	т.п.).
Влажность	основания	не	должна	превышать:
•	 2%CM	—	для	цементных	оснований	и	бетона;
•	 0,5%СМ	—	для	ангидритных	и	гипсовых	оснований.
Неровные	основания	обработать	механически	(например,	
прошлифовать),	пропылесосить,	загрунтовать	соответствую-
щей	грунтовкой	и	выровнять	самовыравнивающейся	смесью.	
Ангидритные	и	гипсовые	основания	прошлифовать	наждач-
ной	бумагой	с	зернистостью	16	и	пропылесосить.

Выполнение работ

Рулонные	покрытия	предварительно	раскатать	и	выдержать	
в	развернутом	виде	до	устранения	волнистости.
Клей	перед	применением	перемешать.
В	случае	ковролинов	клей	наносят	на	основание	зубчатым	
шпателем	В1	или	В2,	в	зависимости	от	структуры	подосновы	
покрытия,	подсушивают	в	течение	5—10	минут	—	в	случае	
паропроницаемых	покрытий,	или	в	течение	10—15	минут	—	
в	случае	паронепроницаемых	покрытий,	после	чего	присту-
пают	к	укладке	покрытия.
В	случае	ПВХ	покрытий	клей	наносят	на	основание	зубчатым	
шпателем	A2	или	А3,	в	зависимости	от	структуры	обратной	
стороны	покрытия,	подсушивают	в	течение	10—15	минут,	
после	чего	приступают	к	укладке	покрытия.
Покрытие	должно	быть	уложено	не	позднее	20—25	минут	
после	нанесения	клея.	По	истечении	этого	времени	клеящая	
способность	клея	ухудшается.
Сразу	после	укладки	покрытие	тщательно	притирают	специ-
альным	инструментом	с	целью	удаления	воздуха	и	обеспече-
ния	максимального	контакта	с	клеем.	Покрытие	укладывают	
свободно,	не	допуская	деформаций.	Деформированные	ме-

ста,	плохо	прилегающие	к	основанию,	следует	пригрузить.
Сварку	швов	ПВХ	покрытий	можно	производить	не	ранее	
чем	через	24	часа	после	укладки.
Свежий	клей	легко	смывается	водой,	высохший	—	можно	
удалить	только	механически.

Рекомендации

Укладку	покрытий	следует	выполнять	при	температуре	ос-
нования	и	окружающего	воздуха	от	+15	до	+30°C	и	относи-
тельной	влажности	воздуха	не	выше	75%.
Перед	укладкой	покрытий	на	стяжки	с	подогревом	подо-
грев	должен	работать	не	менее	10	дней.	В	период	укладки	
и	в	течение	3	дней	после	укладки	покрытия	температура	
основания	должна	поддерживаться	на	уровне	+18°C.
Если	после	долгого	хранения	на	поверхности	клея	появилась	
полимерная	пленка,	ее	нужно	аккуратно	удалить,	не	смеши-
вая	с	основной	массой	клея.
В	случае	замораживания	выдержать	клей	при	комнатной	
температуре	до	полного	оттаивания	и	тщательно	переме-
шать.

 Срок хранения

	В	сухих	условиях,	в	оригинальной	герметичной	упаковке,	
при	температуре	от	0	до	+30°C	—	не	более	12	месяцев	
со	дня	изготовления.	
Клей выдерживает без ухудшения свойств до 5 кра-
тковременных (общей продолжительностью не более 
1 недели) замораживаний при температуре не ниже 
минус 20°C.

UK 200
Клей для текстильных и гетерогенных ПВХ покрытий
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Упаковка

Клей	UK	200	поставляется	в	полимерных	ведрах	по	7	и	14	кг.

Технические характеристики

Состав	UK	200:
водная	дисперсия	
акриловых	сополимеров	
с	добавками

Плотность: 1,30—1,35	кг/дм3

Цвет: кремово-белый

Консистенция: пастообразный

рН: 6,5—7,5

Время	подсушки	перед	
укладкой	покрытий:
паропроницаемых
паронепроницаемых

5—10	минут
10—15	минут

Открытое	время: 20—25	минут

Готовность	к	эксплуатации: через	24	часа

Температура	
транспортировки	
и	хранения:

от	0	до	+30°C	
(выдерживает	до	5	
замораживаний	до	–20°C)

Температура	применения: от	+15	до	+30°C

Температура	
эксплуатации: до	+50°C

Расход	UK	200		
при	нанесении:
шпателем	A2
шпателем	А3
шпателем	B1
шпателем	В2

около	300	г/м2

около	350	г/м2

около	400	г/м2

около	550	г/м2

Остатки клея нельзя сливать в канализацию!

Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +23°C и относительной 
влажности воздуха 55%. Время высыхания клея зависит от температурно-влажностных условий и впитывающей способ-
ности основания.

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными 
нормами и правилами РФ, инструкциями по укладке напольных покрытий и рекомендациями их изготовителя. Изготовитель 
не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и ус-
ловиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении в возможности конкретного применения 
материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с изготовителем. Техническое описание, а также 
неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием для безусловной ответственности изготовителя. 
С появлением настоящего технического описания все предыдущие становятся недействительными.

u
K

 2
0

0



65

03
. 2

01
4

Свойства

•	 обладает	высокой	адгезией;
•	 обеспечивает	высокую	прочность	склеивания;
•	 устойчив	к	чистке	текстильных	покрытий;
•	 устойчив	к	мебельным	колесам	(при	соответствующем	

покрытии);
•	 может	применяться	на	полах	с	подогревом;
•	 устойчив	к	замораживанию;
•	 не	содержит	органических	растворителей;
•	 экологически	безопасен.

Область применения

Клей	UK	400	предназначен	для	приклеивания	тафтинговых	
ковролинов	с	текстильной,	войлочной,	вспененной	латекс-
ной	или	ПВХ	подосновой,	иглопробивных	и	тканых	ковроли-
нов,	а	также	бытовых	и	коммерческих	(гетерогенных	и	го-
могенных)	ПВХ	покрытий,	на	впитывающие	основания	пола,	
такие	как	цементно-песчаные	стяжки,	бетон	и	т.д.	

Подготовка основания

Основание	должно	отвечать	требованиям	СНиП	3.04.01-87	
и	СП	29.13330.2011,	быть	впитывающим,	достаточно	проч-
ным,	ровным,	гладким,	очищенным	от	загрязнений,	снижа-
ющих	адгезию	клея	(мастик,	клеев,	масел,	пыли	и	т.п.).	Ос-
нование	не	должно	иметь	структурных	дефектов	(трещин,	
выбоин	и	т.п.).
Влажность	основания	не	должна	превышать:
•	 2%CM	—	для	цементных	оснований	и	бетона;
•	 0,5%СМ	—	для	ангидритных	и	гипсовых	оснований
Неровные	основания	обработать	механически	(например,	
прошлифовать),	пропылесосить,	загрунтовать	соответствую-
щей	грунтовкой	и	выровнять	самовыравнивающейся	смесью.	
Ангидритные	и	гипсовые	основания	прошлифовать	наждач-
ной	бумагой	с	зернистостью	16	и	пропылесосить.

Выполнение работ

Рулонные	покрытия	предварительно	раскатать	и	выдержать	
в	развернутом	виде	до	устранения	волнистости.
Клей	перед	применением	перемешать.
В	случае	ковролинов	клей	наносят	на	основание	зубчатым	
шпателем	В1	или	В2,	в	зависимости	от	структуры	подосновы	
покрытия,	подсушивают	в	течение	5—10	минут	—	в	случае	
паропроницаемых	покрытий,	или	в	течение	10—15	минут	—	
в	случае	паронепроницаемых	покрытий,	после	чего	присту-
пают	к	укладке	покрытия.
В	случае	ПВХ	покрытий	клей	наносят	на	основание	зубчатым	
шпателем	A2	или	А3,	в	зависимости	от	структуры	обратной	
стороны	покрытия,	подсушивают	в	течение	10—15	минут,	
после	чего	приступают	к	укладке	покрытия.
Покрытие	должно	быть	уложено	не	позднее	20—25	минут	
после	нанесения	клея.	По	истечении	этого	времени	клеящая	
способность	клея	ухудшается.

Сразу	после	укладки	покрытие	тщательно	притирают	специ-
альным	инструментом	с	целью	удаления	воздуха	и	обеспече-
ния	максимального	контакта	с	клеем.	Покрытие	укладывают	
свободно,	не	допуская	деформаций.	Деформированные	ме-
ста,	плохо	прилегающие	к	основанию,	следует	пригрузить.	
При	необходимости,	края	покрытия	повторно	притирают	
через	10—20	минут.
Сварку	швов	ПВХ	покрытий	можно	производить	не	ранее	
чем	через	24	часа	после	укладки.
Свежий	клей	легко	смывается	водой,	высохший	—	можно	
удалить	только	механически.

Рекомендации

Укладку	покрытий	следует	выполнять	при	температуре	ос-
нования	и	окружающего	воздуха	от	+15	до	+30°C	и	относи-
тельной	влажности	воздуха	не	выше	75%.
Перед	укладкой	покрытий	на	стяжки	с	подогревом	подо-
грев	должен	работать	не	менее	10	дней.	В	период	укладки	
и	в	течение	3-х	дней	после	укладки	покрытия	температура	
основания	должна	поддерживаться	на	уровне	+18°C.
Если	после	долгого	хранения	на	поверхности	клея	появилась	
полимерная	пленка,	ее	нужно	аккуратно	удалить,	не	смеши-
вая	с	основной	массой	клея.
В	случае	замораживания	выдержать	клей	при	комнатной	
температуре	до	полного	оттаивания	и	тщательно	переме-
шать.

UK 400
Универсальный клей  
для текстильных и ПВХ покрытий
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Срок хранения 

В	сухих	условиях,	в	оригинальной	герметичной	упаковке,	
при	температуре	от	0	до	+30°C	—	не	более	12	месяцев	со	
дня	изготовления.	
Клей выдерживает без ухудшения свойств до 5 кра-
тковременных (общей продолжительностью не более 
1 недели) замораживаний при температуре не ниже 
минус 20°C.

Упаковка

Клей	UK	400	поставляется	в	полимерных	ведрах	по	3,	7,	
14	и	35	кг.

Технические характеристики

Состав	UK	400:
водная	дисперсия	
акриловых	сополимеров		
с	добавками

Плотность: около	1,45	кг/дм3

Цвет: кремово-белый

Консистенция: пастообразный

рН: 6,5-7,5

Время	подсушки	перед	
укладкой	покрытий:
паропроницаемых
паронепроницаемых

5—10	минут
10—15	минут

Открытое	время: 20—25	минут

Готовность	к	эксплуатации: через	24	часа

Температура	
транспортировки	и	
хранения:

от	0	до	+30°C	
(выдерживает	до	5	
замораживаний	до	–20°C)

Температура	применения: от	+15	до	+30°C

Температура	
эксплуатации: до	+50°C

Расход	UK	400	при	
нанесении:
шпателем	A2
шпателем	А3
шпателем	В1
шпателем	В2

около	300	г/м2

около	350	г/м2

около	400	г/м2

около	550	г/м2

Остатки клея нельзя сливать в канализацию!

Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +23°C и относительной 
влажности воздуха 55%. Время высыхания клея зависит от температурно-влажностных условий и впитывающей способ-
ности основания.

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными 
нормами и правилами РФ, инструкциями по укладке напольных покрытий и рекомендациями их изготовителя. Проектиро-
вание полов следует выполнять в соответствии с МДС 31-12.2007. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение 
технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим 
техническим описанием. При сомнении в возможности конкретного применения материала следует испытать его само-
стоятельно или проконсультироваться с изготовителем. Техническое описание, а также неподтвержденные письменно 
рекомендации, не могут служить основанием для безусловной ответственности изготовителя. С появлением настоящего 
технического описания все предыдущие становятся недействительными.
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Свойства

•	 обладает	высокой	адгезией;
•	 может	применяться	на	невпитывающих	и	вертикальных	

основаниях;
•	 возможно	повторное	приклеивание	при	нагреве;
•	 препятствует	миграции	пластификаторов	из	старого	ПВХ	

покрытия	в	новое;
•	 устойчив	к	мебельным	колесам	(при	соответствующем	

покрытии);
•	 может	применяться	на	полах	с	подогревом;
•	 устойчив	к	замораживанию;
•	 не	содержит	органических	растворителей;
•	 экологически	безопасен.

Область применения

Клей	K	198	предназначен	для	приклеивания:	
•	 коммерческих	гетерогенных	и	гомогенных	ПВХ	покрытий	

в	рулонах	и	плитках	(в	т.ч.	кварц-виниловых	плиток);
•	 настенных	ПВХ	покрытий;
•	 бытовых	ПВХ	покрытий	и	тафтинговых	ковролинов	с	по-

досновой	из	вспененного	ПВХ.
Применяется	на	впитывающих	и	невпитывающих	основаниях	
пола,	таких	как	цементно-песчаные	стяжки,	бетон,	плиточ-
ные	облицовки,	существующие	ПВХ	покрытия	и	т.д.	Пригоден	
для	контактного	приклеивания	ПВХ	покрытий	на	ступенях	
лестниц	и	стенах.

Подготовка основания

Основание	должно	отвечать	требованиям	СНиП	3.04.01-
87	и	СП	29.13330.2011,	быть	достаточно	прочным,	ровным,	
гладким,	очищенным	от	загрязнений,	снижающих	адгезию	
клея	(мастик,	клеев,	масел,	пыли	и	т.п.).	Основание	не	долж-
но	иметь	структурных	дефектов	(трещин,	выбоин	и	т.п.).
Влажность	основания	не	должна	превышать:
•	 2%CM	—	для	цементных	оснований	и	бетона;
•	 0,5%СМ	—	для	ангидритных	и	гипсовых	оснований.
Неровные	основания	обработать	механически	(например,	
прошлифовать),	пропылесосить,	загрунтовать	соответствую-
щей	грунтовкой	и	выровнять	самовыравнивающейся	смесью.	
Ангидритные	и	гипсовые	основания	прошлифовать	наждач-
ной	бумагой	с	зернистостью	16	и	пропылесосить.
Существующие	ПВХ	покрытия	тщательно	очистить	от	загряз-
нений,	промыть	и	высушить.

Выполнение работ

Рулонные	покрытия	предварительно	раскатать	и	выдержать	
в	развернутом	виде	до	устранения	волнистости.	Клей	перед	
применением	перемешать.
приклеивание на влажный клеевой слой  
(только на впитывающих основаниях):
Клей	наносят	на	основание	зубчатым	шпателем	A2	или	А3,	
в	зависимости	от	структуры	обратной	стороны	покрытия,	
подсушивают	в	течение	10—20	минут	и	затем	приступают	
к	укладке	покрытия.	Покрытие	должно	быть	уложено	не	позд-

нее	40	минут	после	нанесения	клея.	Сразу	после	укладки	
покрытие	тщательно	притирают	пробковой	доской	(в	случае	
ворсовых	покрытий	—	специальным	инструментом)	с	целью	
удаления	воздуха	и	обеспечения	максимального	контакта	
с	клеем.	Покрытие	укладывают	свободно,	не	допуская	де-
формаций.	Деформированные	места,	плохо	прилегающие	
к	основанию,	следует	пригрузить.
адгезионное приклеивание  
(для пвХ покрытий на невпитывающих основаниях):
Клей	наносят	на	основание	зубчатым	шпателем	A2	или	
А3,	в	зависимости	от	структуры	обратной	стороны	покры-
тия,	подсушивают	в	течение	30-60	минут	до	однородного	
желтоватого	цвета	(после	прикосновения	клей	не	должен	
оставаться	на	пальцах),	после	чего	приступают	к	укладке	
покрытия.	Покрытие	должно	быть	уложено	не	позднее	90	
минут	после	нанесения	клея.	Прочность	клеевого	соедине-
ния	зависит	от	приложенного	давления,	поэтому	покрытие	
рекомендуется	прикатать	прижимным	катком	весом	от	30	до	
75	кг.	При	укладке	покрытий	в	плитках	можно	использовать	
резиновый	молоток.
Контактное приклеивание  
(для пвХ покрытий на стенах): 
Клей	наносят	на	обратную	сторону	покрытия	валиком	или	
зубчатым	шпателем	А5	и	на	основание	зубчатым	шпателем	
А4,	подсушивают	в	течение	30-60	минут	до	однородного	
желтоватого	цвета	(после	прикосновения	клей	не	должен	
оставаться	на	пальцах),	после	чего	приступают	к	укладке	
покрытия.	Покрытие	должно	быть	уложено	не	позднее	90	
минут	после	нанесения	клея.	Сразу	после	укладки	покрытие	
притирают	пробковой	доской	или	прикатывают	прижимным	
валиком.

K 198
Клей для ПВХ покрытий
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Сварку	швов	можно	производить	не	ранее	чем	через	24	
часа	после	укладки	покрытия.
Клеящую	способность	клея	можно	восстановить	в	течение	
примерно	суток	после	его	применения	путем	нагрева	стро-
ительным	феном	до	50—70°C.
Свежий	клей	легко	смывается	водой,	высохший	—	можно	
удалить	только	механически.

Рекомендации

Укладку	покрытий	следует	выполнять	при	температуре	воз-
духа	и	основания	от	+15	до	+30°C	и	относительной	влаж-
ности	воздуха	не	выше	75%.
Перед	укладкой	покрытий	на	стяжки	с	подогревом	подо-
грев	должен	работать	не	менее	10	дней.	В	период	укладки	
и	в	течение	3-х	дней	после	укладки	покрытия	температура	
основания	должна	поддерживаться	на	уровне	+18°C.
Если	после	долгого	хранения	на	поверхности	клея	появилась	
полимерная	пленка,	ее	нужно	аккуратно	удалить,	не	смеши-
вая	с	основной	массой	клея.
В	случае	замораживания	выдержать	клей	при	комнатной	
температуре	до	полного	оттаивания	и	тщательно	переме-
шать.

Срок хранения

В	сухих	условиях,	в	оригинальной	герметичной	упаковке,	
при	температуре	от	0	до	+30°C	—	не	более	12	месяцев	
со	дня	изготовления.
Клей выдерживает без ухудшения свойств до 5 кра-
тковременных (общей продолжительностью не более 
1 недели) замораживаний при температуре не ниже 
минус 20°C.

Упаковка

Клей	K	198	поставляется	в	полимерных	ведрах	по	6	и	13	кг.

Технические характеристики

Состав	K	198:
водная	дисперсия	
сополимеров	акрилатов		
с	добавками

Плотность: 1,2—1,3	кг/дм3

Цвет: кремово-белый

Консистенция: пастообразный

рН: 6,5—7,5

Время	подсушки:
при	приклеивании		
на	влажный	клеевой	слой
при	адгезионном		
и	контактном	приклеивании

10—20	минут

30—60	минут

Открытое	время:
при	приклеивании	на	
влажный	клеевой	слой
при	адгезионном	и	
контактном	приклеивании

около	40	минут

около	90	минут

Готовность	к	эксплуатации: через	24	часа

Достижение	конечной	
прочности	склеивания: через	72	часа

Сопротивление	
отслаиванию: не	менее	1,0	Н/мм

Прочность	при	сдвиге: не	менее	0,3	Н/мм2

Температура	
транспортировки	и	
хранения:

от	0	до	+30°C	
(выдерживает	до	5	
замораживаний	до	–20°C)

Температура	применения: от	+15	до	+30°C

Температура	
эксплуатации:	 до	+50°C

Расход	K	198		
при	нанесении:
поролоновым	валиком
шпателем	А2
шпателем	А3
шпателем	А4
шпателем	А5

около	200	г/м2

около	300	г/м2

около	350	г/м2	
около	150	г/м2

около	200	г/м2

Остатки клея нельзя сливать в канализацию!

Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +23°C и относительной 
влажности воздуха 55%. Время высыхания клея зависит от температурно-влажностных условий и впитывающей способ-
ности основания.

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными 
нормами и правилами РФ, инструкциями по укладке напольных покрытий и рекомендациями их изготовителя. Изготовитель 
не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и 
условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении в возможности конкретного применения 
материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с изготовителем. Техническое описание, а также 
неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием для безусловной ответственности изготовителя. 
С появлением настоящего технического описания все предыдущие становятся недействительными.
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Свойства

•	 обладает	высокой	адгезией;
•	 пригоден	для	применения	на	невпитывающих		

и	вертикальных	основаниях;
•	 возможно	повторное	приклеивание	при	нагреве;
•	 препятствует	миграции	пластификаторов		

из	старого	ПВХ	покрытия	в	новое;
•	 устойчив	к	мебельным	колесам		

(при	соответствующем	покрытии);
•	 может	применяться	на	полах	с	подогревом;
•	 устойчив	к	замораживанию;
•	 не	содержит	органических	растворителей;
•	 экологически	безопасен.

Область применения

Клей	K	188E	предназначен	для	приклеивания:	
•	 коммерческих	гетерогенных	и	гомогенных	ПВХ	покрытий	

в	рулонах	и	плитках	(в	т.ч.	кварц-виниловых	плиток);
•	 каучуковых	покрытий	толщиной	до	2,5	мм	с	гладкой	об-

ратной	стороной	в	рулонах	и	плитках;
•	 настенных	ПВХ	покрытий;
•	 бытовых	ПВХ	покрытий	с	подосновой	из	вспененного	ПВХ;
•	 тафтинговых	ковролинов	с	подосновой	из	вспененного	

ПВХ	или	полиуретана.
Применяется	на	впитывающих	и	невпитывающих	основаниях	
пола,	таких	как	цементно-песчаные	стяжки,	бетон,	плиточ-
ные	облицовки,	существующие	ПВХ	покрытия	и	т.д.	Пригоден	
для	контактного	приклеивания	ПВХ	и	каучуковых	покрытий	
на	ступенях	лестниц	и	ПВХ	покрытий	на	стенах.

Подготовка основания

Основание	должно	отвечать	требованиям	СНиП	3.04.01-
87	и	СП	29.13330.2011,	быть	достаточно	прочным,	ровным,	
гладким,	очищенным	от	загрязнений,	снижающих	адгезию	
клея	(мастик,	клеев,	масел,	пыли	и	т.п.).	Основание	не	долж-
но	иметь	структурных	дефектов	(трещин,	выбоин	и	т.п.).
Влажность	основания	не	должна	превышать:
•	 2%CM	—	для	цементных	оснований	и	бетона;
•	 0,5%СМ	—	для	ангидритных	и	гипсовых	оснований.
Неровные	основания	обработать	механически	(например,	
прошлифовать),	пропылесосить,	загрунтовать	соответствую-
щей	грунтовкой	и	выровнять	самовыравнивающейся	смесью.	
Ангидритные	и	гипсовые	основания	прошлифовать	наждач-
ной	бумагой	с	зернистостью	16	и	пропылесосить.
Существующие	ПВХ	покрытия	тщательно	очистить	от	загряз-
нений,	промыть	и	высушить.

Выполнение работ

Рулонные	покрытия	предварительно	раскатать	и	выдержать	
в	развернутом	виде	до	устранения	волнистости.
Клей	перед	применением	перемешать.

приклеивание на влажный клеевой слой  
(только на впитывающих основаниях):
Клей	наносят	на	основание	зубчатым	шпателем	A2	или	А3,	
в	зависимости	от	структуры	обратной	стороны	покрытия,	
подсушивают	в	течение	10—20	минут	и	затем	приступают	
к	укладке	покрытия.	Покрытие	должно	быть	уложено	не	позд-
нее	60	минут	после	нанесения	клея.	Сразу	после	укладки	
покрытие	тщательно	притирают	пробковой	доской	(в	случае	
ворсовых	покрытий	—	специальным	инструментом)	с	целью	
удаления	воздуха	и	обеспечения	максимального	контакта	
с	клеем.	Покрытие	укладывают	свободно,	не	допуская	де-
формаций.	Деформированные	места,	плохо	прилегающие	
к	основанию,	следует	пригрузить.
адгезионное приклеивание  
(для пвХ покрытий на невпитывающих основаниях):
Клей	наносят	на	основание	зубчатым	шпателем	A2	или	
А3,	в	зависимости	от	структуры	обратной	стороны	покры-
тия,	подсушивают	в	течение	30—60	минут	до	однородного	
желтоватого	цвета	(после	прикосновения	клей	не	должен	
оставаться	на	пальцах),	после	чего	приступают	к	укладке	
покрытия.	Покрытие	должно	быть	уложено	не	позднее	120	
минут	после	нанесения	клея.	Прочность	клеевого	соедине-
ния	зависит	от	приложенного	давления,	поэтому	покрытие	
рекомендуется	прикатать	прижимным	катком	весом	от	30	до	
75	кг.	При	укладке	покрытий	в	плитках	можно	использовать	
резиновый	молоток.

K 188E Extra
Специальный клей Extra  
для ПВХ и каучуковых покрытий
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Контактное приклеивание  
(для каучуковых покрытий на невпитывающих  
основаниях и пвХ покрытий на стенах): 
Клей	наносят	на	обратную	сторону	покрытия	валиком	или	
зубчатым	шпателем	А5	и	на	основание	зубчатым	шпателем	
А4,	подсушивают	в	течение	30—60	минут	до	однородного	
желтоватого	цвета	(после	прикосновения	клей	не	должен	
оставаться	на	пальцах),	после	чего	приступают	к	укладке	
покрытия.	Покрытие	должно	быть	уложено	не	позднее	120	
минут	после	нанесения	клея.	После	укладки	на	полах	покры-
тие	прикатывают	тяжелым	прижимным	катком,	а	на	стенах	
прикатывают	прижимным	валиком	или	притирают	пробко-
вой	доской.	Клеящую	способность	клея	можно	восстановить	
в	течение	примерно	суток	после	его	применения	путем	на-
грева	строительным	феном	до	50—70°C.
Сварку	 швов	 можно	 производить	 не	 ранее	 чем	 через	
24	часа	после	укладки	покрытия.
Свежий	клей	легко	смывается	водой,	высохший	—	можно	
удалить	только	механически.

Рекомендации

Укладку	покрытий	следует	выполнять	при	температуре	ос-
нования	и	окружающего	воздуха	от	+15	до	+30°C	и	относи-
тельной	влажности	воздуха	не	выше	75%.
Перед	укладкой	покрытий	на	стяжки	с	подогревом	подо-
грев	должен	работать	не	менее	10	дней.	В	период	укладки	
и	в	течение	3-х	дней	после	укладки	покрытия	температура	
основания	должна	поддерживаться	на	уровне	+18°C.
Если	после	долгого	хранения	на	поверхности	клея	появилась	
полимерная	пленка,	ее	нужно	аккуратно	удалить,	не	смеши-
вая	с	основной	массой	клея.
В	случае	замораживания	выдержать	клей	при	комнатной	
температуре	до	полного	оттаивания	и	тщательно	переме-
шать.

Срок хранения 

В	сухих	условиях,	в	оригинальной	герметичной	упаковке,	
при	температуре	от	0	до	+30°C	—	не	более	12	месяцев	
со	дня	изготовления.	
Клей выдерживает без ухудшения свойств до 5 кра-
тковременных (общей продолжительностью не более 
1 недели) замораживаний при температуре не ниже 
минус 20°C.

Упаковка

Клей	K	188E	поставляется	в	полимерных	ведрах	по	5	и	12	кг.

Технические характеристики

Состав	K	188E:
водная	дисперсия	
акриловых	сополимеров	
с	добавками

Плотность: около	1,15	кг/дм3

Цвет: кремово-белый

Консистенция: пастообразный

рН: 6,5—7,5

Время	подсушки:
при	приклеивании		
на	влажный	клеевой	слой
при	адгезионном		
и	контактном	приклеивании

10—20	минут

30—60	минут

Открытое	время:
при	приклеивании		
на	влажный	клеевой	слой
при	адгезионном		
и	контактном	приклеивании

около	60	минут

около	120	минут

Готовность	к	эксплуатации: через	24	часа

Достижение	конечной	
прочности	склеивания: через	72	часа

Сопротивление	
отслаиванию: не	менее	1,0	Н/мм

Прочность	при	сдвиге: не	менее	0,3	Н/мм2

Температура	
транспортировки	и	
хранения:

от	0	до	+30°C		
(выдерживает	до	5	
замораживаний	до	–20°C)

Температура	применения: от	+15	до	+30°C

Температура	
эксплуатации:	 до	+50°C

Расход	K	188E	
при	нанесении:
поролоновым	валиком
шпателем	А2
шпателем	А3
шпателем	А4
шпателем	А5

около	200	г/м2

около	300	г/м2

около	350	г/м2	
около	150	г/м2

около	200	г/м2

Остатки клея нельзя сливать в канализацию!

Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +20°C и относительной 
влажности воздуха 55%. Время высыхания клея зависит от температурно-влажностных условий и впитывающей способ-
ности основания.

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными 
нормами и правилами РФ, инструкциями по укладке напольных покрытий и рекомендациями их изготовителя. Проектиро-
вание полов следует выполнять в соответствии с МДС 31-12.2007. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение 
технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим 
техническим описанием. При сомнении в возможности конкретного применения материала следует испытать его само-
стоятельно или проконсультироваться с изготовителем. Техническое описание, а также неподтвержденные письменно 
рекомендации, не могут служить основанием для безусловной ответственности изготовителя. С появлением настоящего 
технического описания все предыдущие становятся недействительными.
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Свойства

•	 обладает	высокой	начальной	адгезией;
•	 обеспечивает	высокую	прочность	склеивания;
•	 предотвращает	усадку	покрытия;
•	 устойчив	к	мебельным	колесам	(при	соответствующем	

напольном	покрытии);
•	 может	применяться	на	полах	с	подогревом;
•	 устойчив	к	замораживанию;
•	 не	содержит	органических	растворителей;
•	 экологически	безопасен.

Область применения

Клей	L	240D	предназначен	для	приклеивания	натурального	
линолеума	толщиной	до	3,2	мм	в	рулонах	и	плитках	на	впи-
тывающие	основания	пола	(бетонные,	цементно-песчаные	
и	т.д.).	

Подготовка основания

Основание	должно	отвечать	требованиям	СНиП	3.04.01-87	
и	СП	29.13330.2011,	быть	впитывающим,	достаточно	проч-
ным,	ровным,	гладким,	очищенным	от	загрязнений,	снижа-
ющих	адгезию	клея	(мастик,	клеев,	масел,	пыли	и	т.п.).	Ос-
нование	не	должно	иметь	структурных	дефектов	(трещин,	
выбоин	и	т.п.).
Влажность	основания	не	должна	превышать:
•	 2%CM	—	для	цементных	оснований	и	бетона;
•	 0,5%СМ	—	для	ангидритных	и	гипсовых	оснований.
Неровные	основания	обработать	механически	(например,	
прошлифовать),	пропылесосить,	загрунтовать	соответствую-
щей	грунтовкой	и	выровнять	самовыравнивающейся	смесью.	
Ангидритные	и	гипсовые	основания	прошлифовать	наждач-
ной	бумагой	с	зернистостью	16	и	пропылесосить.

Выполнение работ

Рулонные	покрытия	предварительно	раскатать	и	выдержать	
в	развернутом	виде	до	устранения	волнистости.	Переме-
шать	клей	в	заводской	таре	и	нанести	на	основание	зуб-
чатым	шпателем	В1.	После	короткого	времени	подсушки	
можно	приступать	к	укладке	линолеума.	С	момента	нане-
сения	клея	до	укладки	покрытия	должно	пройти	не	более	15	
минут.	Сразу	после	укладки	покрытие	тщательно	притирают	
пробковой	доской	или	прикатывают	прижимным	катком	для	
более	плотного	прилегания	к	основанию.	При	необходимо-
сти,	края	покрытия	можно	повторно	притереть,	прикатать	
или	пригрузить	через	5—20	минут.	Сварку	швов	можно	про-
изводить	не	ранее	чем	через	24	часа	после	укладки	покры-
тия.	Свежий	клей	легко	смывается	водой,	высохший	можно	
удалить	только	механически.

Рекомендации

Укладку	покрытий	следует	выполнять	при	температуре	ос-
нования	и	окружающего	воздуха	от	+15	до	+30°C	и	относи-
тельной	влажности	воздуха	не	выше	75%.
Перед	укладкой	линолеума	на	стяжки	с	подогревом	подо-
грев	должен	работать	не	менее	10	дней.	В	период	укладки	
и	в	течение	3-х	дней	после	укладки	покрытия	температура	
основания	должна	поддерживаться	на	уровне	+18°C.
Если	после	долгого	хранения	на	поверхности	клея	появилась	
полимерная	пленка,	ее	нужно	аккуратно	удалить,	не	смеши-
вая	с	основной	массой	клея.
В	случае	замораживания	выдержать	клей	при	комнатной	
температуре	до	полного	оттаивания	и	тщательно	переме-
шать.

 Срок хранения

В	сухих	условиях,	в	оригинальной	герметичной	упаковке,	
при	температуре	от	0	до	+30°C	—	не	более	12	месяцев	
со	дня	изготовления.	
Клей выдерживает без ухудшения свойств до 5 ци-
клов кратковременных (общей продолжительностью 
не более 1 недели) замораживаний при температуре 
не ниже минус 20°C.

L 240D
Клей для натурального линолеума
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Упаковка

Клей	L	240D	поставляется	в	полимерных	ведрах	по	14	кг.

Технические характеристики

Состав	L	240D:
водная	дисперсия	
акриловых	сополимеров		
с	добавками

Плотность: около	1,45	кг/дм3

Цвет: кремовобелый

Консистенция: пастообразный

pH: 6,8—7,0

Время	подсушки: до	5	минут

Открытое	время: около	15	минут

Готовность	к	эксплуатации: через	24	часа

Достижение	конечной	
прочности	склеивания: через	72	часа

Сопротивление	
отслаиванию: не	менее	0,5	Н/мм

Прочность	при	сдвиге: не	менее	0,5	Н/мм2

Температура	
транспортировки		
и	хранения:

от	0	до	+30°C	
(выдерживает	до	5	
замораживаний	до	–20°C)

Температура	применения: от	+15	до	+30°C

Температура	
эксплуатации: до	+50°C

Расход	L	240D	при	
нанесении	шпателем	В1: около	400	г/м2

Остатки клея нельзя сливать в канализацию!

Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +23°C и относительной 
влажности воздуха 55%. Время высыхания клея зависит от температурно-влажностных условий и впитывающей способ-
ности основания.

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными 
нормами и правилами РФ, инструкциями по укладке напольных покрытий и рекомендациями их изготовителя. Проектиро-
вание полов следует выполнять в соответствии с МДС 31-12.2007. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение 
технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим 
техническим описанием. При сомнении в возможности конкретного применения материала следует испытать его само-
стоятельно или проконсультироваться с изготовителем. Техническое описание, а также неподтвержденные письменно 
рекомендации, не могут служить основанием для безусловной ответственности изготовителя. С появлением настоящего 
технического описания все предыдущие становятся недействительными.
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Свойства

•	 обладает	высокой	адгезией	к	различным	по	химической	
природе	основаниям;

•	 обеспечивает	высокую	прочность	склеивания;
•	 готов	к	эксплуатации	сразу	после	приклеивания;
•	 пригоден	для	применения	на	стенах;
•	 устойчив	к	мебельным	колесам	(при	соответствующем	

напольном	покрытии);
•	 может	применяться	на	полах	с	подогревом;	
•	 содержит	органические	растворители.

Область применения

Неопреновый	контактный	клей	K	182	предназначен	для	при-
клеивания:	
•	 коммерческих	гетерогенных	и	гомогенных	ПВХ	покрытий	

в	рулонах	и	плитках	(в	т.ч.	кварц-виниловых	плиток);
•	 каучуковых	покрытий	с	гладкой	обратной	стороной	в	ру-

лонах	и	плитках;
•	 пробковых	покрытий;
•	 натурального	линолеума;
•	 настенных	покрытий	из	тростника,	бамбука	и	т.д.;
•	 бытовых	ПВХ	покрытий,	кроме	покрытий	с	подосновой	

из	нетканых	материалов	(полиэстера	и	т.п.);
•	 иглопробивных	и	тканых	ковролинов;
•	 тафтинговых	ковролинов	с	подосновой	из	вспененного	

ПВХ	или	полиуретана,	джута	и	т.п.;
•	 напольных	ПВХ	плинтусов.
Применяется	на	полах	и	стенах,	на	основаниях	с	различной	
впитывающей	способностью	(в	т.ч.	на	плиточных	облицовках,	
металлических	поверхностях	и	т.д.).
Рекомендован	для	применения	на	объектах	общественного	
пользования	(офисах,	школах,	больницах,	гостиницах	и	т.п).

Подготовка основания

Основание	должно	отвечать	требованиям	СНиП	3.04.01-
87	и	СП	29.13330.2011,	быть	достаточно	прочным,	ровным,	
гладким,	очищенным	от	загрязнений,	снижающих	адгезию	
клея	(мастик,	клеев,	масел,	пыли	и	т.п.).	Основание	не	долж-
но	иметь	структурных	дефектов	(трещин,	выбоин	и	т.п.).
Влажность	основания	не	должна	превышать:
•	 2%	CM	—	для	цементных	оснований	и	бетона;
•	 0,5%	СМ	—	для	ангидритных	и	гипсовых	оснований.
Неровные	основания	предварительно	обработать	механи-
чески	(например,	прошлифовать),	пропылесосить,	загрун-
товать	соответствующей	грунтовкой	и	выровнять	самовы-
равнивающейся	смесью.	Ангидритные	и	гипсовые	основания	
прошлифовать	наждачной	бумагой	с	зернистостью	16	и	про-
пылесосить.

Выполнение работ

Клей	наносят	на	обе	склеиваемые	поверхности:	на	обрат-
ную	сторону	покрытия	—	гладким	шпателем	А0	или	зубча-
тым	шпателем	А4,	в	зависимости	от	структуры	поверхности,	
и	на	основание	—	зубчатым	шпателем	А3.	Подсушить	клей	

в	течение	10—20	минут	и	аккуратно	уложить	покрытие	точно	
в	намеченное	место.	Корректировка	положения	покрытия	
после	его	укладки	невозможна.	С	момента	нанесения	клея	
до	укладки	покрытия	должно	пройти	не	более	40—60	минут.
Сразу	после	укладки	покрытие	необходимо	тщательно	при-
тереть	пробковой	доской	или	простучать	резиновым	молот-
ком	для	более	плотного	прилегания	к	основанию.	Сварку	
швов	можно	производить	через	24	часа	после	укладки	по-
крытия.	Свежий	клей	можно	удалить	растворителем,	высо-
хший	—	только	механически.

Рекомендации

Укладку	покрытий	следует	выполнять	при	температуре	ос-
нования	и	окружающего	воздуха	от	+15	до	+30°C	и	относи-
тельной	влажности	воздуха	не	выше	75%.
Перед	укладкой	напольных	покрытий	на	стяжки	с	подогре-
вом	подогрев	должен	работать	не	менее	10	дней.	В	пери-
од	укладки	и	в	течение	3-х	дней	после	укладки	покрытия	
температура	основания	должна	поддерживаться	на	уровне	
+18°C.
Загустевший	при	хранении	в	холоде	клей	перед	использо-
ванием	необходимо	выдержать	в	теплом	месте	в	течение	не	
менее	24	часов	и	затем	перемешать.

Срок хранения

В	сухих	прохладных	условиях,	в	оригинальной	неповреж-
денной	и	герметичной	упаковке	—	не	более	12	месяцев	
со	дня	изготовления.
легковоспламеняющийся, беречь от огня!

K 182 Extra
Неопреновый контактный клей Extra
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Упаковка

Клей	K	182	поставляется	в	металлических	ведрах	по	5	и	11	кг.

Технические характеристики

Состав	K	182:

раствор	
полихлоропренового	
каучука	и	синтетических	
смол	в	смеси	этилацетата,	
циклогексана	и	
очищенного	бензина

Плотность: около	0,95	кг/дм3

Цвет: бежевый

Консистенция: пастообразный

Время	подсушки: 10—20	минут

Открытое	время: 40—60	минут

Готовность	к	эксплуатации: сразу	после	укладки

Сопротивление	
отслаиванию: не	менее	1,0	Н/мм

Прочность	при	сдвиге: не	менее	0,3	Н/мм2

Температура	хранения: от	+10	до	+30°C

Температура	
транспортировки:

от	–20	до	+50°C	(при	
температуре	ниже	+5°C	
клей	загустевает)

Температура	применения: от	+15	до	+30°C

Температура	
эксплуатации: до	+80°C

Расход	K	182		
при	нанесении:
шпателем	А0
шпателем	А3
шпателем	А4

около	250	г/м2

около	350	г/м2

около	300	г/м2

	

При работе с клеем необходимо соблюдать правила безопасности по обращению с ЛВЖ, т.к. содержащиеся в клее рас-
творители способны образовывать с воздухом легковоспламеняющиеся, взрывоопасные смеси! Во время работы с клеем 
необходимо проветривать помещения или использовать защитные средства для органов дыхания. Клей следует хранить 
в герметичной таре, в недоступном для детей месте! Следует избегать попадания клея на кожу! Не вдыхать пары раство-
рителя! Остатки клея нельзя сливать в канализацию!

Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +23°C и относительной 
влажности воздуха 55%. Время высыхания клея зависит от температурно-влажностных условий и впитывающей способ-
ности основания.

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными 
нормами и правилами РФ, инструкциями по укладке напольных покрытий и рекомендациями их изготовителя. Изготовитель 
не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и ус-
ловиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении в возможности конкретного применения 
материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с изготовителем. Техническое описание, а также 
неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием для безусловной ответственности изготовителя. 
С появлением настоящего технического описания все предыдущие становятся недействительными.
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Свойства

•	 двухкомпонентный;
•	 обеспечивает	высокую	прочность	склеивания;
•	 водо-	и	морозостойкий	после	отверждения;
•	 устойчив	к	мебельным	колесам	(при	соответствующем	

напольном	покрытии);
•	 может	применяться	на	полах	с	подогревом;
•	 пригоден	для	наружных	и	внутренних	работ;
•	 не	содержит	органических	растворителей.

Область применения

Полиуретановый	клей	R	710	предназначен	для	высокопроч-
ного	крепления	каучуковых	плиток	(например,	Норамент),	
ПВХ	и	кварц-виниловых	плиток,	бетона,	керамики,	фаянса,	
металла,	полистирола,	дерева	и	т.п.	материалов	на	впиты-
вающих	и	невпитывающих	основаниях,	внутри	и	снаружи	
зданий,	в	т.ч.	на	полах,	эксплуатирующихся	в	условиях	вы-
соких	механических	нагрузок	(например,	промышленных	
или	спортивных).	Применяется	при	монтаже	фальшполов	
с	интегрированными	кабельными	каналами	для	крепления	
металлической	опорной	конструкции	к	основанию	пола.

Подготовка основания

Основание	должно	отвечать	требованиям	СНиП	3.04.01-
87	и	СП	29.13330.2011,	быть	достаточно	прочным,	ровным,	
гладким,	очищенным	от	загрязнений,	снижающих	адгезию	
клея	(пыли,	клеев,	масел	и	т.п.).	Основание	не	должно	иметь	
структурных	дефектов.
Влажность	основания	не	должна	превышать:
•	 2%	CM	—	для	цементных	оснований	и	бетона;
•	 0,5%	СМ	—	для	ангидритных	и	гипсовых	оснований.
Неровные	основания	обработать	механически	(например,	
прошлифовать),	пропылесосить,	загрунтовать	соответствую-
щей	грунтовкой	и	выровнять	самовыравнивающейся	смесью.	
Ангидритные	и	гипсовые	основания	прошлифовать	наждач-
ной	бумагой	с	зернистостью	16	и	пропылесосить.
При	наружных	работах	необходимо	исключить	доступ	влаги	
со	стороны	основания	посредством	обработки	основания	
эпоксидной	грунтовкой	R	755.

Выполнение работ

Оба	компонента	клея	R	710	(смола	и	отвердитель)	постав-
ляются	в	одной	двухсекционной	емкости.	Для	приготовления	
композиции	пробить	через	пластиковую	крышку	несколько	
отверстий	в	днище	верхнего	контейнера	острым	металличе-
ским	инструментом.	Затем	приподнять	верхний	контейнер,	
полностью	слить	его	содержимое	(отвердитель)	в	нижний	
контейнер	со	смолой,	аккуратно	удалить	верхний	контейнер	
и	тщательно	перемешать	смолу	с	отвердителем	в	течение	2-х	
минут	до	получения	однородной	по	цвету	массы.	Переме-
шивание	производят	миксером	или	дрелью	с	насадкой	при	
скорости	вращения	400—800	об/мин.	Время	потребления	
клея	при	+20°C	составляет	20—25	минут	с	момента	приго-

товления,	а	покрытие	можно	укладывать	в	течение	примерно	
45	минут	после	нанесения	клея.
В	случае	ПВХ	и	каучуковых	плиток	толщиной	до	3	мм	с	глад-
кой	обратной	поверхностью	клей	наносят	на	основание	зуб-
чатым	шпателем	А2.	В	случае	покрытий	толщиной	более	3	
мм	клей	наносят	на	основание	зубчатым	шпателем	В1,	В2,	
В3	или	С1,	в	зависимости	от	структуры	обратной	поверхно-
сти	покрытия.	Время	предварительной	подсушки	не	требует-
ся,	к	укладке	покрытия	приступают	сразу	после	нанесения	
клея,	тщательно	удаляя	оставшийся	воздух	и	обеспечивая	
плотное	прилегание	покрытия	к	основанию.	Укладываемое	
покрытие	должно	быть	свободно	от	внутренних	напряжений	
и	ровно	лежать	на	плоскости,	в	противном	случае	его	нужно	
пригрузить.	Покрытие	следует	прикатать	тяжелым	прижим-
ным	катком	сразу	после	укладки,	и	еще	раз	после	начала	
отверждения	клея.	Через	8	часов	после	укладки	покрытия	
клей	выдерживает	полную	механическую,	а	через	7	суток	—	
полную	химическую	нагрузку.	При	монтаже	фальшполов	
с	интегрированными	кабельными	каналами	клей	R	710	на-
носят	на	всю	поверхность	основания	при	помощи	шпателя	
В2	или	В3.
Инструмент	можно	очистить	от	остатков	клея	ацетоном	сра-
зу	после	окончания	работы.

Рекомендации

Укладку	покрытий	следует	выполнять	при	температуре	ос-
нования	и	окружающего	воздуха	от	+15	до	+30°C	и	относи-
тельной	влажности	воздуха	не	выше	75%.
Перед	укладкой	напольных	покрытий	на	стяжки	с	подогре-
вом	подогрев	должен	работать	не	менее	10	дней.	В	период	

R 710
Двухкомпонентный полиуретановый клей
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укладки	и	в	течение	3	дней	после	укладки	покрытия	темпе-
ратура	основания	должна	поддерживаться	на	уровне	+18°C.
В	период	отверждения	клея	уложенное	покрытие	следует	
предохранять	от	прямых	солнечных	лучей.

Срок хранения 

В	сухих	прохладных	условиях,	в	оригинальной	герметичной	
упаковке	—	не	более	12	месяцев	со	дня	изготовления.

Упаковка

Клей	R	710	поставляется	в	двухсекционных	полимерных	
емкостях	по	10	кг

Технические характеристики

Свойства: Компонент	А
(смола)

Компонент	Б
(отвердитель)

Состав	R	710: полиэфиры диизоцианат

Плотность: около	
1,45	кг/дм3

около	
1,2	кг/дм3

Цвет: серый коричневый

Консистенция: паста жидкость

Пропорция	
смешивания: 4,5	масс.	ч. 1	масс.	ч.

Время	потребления: 20—25	минут

Время	подсушки: не	требуется

Открытое	время: около	45	минут

Готовность	
к	механическим	
нагрузкам:

через	8	часов

Готовность	
к	химическим	
нагрузкам:

через	7	суток

Сопротивление	
отслаиванию: не	менее	1,0	Н/мм

Прочность	при	
сдвиге: не	менее	0,3	Н/мм2

Температура	
хранения: от	+10	до	+30°C

Температура	
транспортировки: от	-20	до	+50°C

Температура	
применения: от	+15	до	+30°C

Температура	
эксплуатации: от	–20	до	+80°C

Расход	R	710		
при	нанесении:
шпателем	А2
шпателем	В1
шпателем	В2
шпателем	В3
шпателем	С1

около	300	г/м2

около	400	г/м2

около	600	г/м2

около	800	г/м2

около	1200	г/м2

Избегать попадания клея на кожу. Не вдыхать пары клея. Хранить клей в плотно закрытой таре, в хорошо проветриваемом 
помещении, в недоступном для детей месте. Остатки клея нельзя сливать в канализацию. После полного отверждения 
продукт опасности не представляет.

Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +20°C и относительной 
влажности воздуха 55%. Время потребления, открытое время и время готовности клея к восприятию нагрузок зависят от 
температуры основания и окружающего воздуха и могут значительно отличаться от указанных.

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными 
нормами и правилами РФ, инструкциями по укладке напольных покрытий и рекомендациями их изготовителя. Проектиро-
вание полов следует выполнять в соответствии с МДС 31-12.2007. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение 
технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим 
техническим описанием. При сомнении в возможности конкретного применения материала следует испытать его само-
стоятельно или проконсультироваться с изготовителем. Техническое описание, а также неподтвержденные письменно 
рекомендации, не могут служить основанием для безусловной ответственности изготовителя. С появлением настоящего 
технического описания все предыдущие становятся недействительными.
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Свойства

•	 обеспечивает	легкую	замену	плиток;
•	 применяется	на	фальшполах;
•	 технологичен,	легко	наносится	валиком;
•	 устойчив	к	сухой	и	влажной	машинной	чистке;
•	 устойчив	к	мебельным	колесам		

(при	соответствующем	напольном	покрытии);
•	 может	применяться	на	полах	с	подогревом;
•	 устойчив	к	замораживанию;
•	 не	содержит	органических	растворителей;
•	 экологически	безопасен.

Область применения

Фиксатор	T	425	предназначен	для	фиксации	(крепления	
с	возможностью	легкого	удаления)	на	основаниях	пола	мо-
дульных	ковровых	плиток:
•	 с	битумной	подосновой;
•	 текстильной	или	нетканой	(войлочной)	подосновой;
•	 с	подосновой	из	ПВХ.
Применяется	как	в	жилых,	так	и	коммерческих	помещениях	
(например,	в	офисах).
Фиксатор	T	425	в	течение	длительного	времени	сохраняет	
липкость	и	эффективно	применяется	при	укладке	модульных	
ковровых	плиток	как	на	впитывающие	(бетонные,	цементно-
песчаные),	так	и	на	невпитывающие	основания	(фальшполы,	
в	т.ч.	металлические,	существующие	ПВХ	покрытия,	плиточ-
ные	облицовки,	мозаичный	бетон	и	т.п.).	Фиксатор	T	425	
позволяет	легко	удалить	плитку	и	повторно	уложить	ее	на	
то	же	место.

Подготовка основания

Основание	должно	быть	достаточно	прочным,	ровным,	
гладким,	очищенным	от	загрязнений,	снижающих	адгезию	
фиксатора	(мастик,	клеев,	масел,	пыли	и	т.п.),	и	не	иметь	
структурных	дефектов	(трещин,	выбоин	и	т.п.).
Влажность	основания	не	должна	превышать:
•	 2%	CM	—	для	цементных	оснований	и	бетона;
•	 0,5%	СМ	—	для	ангидритных	и	гипсовых	основани
Неровные	основания	обработать	механически	(например,	
прошлифовать),	пропылесосить,	загрунтовать	соответствую-
щей	грунтовкой	и	выровнять	самовыравнивающейся	смесью.	
Ангидритные	и	гипсовые	основания	прошлифовать	наждач-
ной	бумагой	с	зернистостью	16	и	пропылесосить.	Впитыва-
ющие	основания	обработать	грунтовкой	R	777.

Выполнение работ

ТТщательно	перемешать	фиксатор	в	заводской	таре	и	на-
нести	на	основание	равномерным	слоем	при	помощи	по-
ролонового	валика	с	мелкими	порами.	Если	хотя	бы	одна	из	
склеиваемых	поверхностей	является	сильно	впитывающей,	
фиксатор	наносят	поролоновым	валиком	с	крупными	по-
рами.	В	труднодоступных	местах	фиксатор	рекомендуется	
наносить	кистью.

Фиксация плиток:
К	укладке	покрытия	приступают	примерно	через	30	минут	
после	нанесения	фиксатора	(фиксатор	должен	быть	желто-
вато-прозрачным	и	сухим	на	ощупь).
Прочность	фиксации	ковровых	плиток	зависит	от	количества	
нанесенного	фиксатора,	впитывающей	способности	осно-
вания	и	подосновы	плиток.	При	необходимости	количество	
наносимого	фиксатора	следует	увеличить.	
Перед	укладкой	конкретного	вида	ковровой	плитки	(в	осо-
бенности	на	фальшполы)	рекомендуется	провести	пробную	
фиксацию	с	целью	определения	оптимального	количества	
фиксатора.
удаление и замена плиток:
Ковровые	плитки	могут	быть	легко	удалены.	Для	этого	надо	
приподнять	край	плитки	и	аккуратно	отделить	ее	от	осно-
вания.	При	замене	ковровых	плиток	может	потребоваться	
нанесение	свежего	слоя	фиксатора.
При	удалении	некоторых	видов	ковровых	плиток	(например,	
плиток	с	битумной	подложкой)	подложка	может	деформи-
роваться	или	повреждаться	в	зависимости	от	структуры	
подложки.
Свежий	фиксатор	легко	смывается	водой.	Высохший	фикса-
тор	можно	удалить	только	механически.

Рекомендации

Укладку	покрытий	следует	выполнять	при	температуре	ос-
нования	и	окружающего	воздуха	от	+15	до	+30°C	и	относи-
тельной	влажности	воздуха	не	выше	75%.

T 425
Фиксатор для ковровой плитки
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Перед	укладкой	покрытий	на	стяжки	с	подогревом	подо-
грев	должен	работать	не	менее	10	дней.	В	период	укладки	
и	в	течение	3-х	дней	после	укладки	покрытия	температура	
основания	должна	поддерживаться	на	уровне	+18°C.
Если	после	долгого	хранения	на	поверхности	фиксатора	по-
явилась	полимерная	пленка,	ее	нужно	аккуратно	удалить,	
не	смешивая	с	основной	массой	фиксатора.
В	случае	замораживания	выдержать	фиксатор	при	комнат-
ной	температуре	до	полного	оттаивания	и	тщательно	пере-
мешать.

Срок хранения

В	сухих	условиях,	в	оригинальной	герметичной	упаковке,	
при	температуре	от	+5	до	+35°C	—	не	более	12	месяцев	со	
дня	изготовления.	
Фиксатор выдерживает без ухудшения свойств до 5 
кратковременных (общей продолжительностью 
не более 1 недели) замораживаний при температуре 
не ниже минус 20°C.

Упаковка

Фиксатор	T	425	поставляется	в	полимерных	канистрах		
по	10	кг.

Технические характеристики

Состав	Т	425:
водная	дисперсия	
акриловых	сополимеров	
с	добавками

Плотность: около	1,02	кг/дм3

Цвет: желтовато-белый

Консистенция: жидкий

pH: 6,8—7,8

Время	подсушки: около	30	минут

Открытое	время: около	24	часов

Готовность	к	эксплуатации: сразу	после	укладки

Температура	
транспортировки		
и	хранения:

от	+5	до	+35°C	
(выдерживает	до	5	
замораживаний	до	–20°C)

Температура	применения: от	+15	до	+30°C

Температура	
эксплуатации: до	+50°C

Расход	Т	425: 50—150	г/м2

Остатки фиксатора нельзя сливать в канализацию!

Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +23°C и относительной 
влажности воздуха 55%. Время высыхания фиксатора зависит от температурно-влажностных условий и впитывающей 
способности основания.

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными 
нормами и правилами РФ, инструкциями по укладке напольных покрытий и рекомендациями их изготовителя. Изготовитель 
не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и 
условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении в возможности конкретного применения 
материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с изготовителем. Техническое описание, а также 
неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием для безусловной ответственности изготовителя. 
С появлением настоящего технического описания все предыдущие становятся недействительными.
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Свойства

•	 обладает	высокой	электропроводностью;
•	 обеспечивает	более	эффективный	отвод	электрического	

заряда,	чем	сетка	из	медной	ленты;
•	 технологична,	легко	наносится	валиком;
•	 может	применяться	на	полах	с	подогревом;
•	 не	содержит	органических	растворителей;
•	 экологически	безопасна.

Область применения

Грунтовка	R	762	предназначена	для	устройства	непрерыв-
ного	токопроводящего	слоя	на	основаниях	с	различной	
впитывающей	способностью	при	укладке	токопроводящих	
напольных	покрытий.	Применяется	в	сочетании	с	токопро-
водящими	клеями	Thomsit.
Благодаря	высокой	электропроводности	непрерывный	слой	
из	грунтовки	R	762	полностью	заменяет	сетку	из	медной	лен-
ты	и	обеспечивает	эффективный	и	равномерный	отвод	элек-
трического	заряда	со	всей	поверхности	пола	при	условии	
правильного	устройства	заземляющего	контура.

Подготовка основания

Основание	должно	отвечать	требованиям	СНиП	3.04.01-
87	и	СП	29.13330.2011,	быть	достаточно	прочным,	ровным,	
гладким,	очищенным	от	загрязнений,	снижающих	адгезию	
грунтовки	(мастик,	клеев,	масел,	пыли	и	т.п.).	Основание	не	
должно	иметь	структурных	дефектов	(трещин,	выбоин	и	т.п.).
Влажность	основания	не	должна	превышать:
•	 2%	CM	—	для	цементных	оснований	и	бетона;
•	 0,5%	СМ	—	для	ангидритных	и	гипсовых	оснований.
Неровные	основания	обработать	механически	(например,	
прошлифовать),	пропылесосить,	загрунтовать	соответствую-
щей	грунтовкой	и	выровнять	самовыравнивающейся	смесью.	
Ангидритные	и	гипсовые	основания	прошлифовать	наждач-
ной	бумагой	с	зернистостью	16	и	пропылесосить.

Выполнение работ

Перед	использованием	канистру	с	грунтовкой	необходимо	
хорошо	встряхнуть	(от	равномерного	распределения	то-
копроводящего	компонента	зависит	электропроводность	
материала).	Грунтовку	наносят	на	основание	сплошным	
равномерным	слоем	при	помощи	поролонового	валика,	из-
бегая	образования	луж.	Для	обеспечения	непрерывности	
токопроводящего	слоя	грунтовку	наносят	перекрывающи-
мися	полосами,	не	допуская	просветов.	Время	полного	вы-
сыхания	грунтовки	в	нормальных	условиях	составляет	около	
2-х	часов.	На	фальшполах	с	металлической	поверхностью	
грунтовку	R	762	применять	не	рекомендуется.
устройство заземления:
Для	отведения	электрического	заряда	каждый	участок	
пола	площадью	не	более	30	м2	должен	быть	соединен	с	за-
земляющим	контуром	при	помощи	медной	ленты	длиной		
около	1	м.

Медную	ленту	приклеивают	к	основанию	поверх	высохшего	
слоя	грунтовки	R	762	при	помощи	токопроводящего	клея	
K	112.	Конец	медной	ленты	оставляют	выведенным	за	преде-
лы	покрытия	для	соединения	с	заземляющим	контуром,	ко-
торое	должно	выполняться	квалифицированным	электриком	
не	ранее	чем	через	12	часов	после	укладки	покрытия.
Свежая	грунтовка	легко	смывается	водой,	высохшую	—	мож-
но	удалить	только	механически.

Рекомендации

Грунтовку	R	762	следует	применять	при	температуре	осно-
вания	и	окружающего	воздуха	от	+15	до	+30°C	и	относи-
тельной	влажности	воздуха	не	выше	75%.
Перед	укладкой	напольных	покрытий	на	стяжки	с	подогре-
вом	подогрев	должен	работать	не	менее	10	дней.	В	пери-
од	укладки	и	в	течение	3-х	дней	после	укладки	покрытия	
температура	основания	должна	поддерживаться	на	уровне	
+18°C.

Срок хранения

В	сухих	прохладных	условиях,	в	оригинальной	герметичной	
упаковке	—	не	более	6	месяцев	со	дня	изготовления.
предохранять от замораживания!

Упаковка

Грунтовка	R	762	поставляется	в	полимерных	канистрах	
по	10	кг.

R 762
Токопроводящая грунтовка
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Технические характеристики

Состав	R	762:
водная	дисперсия	акрило-
вых	сополимеров	с	токо-
проводящими	добавками

Плотность: около	1,0	кг/дм3

Цвет: черный

Консистенция: жидкая

pH: около	8,0

Время	высыхания: около	2	часов

Электрическое		
сопротивление: не	более	3	х	105	Ом

Температура	транспорти-
ровки	и	хранения: от	0	до	+30°C

Температура	применения: от	+15	до	+30°C

Температура		
эксплуатации: от	0	до	+50°C

Расход	R	762: 100—150	г/м2

Схемы заземления токопроводящих 
напольных систем

Остатки грунтовки нельзя сливать в канализацию!

Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +23°C и относитель-
ной влажности воздуха 55%. Время высыхания грунтовки зависит от температурно-влажностных условий и впитывающей 
способности основания.

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными 
нормами и правилами РФ, инструкциями по укладке напольных покрытий и рекомендациями их изготовителя. Проектиро-
вание полов следует выполнять в соответствии с МДС 31-12.2007. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение 
технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим 
техническим описанием. При сомнении в возможности конкретного применения материала следует испытать его само-
стоятельно или проконсультироваться с изготовителем. Техническое описание, а также неподтвержденные письменно 
рекомендации, не могут служить основанием для безусловной ответственности изготовителя. С появлением настоящего 
технического описания все предыдущие становятся недействительными.
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Рулонное
ПВХ	покрытие

Медная	лента

Заземление

Рулонное	
каучуковое	покрытие

Заземление

Медная	лента

Каучуковая	плитка

Заземление

Медная	лента

Рис. 1
пример заземления 
рулонного пвХ покрытия
(с применением 
грунтовки r 762)

Рис. 2
пример заземления 
рулонного каучукового 
покрытия (без применения 
грунтовки r 762)

Рис. 3
пример заземления 
плиточного каучукового 
покрытия (без применения 
грунтовки r 762)
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Свойства

•	 обладает	высокой	электропроводностью;
•	 обладает	высокой	адгезией;
•	 обеспечивает	высокую	прочность	склеивания;
•	 устойчив	к	мебельным	колесам	(при	соответствующем	

напольном	покрытии);
•	 может	применяться	на	полах	с	подогревом;
•	 не	содержит	органических	растворителей;
•	 экологически	безопасен.

Область применения

Клей	K	112	предназначен	для	укладки	на	впитывающие	и	не	
впитывающие	основания,	в	т.ч.	обработанные	грунтовкой	
R	762,	токопроводящих	(с	электрическим	сопротивлением	
не	более	106	Ом)	и	токорассеивающих	(с	электрическим	
сопротивлением	от	106	до	109	Ом)	напольных	покрытий:
•	 ПВХ	покрытий	в	рулонах	и	плитках;
•	 каучуковых	покрытий	в	рулонах	(толщиной	до	3,5	мм)	

и	плитках	(толщиной	до	2,5	мм).
Рекомендован	для	применения	в	помещениях	общественного	
пользования	(офисах,	больницах	и	т.п.).
Благодаря	высокой	электропроводности	клей	K	112	в	со-
четании	с	грунтовкой	R	762	обеспечивает	эффективный	от-
вод	электрического	заряда	с	поверхности	токопроводящего	
напольного	покрытия	при	условии	правильного	устройства	
заземляющего	контура.

Подготовка основания

Основание	должно	отвечать	требованиям	СНиП	3.04.01-
87	и	СП	29.13330.2011,	быть	достаточно	прочным,	ровным,	
гладким,	очищенным	от	загрязнений,	снижающих	адгезию	
клея	(мастик,	клеев,	масел,	пыли	и	т.п.).	Основание	не	долж-
но	иметь	структурных	дефектов	(трещин,	выбоин	и	т.п.).
Влажность	основания	не	должна	превышать:
•	 2%	CM	—	для	цементных	оснований	и	бетона;
•	 0,5%	СМ	—	для	ангидритных	и	гипсовых	оснований.
Неровные	основания	обработать	механически	(например,	
прошлифовать),	пропылесосить,	загрунтовать	соответствую-
щей	грунтовкой	и	выровнять	самовыравнивающейся	смесью.	
Ангидритные	и	гипсовые	основания	прошлифовать	наждач-
ной	бумагой	с	зернистостью	16	и	пропылесосить.
Для	создания	непрерывного	токопроводящего	слоя	реко-
мендуется	использовать	грунтовку	R	762.	Клей	можно	на-
носить	только	после	полного	высыхания	грунтовки.	В	случае	
укладки	каучуковых	покрытий	на	впитывающие	основания	
грунтовку	R	762	не	наносят.

Выполнение работ

Покрытия	следует	приклеивать	по	всей	площади	пола.	Ру-
лонные	покрытия	необходимо	выдержать	в	развернутом	
виде	до	исчезновения	волн,	так	чтобы	они	плотно	прилегали	
к	основанию.	Перед	применением	клей	необходимо	пере-

мешать	в	заводской	таре	(от	равномерного	распределения	
токопроводящего	компонента	зависит	электропроводность	
материала).
приклеивание на влажный клеевой слой  
(только на впитывающих основаниях):
Клей	наносят	на	основание	зубчатым	шпателем	S1	и	через	
10—20	минут	приступают	к	укладке	покрытия.	С	момента	
нанесения	клея	до	укладки	покрытия	должно	пройти	не	бо-
лее	45	минут.
адгезионное приклеивание на сухой клеевой слой 
(при креплении пвХ покрытий на не впитывающих ос-
нованиях):
Клей	наносят	на	основание	зубчатым	шпателем	S1	и	через	
30—60	минут	приступают	к	укладке	покрытия	(после	при-
косновения	клей	не	должен	оставаться	на	пальцах).	С	мо-
мента	нанесения	клея	до	укладки	покрытия	должно	пройти	
не	более	120	минут.
Контактное приклеивание на сухой клеевой слой  
(при креплении каучуковых покрытий  
на не впитывающих основаниях):
Клей	наносят	на	основание	зубчатым	шпателем	S1	и	на	об-
ратную	сторону	покрытия	гладким	шпателем	А0.	К	укладке	
покрытия	приступают	через	30-60	минут	после	нанесе-
ния	клея	(после	прикосновения	клей	не	должен	оставаться	
на	пальцах).
При	любом	способе	приклеивания	покрытие	сразу	после	
укладки	тщательно	притирают	пробковой	доской	для	уда-
ления	оставшегося	воздуха	и	обеспечения	более	плотного	

K 112
Токопроводящий клей для ПВХ  
и каучуковых покрытий
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прилегания	к	основанию.	В	случае	плиточных	покрытий	ис-
пользуют	прижимной	валик	или	резиновый	молоток.
Прочность	клеевого	соединения	зависит	от	приложенного	
давления,	поэтому	на	полах	покрытие	следует	прикатать	
прижимным	катком	весом	от	30	до	75	кг.
Сварку	швов	можно	производить	не	ранее	чем	через	24	
часа	после	укладки	покрытия.
Свежий	клей	легко	смывается	водой.	Высохший	клей	можно	
удалить	только	механически.

Рекомендации

Укладку	покрытий	следует	выполнять	при	температуре	ос-
нования	и	окружающего	воздуха	от	+15	до	+30°C	и	относи-
тельной	влажности	воздуха	не	выше	75%.
Перед	укладкой	напольных	покрытий	на	стяжки	с	подогре-
вом	подогрев	должен	работать	не	менее	10	дней.	В	пери-
од	укладки	и	в	течение	3-х	дней	после	укладки	покрытия	
температура	основания	должна	поддерживаться	на	уровне	
+18°C.
Если	после	долгого	хранения	на	поверхности	клея	появилась	
полимерная	пленка,	ее	нужно	аккуратно	удалить,	не	смеши-
вая	с	основной	массой	клея.

Срок хранения 

В	сухих	условиях,	в	оригинальной	герметичной	упаковке,	
при	температуре	от	0	до	+30°C	—	не	более	12	месяцев	
со	дня	изготовления.
Клей выдерживает без ухудшения свойств до 5 кра-
тковременных (общей продолжительностью не более 
1 недели) замораживаний при температуре не ниже 
минус 20°C.

Упаковка

Клей	K	112	поставляется	в	полимерных	ведрах	по	12	кг.

Технические характеристики

Состав	K	112:

водная	дисперсия	
сополимера	винилацетата	
с	токопроводящими	
добавками

Плотность: около	1,1	кг/дм3

Цвет: светло-серый

Консистенция: пастообразный

рH: 6,5—7,5

Время	подсушки:
при	приклеивании		
на	влажный	клеевой	слой
при	адгезионном	и	
контактном	приклеивании

10—20	минут

30—60	минут

Открытое	время	(для	ПВХ):
при	приклеивании	
на	влажный	клеевой	слой
при	адгезионном	
и	контактном	
приклеивании

	

около	45	минут
	
	
около	120	минут

Готовность	к	эксплуатации: через	24	часа

Достижение	конечной	
прочности	склеивания: через	72	часа

Сопротивление	
отслаиванию: не	менее	1,0	Н/мм

Прочность	при	сдвиге: не	менее	0,3	Н/мм2

Электрическое	
сопротивление: не	более	3	х	105	Ом

Температура	
транспортировки	
и	хранения:

от	0	до	+30°C	
(выдерживает	до	5	
замораживаний	до	–20°C)

Температура	применения: от	+15	до	+30°C

Температура	
эксплуатации: от	0	до	+50°C

Расход	K	112	при	
нанесении	шпателем	S1: 300—350	г/м2

Остатки клея нельзя сливать в канализацию!

Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +23°C и относительной 
влажности воздуха 55%. Время высыхания клея зависит от температурно-влажностных условий и впитывающей способ-
ности основания.

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными 
нормами и правилами РФ, инструкциями по укладке напольных покрытий и рекомендациями их изготовителя. Проектиро-
вание полов следует выполнять в соответствии с МДС 31-12.2007. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение 
технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим 
техническим описанием. При сомнении в возможности конкретного применения материала следует испытать его само-
стоятельно или проконсультироваться с изготовителем. Техническое описание, а также неподтвержденные письменно 
рекомендации, не могут служить основанием для безусловной ответственности изготовителя. С появлением настоящего 
технического описания все предыдущие становятся недействительными.

K
 1
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Свойства

•	 двухкомпонентный;
•	 эластичный;
•	 пригоден	для	всех	видов	покрытий	из	древесины;
•	 обладает	высокой	адгезией;
•	 обеспечивает	высокую	прочность	склеивания;
•	 может	применяться	на	полах	с	подогревом;
•	 не	содержит	органических	растворителей.

Область применения

Клей	P	625	предназначен	для	приклеивания	паркета	с	не-
обработанной	поверхностью	(не	покрытой	лаком,	маслом	
или	воском)	из	любых	пород	древесины:
•	 21	и	22-мм	штучного	паркета;
•	 15	и	16-мм	штучного	паркета;
•	 10-мм	штучного	нешпунтованного	паркета;
•	 художественного	паркета;
•	 мозаичного,	щитового	и	торцевого	паркета;
•	 готовых	паркетных	покрытий	(покрытых	лаком,	маслом	

или	воском)	из	любых	пород	древесины:
•	 массивной	паркетной	и	половой	доски;
•	 двух-	и	трехслойной	паркетной	доски;
•	 мозаичного	паркета;
на	впитывающие	и	невпитывающие	основания.

Подготовка основания

Основание	должно	отвечать	требованиям	СНиП	3.04.01-
87	и	СП	29.13330.2011,	быть	достаточно	прочным,	ров-
ным,	гладким,	сухим,	очищенным	от	загрязнений,	снижаю-
щих	адгезию	клея	(пыли,	мастик,	масел	и	т.п.).	Основание	
не	должно	иметь	структурных	дефектов.	Просветы	между	
контрольной	двухметровой	рейкой	и	поверхностью	пола	
не	должны	превышать	2	мм.	Цементные	основания	и	бетон	
должны	иметь	влажность	не	более	2%	CM.
При	укладке	паркета	без	фанерного	слоя	цементное	ос-
нование	должно	иметь	прочность	на	сжатие	—	не	менее	
25	МПа,	на	разрыв	—	не	менее	1,5	МПа,	на	сдвиг	—	не	ме-
нее	3,5	МПа.	Для	выравнивания	основания	рекомендуется	
использовать	нивелирующую	смесь	DX	при	толщине	слоя	
не	менее	3	мм.
При	устройстве	фанерного	слоя	влагостойкую	фанеру	тол-
щиной	не	менее	12	мм	разрезают	на	квадраты	размером	
50х50	см	и	крепят	с	Т-образной	перевязкой	швов	при	по-
мощи	клея	и	шурупов.
Основания	из	нивелирующей	смеси	DX	и	асфальта	грунто-
вать	не	рекомендуется.	Цементно-песчаные	и	ангидритные	
(прошлифованные	до	появления	зерен	заполнителя	и	обе-
спыленные)	стяжки	обработать	грунтовкой	R	777	или	R	766.	
К	приклеиванию	паркета	можно	приступать	не	ранее	чем	
через	24	часа	после	грунтования.	На	магнезиальных	и	кси-
лолитовых	основаниях	рекомендуется	провести	пробное	
приклеивание.

Выполнение работ

Оба	компонента	клея	P	625	(смола	и	отвердитель)	постав-
ляются	в	одной	двухсекционной	емкости.	Для	приготовления	
композиции	пробить	через	пластиковую	крышку	несколько	
отверстий	в	днище	верхнего	контейнера	острым	металличе-
ским	инструментом.	Затем	приподнять	верхний	контейнер,	
полностью	слить	его	содержимое	(отвердитель)	в	нижний	
контейнер	со	смолой,	аккуратно	удалить	верхний	контейнер	
и	тщательно	перемешать	смолу	с	отвердителем	в	течение	2-х	
минут	до	получения	однородной	по	цвету	массы.	Переме-
шивание	производят	миксером	или	дрелью	с	насадкой	при	
скорости	вращения	400—800	об/мин.	Время	потребления	
клея	при	+20°C	составляет	примерно	30	минут	с	момента	
приготовления.
Клей	наносят	на	основание	зубчатым	шпателем	В3	(для	мо-
заичного	паркета),	B11	(для	штучного	и	торцевого	паркета,	
паркетной	доски	и	др.)	или	B15	(для	паркетной	и	половой	
доски	длиной	более	1200	мм).	За	один	прием	клей	наносят	
на	площадь,	на	которую	можно	уложить	паркет	в	течение	60	
минут,	и	сразу	приступают	к	укладке.	С	момента	нанесения	
клея	до	укладки	покрытия	должно	пройти	не	более	60	минут.
Между	покрытием	и	стенами	оставляют	зазор	шириной	не	
менее	10	мм,	используя	распорные	клинья.	Паркет	уклады-
вают	с	плотной	подгонкой	стыков.	Клей,	попавший	на	по-
верхность	паркета,	немедленно	удаляют	тканью,	смоченной	
в	спирте.	Нешпунтованный	паркет	плотно	прижимают	к	ос-
нованию	(адгезионный	контакт	должен	составлять	не	менее	
75%).

P 625
Двухкомпонентный полиуретановый 
клей для паркета
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По	паркету	с	необработанной	поверхностью	можно	ходить	
не	ранее	чем	через	24	часа,	а	по	готовому	паркету	—	не	ра-
нее	чем	через	48	часов	после	укладки.
К	циклеванию	и	шлифованию	10-мм	нешпунтованного	пар-
кета	можно	приступать	через	7	дней,	всех	остальных	видов	
паркетных	покрытий	—	через	24—48	часов.
Свежие	загрязнения	клеем	можно	удалить	спиртом.

Рекомендации

Укладку	покрытий	следует	выполнять	при	температуре	ос-
нования	и	окружающего	воздуха	от	+15	до	+30°C	и	отно-
сительной	влажности	воздуха	не	выше	75%.
Перед	укладкой	паркетных	покрытий	на	стяжки	с	подогре-
вом	подогрев	должен	работать	не	менее	10	дней.	В	пери-
од	укладки	и	в	течение	3-х	дней	после	укладки	покрытия	
температура	основания	должна	поддерживаться	на	уровне	
+18°C.

Срок хранения 

В	сухих	условиях,	в	оригинальной	неповрежденной	и	гер-
метичной	упаковке,	при	температуре	от	+10	до	+30°C	—	
не	более	12	месяцев	со	дня	изготовления.	

Упаковка

Клей	P	625	поставляется	в	двухсекционных	полимерных	ем-
костях	по	6	кг.	

Технические характеристики

Свойства: Компонент	А
(смола)

Компонент	Б
(отвердитель)

Состав	P	625: полиэфиры диизоцианат

Плотность: ок.		
1,55	кг/дм3

ок.		
1,2	кг/дм3

Цвет: серовато-
белый коричневый

Консистенция: паста жидкость

Соотношение	
компонентов: 6	масс.	ч. 1	масс.	ч.

Время	потребления: около	30	минут

Время	подсушки: не	требуется

Открытое	время: около	60	минут

Возможность	
технологического	
прохода:

	

по	паркету	
с	необработанной	
поверхностью

через	24	часа

по	готовому	паркету через	48	часов

Готовность	к	циклеванию	
и	шлифованию:
шпунтованного	паркета
10-мм	нешпунтованного	
паркета

через	24—48	часов
	
через	7	дней

Прочность	при	сдвиге: не	менее	3,0	Н/мм2

Температура	хранения: от	+10	до	+30°C

Температура	
транспортировки: от	–20	до	+50°C

Температура	
применения: от	+15	до	+30°C

Температура	
эксплуатации: от	–20	до	+80°C

Расход	P	625		
при	нанесении:
шпателем	В3
шпателем	B11
шпателем	B15

800—1100	г/м2

1000—1300	г/м2

1400—1750	г/м2

Избегать попадания клея на кожу. Не вдыхать пары клея. Хранить клей в плотно закрытой таре, в хорошо проветриваемом 
помещении, в недоступном для детей месте. Остатки клея нельзя сливать в канализацию. После полного отверждения 
продукт опасности не представляет.

Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +23°C и относитель-
ной влажности воздуха 55%. Время потребления, открытое время и время готовности клея к восприятию нагрузок зависят 
от температуры и могут значительно отличаться от указанных.

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными 
нормами и правилами РФ, инструкциями по укладке напольных покрытий и рекомендациями их изготовителя. Проектиро-
вание полов следует выполнять в соответствии с МДС 31-12.2007. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение 
технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим 
техническим описанием. При сомнении в возможности конкретного применения материала следует испытать его само-
стоятельно или проконсультироваться с изготовителем. Техническое описание, а также неподтвержденные письменно 
рекомендации, не могут служить основанием для безусловной ответственности изготовителя. С появлением настоящего 
технического описания все предыдущие становятся недействительными.

P 
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Рекомендации по выбору клея для паркета

марки клеев thomsit P 625

паркет с необработанной поверхностью

21/22-мм	штучный	шпунтованный •

15/16-мм	штучный	шпунтованный
из	стабильных	пород	(дуба	и	т.п.) •

из	нестабильных	пород	(бука	и	т.п.) •

10-мм	штучный	не	шпунтованный •

художественный	и	из	экзотических	пород •

торцевой •

щитовой	и	мозаичный •

готовые паркетные покрытия (шлифованные и покрытые лаком, маслом или воском)

массивная	доска	и	мозаичный	паркет •

массивная	доска	длиной	>	1200	мм •

2-слойная	паркетная	доска •

3-слойная	паркетная	доска •

Расход клея (г/м2) при нанесении шпателем

B	3 800—1100

B	11 1000—1300

B	15 1400—1750

•	—	рекомендуется

та
б

ли
цы
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Рекомендации по выбору клеев  
для текстильных и эластичных напольных покрытий

марки 
клеев 

thomsit

текстильные (ковровые) покрытия Эластичные покрытия

тафтинговые
(иглопрошивные)

на подоснове:

и
гл
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р
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ив

ны
е 
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ез
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р
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е)

тк
а
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е

м
о
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ль
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ы

е 
пл

ит
ки

пвХ покрытия

Бытовые
на подоснове:

Коммерческие
(без подосновы)
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водно-дисперсионные клеи

uK 2001 • • • • — — — — • • • • — —

uK 4001 • • • • — • • — • • • • • •

K 198 — — — • — — — — — • — • • •

K 188 E — — — • • — — — — • — • • •

l 240 D1 — — — — — — — — — — — — — —

неопреновый контактный клей

K 1822 o — — o o o o — o o — o o •

полиуретановый клей

r 710 — — — — — — — — • • — • • •

Фиксатор

t 425 — — — — — — — • — — — — — —

•	—	рекомендуется;
o	—	применение	возможно.

1	—	только	на	впитывающих	основаниях
2	—	клей	содержит	растворитель,	проверьте	возможность	применения	других	клеев	Thomsit
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Эластичные  
покрытия прочее Расход клея, г/м2, при нанесении:

н
а

ту
р

а
ль

ны
й 

ли
но

ле
ум

Каучуко-
вые

покрытия
п

р
об
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вы

е 
по

кр
ы
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я

п
ли

нт
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ы
 и

з 
п

вХ

н
ас
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ы
е 
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ы
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я

шпателем

ва
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м

в 
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х 
и 
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х
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 гл

а
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б
р

а
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о
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м

м
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гл
а

дк
ой

 о
б

р
а

тн
ой

 с
то

р
он

ой

а0 а2 а3 а4 а5 в1 в2 в3 с1

— — — — — — — 300 350 — — 400 550 — — —

— — — — — — — 300 350 — — 400 550 — — —

— — — — — • — 300 350 150 200 — — — — 200

— • — — — • — 300 350 150 200 — — — — 200

• — — — — — — — — — — 400 550 — — —

• o o • • • 250 — 350 300 — — — — — —

• — • — — — — 300 — — — 400 600 800 1200 —

— — — — — — — — — — — — — — — 50—
150
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Спецификация шпателей,
применяемых при укладке напольных покрытий
(согласно TKB-Technical Briefing Note 6)

№№
шпателей a, мм b, мм c, мм y, ° Форма шпателя

A1 0,50 1,50 1,10 55,0

A2 1,30 1,70 1,40 55,0

A3 0,40 1,60 1,50 45,0

A4 0,40 1,10 0,75 55,0

A5 1,45 1,35 1,00 55,0

B1 2,60 2,40 2,00 55,0

B2 2,00 3,00 2,55 55,0

B3 3,30 3,70 3,25 55,0

B11 7,90 6,10 5,00 60,0

B15 6,90 5,60 6,30 45,0

C1 4,00 4,00 4,00 R

S1 0,10 1,80 2,55 30,0

r1 1,50 4,00 3,00 R

r2
2,00 4,00 5,00 R

та
б

ли
цы

Форма	шпателя	определяется	параметрами:
a	—	ширина	зубца;
b	—	расстояние	между	зубцами;
c	—	высота	зубца;
y	—	угол	между	кромками	зубцов.
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Свойства

•	 обладает	высокой	паропроницаемостью;
•	 морозостойкая;
•	 устойчива	к	солевой	и	щелочной	агрессии;
•	 легко	наносится	кистью	и	шпателем;
•	 пригодна	для	внутренних	и	наружных	работ;
•	 экологически	безопасна.

Область применения

Гидроизоляционная	смесь	CR	65	предназначена	для	устрой-
ства	водонепроницаемых	покрытий	на	недеформирующихся	
незасоленных	минеральных	(не	содержащих	гипс)	основа-
ниях,	внутри	и	снаружи	зданий:
•	 для	наружной	и	внутренней	гидроизоляции	заглубленных	

и	подземных	сооружений	(в	т.ч.	в	сочетании	с	санирую-
щими	штукатурками	Ceresit);

•	 для	гидроизоляции	небольших	монолитных	ванн	крытых	
бассейнов	и	резервуаров	для	воды	хозяйственно-питье-
вого	назначения;

•	 для	гидроизоляции	влажных	помещений	(ванных,	душе-
вых,	туалетов,	кухонь,	промышленных	помещений	и	т.д.)	
под	плиточную	облицовку;

•	 для	защиты	градирен,	гидротехнических	и	очистных	со-
оружений,	тоннелей	и	других	бетонных	конструкций	от	
увлажнения	и	морозного	разрушения;

•	 для	заполнения	шпуров	и	пустот	при	инъектировании	кла-
док	старых	зданий	(см.	CO	81).

На	деформирующихся	основаниях,	террасах	и	стяжках	
с	подогревом	в	смесь	следует	добавлять	эластификатор	
CC	83	(6,0	л	эластификатора	+	3,0	л	воды	на	25	кг	сухой	
смеси).	Гидроизоляцию	следует	защитить	от	механических	
повреждений	плиточной	облицовкой	или	не	содержащими	
гипс	штукатуркой	или	стяжкой.

Подготовка основания

Основание	должно	быть	достаточно	прочным,	плотным,	ров-
ным,	впитывающим	и	паропроницаемым.	Основание	необ-
ходимо	очистить	от	загрязнений	(высолов,	жиров,	масел,	
битума	и	т.п.)	и	обеспылить.	Непрочные	участки	основания,	
отслоения,	малярные	покрытия,	известковые	штукатурки	
следует	удалить.	Бетон	(возраст	не	менее	3	месяцев)	дол-
жен	иметь	класс	не	ниже	B15.	Цементно-песчаные	штука-
турки	и	стяжки	(возраст	не	менее	28	дней)	должны	иметь	
прочность	на	сжатие	не	менее	12	МПа,	кладки	из	кирпича	
и	камня	(возраст	не	менее	3	месяцев)	—	не	менее	6	МПа.	
Высыпавшиеся	и	незаполненные	швы	кладок	очистить	на	глу-
бину	примерно	2	см	и	заполнить	цементным	раствором	или	
ремонтной	смесью	CT	24	или	CT	29.	Основания	с	неодно-
родной	структурой,	например,	кирпично-каменные	кладки,	
оштукатурить	смесью	CT	24	или	CT	29.	Трещины	расшить	
и	заполнить	смесью	СХ	5.	Выбоины	и	убыли	в	бетоне	запол-
нить	ремонтной	смесью	CN	83.	Для	остановки	водопритоков	
используют	смеси	СХ	1	или	СХ	5.
В	угловых	зонах	следует	изготовить	галтели	(скругления)	
радиусом	не	менее	3	см	из	цементно-песчаного	раствора	

или	смесей	СХ	5,	CT	24,	CT	29	или	CN	83,	а	на	внешних	
углах	—	сделать	фаски	под	углом	45°.
Перед	нанесением	гидроизоляционной	смеси	основание	
необходимо	увлажнить	до	насыщения,	не	допуская	обра-
зования	потеков	и	скоплений	воды.	Для	повышения	надеж-
ности	гидроизоляции	основание	рекомендуется	обработать	
средством	CO	81	и	до	его	высыхания	нанести	гидроизоля-
ционную	смесь.

Выполнение работ

Для	приготовления	смеси	берут	отмеренное	количество	чи-
стой	воды	с	температурой	от	+15	до	+20°C.	Сухую	смесь	
постепенно	добавляют	в	воду	при	перемешивании,	доби-
ваясь	получения	однородной	массы	без	комков.	Переме-
шивание	производят	миксером	или	дрелью	с	насадкой	при	
скорости	вращения	400—800	об/мин.	Затем	выдерживают	
технологическую	паузу	около	5	минут	для	созревания	смеси	
и	перемешивают	еще	раз.	Смесь	должна	быть	израсходова-
на	в	течение	2	часов	с	момента	приготовления.
Смесь	наносят	за	2	или	3	прохода	слоем	равномерной	
толщины.	Первый	слой	следует	наносить	кистью	(лучше	
макловицей).	Следующие	слои	наносят	в	перекрестных	на-
правлениях	кистью	или	шпателем	на	затвердевший,	но	еще	
влажный	предыдущий	слой.	Если	между	нанесением	слоев	
проходит	более	12	часов	в	смесь	нужно	ввести	адгезионную	
добавку	СС	81	(2,4	л	добавки	+	4,8	л	воды	на	25	кг	сухой	
смеси).
Деформационные	и	угловые	швы	при	отсутствии	негативно-
го	давления	воды	рекомендуется	герметизировать	лентой	
CL	52,	вклеивая	ее	между	слоями	гидроизоляционной	смеси,	

CR 65
Цементная гидроизоляционная масса
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приготовленной	с	добавлением	эластификатора	CC	83.
Плиточные	облицовки	можно	крепить	с	помощью	соответ-
ствующих	клеев	Ceresit	не	ранее	чем	через	3	суток	после	
нанесения	гидроизоляционной	массы,	но	не	позднее	7	суток	
в	случае	клеев	CM	11	Plus,	CM	12	и	CM	14	Extra.	Через	5	
суток	покрытие	может	воспринимать	полные	гидравлические	
нагрузки.
Свежие	остатки	смеси	легко	удаляются	водой,	засохшие	
можно	удалить	только	механическим	способом.

Рекомендации

Работы	следует	выполнять	в	сухих	условиях	при	температуре	
основания	от	+5	до	+30°C.
После	нанесения	материал	следует	в	течение	24	часов	
предохранять	от	дождя,	а	в	течение	3	суток	—	от	пересыха-
ния,	ветра,	прямых	солнечных	лучей	и	мороза.	Для	предот-
вращения	пересыхания	материала	в	жаркое	время	в	смесь	
рекомендуется	добавлять	эластификатор	CC	83	(2,0	л	CC	
83	+	6,0—7,0	л	воды	на	25	кг	сухой	смеси).

Срок хранения

В	сухих	условиях,	на	поддонах,	в	оригинальной	неповреж-
денной	упаковке	—	не	более	12	месяцев	со	дня	изготовления.

Упаковка

Сухая	смесь	CR	65	поставляется	в	многослойных	бумажных	
мешках	по	5	кг	и	25	кг.

Технические характеристики

Состав	CR	65:
смесь	цемента,	
минеральных	заполнителей	
и	модификаторов

Насыпная	плотность	сухой	
смеси: 1,05	±	0,1	кг/дм3

Количество	воды	
затворения:
при	нанесении	кистью
при	нанесении	шпателем
при	заполнении	шпуров

на	25	кг	сухой	смеси
6,5—7,0	л
ок.	5,5	л
ок.	8,0	л

Плотность	смеси,		
готовой	к	применению: 1,45	±	0,1	кг/дм3

Подвижность	по	
погружению	конуса,	Пк: 7,5	±	1,0	см*

Время	потребления: не	менее	2	часов

Температура	применения: от	+5	до	+30°C

Водонепроницаемость: не	менее	0,4	МПа

Сопротивление	
паропроницанию: не	более	0,1	м2чПа/мг

Прочность	на	сжатие:
в	возрасте	2	суток
в	возрасте	28	суток

не	менее	10,0	МПа
не	менее	15,0	МПа

Прочность	на	растяжение	
при	изгибе:
в	возрасте	2	суток
в	возрасте	28	суток

не	менее	2,5	МПа
не	менее	4,0	МПа

Адгезия	к	бетону	
в	возрасте	28	суток: не	менее	0,6	МПа

Морозостойкость	
затвердевшего	раствора:

не	менее	100	циклов	
(F100)

Температура	
эксплуатации: от	–50	до	+70°C

Группа	горючести: НГ	(ГОСТ	30244-94)

Устойчивость	к	дождю: через	24	часа

Готовность	к	креплению	
плиточных	облицовок: через	3	суток

Готовность		
к	гидравлическим	
нагрузкам:

через	5	суток

Расход	сухой	смеси	CR	65:

Условия	эксплуатации Требуемая	
толщина	слоя,	мм

Расход,	кг/м2

Высокая	влажность: 2,0 около	3,0

Вода	без	давления: 2,5 около	4,0

Вода	под	давлением	
до	0,05	МПа:

3,0 около	5,0

Максимальная	
толщина	слоя:

5,0 около	8,0

Примечание:
* при 5,5 л воды на 25 кг сухой смеси.

Продукт содержит цемент и при взаимодействии с водой дает щелочную реакцию, поэтому при работе с ним необходимо 
защищать глаза и кожу. При попадании смеси в глаза следует промыть их водой и обратиться за помощью к врачу.

Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +20°C и относитель-
ной влажности воздуха 60%. В других условиях технические характеристики материала могут отличаться от указанных. 
Материал нельзя смешивать с другими веществами и добавками!

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными 
нормами и правилами РФ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, 
а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении 
в возможности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с из-
готовителем. Техническое описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием 
для безусловной ответственности изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие стано-
вятся недействительными.
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Свойства

•	 паропроницаемая;
•	 эластичная;
•	 морозостойкая;
•	 перекрывает	трещины	раскрытием	0,75	мм;
•	 устойчива	к	солевой	и	щелочной	агрессии;
•	 легко	наносится	кистью;
•	 пригодна	для	наружных	и	внутренних	работ;
•	 экологически	безопасна.

Область применения

Гидроизоляционная	масса	CR	166	предназначена	для	
устройства	эластичных	гидроизоляционных	покрытий	на	не-
засоленных	минеральных	(не	содержащих	гипс)	основаниях,	
в	т.ч.	подверженных	деформациям,	внутри	и	снаружи	зданий:
•	 для	гидроизоляции	фундаментов,	гидротехнических	со-

оружений,	террас,	балконов,	элементов	зданий,	находя-
щихся	ниже	уровня	земли	и	т.п.;

•	 для	гидроизоляции	ванн	открытых	и	крытых	бассейнов	
и	резервуаров	для	воды	хозяйственно-питьевого	назна-
чения	глубиной	до	50	м;

•	 для	защиты	бетонных	и	железобетонных	сооружений	от	
карбонизации	(на	пирсах,	подпорных	стенках,	тоннелях,	
мостах,	градирнях,	опорах	и	т.д.).

Обладает	высокой	химической	стойкостью	к	щелочам,	удо-
брениям	(при	pH	>	4,5),	гидравлическому	маслу,	10%-ному	
раствору	хлорида	натрия,	гипохлориту	натрия,	карбонату	
натрия	(соде),	сахару,	10%-ному	раствору	аммиака,	аце-
тону.
При	наличии	гидростатического	напора	гидроизоляция	
должна	работать	на	прижим.	Гидроизоляционное	покры-
тие	следует	защитить	от	механических	повреждений	пли-
точной	облицовкой	или	не	содержащими	гипс	штукатуркой	
или	стяжкой.

Подготовка основания

Основание	должно	быть	достаточно	прочным,	плотным,	ров-
ным,	впитывающим	и	паропроницаемым.	Основание	необ-
ходимо	очистить	от	загрязнений	(высолов,	жиров,	масел,	
битума	и	т.п.)	и	обеспылить.	Непрочные	участки	основания,	
отслоения,	малярные	покрытия,	известковые	штукатурки	
следует	удалить.	Возраст	бетона,	цементно-песчаного	рас-
твора,	кирпичных	и	каменных	кладок	должен	быть	не	менее	
28	суток.	Высыпавшиеся	и	незаполненные	швы	кладок	очи-
стить	на	глубину	примерно	2	см	и	заполнить	цементным	рас-
твором	или	ремонтной	смесью	CT	24	или	CT	29.	Основания	
с	неоднородной	структурой,	например,	кирпично-каменные	
кладки,	оштукатурить	смесью	CT	24	или	CT	29.	Трещины	
расшить	и	заполнить	смесью	СХ	5.	Выбоины	и	убыли	в	бе-
тоне	заполнить	ремонтной	смесью	CN	83.	Для	остановки	
водопритоков	используют	смеси	СХ	1	или	СХ	5.
В	угловых	зонах	следует	изготовить	галтели	(скругления)	

радиусом	не	менее	3	см	из	цементно-песчаного	раствора	
или	смесей	СХ	5,	CT	24,	CT	29	или	CN	83,	а	на	внешних	
углах	—	сделать	фаски	под	углом	45°.
Перед	нанесением	гидроизоляционной	смеси	основание	
необходимо	увлажнить	до	насыщения,	не	допуская	обра-
зования	потеков	и	скоплений	воды.

Выполнение работ

Для	приготовления	гидроизоляционной	массы	сухую	смесь	
(компонент	А)	постепенно	добавляют	в	эластификатор	
(компонент	Б)	при	перемешивании,	добиваясь	получения	
однородной	массы	без	комков.	Перемешивание	производят	
миксером	или	дрелью	с	насадкой	при	скорости	вращения	
400—800	об/мин.	Затем	выдерживают	технологическую	
паузу	около	5	минут	для	созревания	смеси	и	перемешива-
ют	еще	раз.	Смесь	должна	быть	израсходована	в	течение	
1	часа	с	момента	приготовления.
Материал	наносят	за	2	или	3	прохода	кистью	(лучше	ма-
кловицей)	слоем	равномерной	толщины.	Следующие	слои	
наносят	в	перекрестных	направлениях	на	затвердевший,	
но	еще	влажный	предыдущий	слой.	В	нормальных	условиях	
между	нанесением	слоев	должно	проходить	около	3	часов.	
Деформационные	и	угловые	швы	при	отсутствии	негативно-
го	давления	воды	рекомендуется	герметизировать	лентой	
CL	52,	вклеивая	ее	между	слоями	гидроизоляции.
Плиточные	облицовки	можно	крепить	не	ранее	чем	через	
3	суток	после	нанесения	гидроизоляционной	массы	с	по-
мощью	плиточных	клеев	CM	16	Flex,	CM	117	и	CM	17,	или	

CR 166
Эластичная полимерцементная гидроизоляционная 
масса (двухкомпонентная)
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клеев	CM	11	Plus,	CM	12	и	CM	115	с	добавкой	эластифика-
тора	CC	83.	Через	7	суток	покрытие	может	воспринимать	
полные	гидравлические	нагрузки.
Свежие	остатки	массы	легко	удаляются	водой,	засохшие	
можно	удалить	только	механическим	способом.

Рекомендации

Работы	следует	выполнять	в	сухих	условиях	при	температуре	
основания	от	+5	до	+30°C.	В	течение	3	суток	после	нанесе-
ния	материал	следует	предохранять	от	пересыхания,	дождя,	
ветра,	прямых	солнечных	лучей	и	мороза.

Срок хранения

В	сухих	условиях,	на	поддонах,	в	оригинальной	неповреж-
денной	упаковке,	при	температуре	от	+5	до	+35°С	(для	
жидкого	компонента	Б)	—	не	более	12	месяцев	со	дня	из-
готовления.
предохранять компонент Б от замораживания!

Упаковка

Гидроизоляционная	масса	CR	166	поставляется	в	комплекте	
из	2-х	упаковок	общим	весом	по	34	кг:
Компонент	А	(сухая	смесь)	в	многослойных	бумажных	меш-
ках	по	24	кг.
Компонент	Б	(полимерная	дисперсия)	в	пластиковых	кани-
страх	по	10	кг.

Технические характеристики

Состав	компонента	А:

смесь	цемента,	
минеральных	заполнителей	
и	полимерных	
модификаторов

Состав	компонента	Б: водная	дисперсия	
полимера

Насыпная	плотность	сухой	
смеси	(компонента	А): 1,3	±	0,1	кг/дм3

Плотность	полимерной	
дисперсии	(компонента	Б): 1,03	±	0,05	кг/дм3

Температура	
транспортировки		
и	хранения	компонента	Б:

от	+5	до	+35°C

Соотношение	
компонентов: А	:	Б	=	2,4	:	1	по	массе

Плотность	смеси,		
готовой	к	применению: 1,7	±	0,1	кг/дм3

Время	потребления: не	менее	1	часа

Температура	применения: от	+5	до	+30°C

Водонепроницаемость: не	менее	0,6	МПа

Способность		
перекрывать	трещины: не	менее	0,75	мм

Адгезия	к	бетону		
в	возрасте	28	суток: не	менее	0,8	МПа

Устойчивость	к	дождю: через	3	суток

Готовность	к	креплению	
плиточных	облицовок: через	3	суток

Готовность	к	
гидравлическим	
нагрузкам:

через	7	суток

Расход	гидроизоляционной	массы	CR	166:

Условия	применения Толщина	
покрытия,	мм Расход,	кг/м2

Высокая	влажность: 2,0* около	3,0

Вода	без	давления: 2,5* около	4,0

Вода	под	давлением	
до	0,05	МПа:

3,0*
(максимум) около	5,0

Примечание:
* толщина слоя, наносимого за один проход, не должна 

превышать 1 мм.

Сухая смесь (компонент А) содержит цемент и при взаимодействии с водой дает щелочную реакцию, поэтому при работе 
с ним необходимо беречь глаза и кожу. В случае попадания смеси в глаза следует промыть их водой и обратиться за по-
мощью к врачу.

Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +20°C и относитель-
ной влажности воздуха 60%. В других условиях технические характеристики материала могут отличаться от указанных. 
Материал нельзя смешивать с другими веществами и добавками!

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными 
нормами и правилами РФ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, 
а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении 
в возможности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с из-
готовителем. Техническое описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием 
для безусловной ответственности изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие стано-
вятся недействительными.
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Свойства

•	 готова	к	применению;
•	 легко	наносится	кистью,	валиком	или	шпателем;
•	 эластичная;
•	 перекрывает	трещины	раскрытием	до	0,75	мм;
•	 может	применяться	на	стяжках	с	подогревом;
•	 пригодна	только	для	внутренних	работ;
•	 не	содержит	растворителей;
•	 экологически	безопасна.

Область применения

Гидроизоляционная	масса	CL	51	предназначена	для	устрой-
ства	эластичных	водонепроницаемых	покрытий	перед	
устройством	плиточных	облицовок	в	помещениях,	подвер-
женных	периодическому	увлажнению	(ванных,	душевых,	
туалетах,	кухнях	и	т.д.).

Подготовка основания

Основание	должно	быть	достаточно	прочным,	плотным	
и	ровным.	Основание	необходимо	очистить	от	загрязнений	
(высолов,	жиров,	масел,	битума	и	т.п.)	и	обеспылить.	Для	
выравнивания	основания	используют	соответствующие	
ремонтные	и	выравнивающие	смеси.Гладкие	поверхности	
рекомендуется	зашероховать.	Ангидритные	стяжки	(влаж-
ность	не	более	0,5%)	прошлифовать	до	появления	зерен	
заполнителя,	обеспылить	и	обработать	грунтовкой	CT	17.
Бетон,	цементно-песчаные	стяжки	и	штукатурки,	гипсовые	
штукатурки	(толщина	не	менее	10	мм,	влажность	не	бо-
лее1%),	цементно-известковые	штукатурки,	кирпичные	
и	каменные	кладки	(кладочные	швы	должны	быть	полно-
стью	заполнены	цементным	раствором),	гипсокартонные	
и	гипсоволокнистые	листы	(установленные	в	соответствии	
с	рекомендациями	изготовителя),	стяжки	с	подогревом	и	т.д.	
обработать	грунтовкой	CT	17.
Существующие	плиточные	облицовки	промыть	водным	рас-
твором	соды	и	высушить.

Выполнение работ

Перед	применением	гидроизоляционную	массу	следует	
перемешать	в	заводской	таре.	Материал	наносят	на	ос-
нование	за	2	или	3	прохода	кистью,	валиком	или	шпате-
лем	в	перекрестных	направлениях	слоем	общей	толщиной	
1,0—1,5	мм.	В	нормальных	условиях	между	нанесением	
слоев	должно	проходить	около	2	часов
Примерно	через	16	часов	после	нанесения	последнего	слоя	
можно	приступать	к	креплению	плитки	с	помощью	плиточных	
клеев	CM	16	Flex,	CM	117,	CM	17,	или	клеев	CM	11	Plus,	CM	
12,	CM	115	с	добавкой	эластификатора	CC	83.
Свежие	остатки	массы	легко	удаляются	водой,	засохшие	
можно	удалить	только	механическим	способом.

Рекомендации

Работы	следует	выполнять	в	сухих	условиях,	при	темпера-
туре	основания	от	+5	до	+30°C	и	относительной	влажности	
воздуха	не	выше	80%.

Срок хранения

В	сухих	условиях,	в	оригинальной	неповрежденной	и	герме-
тичной	упаковке,	при	температуре	от	+5	до	+35°С	—	не	бо-
лее	12	месяцев	со	дня	изготовления.
предохранять от замораживания!

Упаковка

Гидроизоляционная	масса	CL	51	поставляется	в	полимерных	
ведрах	по	5	и	15	кг.

CL 51
Эластичная гидроизоляционная мастика
под плиточные облицовки

C
l 

51



94

Технические характеристики

Состав	CL	51: модифицированная	водная	
дисперсия	полимеров

Цвет: серый

Плотность: 1,55	±	0,05	кг/дм3

Консистенция: пастообразная

Температура	
транспортировки	
и	хранения:

от	+5	до	+35°C

Температура	применения: от	+5	до	+30°C

Время	высыхания		
1-го	слоя: около	2	часов

Время	высыхания		
2-го	слоя: около	3	часов

Готовность	к	укладке	
керамических	плиток:

через	16	часов	(после	
нанесения	2-го	слоя)

Водонепроницаемость	
в	возрасте	7	суток: не	менее	0,15	МПа

Способность	перекрывать	
трещины: не	менее	0,75	мм

Толщина	
свеженанесенного	слоя	
при	расходе	1,4	кг/м2:

около	1,0	мм

Толщина	высохшего	слоя	
при	расходе	1,4	кг/м2: около	0,4	мм

Расход	CL	51: около	1,4	кг/м2	(2	слоя)

Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +20°C и относительной 
влажности воздуха 60%. В других условиях технические характеристики материала могут отличаться от указанных.

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными 
нормами и правилами РФ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, 
а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении 
в возможности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с из-
готовителем. Техническое описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием 
для безусловной ответственности изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие стано-
вятся недействительными.
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Свойства

•	 высокопрочная,	особо	тонкая;	
•	 эластичная,	с	основой	из	нетканого	материала;	
•	 водонепроницаемая;	
•	 долговечная;	
•	 атмосферостойкая	
•	 устойчива	к	УФ	излучению;	
•	 проста	в	применении;	
•	 пригодна	для	внутренних	и	наружных	работ;	
•	 экологически	безопасна.

Область применения

Герметизирующая	лента	CL	152	представляет	собой	сетку	
из	полиэстера	с	водонепроницаемым	покрытием.	Предна-
значена	для	герметизации	деформационных	швов	и	угловых	
зон	внутри	и	снаружи	зданий.	
Применяется	при	гидроизоляции	душевых,	санузлов,	бас-
сейнов,	резервуаров,	дренажных	каналов,	вводов	инже-
нерных	коммуникаций,	террас,	балконов	и	т.д.	в	сочетании	
с	эластичными	обмазочными	гидроизоляционными	матери-
алами,	такими	как	CL	51,	CR	166,	а	также	CR	65	с	добавкой	
эластификатора	CC	83.
На	сопрягаемые	поверхности	вдоль	шва	наносят	слой	гидро-
изоляционной	массы	и	вклеивают	в	него	ленту.
После	высыхания	первого	слоя	гидроизоляционной	массы	
наносят	еще	один	слой	гидроизоляции.

Подготовка основания

Основание	должно	соответствовать	требованиям,	предъ-
являемым	при	работе	с	обмазочными	гидроизоляционными	
материалами	Ceresit,	в	сочетании	с	которыми	применяется	
лента.

Выполнение работ

На	сопрягаемые	поверхности	вдоль	шва	наносят	слой	ги-
дроизоляционной	массы	и	вклеивают	в	него	ленту.	Лента	
укладывается	сеткой	из	полиэстера	к	основанию	так,	чтобы	
она	полностью	закрывала	шов.	После	высыхания	первого	
слоя	гидроизоляционной	массы	наносят	еще	один	слой.	Для	
сохранения	максимальных	эластических	свойств	ленты	не	
рекомендуется	наносить	гидроизоляционную	массу	на	ее	
среднюю	часть.	При	герметизации	деформационных	швов	
ленту	рекомендуется	укладывать	в	виде	петли.

Рекомендации

Работы	следует	выполнять	при	температуре	основания	от	+5	
до	+30°C	и	относительной	влажности	воздуха	не	выше	80%.

Срок хранения

Хранить	в	сухом	месте.	Срок	хранения	не	ограничен.

Упаковка

Лента	CL	152	поставляется	в	рулонах	по	10	м.

CL 152
Водонепроницаемая лента для герметизации швов
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Технические характеристики

Состав	CL	152:

сетка	из	полиэстера	
с	водонепроницаемым	
покрытием	
из	термопластичного	
эластомера

Цвет	покрытия: светло-серый

Разрывная	нагрузка	при	
продольном	растяжении: ок.	63	Н	/	15	мм

Разрывная	нагрузка	при	
поперечном	растяжении: ок.	36	Н	/	15	мм

Продольное	растяжение	
при	разрыве: ок.	26%

Поперечное	растяжение	
при	разрыве: ок.	123%

Давление,	при	котором	
обеспечивается	
водонепроницаемость:

не	менее	0,15	МПа

Стойкость	к	УФ	излучению: ок.	500	часов

Общая	ширина	ленты:	 120	мм

Ширина	водонепрони-
цаемого	покрытия: 70	мм

Общая	толщина	ленты: 0,52	мм

Вес	ленты: ок.	29	г/п.м.

Температура		
эксплуата-ции: от	–30	до	+90°C

Химическая	стойкость	герметизирующей	ленты	CL	152
после	7	суток	выдерживания	в	следующих	жидкостях:

Среда Химическая	стойкость

Соляная	кислота,	3%	р-р +

Серная	кислота,	35%	р-р +

Лимонная	кислота,	100	г/л +

Молочная	кислота,	5%	р-р +

Гидроксид	калия,	3% +

Гипохлорит	натрия,	0,3	г/л +

Морская	вода,	20	г/л +

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными 
нормами и правилами РФ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, 
а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении в 
возможности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с изго-
товителем. Техническое описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием для 
безусловной ответственности изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие становятся 
недействительными.
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Свойства

•	 отвечает	требованиям	WTA;
•	 паропроницаемая;
•	 гидрофильная;
•	 пригодна	для	внутренних	и	наружных	работ;
•	 экологически	безопасна.

Область применения

Предварительная	санирующая	штукатурка	CR	61	предна-
значена	для	ремонта	и	восстановления	влажных	засоленных	
каменных	и	кирпичных	кладок	старых	зданий	при	внутрен-
них	и	наружных	работах.	Рекомендована	для	реставрации	
памятников	истории	и	архитектуры.	Применяется	для	соз-
дания	первого	слоя	толщиной	не	менее	10	мм	в	системе	
санирующих	штукатурок	на	основаниях	с	высокой	степенью	
увлажнения	и	засоленности.	Может	применяться	как	для	ош-
тукатуривания	больших	поверхностей,	так	и	для	ремонта	
отдельных	участков.
Пригодна	для	применения	на	основаниях	с	невысокой	проч-
ностью.	Способствует	высыханию	кладок	и	аккумулирует	
соли,	предохраняя	кладки	от	разрушения.	Позволяет	полу-
чить	сухие	поверхности	стен.
С	добавкой	CC	81	применяется	для	создания	полуобрызга,	
увеличивающего	адгезию	штукатурного	слоя	к	основанию.
Не	пригодна	для	применения	на	основаниях,	содержащих	
гипс,	а	также	для	защиты	стен	от	поверхностных	и	грунтовых	
вод.

Подготовка основания

Основание	должно	быть	достаточно	прочным,	пористым,	
шероховатым,	очищенным	от	снижающих	адгезию	загряз-
нений	(пыли,	жиров,	битума	и	т.п.).	Основание	может	быть	
как	сухим,	так	и	влажным.
Существующие	покрытия,	поврежденную	штукатурку,	осы-
пающиеся	фрагменты	кладки	следует	удалить	до	прочного	
основания	не	менее	чем	на	80	см	выше	зоны	увлажнения	и	
образования	высолов.
Выкрашивающиеся	швы	кладок	расшить	на	глубину	около	
20	мм	и	заполнить	смесью	CR	62.	Высолы	удалить	металли-
ческими	щетками.	Увлажнить	основание	до	матового	блеска	
и	выполнить	полуобрызг	из	смеси	CR	61,	приготовленной	
затворением	разбавленной	водой	адгезионной	добавкой	
CC	81	(1	часть	добавки	на	3	части	воды)	до	получения	тре-
буемой	консистенции.	Полуобрызг	должен	равномерно	
«сеткой»	покрывать	примерно	50%	поверхности	основания	
толщиной	слоя	до	5	мм.	Штукатурку	CR	61	наносят	не	ранее	
чем	через	24	часа	после	выполнения	полуобрызга.

Выполнение работ

Для	приготовления	смеси	берут	отмеренное	количество	чи-
стой	воды	с	температурой	от	+15	до	+20°C.	Сухую	смесь	по-

степенно	добавляют	в	воду	при	перемешивании,	добиваясь	
получения	однородной	массы	без	комков.	Перемешивание	
производят	миксером	или	дрелью	с	насадкой	при	скорости	
вращения	400—800	об/мин	или	в	гравитационной	бето-
номешалке.	Время	перемешивания	не	должно	превышать	
5	мин.
Сначала	следует	заполнить	глубокие	впадины,	например,	
пустые	швы	кладки.	После	схватывания	смеси	можно	при-
ступать	к	нанесению	основного	штукатурного	слоя.	Смесь	
наносят	слоями	толщиной	около	10	мм	ручным	или	механи-
зированным	способом	и	выравнивают	при	помощи	стальной	
терки	или	правила.
Штукатурка	CR	61	используется	для	создания	предваритель-
ного	слоя.	Для	обеспечения	хорошей	адгезии	следующего	
слоя	штукатурки	рекомендуется	обработать	поверхность	
свеженанесенного	материала	жесткой	щеткой	и	оставить	до	
затвердевания.	Санирующую	штукатурку	CR	62	можно	на-
носить	не	ранее	чем	через	48	часов	после	нанесения	смеси.

Рекомендации

Работы	следует	выполнять	в	сухих	условиях,	при	темпера-
туре	воздуха	и	основания	от	+5	до	+25°C.
Штукатурку	необходимо	предохранять	от	слишком	бы-
строго	высыхания	и	в	течение	как	минимум	24	часов	после	
нанесения	обеспечить	влажные	условия	твердения.	Нельзя	
смешивать	материал	с	другими	веществами	и	добавками!	
Поверх	штукатурки	нельзя	наносить	материалы,	содержа-
щие	гипс.

CR 61
Санирующая штукатурка предварительная
Отвечает требованиям WTA e.V. (Научно-технического объединения по сохранению и ремонту памятников 
истории и архитектуры, Байербрюнн, Германия)
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Срок хранения

В	сухих	прохладных	условиях,	на	поддонах,	в	оригинальной	
неповрежденной	упаковке	—	не	более	6	месяцев	со	дня	из-
готовления.

Упаковка

Сухая	смесь	CR	61	поставляется	в	многослойных	бумажных	
мешках	по	25	кг.

Технические характеристики

Состав	CR	61:

смесь	гидравлических	
вяжущих,	минеральных	
заполнителей	
и	модификаторов

Количество	воды	
затворения:

около	6,25	л	
на	25	кг	сухой	смеси

Время	потребления: не	более	60	минут

Температура	применения: от	+5	до	+25°С

Прочность	на	сжатие		
в	возрасте	28	суток	
(PN-EN	998-1):

CSIII	(3,5—7,5	МПа)

Плотность	затвердевшего
раствора	в	сухом	
состоянии
(PN-EN	998-1):

не	более	1,30	кг/дм3

Класс	
пожаробезопасности: A1

Капиллярное	
водопоглощение	
затвердевшего	раствора
(PN-EN	998-1):

W0

Коэффициент	
сопротивления	диффузии	
водяного	пара,	µ
(PN-EN	998-1):

не	более	15

Адгезия	к	основанию
(PN-EN	998-1): не	менее	0,3	МПа

Теплопроводность	λ10,	
сух.	(PN-EN	998-1): 0,47	Вт/мК

Содержание		
воздушных	пор	в	смеси,		
готовой	к	применению
(PN-EN	998-1):

около	29%

Содержание	воздушных	
пор	в	затвердевшем	
растворе:

более	45%

Расход	сухой	смеси	CR	61: около	9,0	кг/м2		
на	1	см	толщины	слоя

Продукт содержит цемент и при взаимодействии с водой дает щелочную реакцию, поэтому при работе с ним необходимо 
защищать глаза и кожу. При попадании смеси в глаза следует промыть их водой и обратиться за помощью к врачу.

Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +23°C и относительной 
влажности воздуха 50%. В других условиях технические характеристики материала могут отличаться от указанных.

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными нор-
мами и правилами РФ, а также правилами и инструкциями по выполнению реставрационных работ. Изготовитель не несет 
ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не 
предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении в возможности конкретного применения материала 
следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с изготовителем. Техническое описание, а также непод-
твержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием для безусловной ответственности изготовителя. С 
появлением настоящего технического описания все предыдущие становятся недействительными.
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Свойства

•	 отвечает	требованиям	WTA;
•	 паропроницаемая;
•	 гидрофобная;
•	 пригодна	для	механизированного	нанесения;
•	 пригодна	для	внутренних	и	наружных	работ;
•	 экологически	безопасна.

Область применения

Специальная	санирующая	штукатурка	CR	62	предназна-
чена	для	ремонта	и	восстановления	влажных	засоленных	
каменных	и	кирпичных	кладок	старых	зданий	при	внутрен-
них	и	наружных	работах.	Рекомендована	для	реставрации	
памятников	истории	и	архитектуры.	Применяется	для	соз-
дания	основного	слоя	санирующей	штукатурки	толщиной	от	
10	до	20	мм	на	кладках	с	различной	степенью	увлажнения	
и	засоленности.	Может	применяться	как	для	оштукатури-
вания	больших	поверхностей,	так	и	для	ремонта	отдельных	
участков.
Пригодна	для	применения	на	основаниях	с	невысокой	проч-
ностью.	Способствует	высыханию	кладок	и	аккумулирует	
соли,	предохраняя	кладки	от	разрушения.	Позволяет	полу-
чить	сухие	поверхности	стен.	Благодаря	содержанию	трас-
совой	муки	существенно	снижает	вероятность	появления	
высолов	на	поверхности.
С	добавкой	CC	81	применяется	для	создания	полуобрызга,	
увеличивающего	адгезию	штукатурного	слоя	к	основанию.
Не	пригодна	для	применения	на	основаниях,	содержащих	
гипс,	а	также	для	защиты	стен	от	поверхностных	и	грунтовых	
вод.

Подготовка основания

Основание	должно	быть	достаточно	прочным,	пористым,	
шероховатым,	очищенным	от	снижающих	адгезию	загряз-
нений	(пыли,	жиров,	битума	и	т.п.).	Основание	может	быть	
как	сухим,	так	и	влажным.
Существующие	покрытия,	поврежденную	штукатурку,	осы-
пающиеся	фрагменты	кладки	следует	удалить	до	прочного	
основания	не	менее	чем	на	80	см	выше	зоны	увлажнения	и	
образования	высолов.
Выкрашивающиеся	швы	кладок	расшить	на	глубину	около	
20	мм	и	заполнить	смесью	CR	62.	Высолы	удалить	металли-
ческими	щетками.	Увлажнить	основание	до	матового	блеска	
и	выполнить	полуобрызг	из	смеси	CR	62,	приготовленной	
затворением	разбавленной	водой	адгезионной	добавкой	
CC	81	(1	часть	добавки	на	3	части	воды)	до	получения	тре-
буемой	консистенции.	Полуобрызг	должен	равномерно	
«сеткой»	покрывать	примерно	50%	поверхности	основания	
толщиной	слоя	до	5	мм.	Основной	слой	штукатурной	смеси	
CR	62	наносят	не	ранее	чем	через	24	часа	после	выполне-
ния	полуобрызга.

При	высокой	степени	увлажнения	и	засоленности	кладок	
перед	нанесением	основного	штукатурного	слоя	следует	
нанести	предварительный	слой	штукатурки	CR	61	толщиной	
не	менее	10	мм.

Выполнение работ

Для	приготовления	смеси	берут	отмеренное	количество	чи-
стой	воды	с	температурой	от	+15	до	+20°C.	Сухую	смесь	по-
степенно	добавляют	в	воду	при	перемешивании,	добиваясь	
получения	однородной	массы	без	комков.	Перемешивание	
производят	миксером	или	дрелью	с	насадкой	при	скорости	
вращения	400—800	об/мин	или	в	гравитационной	бето-
номешалке.	Время	перемешивания	не	должно	превышать	
5	мин.
Сначала	следует	заполнить	глубокие	впадины,	например,	
пустые	швы	кладки.	После	схватывания	смеси	можно	при-
ступать	к	нанесению	основного	штукатурного	слоя.	Смесь	
наносят	слоями	толщиной	около	10	мм.	Слой	нанесенной	
штукатурки	должен	иметь	одинаковую	толщину	по	всей	
площади.	Смесь	наносят	ручным	или	механизированным	
способом	и	выравнивают	стальной	теркой	или	правилом.
Для	обеспечения	хорошей	адгезии	следующих	слоев	штука-
турки	или	финишной	шпаклевки	рекомендуется	обработать	
поверхность	свеженанесенной	штукатурки	жесткой	щеткой	
и	оставить	до	затвердевания.
Если	нанесение	следующих	слоев	не	планируется,	штука-
турку	после	начала	схватывания	можно	слегка	затереть	

CR 62 WTA
Санирующая штукатурка специальная
Отвечает требованиям WTA e.V. (Научно-технического объединения по сохранению и ремонту памятников 
истории и архитектуры, Байербрюнн, Германия)
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полиуретановой	теркой.	Нельзя	затирать	штукатурку	во-
йлочной	теркой!	Не	следует	затирать	штукатурку	слишком	
долго	или	интенсивно!
Поверх	штукатурки	можно	нанести	финишный	слой	шпа-
клевки	CR	64	толщиной	до	5	мм.	Шпаклевку	CR	64	можно	
наносить	не	ранее	чем	через	5—7	дней	после	нанесения	
штукатурки,	силикатную	краску	CT	54	—	не	ранее	чем	че-
рез	3	дня,	силиконовую	краску	CT	48	—	не	ранее	чем	через	
2—3	недели.

Рекомендации

РРаботы	следует	выполнять	в	сухих	условиях,	при	темпера-
туре	воздуха	и	основания	от	+5	до	+25°C.
Штукатурку	необходимо	предохранять	от	слишком	бы-
строго	высыхания	и	в	течение	как	минимум	24	часов	после	
нанесения	обеспечить	влажные	условия	твердения.	Нельзя	
смешивать	материал	с	другими	веществами	и	добавками!	
Поверх	штукатурки	нельзя	наносить	материалы,	содержа-
щие	гипс.
Для	механизированного	нанесения	смеси	рекомендуется	
использовать	штукатурные	станции	с	диаметром	форсунки	
10	мм.

Срок хранения

В	сухих	прохладных	условиях,	на	поддонах,	в	оригинальной	
неповрежденной	упаковке	—	не	более	6	месяцев	со	дня	из-
готовления.

Упаковка

Сухая	смесь	CR	62	поставляется	в	многослойных	бумажных	
мешках	по	20	кг.

Технические характеристики

Состав	CR	62:

смесь	гидравлических	
вяжущих,	минеральных	
заполнителей	
и	модификаторов

Количество	воды	
затворения:

около	6,0	л
на	20	кг	сухой	смеси

Время	потребления: около	60	минут

Температура	применения: от	+5	до	+25°С

Прочность	на	сжатие	
в	возрасте	28	суток	
(PN-EN	998-1):

CSII	(1,5—5,0	МПа)

Плотность	затвердевшего
раствора	в	сухом	
состоянии	(PN-EN	998-1):

0,89	кг/дм3

Класс	
пожаробезопасности: A1

Капиллярное	
водопоглощение
затвердевшего	раствора
(PN-EN	998-1):

не	менее	0,3	кг/м3

через	24	часа

Коэффициент	
сопротивления	диффузии	
водяного	пара,	µ
(PN-EN	998-1):

не	более	15

Адгезия	к	основанию
(PN-EN	998-1): не	менее	0,3	МПа

Теплопроводность	λ10,	
сух.	(PN-EN	998-1): 0,18	Вт/мК

Проникновение	воды
при	испытании	
на	капиллярное
водопоглощение
(PN-EN	998-1):

не	более	5	мм

Содержание		
воздушных	пор	в	смеси,		
готовой	к	применению
(PN-EN	998-1):

около	25%

Содержание	воздушных	
пор	в	затвердевшем	
растворе:

более	40%

Расход	сухой	смеси	CR	62: около	8,0	кг/м2		
на	1	см	толщины	слоя

Продукт содержит цемент и при взаимодействии с водой дает щелочную реакцию, поэтому при работе с ним необходимо 
защищать глаза и кожу. При попадании смеси в глаза следует промыть их водой и обратиться за помощью к врачу.

Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +23°C и относительной 
влажности воздуха 50%. В других условиях технические характеристики материала могут отличаться от указанных.

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными 
нормами и правилами РФ, а также правилами и инструкциями по выполнению реставрационных работ. Изготовитель не 
несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и ус-
ловиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении в возможности конкретного применения 
материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с изготовителем. Техническое описание, а также 
неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием для безусловной ответственности изготовителя. 
С появлением настоящего технического описания все предыдущие становятся недействительными.
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Свойства

•	 высокопаропроницаемая;
•	 атмосферостойкая;
•	 пригодна	для	внутренних	и	наружных	работ;
•	 экологически	безопасна.

Область применения

Шпаклевка	CR	64	предназначена	для	финишного	вырав-
нивания	санирующих	штукатурок	при	внутренних	и	наруж-
ных	работах.	Применяется	для	тонкослойного	выравнивания	
шероховатых	поверхностей	как	санирующих,	так	и	тради-
ционных	цементно-песчаных	и	цементно-известковых	шту-
катурок,	а	также	бетона,	на	стенах	и	потолках.	Благода-
ря	высокой	паропроницаемости	способствует	быстрому	
высыханию	стен.	Благодаря	содержанию	трассовой	муки	
существенно	снижает	вероятность	появления	высолов	на	по-
верхности.	Максимальная	толщина	шпаклевки	должна	со-
ставлять	не	более	5	мм,	в	этом	случае	шпаклевку	следует	
наносить	двумя	слоями.

Подготовка основания

Основание	должно	быть	достаточно	прочным,	шерохова-
тым,	очищенным	от	снижающих	адгезию	загрязнений	(пыли,	
жиров,	битума	и	т.п.).	Непрочные	участки,	отслоения,	маляр-
ные	покрытия	следует	удалить.	Слабо	впитывающие	и	не-
равномерно	влажные	основания	следует	увлажнить	водой	
до	насыщения,	не	допуская	появления	потеков.	Сильно	впи-
тывающие	сухие	основания	обработать	грунтовкой	CT	17	
и	высушить.

Выполнение работ

Для	приготовления	смеси	берут	отмеренное	количество	чи-
стой	воды	с	температурой	от	+15	до	+20°C.	Сухую	смесь	по-
степенно	добавляют	в	воду	при	перемешивании,	добиваясь	
получения	однородной	массы	без	комков.	Перемешивание	
производят	миксером	или	дрелью	с	насадкой	при	скорости	
вращения	400—800	об/мин.	Смесь	должна	быть	израсхо-
дована	в	течение	2	часов	с	момента	приготовления.
Шпаклевку	наносят	на	подготовленную	поверхность	при	
помощи	стального	шпателя.	После	начала	схватывания	по-
верхность	шпаклевки	при	необходимости	можно	затереть	
войлочной	теркой.
После	затвердевания	и	высыхания	шпаклевки	поверхность	
можно	окрашивать	силикатной	краской	CT	54	(не	ранее	чем	
через	3	дня)	или	силиконовой	краской	CT	48	(через	2—3	
недели).	В	случае	использования	шпаклевки	вне	системы	
санирующих	штукатурок	поверхность	можно	также	окра-
шивать	акриловыми	красками	CT	42	и	CT	44	(не	ранее	чем	
через	3	недели).

Рекомендации

Работы	следует	выполнять	в	сухих	условиях,	при	темпера-
туре	воздуха	и	основания	от	+5	до	+25°C.
Шпаклевку	необходимо	предохранять	от	дождя	и	слишком	
быстрого	высыхания	в	течение	24	часов	после	нанесения.	
От	слишком	быстрого	высыхания	шпаклевку	следует	предо-
хранять	путем	осторожного	распыления	воды,	исключения	
сквозняков,	уменьшения	температуры	в	помещении	и	т.п.	
Не	следует	наносить	шпаклевку	на	поверхности,	находя-
щиеся	под	прямым	воздействием	солнечных	лучей.	На	строи-
тельных	лесах	рекомендуется	использовать	защитные	сетки.

Срок хранения

В	сухих	условиях,	на	поддонах,	в	оригинальной	неповреж-
денной	упаковке	—	не	более	12	месяцев	со	дня	изготовления.

Упаковка

Сухая	смесь	CR	64	поставляется	в	многослойных	бумажных	
мешках	по	25	кг.

CR 64
Финишная шпаклевка для санирующих штукатурок
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Технические характеристики

Состав	CR	64:
смесь	цемента,	
минеральных	заполнителей	
и	модификаторов

Количество	воды	
затворения: 6,25—6,75	л

Время	потребления: около	2	часов

Температура	применения: от	+5	до	+25°С

Прочность	на	сжатие	
в	возрасте	28	суток	
(PN-EN	998-1):

CSII	(1,5—5,0	МПа)

Плотность	затвердевшего
раствора	в	сухом	
состоянии	(PN-EN	998-1):

1,37	кг/дм3

Класс	
пожаробезопасности: A1

Капиллярное	
водопоглощение	
затвердевшего	раствора	
(PN-EN	998-1):

W2

Коэффициент	
сопротивления	диффузии	
водяного	пара,	µ	
(PN-EN	998-1):

не	более	15

Адгезия	к	основанию	
(PN-EN	998-1): не	менее	0,25	МПа

Теплопроводность	λ10,	
сух.	(PN-EN	998-1): 0,47	Вт/мК

Расход	сухой	смеси	CR	64:	 около	1,8	кг/м2		
на	1	мм	толщины	слоя

Продукт содержит цемент и при взаимодействии с водой дает щелочную реакцию, поэтому при работе с ним необходимо 
защищать глаза и кожу. При попадании смеси в глаза следует промыть их водой и обратиться за помощью к врачу.

Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +23°C и относительной 
влажности воздуха 50%. В других условиях технические характеристики материала могут отличаться от указанных.

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными 
нормами и правилами РФ, а также правилами и инструкциями по выполнению реставрационных работ. Изготовитель не 
несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и ус-
ловиях, не редусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении в возможности конкретного применения 
материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с изготовителем. Техническое описание, а также 
неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием для безусловной ответственности изготовителя. 
С появлением настоящего технического описания все предыдущие становятся недействительными.
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Свойства

•	 имеет	высокую	проникающую	способность;
•	 блокирует	капиллярное	поднятие	влаги	в	кладках;
•	 пригодна	для	обработки	влажных	кладок;
•	 придает	материалам	гидрофобные	свойства;
•	 перекрывает	трещины	раскрытием	до	0,5	мм;
•	 экологически	безопасна.

Область применения

Инъекционное	средство	СО	81	предназначено	для	бло-
кирования	капиллярного	переноса	воды	в	кирпичных	или	
каменных	кладках	старых	зданий.	Эффект	достигается	при	
отсутствии	гидростатического	напора	за	счет	гидрофоби-
зации	(придания	водоотталкивающих	свойств)	внутренней	
поверхности	капилляров,	а	также	их	полного	или	частичного	
перекрытия	(силикатизации),	и	сохраняется	даже	в	случае	
формирования	вторичной	капиллярной	системы.
Инъекции	производятся	в	шпуры,	пробуренные	в	кладке,	
без	давления	(при	низкой	или	умеренной	влажности)	или	
под	давлением	через	специальные	пакеры	(при	любой,	в	т.ч.	
высокой	влажности).	Опыт	показывает,	что	наибольший	эф-
фект	достигается	при	выполнении	инъекций	под	давлением.
Может	применяться	для	обработки	поверхности	перед	на-
несением	гидроизоляционной	массы	CR	65	в	случае	воз-
можного	поступления	фильтрационной	или	капиллярной	
влаги	со	стороны	основания.	Непригодно	для	применения	
на	основаниях,	содержащих	гипс.

Подготовка основания

Поврежденную	штукатурку	следует	удалить	на	высоту	
не	менее	80	см	от	зоны	увлажнения	или	образования	высо-
лов.	При	необходимости	очистить	кладку	от	высолов	и	про-
дуктов	разрушения.
Шпуры	бурят	по	периметру	здания	с	интервалом	12—16	см	
в	один	или	два	ряда.	Второй	ряд	бурят	со	смещением	на	
половину	интервала,	т.е.	в	шахматном	порядке,	при	рассто-
янии	между	рядами	около	8	см.	Шпуры	не	должны	доходить	
до	противоположной	поверхности	стены	примерно	на	5	см.
при инъекциях без давления:
Шпуры	бурят	диаметром	30	мм,	под	углом	30—45°.
при инъекциях под давлением:
Шпуры	бурят	диаметром	12—18	мм,	в	зависимости	от	раз-
мера	и	типа	пакера,	под	углом	до	30°.
Шпуры	должны	пересекать,	как	минимум,	один	горизон-
тальный	шов	кладки,	а	в	толстых	кладках	—	как	минимум,	
два	шва.	Чем	меньше	расстояние	между	шпурами,	тем	
выше	эффективность	инъекций.	В	случае	кладок	из	кирпича	
или	пористого	камня	шпуры	бурят	в	стеновом	материале,	
а	в	случае	кладок	из	плотного	или	бутового	камня	—	в	швах.	
В	кладках	толщиной	свыше	60	см,	а	также	в	углах	зданий	
шпуры	следует	бурить	с	обеих	сторон.

Для	бурения	шпуров	используют	электропневматические	
перфораторы	с	низким	уровнем	вибрации	или	станки	ко-
лонкового	бурения.	После	бурения	следует	очистить	шпуры	
сжатым	воздухом	и	провести	гидроопробывание	с	целью	
определения	наличия	в	кладке	дефектов.	При	наличии	де-
фектов	шпуры	следует	предварительно	заполнить	суспен-
зией	материала	CR	65	(8,0	л	воды	на	25	кг	сухой	смеси).	
После	того,	как	суспензия	затвердеет,	(на	следующие	сутки)	
шпуры	повторно	разбуривают	буром	чуть	большего	диа-
метра.
В	случае	не	щелочных	материалов	кладки	(туфа,	песчаника	
и	т.п.)	шпуры	необходимо	обработать	известковой	водой.	
Для	приготовления	известковой	воды	в	10	л	воды	засыпают	
100—150	г	гидратной	(гашеной)	извести	и	перемешивают.	
После	расслаивания	полученной	1%-ной	суспензии	(при-
мерно	через	15	минут)	из	верхней	части	отбирают	освет-
ленную	жидкость	и	заливают	в	шпуры	через	воронки	или	
специальные	емкости,	либо	нагнетают	под	давлением	через	
пакеры.
при поверхностном нанесении:
Основание	должно	быть	плотным,	ровным,	впитывающим,	
не	иметь	трещин	и	обладать	достаточной	несущей	способ-
ностью.	Основание	необходимо	обеспылить	и	очистить	
от	загрязнений	(высолов,	жиров,	битума	и	т.п.).	Непрочные	
участки	поверхности	и	отслоения	следует	удалить.

CО 81
Инъекционное средство  
для блокирования капиллярной влаги
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Выполнение работ

инъекции без давления:
Шпуры	заполняют	отмеренным	количеством	инъекционного	
средства	СО	81	через	воронки	или	специальные	емкости	за	
один	или	несколько	приемов.	Время	пропитки	кладки	должно	
составлять	не	менее	24	часов.
инъекции под давлением:
Для	заполнения	шпуров	используют	специальное	оборудо-
вание	для	инъекций.	Шпуры	заполняют	через	пакеры	под	
давлением	0,2—0,7	МПа	до	появления	мокрого	пятна	на	
поверхности	кладки	(как	правило,	через	10—15	минут	после	
начала	инъекции).
заполнение шпуров после инъекций:
На	следующий	день	после	проведения	инъекций	шпуры	
заполняют	жидкой	суспензией	гидроизоляционной	массы	
CR	65	(5,0—6,5	л	воды	на	25	кг	сухой	смеси).
дополнительные мероприятия:
После	инъекций	кладку	рекомендуется	оштукатурить	це-
ментно-песчаным	раствором,	приготовленным	с	порообра-
зующей	добавкой	CO	84.
поверхностное нанесение:
Средство	наносят	на	поверхность	кистью	или	краскопуль-
том.	В	случае	слабо	впитывающих	оснований	средство	
CO	81	разбавляют	водой	в	соотношении	1:1.	После	того	как	
средство	впитается,	на	еще	влажную	поверхность	наносят	
первый	слой	гидроизолирующей	массы	CR	65.

Рекомендации

Работы	следует	выполнять	при	температуре	воздуха	и	осно-
вания	от	+5	до	+35°C.	Примыкающие	к	обрабатываемой	по-
верхности	окна,	двери,	стекла,	металлические	детали	и	т.д.	
следует	укрыть,	например,	малярным	скотчем.	Рекомендует-
ся	также	укрыть	растения,	находящиеся	в	непосредственной	
близости	от	зоны	выполнения	работ.

Срок хранения

В	сухих	прохладных	условиях,	в	оригинальной	неповреж-
денной	упаковке,	при	температуре	не	ниже	0°C	—	не	более	
12	месяцев	со	дня	изготовления.
предохранять от замораживания!

Упаковка

Инъекционное	средство	СО	81	поставляется	в	полимерных	
канистрах	по	30	кг.

Технические характеристики

Состав	СО	81:
раствор	жидкого	стекла	
с	гидрофобизирующими	
добавками

Цвет: желто-зеленоватый

Плотность: 1,18	±	0,05	кг/дм3

Температура	применения: от	+5	до	+35°C

Расход	СО	81:
при	инъекциях

при	поверхностном	
нанесении:
при	разбавлении	1:1
без	разбавления

10—15	кг/м2	
поперечного	сечения	
кладки	(в	зависимости	
от	впитывающей	
способности)
	

около	0,15	кг/м2

около	0,4	кг/м2

Средство обладает высокой щелочностью, поэтому при работе с ним необходимо беречь глаза и кожу. В случае попадания 
средства в глаза их следует промыть водой и обратиться за помощью к врачу. Испачканную одежду необходимо сменить. 
Не допускать попадание средства в почву или канализацию.

Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +23°C и относительной 
влажности воздуха 50%. В других условиях технические характеристики материала могут отличаться от указанных. Мате-
риал нельзя смешивать с другими веществами и добавками!

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными 
нормами и правилами РФ, а также правилами и инструкциями по выполнению реставрационных работ. Изготовитель не 
несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и ус-
ловиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении в возможности конкретного применения 
материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с изготовителем. Техническое описание, а также 
неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием для безусловной ответственности изготовителя. 
С появлением настоящего технического описания все предыдущие становятся недействительными.
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Свойства

•	 увеличивает	пористость	штукатурок	до	25%;
•	 придает	штукатурке	водоотталкивающие	свойства	

и	уменьшает	капиллярное	водопоглощение;
•	 повышает	паропроницаемость	штукатурок;
•	 пригодна	для	внутренних	и	наружных	работ;
•	 экологически	безопасна.

Область применения

Воздухововлекающая	добавка	СО	84	предназначена	для	
придания	пористости	и	водоотталкивающих	свойств	це-
ментно-песчаным	штукатуркам	при	ремонте	и	реставра-
ции	влажных	засоленных	стен	старых	зданий	при	наружных	
и	внутренних	работах.	Штукатурки	с	воздухововлекающей	
добавкой	способствуют	удалению	из	кладок	старых	зданий	
избыточной	влаги	и	солей,	предохраняют	здание	от	пре-
ждевременного	разрушения	и	увеличивают	срок	его	службы.
Штукатурки	с	добавкой	СО	84	могут	применяться:
•	 для	осушения	влажных	кладок	и	защиты	стен	от	разру-

шения,	вызванного	накоплением	солей;
•	 для	ремонта	влажных	засоленных	штукатурок	на	стенах	

влажных	подвалов,	цоколях	и	т.д.;
•	 для	дополнительной	защиты	кирпичных	и	каменных	кла-

док	от	капиллярной	влажности	в	сочетании	с	инъекцион-
ным	средством	CO	81;

•	 для	защиты	наружных	стен	от	намокания	под	воздействи-
ем	атмосферных	осадков.

Применяется	также	для	оштукатуривания	стен	в	подвалах	
поверх	гидроизоляционных	покрытий	из	материалов	CR	65	
и	CR	166	с	целью	исключения	образования	высолов	и	кон-
денсата.

Подготовка основания

Основание	должно	иметь	шероховатую,	открыто-пористую	
структуру	и	достаточную	несущую	способность.	Основа-
ние	необходимо	очистить	от	загрязнений	(высолов,	жиров,	
битума	и	т.п.)	и	обеспылить.	Непрочные	участки	основания	
и	отслоения	удалить.	Существующие	малярные	покрытия	
и	штукатурки	удалить	не	менее	чем	на	80	см	за	пределы	
видимых	областей	увлажнения	и	засоленности.	Солевые	
отложения	удалить	металлическими	щетками.
Перед	нанесением	штукатурки	рекомендуется	сделать	полу-
обрызг	из	цементно-песчаного	раствора	с	добавкой	СС	81.	
Для	этого	добавку	CC	81	разбавляют	водой	в	соотношении	
1:3	и	полученной	жидкостью	затворяют	цементно-песчаную	
смесь,	доводя	ее	до	требуемой	консистенции.	Полуобрызг	
должен	равномерно	покрывать	примерно	50%	площади	
основания,	не	закрывая	швы	кладки,	при	толщине	слоя	не	
более	5	мм.	Штукатурную	смесь	с	добавкой	СО	84	наносят	
не	ранее	чем	через	24	часа	после	выполнения	полуобрызга.

Выполнение работ

Добавку	следует	разбавить	водой	в	соотношении	от	1:50	
до	1:60	и	хорошо	перемешать.	Полученной	жидкостью	
затворяют	цементно-песчаную	смесь,	доводя	ее	до	тре-
буемой	консистенции.	Штукатурную	смесь	перемешива-
ют	в	течение	5—10	минут.	Для	приготовления	штукатур-
ки	рекомендуется	использовать	портландцемент	марки	
ПЦ	400-Д0	(ГОСТ	10178-85)	с	песком	в	пропорции	1:3.	
Штукатурную	смесь	наносят	традиционным	способом.	
Толщина	слоя	должна	составлять	не	менее	20	мм.	Для	до-
стижения	более	прочной	связи	между	слоями	штукатурки	
на	поверхности	предыдущего	слоя	рекомендуется	сделать	
насечки.
Дальнейшую	отделку	следует	производить	только	материа-
лами	с	высокой	паропроницаемостью:
•	 декоративными	 штукатурками:	 силикатными	 CT	 72	

и	CT	73,	силиконовыми	CT	74	и	CT	75,	силикатно-сили-
коновыми	CT	174	и	CT	175	—	через	10	дней;

•	 минеральными	декоративными	штукатурками	CT	35	
и	CT	137	—	через	28	дней.

Перед	нанесением	декоративных	штукатурок	грунтовку	
CT	16	следует	исключить.

CO 84
Воздухововлекающая добавка для штукатурок
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Рекомендации

Работы	следует	выполнять	в	сухих	условиях,	при	темпера-
туре	воздуха	и	основания	от	+5	до	+30°C	и	относительной	
влажности	воздуха	не	более80%.	Все	изложенные	показа-
тели	качества	и	рекомендации	верны	для	портландцемента	
марки	ПЦ	400-Д0	(ГОСТ	10178-85),	смешанного	с	песком	
в	пропорции	1:3,	при	температуре	окружающей	среды	
+23°C	и	относительной	влажности	воздуха	50%.	В	других	
условиях,	при	других	марках	цемента	и	пропорциях	сме-
шивания	возможно	изменение	технических	характеристик	
штукатурки.	В	течение	3	суток	после	нанесения	штукатур-
ку	следует	предохранять	от	преждевременного	высыхания	
и	воздействия	прямых	солнечных	лучей,	ветра	и	дождя.

Срок хранения

В	сухих	прохладных	условиях,	в	оригинальной	неповреж-
денной	упаковке,	при	температуре	не	ниже	0°C	—	не	более	
12	месяцев	со	дня	изготовления.
предохранять от замораживания!

Упаковка

Воздухововлекающая	 добавка	 СО	 84	 поставляется	
в	полимерных	канистрах	по	5	литров.
	

Технические характеристики

Состав	СО	84: смесь	гидрофобизаторов	
и	ПАВ

Плотность: около	1,0	кг/дм3

рН	(PN-EN	934-2): 4,0	±	1

Массовая	доля	сухих	
веществ
(PN-EN	934-2):

23%

Температура	применения: от	+5	до	+25°С

Пропорция	смешивания:
СО	84	:	вода
цемент	:	песок

1:55
1:3

Время	перемешивания: 5—10	минут

Объем	вовлеченного	
воздуха	(PN-EN	934-2) 4—6%

Расход	СО	84: ок.	0,1	л/м2		
(при	толщине	слоя	2	см)

Добавка имеет щелочную реакцию, поэтому при работе с ним необходимо защищать глаза и кожу. При попадании рас-
твора в глаза следует промыть их водой и обратиться за помощью к врачу.

Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +23°C и относительной 
влажности воздуха 50%. В других условиях технические характеристики материала могут отличаться от указанных. Мате-
риал нельзя смешивать с другими веществами и добавками!

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными 
нормами и правилами РФ, а также правилами и инструкциями по выполнению реставрационных работ. Изготовитель не 
несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и ус-
ловиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении в возможности конкретного применения 
материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с изготовителем. Техническое описание, а также 
неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием для безусловной ответственности изготовителя. 
С появлением настоящего технического описания все предыдущие становятся недействительными.
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Свойства

•	 начало	схватывания	через	50	секунд;
•	 быстро	набирает	прочность;
•	 безусадочный;
•	 водонепроницаемый;
•	 не	содержит	хлоридов;
•	 пригоден	для	внутренних	и	наружных	работ;
•	 экологически	безопасен.

Область применения

Блиц-цемент	CX	1	предназначен:
•	 для	остановки	водопритоков	в	ограждающих	конструкциях;
•	 для	заполнения	дефектов	в	ограждающих	конструкциях,	

вызванных	водопритоками;
•	 для	заделывания	пробоин	или	трещин	в	водопроводных	

трубах.

Подготовка основания

Подготовка	оснований	осуществляется	в	соответствии	со	
СНиП	3.04.01-87.	Основание	должно	быть	твердым,	чистым,	
шероховатым,	с	достаточной	несущей	способностью	и	от-
крытыми	порами.	Основание	необходимо	очистить	от	за-
грязнений	(высолов,	жиров,	масел,	битума	и	т.п.)	и	обеспы-
лить.	Непрочные	участки	основания	следует	удалить.	При	
необходимости	увлажнить	основание.	Блиц-цемент	может	
применяться	на	таких	основаниях	как	бетон,	цементно-пес-
чаные	растворы,	кладки	из	керамического	кирпича	и	при-
родного	камня	и	т.д.

Выполнение работ

Небольшое	количество	блиц-цемента	добавляют	в	чистую	
холодную	воду	и	перемешивают	до	получения	однородной	
массы	без	комков.	В	момент	схватывания	материала	(опре-
деляется	по	изменению	консистенции	и	активному	тепло-
выделению)	быстро	заполняют	водопроявляющий	дефект.	
При	большом	гидростатическом	напоре	и	интенсивном	во-
допритоке	блиц-цемент	используют	в	сухом	виде.	Для	этого	
дефект	заполняют	сухой	смесью	и	удерживают	ее	там	до	
отверждения	(примерно	1	минуту).	Через	3	минуты	после	
затворения	блиц-цемент	затвердевает	

Рекомендации

Работы	следует	выполнять	при	температуре	воздуха	и	осно-
вания	от	+5	до	+30°C.	

Срок хранения

В	сухих	условиях,	на	поддонах,	в	оригинальной	неповреж-
денной	упаковке	—	не	более	12	месяцев	со	дня	изготовле-
ния.	Продукт	активно	реагирует	с	влагой,	поэтому	не	до	
конца	выработанный	материал	следует	держать	герметично	
закрытым	и	использовать	по	возможности	быстрее!

Упаковка

Сухая	смесь	CX	1	поставляется	в	полимерных	ведрах	по	6	кг.

CХ 1
Блиц-цемент
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Технические характеристики

Состав	CX	1: смесь	цементов

Насыпная	плотность	сухой	
смеси: 1,3	±	0,1	кг/дм3

Пропорция	смешивания		
с	водой:

около	0,3	л	воды	
на	1	кг	сухой	смеси	или
примерно	1	объемная	
часть	воды	на	3	объемные	
части	CX	1

Время	потребления: не	более	50	секунд

Температура	применения: от	+5	до	+30°С

Прочность	на	сжатие:
в	возрасте	6	часов
в	возрасте	1	суток
в	возрасте	28	суток

не	менее	12,5	МПа
не	менее	18,0	МПа
не	менее	35,0	МПа

Прочность	на	растяжение	
при	изгибе:
в	возрасте	6	часов
в	возрасте	1	суток
в	возрасте	28	суток

не	менее	2,0	МПа
не	менее	3,0	МПа
не	менее	8,0	МПа

Расход	сухой	смеси	CX	1: около	1,6	кг/дм3	
заполняемого	объема

Продукт содержит цемент и при взаимодействии с водой дает щелочную реакцию, поэтому при работе с ним необходимо 
защищать глаза и кожу. При попадании смеси в глаза следует промыть их водой и обратиться за помощью к врачу.

Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +23°C и относительной 
влажности воздуха 50%. В других условиях технические характеристики материала могут отличаться от указанных. Мате-
риал нельзя смешивать с другими веществами и добавками!

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными 
нормами и правилами РФ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, 
а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении 
в возможности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с из-
готовителем. Техническое описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием 
для безусловной ответственности изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие стано-
вятся недействительными.
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Свойства

•	 начало	схватывания	через	3	минуты;
•	 быстро	набирает	прочность;
•	 водонепроницаемый;
•	 морозостойкий;
•	 не	содержит	хлоридов;
•	 не	вызывает	коррозии	арматуры;
•	 пригоден	для	внутренних	и	наружных	работ;
•	 экологически	безопасен.

Область применения

Монтажный	цемент	СХ	5	предназначен:
•	 для	быстрой	анкеровки	стальных	и	полимерных	заклад-

ных	элементов	в	цементно-песчаных	растворах,	бетоне,	
кирпичных	кладках	и	т.д.;

•	 для	остановки	водопритоков	в	бетонных	и	цементных	
ограждающих	конструкциях;

•	 для	заполнения	дефектов	(выбоин	и	трещин)	при	срочном	
выполнении	ремонтных	работ.

Подготовка основания

Подготовка	оснований	должна	осуществляться	в	соответ-
ствии	со	СНиП	3.04.01-87.	Основание	должно	быть	твердым,	
чистым,	шероховатым,	с	достаточной	несущей	способно-
стью	и	открытыми	порами.	Основание	необходимо	очистить	
от	пыли	и	загрязнений	(высолов,	масел,	битума	и	т.п.).	Не-
прочные	участки	основания	следует	удалить.	При	необхо-
димости	увлажнить	основание.	Монтажный	цемент	может	
применяться	на	таких	основаниях	как	бетон,	цементно-пес-
чаные	растворы,	кладки	из	керамического	кирпича	и	при-
родного	камня.	

Выполнение работ

Небольшое	количество	монтажного	цемента	смешивают	
с	чистой	водой	до	получения	однородной	массы	без	комков.	
Консистенцию	материала	подбирают	в	зависимости	от	вида	
выполняемых	работ.
•	Для	остановки	водопритоков,	анкеровки	и	заполнения	

выбоин	на	вертикальных	основаниях	материал	готовят	
с	пластичной	консистенцией,	смешивая	4	объемных	части	
цемента	с	1	частью	воды.

•	Для	анкеровки	и	заполнения	трещин	на	горизонтальных	
основаниях	материал	готовят	с	текуче-пластичной	кон-
систенцией,	смешивая	3	объемных	части	цемента	с	1	ча-
стью	воды.

Смесь	должна	быть	израсходована	в	течение	3	минут	с	мо-
мента	приготовления.	Зазор	между	анкером	и	стенками	
полости	не	должен	превышать	20	мм.	При	зазорах	более	
20	мм	монтажный	цемент	смешивают	с	кварцевым	песком	
в	соотношении	1:1	и	водой	доводят	смесь	до	требуемой	
консистенции.	Введение	песка	не	влияет	на	скорость	схва-
тывания	материала,	но	приводит	к	небольшому	снижению	
его	прочности.

При	остановке	водопритоков	водопроявляющий	дефект	бы-
стро	заполняют	приготовленной	смесью	в	момент	ее	схва-
тывания	(определяется	по	изменению	консистенции	и	ак-
тивному	тепловыделению)	и	удерживают	ее	там	до	полного	
отверждения.
Свежие	остатки	смеси	легко	удаляются	водой,	засохшие	
можно	удалить	только	механическим	способом.

Рекомендации

Работы	следует	выполнять	при	температуре	воздуха	и	осно-
вания	от	+5	до	+30°C.	Скорость	схватывания	монтажного	
цемента	можно	регулировать	температурой	воды	затворе-
ния	—	чем	ниже	температура	воды	затворения,	тем	медлен-
нее	схватывается	материал.

Срок хранения

В	сухих	условиях,	на	поддонах,	в	оригинальной	неповреж-
денной	упаковке	—	не	более	12	месяцев	со	дня	изготовле-
ния.	Продукт	активно	реагирует	с	влагой,	поэтому	не	до	
конца	выработанный	материал	следует	держать	герметично	
закрытым	и	использовать	по	возможности	быстрее!

Упаковка

Сухая	смесь	СХ	5	поставляется	в	полимерных	ведрах	по	2	кг	
и	многослойных	бумажных	мешках	по	25	кг.

CХ 5
Монтажный и водоостанавливающий цемент
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Технические характеристики

Состав	CX	5:
смесь	цементов,	
минеральных	заполнителей	
и	модификаторов

Насыпная	плотность		
сухой	смеси: 1,1	±	0,1	кг/дм3

Количество	воды	
затворения:	
пластичная	консистенция
текуче-пластичная	
консистенция

вода	:	CX	5

1	:	4	(объемные	части)

1	:	3	(объемные	части)

Плотность	смеси,		
готовой	к	применению: 2,0	±	0,1	кг/дм3

Начало	схватывания: не	ранее	3	минут

Конец	схватывания: не	позднее	5	минут

Температура	применения: от	+5	до	+30°С

Прочность	на	сжатие:
в	возрасте	6	часов
в	возрасте	1	суток
в	возрасте	28	суток

не	менее	12	МПа
не	менее	22	МПа
не	менее	35	МПа

Прочность	на	растяжение	
при	изгибе:
в	возрасте	6	часов
в	возрасте	28	суток

не	менее	2,5	МПа
не	менее	7,0	МПа

Марка		
по	водонепроницаемости: не	ниже	W4

Морозостойкость	
затвердевшего	раствора:

не	менее	100	циклов	
(F100)

Группа	горючести: НГ	(ГОСТ	30244-94)

Расход	сухой	смеси	CX	5:

1,5—1,7	кг/дм3	
заполняемого	объема,	
в	зависимости	от	
консистенции	смеси

Продукт содержит цемент и при взаимодействии с водой дает щелочную реакцию, поэтому при работе с ним необходимо 
защищать глаза и кожу. При попадании смеси в глаза следует промыть их водой и обратиться за помощью к врачу.

Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +20°C и относитель-
ной влажности воздуха 60%. В других условиях технические характеристики материала могут отличаться от указанных. 
Материал нельзя смешивать с другими веществами и добавками!

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными 
нормами и правилами РФ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, 
а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении 
в возможности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с из-
готовителем. Техническое описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием 
для безусловной ответственности изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие стано-
вятся недействительными.
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Свойства

•	 быстро	набирает	высокую	прочность;
•	 малоусадочная,	создает	низкие	напряжения;
•	 водо-	и	морозостойкая;
•	 имеет	высокую	текучесть;
•	 имеет	высокую	адгезию	к	бетону;
•	 не	содержит	хлоридов;
•	 не	вызывает	коррозии	арматуры;
•	 устойчива	к	воздействию	солей;
•	 пригодна	для	внутренних	и	наружных	работ;
•	 экологически	безопасна.

Область применения

Монтажная	смесь	СХ	15	предназначена	для	выполнения	
следующих	видов	работ:
•	 заполнение	зазоров	между	бетонными	элементами	ши-

риной	от	20	до	50	мм;
•	 заполнение	полостей	и	углублений	в	бетоне;
•	 крепление	анкерных	устройств	и	фундаментных	болтов	

при	установке	тяжелого	оборудования;
•	 крепление	стальных	закладных	элементов	и	других	ме-

таллических	изделий	в	бетонных	и	железобетонных	кон-
струкциях;

•	 подливка	подъездных	рельсов,	опор	выносных	подшипни-
ков,	фундаментов	станков,	балочных	опор	и	т.д.

Подготовка основания

Подготовка	оснований	осуществляется	в	соответствии	со	
СНиП	3.04.01-87.	Основание	должно	быть	твердым,	чистым,	
шероховатым,	с	достаточной	несущей	способностью	и	от-
крытыми	порами.	Основание	необходимо	очистить	от	за-
грязнений	(высолов,	жиров,	масел,	битума	и	т.п.)	и	обеспы-
лить.	Непрочные	участки	основания	удалить.	За	2	часа	до	
начала	работ	основание	необходимо	увлажнить	до	полного	
насыщения,	не	допуская	образования	потеков	и	скоплений	
воды.

Выполнение работ

Для	приготовления	смеси	берут	отмеренное	количество	чи-
стой	воды	с	температурой	от	+15	до	+20°C.	Сухую	смесь	
высыпают	в	воду	и	перемешивают	в	низкооборотном	сме-
сителе	или	бетономешалке	до	получения	однородной	мас-
сы.	Смесь	должна	быть	израсходована	в	течение	60	минут	
с	момента	приготовления.
Ширина	заполняемых	зазоров	(в	том	числе	при	анкеровке)	
во	всех	точках	должны	быть	не	меньше	20	мм.	При	заполне-
нии	зазоров	от	50	до	100	мм	в	смесь	необходимо	добавить	
25%	щебня	фракции	4—8	мм	(6	кг	на	25	кг	сухой	смеси),	
а	при	толщине	слоя	более	100	мм	—	от	7,5	до	10	кг	щебня	
крупностью	до	32	мм	в	расчете	на	25	кг	сухой	смеси.
Свежие	остатки	смеси	легко	удаляются	водой,	засохшие	
можно	удалить	только	механическим	способом.

Рекомендации

Работы	следует	выполнять	при	температуре	воздуха	и	ос-
нования	от	+5	до	+30°C.	Материал	необходимо	защищать	
от	преждевременного	высыхания	в	течение	24	часов	после	
применения.	Добавляемый	щебень	должен	отвечать	требо-
ваниям	ГОСТ	8267-93.	Введение	заполнителя	не	влияет	на	
скорость	схватывания	смеси,	но	может	привести	к	снижению	
прочности	затвердевшего	раствора.

Срок хранения

В	сухих	условиях,	на	поддонах,	в	оригинальной	неповреж-
денной	упаковке	—	не	более	12	месяцев	со	дня	изготовления.

Упаковка

Сухая	смесь	СХ	15	поставляется	в	многослойных	бумажных	
мешках	по	25	кг.

CX 15
Высокопрочная быстротвердеющая монтажная смесь
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Технические характеристики

Состав	CX	15:
смесь	цементов,	минераль-
ных	заполнителей	и	моди-
фикаторов

Насыпная	плотность	сухой	
смеси: 1,5	±	0,1	кг/дм3

Количество	воды	
затворения:

2,9—3,0	л		
на	25	кг	сухой	смеси

Плотность	смеси,	готовой	
к	применению: 2,2	±	0,1	кг/дм3

Подвижность	по	расплыву	
кольца,	Рк: 20,0	±	2,0	см

Время	потребления: не	менее	60	минут

Температура	применения: от	+5	до	+30°С

Прочность	на	сжатие:
в	возрасте	1	суток
в	возрасте	28	суток

не	менее	40,0	МПа
не	менее	60,0	МПа

Прочность	на	растяжение	
при	изгибе:
в	возрасте	1	суток
в	возрасте	28	суток

не	менее	5,0	МПа
не	менее	7,0	МПа

Адгезия	к	бетону	
в	возрасте	28	суток: не	менее	1,5	МПа

Морозостойкость	
затвердевшего	раствора:

не	менее	300	циклов	
(F300)

Температура	
эксплуатации: от	–50	до	+70°C

Группа	горючести: НГ	(ГОСТ	30244-94)

Расход	сухой	смеси	CX	15: около	2,1	кг/дм3	
заполняемого	объема

Продукт содержит цемент и при взаимодействии с водой дает щелочную реакцию, поэтому при работе с ним необходимо 
защищать глаза и кожу. При попадании смеси в глаза следует промыть их водой и обратиться за помощью к врачу.

Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +20°C и относитель-
ной влажности воздуха 60%. В других условиях технические характеристики материала могут отличаться от указанных. 
Материал нельзя смешивать с другими веществами и добавками!

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными 
нормами и правилами РФ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, 
а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении 
в возможности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с из-
готовителем. Техническое описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием 
для безусловной ответственности изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие стано-
вятся недействительными.
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Свойства

•	 быстро	твердеет;
•	 имеет	низкую	усадку;
•	 устойчива	к	растрескиванию;
•	 водоотталкивающая;
•	 водо-	и	морозостойкая;
•	 устойчива	к	антиобледенительным	реагентам;
•	 пригодна	для	механизированного	нанесения;
•	 пригодна	для	внутренних	и	наружных	работ;
•	 экологически	безопасна.

Область применения

Финишная	шпаклевка	CD	24	предназначена	для	тонкослой-
ного	выравнивания	поверхностей	и	заполнения	убылей,	по-
врежденных	мест,	трещин	и	каверн	на	бетонных	и	железобе-
тонных	конструкциях.	Может	применяться	на	вертикальных	
и	горизонтальных	поверхностях	при	наружных	и	внутренних	
работах,	в	том	числе	под	покраску.	Не	пригодна	для	вы-
равнивания	легкого	и	ячеистого	бетона,	кирпичных	кладок,	
известковых	и	гипсовых	штукатурок.	За	один	проход	смесь	
может	наноситься	слоем	толщиной	до	5	мм.
Материал	является	частью	сертифицированной	системы	
Ceresit	PCC,	разработанной	для	комплексного	восстанов-
ления	бетонных	и	железобетонных	конструкций,	находящих-
ся	в	аварийном	состоянии	и	имеющих	признаки	частичного	
разрушения.	Система	Ceresit	PCC	применяется	для	ремонта	
бетонных	и	железобетонных	резервуаров,	очистных	соору-
жений,	плавательных	бассейнов,	каркасных	и	монолитных	
бетонных	конструкций,	дымоходов,	холодильных	и	моро-
зильных	камер,	балконов	и	т.д.	Материалы,	входящие	в	си-
стему	Ceresit	PCC,	устойчивы	к	погодным	условиям	и	анти-
обледенительным	реагентам,	характеризуются	высокой	
водостойкостью	и	паропроницаемостью,	обладают	высокой	
стойкостью	к	карбонизации,	благодаря	чему	значительно	
увеличивают	срок	эксплуатации	бетонных	и	железобетон-
ных	сооружений.

Подготовка основания

Основание	должно	быть	достаточно	прочным	и	очищенным	
от	загрязнений	(пыли,	высолов,	жиров,	смазочных	масел,	
битума	и	т.п.).	Непрочные	участки	основания	и	отслоения	
следует	удалить.
Бетон:
Бетон	должен	иметь	прочность	на	сжатие	не	менее	15	МПа	
и	прочность	на	разрыв	не	менее	1,0	МПа.	Ослабленный	
слой	бетона,	продукты	коррозии,	цементное	молоко,	анти-
адгезионную	смазку	после	снятия	опалубки,	старые	маляр-
ные	покрытия	необходимо	удалить.	Поверхность	бетона	
должна	иметь	шероховатую,	открытопористую	структуру.	
С	этой	целью	бетон	подвергают	сухой	пескоструйной	обра-
ботке,	шлифованию	или	фрезерованию.	Перед	нанесением	

шпаклевки	бетон	следует	увлажнить	до	насыщения,	не	до-
пуская	образования	потеков	и	скоплений	воды,	и	нанести	
адгезионный	слой	из	смеси	CD	30.
арматура:
Стальная	арматура	должна	быть	очищена	от	бетона	до	
участков,	не	содержащих	следов	коррозии.	Затем	арматуру	
следует	очистить	от	ржавчины	(например,	стальной	щеткой	
или	сухой	пескоструйной	обработкой)	и	продуть	сжатым	
воздухом	с	минимальным	содержанием	остаточного	масла.	
После	очистки	арматура	должна	иметь	характерный	метал-
лический	блеск.	На	очищенную	арматуру	нанести	два	слоя	
антикоррозионного	покрытия	CD	30.	Для	восстановления	
поврежденного	бетона	используют	ремонтные	смеси	CD	
25	и	CD	26.	Перед	нанесением	шпаклевки	затвердевшие	
материалы	CD	25	и	CD	26	необходимо	увлажнить.
Шпаклевку	наносят	на	еще	влажный	адгезионный	слой	
CD	30	не	позднее	30-60	минут	после	его	нанесения.	В	слу-
чае	большего	промежутка	времени	адгезионный	слой	сле-
дует	нанести	повторно	(первый	слой	к	этому	времени	должен	
полностью	высохнуть).

Выполнение работ

Для	приготовления	смеси	берут	отмеренное	количество	чи-
стой	воды	с	температурой	от	+15	до	+20°C.	Сухую	смесь	
постепенно	добавляют	в	воду	при	перемешивании,	доби-
ваясь	получения	однородной	массы	без	комков.	Переме-
шивание	производят	миксером	или	дрелью	с	насадкой	при	

CD 24
Финишная шпаклевка для бетона
Является частью сертифицированной системы для ремонта бетона Ceresit PCC,  
Эодобренной Варшавским Институтом Строительной Техники (AT-15-7290/2007)
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скорости	вращения	400—800	об/мин.	Затем	выдерживают	
технологическую	паузу	около	3	минут	для	созревания	смеси	
и	перемешивают	еще	раз.	Смесь	должна	быть	израсходова-
на	в	течение	50	минут	с	момента	приготовления.
Шпаклевку	наносят	на	основание	и	заглаживают	стальным	
шпателем.	В	течение	10—45	минут	после	нанесения	шпа-
клевку	можно	затереть	пластиковым	полутерком	или	губкой.
Следующий	слой	шпаклевки	можно	наносить	не	позднее	
3	часов	после	предыдущего.	В	случае	большего	промежутка	
времени,	после	нанесения	предыдущего	слоя	должно	пройти	
не	менее	24	часов,	затем	нужно	увлажнить	поверхность,	
нанести	адгезионный	слой	из	смеси	CD	30	и	следующий	
слой	шпаклевки.
Для	дополнительной	защиты	бетона	от	карбонизации	и	раз-
рушения	под	действием	воды,	мороза	и	агрессивной	среды	
не	ранее	чем	через	3	дня	после	нанесения	шпаклевки	ре-
комендуется	нанести	покрытие	из	акриловой	краски	CT	44	
или	гидроизоляции	CR	166.
Свежие	остатки	смеси	легко	смываются	водой,	высохшие	
можно	удалить	только	механически.

Рекомендации

Работы	следует	выполнять	при	температуре	воздуха	и	осно-
вания	от	+5	до	+30°C	и	относительной	влажности	воздуха	не	
выше	80%.	Шпаклевку	можно	наносить	механизированным	
способом.	В	течение	24	часов	после	нанесения	материал	
следует	предохранять	от	дождя,	ветра	и	прямых	солнечных	
лучей.

Срок хранения

В	сухих	условиях,	на	поддонах	и	в	оригинальной	неповреж-
денной	упаковке	—	не	более	12	месяцев	со	дня	изготовления.

Упаковка

Сухая	смесь	CD	24	поставляется	в	многослойных	бумажных	
мешках	по	25	кг.

Технические характеристики

Состав	CD	24:

смесь	цемента,	
минеральных	заполнителей	
и	полимерных	
модификаторов

Максимальный	размер	
зерен	заполнителя: 0,5	мм

Количество	воды	
затворения: 5,0	л	на	25	кг	сухой	смеси

Время	потребления: около	50	минут

Температура	применения: от	+5	до	+30°C

Устойчивость	к	дождю: через	24	часа

Прочность	на	сжатие	
в	возрасте	28	суток:

не	менее	15,0	МПа

Прочность	на	растяжение	
при	изгибе	в	возрасте	
28	суток:

не	менее	3,5	МПа

Адгезия	к	бетону		
в	возрасте	28	суток:

не	менее	0,8	МПа*

Температура	
эксплуатации: от	–50	до	+70°C

Расход	сухой	смеси	CD	24:

около	1,5	кг/м2		
на	1	мм	толщины	слоя	или
около	1,5	кг/дм3	
заполняемого	объема

Примечание:
* при наличии адгезионного слоя из смеси CD 30.

Продукт содержит цемент и при взаимодействии с водой дает щелочную реакцию, поэтому при работе с ним необходимо 
защищать глаза и кожу. При попадании смеси в глаза следует промыть их водой и обратиться за помощью к врачу.

Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +20°C и относительной 
влажности воздуха 60%. В других условиях технические характеристики материала могут отличаться от указанных.

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными 
нормами и правилами РФ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, 
а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении в 
возможности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с изго-
товителем. Техническое описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием для 
безусловной ответственности изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие становятся 
недействительными.
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Свойства

•	 быстро	твердеют;
•	 имеют	низкую	усадку;
•	 армированы	микроволокнами;
•	 водоотталкивающие;
•	 водо-	и	морозостойкие;
•	 устойчивы	к	антиобледенительным	реагентам;
•	 пригодны	для	механизированного	нанесения;
•	 пригодны	для	внутренних	и	наружных	работ;
•	 экологически	безопасны.

Область применения

Ремонтные	смеси	CD	25	и	CD	26	предназначены	для	вы-
равнивания	поверхностей	и	ремонта	поврежденных	мест,	
трещин,	убылей	и	каверн	на	бетонных	и	железобетонных	
конструкциях.	Могут	применяться	на	вертикальных	и	гори-
зонтальных	поверхностях	при	наружных	и	внутренних	рабо-
тах.	Не	пригодны	для	ремонта	легкого	и	ячеистого	бетона,	
кирпичных	кладок,	известковых	и	гипсовых	штукатурок.	За	
один	проход	смесь	CD	25	может	наноситься	слоем	толщиной	
от	5	до	30	мм,	а	смесь	CD	26	—	от	30	до	100	мм	(на	верти-
кальных	поверхностях	и	потолках	не	более	35	мм).
Материалы	являются	частью	сертифицированной	системы	
Ceresit	PCC,	разработанной	для	комплексного	восстановле-
ния	бетонных	и	железобетонных	конструкций,	находящих-
ся	в	аварийном	состоянии	и	имеющих	признаки	частичного	
разрушения.	Система	Ceresit	PCC	применяется	для	ремонта	
бетонных	и	железобетонных	резервуаров,	очистных	соору-
жений,	плавательных	бассейнов,	каркасных	и	монолитных	
бетонных	конструкций,	дымоходов,	холодильных	и	моро-
зильных	камер,	балконов	и	т.д.	Материалы,	входящие	в	си-
стему	Ceresit	PCC,	устойчивы	к	погодным	условиям	и	анти-
обледенительным	реагентам,	характеризуются	высокой	
водостойкостью	и	паропроницаемостью,	обладают	высокой	
стойкостью	к	карбонизации,	благодаря	чему	значительно	
увеличивают	срок	эксплуатации	бетонных	и	железобетон-
ных	сооружений.

Подготовка основания

Основание	должно	быть	достаточно	прочным	и	очищенным	
от	загрязнений	(пыли,	высолов,	жиров,	смазочных	масел,	
битума	и	т.п.).	Непрочные	участки	основания	и	отслоения	
следует	удалить.
Бетон:
Бетон	должен	иметь	прочность	на	сжатие	не	менее	15	МПа	
и	прочность	на	разрыв	не	менее	1,0	МПа.	Ослабленный	
слой	бетона,	продукты	коррозии,	цементное	молоко,	анти-
адгезионную	смазку	после	снятия	опалубки,	старые	маляр-
ные	покрытия	необходимо	удалить.	Поверхность	бетона	
должна	иметь	шероховатую,	открытопористую	структуру.	
С	этой	целью	бетон	подвергают	сухой	пескоструйной	обра-
ботке,	шлифованию	или	фрезерованию.	Перед	нанесением	

CD 25
Мелкозернистая ремонтная смесь для бетона 
(от 5 до 30 мм)

CD 26
Крупнозернистая ремонтная смесь для бетона 
(от 30 до 100 мм)
Являются частью сертифицированной системы для ремонта бетона Ceresit PCC,  
одобренной Варшавским Институтом Строительной Техники (AT-15-7290/2007)
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ремонтных	смесей	бетон	следует	увлажнить	до	насыщения,	
не	допуская	образования	потеков	и	скоплений	воды,	и	на-
нести	адгезионный	слой	из	смеси	CD	30.
арматура:
Стальная	 арматура	 должна	 быть	 очищена	 от	 бетона	
до	участков,	не	содержащих	следов	коррозии.	Затем	ар-
матуру	следует	очистить	от	ржавчины	(например,	стальной	
щеткой	или	сухой	пескоструйной	обработкой)	и	продуть	
сжатым	воздухом	с	минимальным	содержанием	остаточного	
масла.	После	очистки	арматура	должна	иметь	характерный	
металлический	блеск.	На	очищенную	арматуру	нанести	два	
слоя	антикоррозионного	покрытия	CD	30.
Ремонтные	смеси	наносят	на	еще	влажный	адгезионный	
слой	CD	30	не	позднее	30—60	минут	после	его	нанесения.	
В	случае	большего	промежутка	времени	адгезионный	слой	
следует	нанести	повторно	(первый	слой	к	этому	времени	
должен	полностью	высохнуть).

Выполнение работ

Для	приготовления	смесей	берут	отмеренное	количество	чи-
стой	воды	с	температурой	от	+15	до	+20°C.	Сухую	смесь	по-
степенно	добавляют	в	воду	при	перемешивании,	добиваясь	
получения	однородной	массы	без	комков.	Перемешивание	
производят	миксером	или	дрелью	с	насадкой	при	скорости	
вращения	400—800	об/мин.	Затем	выдерживают	техноло-
гическую	паузу	около	3	минут	для	созревания	смеси	и	пе-
ремешивают	еще	раз.	Смеси	должны	быть	израсходованы	
в	течение	30	минут	с	момента	приготовления.
Ремонтные	смеси	наносят	на	основание	и	заглаживают	
стальным	шпателем.	На	больших	поверхностях	целесоо-
бразно	использовать	поверхностные	вибраторы.	Через	
10—20	минут	после	нанесения	ремонтные	смеси	можно	
затереть	пластиковым	полутерком	или	губкой.
Следующий	слой	ремонтной	смеси	можно	наносить	не	
позднее	3	часов	после	предыдущего.	В	случае	большего	
промежутка	времени,	после	нанесения	предыдущего	слоя	
должно	пройти	не	менее	24	часов,	затем	нужно	увлажнить	
поверхность,	нанести	адгезионный	слой	CD	30	и	следующий	
слой	ремонтной	смеси.
Ремонтные	смеси	могут	служить	конечным	слоем	или	не	ме-
нее	чем	через	2	дня	после	их	нанесения	могут	быть	покрыты	
слоем	шпаклевки	CD	24.
Для	дополнительной	защиты	бетона	от	карбонизации	и	раз-
рушения	под	действием	воды,	мороза	и	агрессивной	среды	
не	ранее	чем	через	3	дня	после	нанесения	ремонтных	сме-
сей	рекомендуется	нанести	покрытие	из	акриловой	краски	
CT	44	или	гидроизоляции	CR	166.
Свежие	остатки	смеси	легко	смываются	водой,	высохшие	
можно	удалить	только	механически.

Рекомендации

Работы	следует	выполнять	при	температуре	воздуха	и	осно-
вания	от	+5	до	+30°C	и	относительной	влажности	воздуха	
не	выше	80%.	Ремонтные	смеси	можно	наносить	механизи-
рованным	способом.	В	течение	24	часов	после	нанесения	
материалы	следует	предохранять	от	дождя,	ветра	и	прямых	
солнечных	лучей.

Срок хранения

В	сухих	условиях,	на	поддонах	и	в	оригинальной	неповреж-
денной	упаковке	—	не	более	12	месяцев	со	дня	изготовления.

Упаковка

Сухие	смеси	CD	25	и	CD	26	поставляются	в	многослойных	
бумажных	мешках	по	25	кг.

Технические характеристики

Ремонтная	смесь: CD	25 CD	26

Состав:

смесь	цемента,	
минеральных	заполнителей	
и	полимерных	
модификаторов

Максимальный	размер	
зерен	заполнителя: 2,5	мм 5,0	мм

Количество	воды	
затворения	на	25	кг	сухой	
смеси:

3,0—3,25	л 3,0—3,2	л

Время	потребления: не	более	30	минут
Температура	применения: от	+5	до	+30°C
Устойчивость	к	дождю: через	24	часа
Прочность	на	сжатие	
в	возрасте	28	суток: не	менее	25,0	МПа

Прочность	на	растяжение	
при	изгибе	в	возрасте	
28	суток:

не	менее		
8,0	МПа

не	менее		
9,0	МПа

Адгезия	к	бетону	в	
возрасте	28	суток: не	менее	1,5	МПа*

Температура	
эксплуатации: от	–50	до	+70°C

Расход	сухих	смесей	
CD	25	и	CD	26:

около	2,0	кг/м2		
на	1	мм	толщины	слоя	или
около	2,0	кг/дм2	
заполняемого	объема

Примечание:
* при наличии адгезионного слоя из смеси CD 30.

Продукт содержит цемент и при взаимодействии с водой дает щелочную реакцию, поэтому при работе с ним необходимо 
защищать глаза и кожу. При попадании смеси в глаза следует промыть их водой и обратиться за помощью к врачу.
Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +20°C и относительной 
влажности воздуха 60%. В других условиях технические характеристики материала могут отличаться от указанных.
Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными 
нормами и правилами РФ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, 
а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении 
в возможности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с из-
готовителем. Техническое описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием 
для безусловной ответственности изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие стано-
вятся недействительными.
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Свойства

•	 однокомпонентная;
•	 повышает	адгезию	ремонтных	смесей	к	бетону	и	защи-

щает	арматуру	железобетона	от	коррозии;
•	 обладает	высокой	адгезией	к	бетону	и	стали;
•	 содержит	ингибиторы	коррозии;
•	 водо-	и	морозостойкая;
•	 устойчива	к	антиобледенительным	реагентам;
•	 легко	наносится;
•	 пригодна	для	внутренних	и	наружных	работ;
•	 экологически	безопасна.

Область применения

Смесь	CD	30	предназначена	для	создания	антикоррозион-
ных	покрытий	и	адгезионных	слоев	при	ремонте	бетонных	
и	железобетонных	конструкций.	Может	применяться	на	вер-
тикальных	и	горизонтальных	поверхностях	при	наружных	и	
внутренних	работах.	Обеспечивает	эффективную	защиту	
стальной	арматуры	железобетона	от	коррозии	и	высокую	
адгезию	к	бетону	ремонтных	смесей	CD	24,	CD	25	и	CD	26.
Материал	является	частью	сертифицированной	системы	
Ceresit	PCC,	разработанной	для	комплексного	восстанов-
ления	бетонных	и	железобетонных	конструкций,	находящих-
ся	в	аварийном	состоянии	и	имеющих	признаки	частичного	
разрушения.	Система	Ceresit	PCC	применяется	для	ремонта	
бетонных	и	железобетонных	резервуаров,	очистных	соору-
жений,	плавательных	бассейнов,	каркасных	и	монолитных	
бетонных	конструкций,	дымоходов,	холодильных	и	моро-
зильных	камер,	балконов	и	т.д.	Материалы,	входящие	в	си-
стему	Ceresit	PCC,	устойчивы	к	погодным	условиям	и	анти-
обледенительным	реагентам,	характеризуются	высокой	
водостойкостью	и	паропроницаемостью,	обладают	высокой	
стойкостью	к	карбонизации,	благодаря	чему	значительно	
увеличивают	срок	эксплуатации	бетонных	и	железобетон-
ных	сооружений.

Подготовка основания

Основание	должно	быть	достаточно	прочным	и	очищенным	
от	загрязнений	(пыли,	высолов,	жиров,	смазочных	масел,	
битума	и	т.п.).	Непрочные	участки	основания	и	отслоения	
следует	удалить.
Бетон:
Бетон	должен	иметь	прочность	на	сжатие	не	менее	15	МПа	
и	прочность	на	разрыв	не	менее	1,0	МПа.	Ослабленный	
слой	бетона,	продукты	коррозии,	цементное	молоко,	анти-
адгезионную	смазку	после	снятия	опалубки,	старые	маляр-
ные	покрытия	необходимо	удалить.	Поверхность	бетона	
должна	иметь	шероховатую,	открытопористую	структуру.	
С	этой	целью	бетон	подвергают	сухой	пескоструйной	обра-

ботке,	шлифованию	или	фрезерованию.	Перед	нанесением	
смеси	бетон	следует	увлажнить	до	насыщения,	не	допуская	
образования	потеков	и	скоплений	воды.
арматура:
Стальная	 арматура	 должна	 быть	 очищена	 от	 бетона	
до	участков,	не	содержащих	следов	коррозии.	Затем	ар-
матуру	следует	очистить	от	ржавчины	(например,	стальной	
щеткой	или	сухой	пескоструйной	обработкой)	и	продуть	
сжатым	воздухом	с	минимальным	содержанием	остаточного	
масла.	После	очистки	арматура	должна	иметь	характерный	
металлический	блеск.	При	нанесении	смеси	арматура	мо-
жет	быть	влажной.	Материал	можно	наносить	на	арматуру	
не	позднее	3	часов	после	ее	очистки.

Выполнение работ

Для	приготовления	смеси	берут	отмеренное	количество	чи-
стой	воды	с	температурой	от	+15	до	+20°C.	Сухую	смесь	
постепенно	добавляют	в	воду	при	перемешивании,	доби-
ваясь	получения	однородной	массы	без	комков.	Переме-
шивание	производят	миксером	или	дрелью	с	насадкой	при	
скорости	вращения	400—800	об/мин.	Затем	выдерживают	
технологическую	паузу	около	5	минут	для	созревания	смеси	
и	перемешивают	еще	раз.	Смесь	должна	быть	израсходова-
на	в	течение	60	минут	с	момента	приготовления.

CD 30
Антикоррозионная и адгезионная смесь  
для ремонта бетона
Является частью сертифицированной системы для ремонта бетона Ceresit PCC,  
одобренной Варшавским Институтом Строительной Техники (AT-15-7290/2007)
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адгезионный слой:
Смесь	щеткой	наносят	на	увлажненную	поверхность	бетона	
сплошным	тонким	слоем.	Ремонтные	смеси	наносят	на	еще	
влажный	адгезионный	слой	CD	30	не	позднее	30—60	минут	
после	его	нанесения.	В	случае	большего	промежутка	вре-
мени	адгезионный	слой	следует	нанести	повторно	(первый	
слой	к	этому	времени	должен	полностью	высохнуть).
антикоррозионное покрытие:
Смесь	щеткой	наносят	на	очищенную	арматуру	сплошным	
тонким	слоем.	Второй	слой	антикоррозионного	покрытия	
наносят	примерно	через	3	часа	после	нанесения	первого	
слоя,	после	его	отверждения.
Свежие	остатки	смеси	легко	смываются	водой,	высохшие	
можно	удалить	только	механически.

Рекомендации

Работы	следует	выполнять	при	температуре	воздуха	и	осно-
вания	от	+5	до	+30°C	и	относительной	влажности	воздуха	
не	выше	80%.

Срок хранения

В	сухих	условиях,	на	поддонах	и	в	оригинальной	неповреж-
денной	упаковке	—	не	более	12	месяцев	со	дня	изготовления.

Упаковка

Сухая	смесь	CD	30	поставляется	в	многослойных	бумажных	
мешках	по	25	кг.

Технические характеристики

Состав	CD	30:

смесь	цемента,	
минеральных	заполнителей,	
полимерных	модификаторов	
и	ингибиторов	коррозии

Максимальный	размер	
зерен	заполнителя: 0,8	мм

Количество	воды	
затворения: 6,75	л	на	25	кг	сухой	смеси

Время	потребления: не	более	60	минут

Температура	применения: от	+5	до	+30°С

Адгезия	к	бетону		
в	возрасте	28	суток: не	менее	1,5	МПа

Температура	
эксплуатации: от	–50	до	+70°C

Расход	CD	30		
при	создании:
антикоррозионного	слоя

адгезионного	слоя

около	2,0	кг/м2	(2	слоя	
общей	толщиной	1	мм)
около	1,5	кг/м2		
(в	зависимости		
от	ровности	основания)	

Продукт содержит цемент и при взаимодействии с водой дает щелочную реакцию, поэтому при работе с ним необходимо 
защищать глаза и кожу. При попадании смеси в глаза следует промыть их водой и обратиться за помощью к врачу.

Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +20°C и относительной 
влажности воздуха 60%. В других условиях технические характеристики материала могут отличаться от указанных.

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными 
нормами и правилами РФ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, 
а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении 
в возможности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с из-
готовителем. Техническое описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием 
для безусловной ответственности изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие стано-
вятся недействительными.
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Свойства

•	 для	пенополистирола	и	мелких	ремонтных	работ;
•	 для	всех	впитывающих	оснований;
•	 только	для	внутренних	работ;
•	 может	окрашиваться.

Область применения

Монтажный	клей	для	крепления	декоративных	изделий,	пре-
имущественно	из	пенополистирола	(потолочных	плинтусов,	
розеток,	плиток	и	т.п.),	на	кирпиче,	керамике,	бетоне,	камне,	
гипсокартоне,	фанере,	МДФ,	ДСП,	древесине,	непластифи-
цированном	ПВХ,	пенополистироле	и	т.п.	основаниях.	При-
годен	только	для	внутренних	работ.

Подготовка основания

Основание	должно	быть	жестким.	Склеиваемые	поверх-
ности	должны	быть	сухими	и	очищенными	от	пыли,	жиров	
и	других	загрязнений.	Как	минимум	одна	из	поверхностей	
должна	быть	впитывающей.	Для	защиты	прилегающих	по-
верхностей	от	загрязнений	рекомендуется	использовать	
малярную	ленту.
	

Выполнение работ

Клей	наносят	при	помощи	строительного	пистолета	для	гер-
метиков.	Для	этого	нужно	отрезать	кончик	картриджа	над	
резьбой	(1),	навинтить	пластиковый	наконечник	и	отрезать	
кончик	наконечника	(2)	и	поместить	картридж	в	пистолет	(3).	

1 2 3

1 2 3

		
Клей	наносят	на	одну	из	поверхностей:	пятнами	или	точка-
ми	(1)	—	на	неровных	основаниях,	волнистыми	полосами	
(2)	—	для	улучшения	фиксации	на	больших	поверхностях	
или	прямыми	полосами	(3)	—	на	поверхностях	с	небольшой	
площадью.
	

1 2 3

1 2 3

Для	обеспечения	максимальной	площади	контакта	с	клеем	
изделие	необходимо	плотно	прижать	к	основанию.	Положе-
ние	изделия	можно	корректировать	в	течение	примерно	20	
минут	после	приклеивания.	Тяжелые	и	плохо	прилегающие	
изделия	нужно	зафиксировать	или	пригрузить	как	минимум	
на	24	часа.

Рекомендации

Работы	следует	выполнять	при	температуре	воздуха	и	осно-
вания	от	+10	до	+40°C.
Клей	не	предназначен	для	приклеивания	полиэтилена,	по-
липропилена,	фторопластов,	полиметилметакрилата	(орг-
стекла),	а	также	зеркал.	В	случае	не	упомянутых	материа-
лов	необходимо	произвести	пробное	приклеивание.	Клей	
не	пригоден	для	применения	на	основаниях,	находящихся	
в	длительном	контакте	с	водой.
Для	окрашивания	клеевых	швов	рекомендуется	использовать	
водно-дисперсионные	краски.
Свежие	остатки	клея	можно	удалить	влажной	тканью,	высо-
хшие	—	только	механически.
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 Срок хранения

В	сухом	прохладном	месте,	при	температуре	от	+5	до	
+35°C,	в	оригинальной	неповрежденной	и	герметичной	
упаковке	—	не	более	18	месяцев	со	дня	изготовления.
Клей выдерживает без ухудшения свойств однократное 
замораживание продолжительностью не более 2-х не-
дель или 5 замораживаний продолжительностью не бо-
лее 1 суток каждое при температуре не ниже –20°C.
Не	до	конца	выработанный	клей	хранить	в	плотно	закрытых	
картриджах	и	использовать	по	возможности	быстрее.

Упаковка

Монтажный	 клей	 CB	 10	 поставляется	 в	 полимерных	
картриджах	по	400	г.

Технические характеристики

Состав	CB	10: водная	дисперсия	
полимеров

Цвет: белый

Плотность: ок.	1,4	г/см3

Открытое	время: до	20	минут

Начальная	адгезия: не	менее	45	кг/м2

Прочность	клеевого	
соединения	на	сдвиг: не	менее	4	Н/мм2

Максимальная		
толщина	слоя: 10	мм

Время	полного	
отверждения: ок.	48	ч

Температура	
транспортировки	
и	хранения:

от	+5	до	+35°C	
(выдерживает	
до	5	кратковременных	
замораживаний	при	
температуре	–20°C)

Температура	применения: от	+10	до	+40°С

Температура	эксплуатации	
полностью	затвердевшего	
клея:

от	–20	до	+70°C

Расход	клея	CB	10:

ок.	400	г	(1	картридж)	
на	11	п.м.	при	нанесении	
сплошным	валиком	
диаметром	6	мм

При работе с клеем необходимо использовать спецодежду, защитные очки и перчатки. При попадании клея на кожу или 
в глаза промыть большим количеством проточной воды! Нельзя сливать клей в канализацию, грунт и водоемы! Картриджи 
с клеем предохранять от нагрева выше +35°C, не протыкать, не бросать в огонь и не перевозить в салоне автомобиля 
(перевозка допускается только в багажнике)! Хранить в недоступном для детей месте!

Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +23°C и относительной 
влажности воздуха 50%. В других условиях технические характеристики материала могут отличаться от указанных.

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными 
нормами и правилами РФ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, 
а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении 
в возможности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с из-
готовителем. Техническое описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием 
для безусловной ответственности изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие стано-
вятся недействительными.
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Свойства

•	 пригоден	для	большинства	видов	преимущественно		
впитывающих	материалов;

•	 обладает	чрезвычайно	высокой	начальной	адгезией	
(>	100	кг/м2);

•	 обеспечивает	высокую	прочность	клеевого	соединения	
(>	60	кг/см2);

•	 не	содержит	растворителей;
•	 может	окрашиваться;
•	 максимальная	толщина	слоя	до	10	мм;
•	 время	коррекции	15	минут;
•	 пригоден	только	для	внутренних	работ;
•	 обладает	нейтральным	запахом.

Область применения

Монтажный	клей	для	большинства	видов	преимуществен-
но	впитывающих	материалов:	древесины,	фанеры,	проб-
ки,	древесноволокнистых	плит	средней	плотности	(МДФ),	
фиброцементных	плит,	пенополистирола,	жесткого	пено-
полиуретана,	поливинилхлорида,	керамического	кирпича,	
ячеистого	бетона.	Применяется	для	крепления	напольных	
плинтусов,	лепного	декора,	потолочных	плинтусов	и	розе-
ток,	карнизов,	бордюров,	кабельных	каналов,	стеновых	па-
нелей,	теплоизоляционных	плит,	подоконников,	перил,	по-
роговых	ступенек,	полочек,	ремонта	плиточных	облицовок	
и	т.д.	Высокая	начальная	адгезия	клея	позволяет	исключить	
дополнительную	фиксацию	приклеиваемых	изделий.	Пред-
назначен	только	для	внутренних	работ.

Подготовка основания

Основание	должно	быть	жестким	и	достаточно	прочным.	
Обе	склеиваемые	поверхности	должны	быть	сухими	и	очи-
щенными	от	пыли,	жиров,	масел	и	других	загрязнений.	При	
необходимости	защитить	соседние	поверхности	от	загряз-
нения	малярной	лентой.	Как	минимум	одна	из	склеиваемых	
поверхностей	должна	быть	впитывающей.	Поверхности	из-
делий	из	экзотических	пород	древесины,	богатых	смолами	
и	эфирными	маслами,	таких	как,	например,	тик,	очистить	
ацетоном	непосредственно	перед	приклеиванием.
	

Выполнение работ

Клей	наносят	при	помощи	стандартного	монтажного	писто-
лета.	Для	этого	нужно	отрезать	кончик	картриджа	над	резь-
бой	(1),	навинтить	пластиковый	наконечник	и	отрезать	кончик	
наконечника	(2)	и	поместить	картридж	в	пистолет	(3).
	

1 2 3

1 2 3

		

Клей	наносят	на	одну	из	поверхностей:	пятнами	или	точка-
ми	(1)	—	на	неровных	основаниях,	волнистыми	полосами	

(2)	—	для	улучшения	фиксации	на	больших	поверхностях	
или	прямыми	полосами	(3)	—	на	поверхностях	с	небольшой	
площадью.	В	некоторых	случаях	для	нанесения	клея	может	
быть	использован	полиэтиленовый	зубчатый	шпатель.
	

1 2 3

1 2 3

Для	достижения	надежного	склеивания	нужно	обеспечить	
плотное	прилегание	поверхностей.	Склеиваемые	поверх-
ности	необходимо	прижать	друг	к	другу,	затем	приложение	
давления	не	требуется.	Положение	изделия	можно	коррек-
тировать	в	течение	15	минут	после	приклеивания.
Тяжелые	изделия	и	не	плотно	прилегающие	материалы	ре-
комендуется	дополнительно	зафиксировать	или	пригрузить	
на	период	не	менее	24	часов.

Рекомендации

Работы	следует	выполнять	при	температуре	воздуха	и	осно-
вания	от	+10	до	+40°C.	Клей	не	предназначен	для	склеива-
ния	полиэтилена,	полипропилена,	фторопластов,	полиметил-
метакрилата	(оргстекла)	и	подобных	материалов.	В	случае	
других	полимерных	материалов	необходимо	произвести	
пробное	приклеивание	с	целью	выяснения	возможности	
применения	клея.
Клей	не	рекомендован	для	применения	во	влажных	помеще-
ниях,	на	поверхностях,	находящихся	в	постоянном	контакте	
с	водой,	и	для	крепления	зеркал.

CB 100 
Акриловый монтажный клей
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После	высыхания	клей	может	быть	окрашен	водно-дисперси-
онными	красками.	Для	выяснения	возможности	применения	
конкретного	вида	краски	рекомендуется	провести	пробное	
окрашивание!
Свежие	остатки	клея	можно	удалить	влажной	тканью,	высо-
хшие	—	только	механически.

 Срок хранения

В	сухом	прохладном	месте,	при	температуре	от	0	до	+30°C,	
в	оригинальной	неповрежденной	упаковке	—	не	более	
18	месяцев	со	дня	изготовления.
предохранять от замораживания!
Не	до	конца	выработанный	клей	следует	хранить	в	плотно	
закрытых	картриджах	и	использовать	по	возможности	бы-
стрее.

Упаковка

Монтажный	 клей	 CB	 100	 поставляется	 в	 полимерных	
картриджах	по	300	мл.

Технические характеристики

Состав	CB	100: водная	дисперсия	
полимеров

Цвет: белый

Плотность: ок.	1,3	г/см3

Открытое	время: ок.	15	минут

Начальная	адгезия: не	менее	100	кг/м2

Прочность	клеевого	
соединения: не	менее	60	кг/см2

Максимальная	толщина	
слоя: до	10	мм

Скорость	отверждения: 2	мм	/	48	ч

Температура	
транспортировки	и	
хранения:

от	0	до	+30°C

Температура	применения: от	+10	до	+40°С

Температура	эксплуатации	
полностью	затвердевшего	
клея:

от	–20	до	+70°C

Расход	клея	CB	100:
до	300	мл/м2	
в	зависимости	от	способа	
нанесения

При работе с клеем необходимо использовать спецодежду, защитные очки и перчатки. При попадании клея на кожу или 
в глаза промыть большим количеством проточной воды! Нельзя сливать клей в канализацию, грунт и водоемы! Картриджи 
с клеем предохранять от нагрева выше +30°C, не протыкать, не бросать в огонь и не перевозить в салоне автомобиля 
(перевозка допускается только в багажнике)! Хранить в недоступном для детей месте!

Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +23°C и относительной 
влажности воздуха 50%. В других условиях технические характеристики материала могут отличаться от указанных.

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными 
нормами и правилами РФ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, 
а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении 
в возможности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с из-
готовителем. Техническое описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием 
для безусловной ответственности изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие стано-
вятся недействительными.
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Свойства

•	 пригоден	для	широкого	спектра	впитывающих	и	невпиты-
вающих	материалов;

•	 обладает	высокой	начальной	адгезией	(>	50	кг/м2);
•	 обеспечивает	высокую	прочность	клеевого	соединения	

(до	60	кг/см2);
•	 водостойкий;
•	 может	окрашиваться;
•	 максимальная	толщина	слоя	до	10	мм;
•	 пригоден	для	внутренних	и	наружных	работ;
•	 может	применяться	при	температуре	от	–10°C;
•	 обладает	слабым	запахом.

Область применения

Монтажный	клей	для	большинства	видов	впитывающих	и	не-
впитывающих	материалов:	бетона,	керамики,	керамическо-
го	и	силикатного	кирпича,	природного	камня,	древесины,	
фанеры,	древесноволокнистых	плит	средней	плотности	
(МДФ),	древесностружечных	плит,	гипсокартона,	поливи-
нилхлорида	(ПВХ)	и	многих	видов	пластмасс.	Применяется	
для	крепления	напольных	плинтусов,	кабельных	каналов,	
декоративных	элементов	из	ПВХ	и	пенополиуретана,	сто-
лешниц,	подоконников,	перил,	пороговых	ступенек,	по-
рожков,	полочек,	пластмассовых	технологических	лючков	
и	вентиляционных	решеток,	ремонта	плиточных	облицовок	
и	т.д.	Высокая	начальная	адгезия	клея	позволяет	исключить	
дополнительную	фиксацию	приклеиваемых	изделий.	Пред-
назначен	для	внутренних	и	наружных	работ.

Подготовка основания

Основание	должно	быть	жестким	и	достаточно	прочным.	
Обе	склеиваемые	поверхности	должны	быть	сухими	и	очи-
щенными	от	пыли,	жиров,	масел	и	других	загрязнений.	При	
низких	температурах	основание	не	должно	быть	покрыто	
льдом,	снегом	или	инеем.	При	необходимости	защитить	
соседние	поверхности	от	загрязнения	малярной	лентой.	
Поверхности	изделий	из	экзотических	пород	древесины,	
богатых	смолами	и	эфирными	маслами,	таких	как,	напри-
мер,	тик,	очистить	ацетоном	непосредственно	перед	при-
клеиванием.
	

Выполнение работ

Клей	наносят	при	помощи	стандартного	монтажного	пи-
столета.	Для	этого	нужно	отрезать	кончик	картриджа	над	
резьбой	(1),	навинтить	пластиковый	наконечник	и	отрезать	
кончик	наконечника	(2)	и	поместить	картридж	в	пистолет	(3).	

1 2 3

1 2 3

		

Клей	наносят	на	одну	из	поверхностей:	пятнами	или	точками	
(1)	—	на	неровных	основаниях,	волнистыми	полосами	(2)	—	
для	улучшения	фиксации	на	больших	поверхностях	или	пря-
мыми	полосами	(3)	—	на	поверхностях	с	небольшой	площа-
дью.	При	наружных	работах	и	во	влажных	помещениях	клей	
рекомендуется	наносить	вертикальными	полосами.
	

1 2 3

1 2 3

Для	достижения	надежного	склеивания	нужно	обеспечить	
плотное	прилегание	поверхностей.	Склеиваемые	поверх-
ности	прижать	друг	к	другу,	затем	приложение	давления	не	
требуется.	В	случае	склеивания	двух	невпитывающих	мате-
риалов	необходимо	обеспечить	зазор	не	менее	1	мм	для	
испарения	растворителя.	Положение	изделия	можно	коррек-
тировать	в	течение	5—10	минут	после	приклеивания.	Тяжелые	
изделия	и	не	плотно	прилегающие	материалы	рекомендуется	
дополнительно	зафиксировать	или	пригрузить.

Рекомендации

Работы	следует	выполнять	при	температуре	воздуха	и	ос-
нования	от	–10	до	+35°C.	При	работе	в	холодных	условиях	
клей	необходимо	предварительно	выдержать	при	комнатной	
температуре.	При	работе	в	помещениях	необходимо	обе-
спечить	достаточную	вентиляцию.
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Клей	не	предназначен	для	склеивания	полиэтилена,	полипро-
пилена,	фторопластов,	полиметилметакрилата	(оргстекла),	
пенополистирола	и	подобных	материалов.	В	случае	других	
полимерных	материалов	необходимо	произвести	пробное	
приклеивание	с	целью	выяснения	возможности	применения	
клея.	Клей	не	рекомендован	для	эксплуатации	в	условиях	
длительного	погружения	в	воду	и	крепления	зеркал.	После	
высыхания	клей	может	быть	окрашен	водно-дисперсионными	
красками.	Для	выяснения	возможности	применения	конкрет-
ного	вида	краски	рекомендуется	провести	пробное	окраши-
вание!	Свежие	остатки	клея	можно	удалить	сухой	тканью	или	
тканью,	смоченной	в	ацетоне	или	уайт-спирите,	высохшие	—	
только	механически.

 Срок хранения

В	сухом	прохладном	месте,	при	температуре	от	0	до	+30°C,	
в	оригинальной	неповрежденной	и	герметичной	упаковке	—	
не	более	18	месяцев	со	дня	изготовления.
Клей	следует	хранить	в	хорошо	вентилируемом	помещении,	
вдали	от	источников	огня,	нагрева,	искр,	в	недоступном	для	
детей	месте.
Допускается	до	5	циклов	кратковременного	замораживания	
клея	общей	продолжительностью	не	более	2	недель	при	тем-
пературе	не	ниже	–20°C.	Картриджи	следует	предохранять	
от	механического	повреждения.	В	случае	замораживания	
выдержать	при	комнатной	температуре	до	полного	оттаи-
вания.
Не	до	конца	выработанный	клей	следует	хранить	в	плотно	
закрытых	картриджах	и	использовать	по	возможности	бы-
стрее.

Упаковка

Монтажный	 клей	 CB	 150	 поставляется	 в	 полимерных	
картриджах	по	300	мл.

Технические характеристики

Состав	CB	150:
раствор	синтетического	
каучука	в	органическом	
растворителе

Плотность: ок.	1,25	г/см2

Открытое	время: 5—10	минут

Начальная	адгезия: не	менее	50	кг/м2

Прочность	клеевого	
соединения: до	60	кг/см2

Максимальная	толщина	
слоя: до	10	мм

Время	отверждения: не	менее	48	часов

Усадка: ок.	25%

Температура	
транспортировки	и	
хранения:

от	0	до	+30°C	
(допускается	до	5	циклов	
замораживания		
при	–20°C)

Температура	применения: от	–10	до	+35°С

Температура	эксплуатации	
полностью	затвердевшего	
клея:

от	–20	до	+80°C

Расход	клея	CB	150:
до	300	мл/м2		
в	зависимости	от	способа	
нанесения

При работе с клеем необходимо соблюдать правила безопасности при обращении с легко воспламеняющимися жидкостя-
ми, использовать спецодежду, защитные очки и перчатки. В помещениях следует обеспечить надлежащую вентиляцию. При 
попадании клея на кожу или в глаза промыть большим количеством проточной воды! Загрязненную одежду немедленно 
снять! Пары растворителя могут вызывать сонливость и головокружение! При ухудшении самочувствия немедленно об-
ратиться к врачу! Нельзя сливать клей в канализацию, грунт и водоемы! Картриджи с клеем предохранять от нагрева выше 
+30°C, не протыкать, не бросать в огонь и не перевозить в салоне автомобиля (перевозка допускается только в багажнике)! 
Клей следует хранить в герметичной таре, в недоступном для детей месте!

Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +23°C и относительной 
влажности воздуха 50%. В других условиях технические характеристики материала могут отличаться от указанных.

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными 
нормами и правилами РФ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, 
а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении в 
возможности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с изго-
товителем. Техническое описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием для 
безусловной ответственности изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие становятся 
недействительными.
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Свойства

•	 пригоден	для	широкого	спектра	впитывающих	и	невпиты-
вающих	материалов;

•	 обладает	высокой	начальной	адгезией	(>	50	кг/м2);
•	 атмосферостойкий	и	стойкий	к	старению;
•	 может	окрашиваться	и	шлифоваться;
•	 безусадочный;
•	 пригоден	для	внутренних	и	наружных	работ;
•	 не	содержит	растворителей;
•	 обладает	нейтральным	запахом.

Область применения

Монтажный	клей	для	большинства	видов	впитывающих	
и	невпитывающих	материалов:	бетона,	керамики,	кирпи-
ча,	природного	камня,	металла,	гипсокартона,	окрашенных	
и	лакированных	поверхностей,	пенополистирола,	поливи-
нилхлорида	(ПВХ)	и	многих	видов	пластмасс.	Применяется	
для	крепления	напольных	плинтусов,	декоративных	элемен-
тов	из	ПВХ	и	жесткого	пенополиуретана,	кабельных	каналов,	
столешниц,	подоконников,	перил,	пороговых	ступенек,	на-
личников,	технологических	лючков,	вентиляционных	реше-
ток,	элементов	интерьера	ванных	комнат,	ремонта	паркет-
ных	покрытий	и	плиточных	облицовок.	Обладает	высокой	
начальной	адгезией,	что	позволяет	исключить	дополнитель-
ную	фиксацию	приклеиваемых	изделий.	Предназначен	для	
внутренних	и	наружных	работ.

Подготовка основания

Основание	должно	быть	жестким	и	достаточно	прочным.	
Обе	склеиваемые	поверхности	должны	быть	сухими	и	очи-
щенными	от	пыли,	жиров,	масел	и	других	загрязнений.	При	
необходимости	защитить	соседние	поверхности	от	загряз-
нения	малярной	лентой.	Поверхности	изделий	из	экзоти-
ческих	пород	древесины,	богатых	смолами	и	эфирными	
маслами,	таких	как,	например,	тик,	очистить	ацетоном	не-
посредственно	перед	приклеиванием.
	

Выполнение работ

Клей	наносят	при	помощи	стандартного	монтажного	пи-
столета.	Для	этого	нужно	отрезать	кончик	картриджа	над	
резьбой	(1),	навинтить	пластиковый	наконечник	и	отрезать	
кончик	наконечника	(2)	и	поместить	картридж	в	пистолет	(3).

1 2 3

1 2 3

		

Клей	наносят	на	одну	из	поверхностей:	пятнами	или	точка-
ми	(1)	—	на	неровных	основаниях,	волнистыми	полосами	
(2)	—	для	улучшения	фиксации	на	больших	поверхностях	
или	прямыми	полосами	(3)	—	на	поверхностях	с	небольшой	
площадью.	При	наружных	работах	клей	рекомендуется	на-
носить	вертикальными	полосами.	Для	надежного	склеива-
ния	нужно	обеспечить	плотное	прилегание	поверхностей.	

1 2 3

1 2 3

Для	полного	отверждения	клея	между	склеиваемыми	по-
верхностями	(особенно	в	случае	двух	невпитывающих	ма-
териалов)	необходимо	обеспечить	зазор	не	менее	3	мм.	
Склеиваемые	поверхности	прижать	друг	к	другу,	не	допуская	
соединения	полос	или	пятен	клея	между	собой,	затем	при-
ложение	давления	не	требуется.	Положение	изделия	можно	
корректировать	в	течение	15	минут	после	приклеивания.
Тяжелые	изделия	и	плохо	прилегающие	материалы	рекомен-
дуется	дополнительно	зафиксировать	или	пригрузить	на	пе-
риод	не	менее	24	часов.

Рекомендации

Работы	следует	выполнять	при	температуре	воздуха	и	осно-
вания	от	+5	до	+40°C.	Клей	не	предназначен	для	склеивания	
полиэтилена,	полипропилена,	фторопластов,	полиметил-
метакрилата	(оргстекла)	и	подобных	материалов.	В	слу-
чае	других	полимерных	материалов,	а	также	окрашенных	
и	лакированных	поверхностей,	необходимо	произвести	
пробное	приклеивание	с	целью	выяснения	возможности	
применения	клея.	Клей	не	рекомендован	для	эксплуатации	
в	условиях	постоянного	контакта	с	влагой	и	длительного	по-
гружения	в	воду.
После	высыхания	клей	может	шлифоваться	и	окрашиваться	
водно-дисперсионными	красками.	Для	выяснения	возмож-
ности	применения	конкретного	вида	краски	рекомендуется	
провести	пробное	окрашивание!

CB 200 
Монтажный клей на основе полимера FLEXTEC®
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Свежие	остатки	клея	можно	удалить	тканью,	смоченной	
в	ацетоне	или	уайт-спирите,	отвержденные	—	только	меха-
нически.

 Срок хранения

В	сухом	прохладном	месте,	при	температуре	от	0	до	+40°C,	
в	оригинальной	неповрежденной	и	герметичной	упаковке	—	
не	более	18	месяцев	со	дня	изготовления.
Допускается	до	5	циклов	кратковременного	замораживания	
клея	общей	продолжительностью	не	более	2	недель	при	тем-
пературе	не	ниже	–20°C.	Картриджи	следует	предохранять	
от	механического	повреждения.	В	случае	замораживания	
выдержать	при	комнатной	температуре	до	полного	оттаи-
вания.
Не	до	конца	выработанный	клей	следует	хранить	в	плотно	
закрытых	картриджах	и	использовать	по	возможности	бы-
стрее.

Упаковка

Монтажный	клей	CB	200	поставляется	в	полимерных	кар-
триджах	по	300	мл.

Технические характеристики

Состав	CB	200: FlexTec	полимер		
на	основе	силанов

Цвет: белый

Плотность: ок.	1,6	г/см2

Открытое	время: ок.	15	минут

Начальная	адгезия: не	менее	50	кг/м2

Прочность	клеевого	
соединения: до	20	кг/см2

Максимальная	толщина	
слоя: до	10	мм

Скорость	отверждения: 3	мм	/	48	ч

Температура	
транспортировки	и	
хранения:

от	0	до	+40°C	
(допускается	до	5	циклов	
замораживания		
при	–20°C)

Температура	применения: от	+5	до	+40°С

Температура	эксплуатации	
полностью	отвержденного	
клея:

от	–30	до	+80°C,	
кратковременно		
до	+100°C

Расход	клея	CB	200:
до	300	мл/м2	
в	зависимости	от	способа	
нанесения

При работе с клеем необходимо использовать спецодежду, защитные очки и перчатки. При попадании клея на кожу или 
в глаза промыть большим количеством проточной воды! При отверждении клея выделяется метанол. Нельзя сливать клей в 
канализацию, грунт и водоемы! Картриджи с клеем предохранять от нагрева выше +40°C, не протыкать, не бросать в огонь 
и не перевозить в салоне автомобиля (перевозка допускается только в багажнике)! Хранить в недоступном для детей месте!

Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +23°C и относительной 
влажности воздуха 50%. В других условиях технические характеристики материала могут отличаться от указанных.

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными 
нормами и правилами РФ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, 
а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении в 
возможности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с изго-
товителем. Техническое описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием для 
безусловной ответственности изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие становятся 
недействительными.

C
B 

20
0



127

03
.2

01
4

Свойства

•	 применяется	для	склеивания	и	герметизации;
•	 пригоден	для	широкого	спектра	впитывающих	и	невпиты-

вающих	материалов;
•	 может	окрашиваться	и	шлифоваться;
•	 выпускается	белый,	бежевый	и	прозрачный;
•	 атмосферостойкий,	стойкий	к	УФ-излучению;
•	 водостойкий;
•	 поглощает	шумы	и	вибрацию;
•	 заполняет	зазоры	и	швы	шириной	до	20	мм;
•	 безусадочный;
•	 пригоден	для	внутренних	и	наружных	работ;
•	 не	содержит	растворителей;
•	 обладает	нейтральным	запахом.

Область применения

Монтажный	клей-герметик	для	склеивания	и	герметизации	
соединений	с	деформациями	до	15%.	Имеет	хорошую	ад-
гезию	к	большинству	впитывающих	и	невпитывающих	ма-
териалов:	стеклу,	керамике,	кирпичу,	природному	камню,	
металлу,	гипсокартону,	окрашенным	и	лакированным	по-
верхностям,	пенополистиролу,	поливинилхлориду	(ПВХ)	
и	многим	видам	пластмасс.	Применяется	для	крепления	
напольных	плинтусов,	лепного	декора,	кабельных	каналов,	
столешниц,	подоконников,	перил,	пороговых	ступенек,	тех-
нологических	лючков,	вентиляционных	решеток	и	вентилято-
ров,	элементов	интерьера	ванных	комнат,	зеркал,	ремонта	
паркетных	покрытий	и	плиточных	облицовок,	герметизации	
стекол,	вводов	труб,	пристенных	и	деформационных	швов,	
воздуховодов	и	т.п.	Предназначен	для	внутренних	и	наруж-
ных	работ.

Подготовка основания

Основание	должно	быть	жестким	и	достаточно	прочным.	
Обе	склеиваемые	поверхности	должны	быть	сухими	и	очи-
щенными	от	пыли,	жиров,	масел	и	других	загрязнений.	
При	необходимости	защитить	соседние	поверхности	от	за-
грязнения	малярной	лентой.	Поверхности	изделий	из	экзо-
тических	пород	древесины,	богатых	смолами	и	эфирными	
маслами,	таких	как,	например,	тик,	очистить	ацетоном	не-
посредственно	перед	приклеиванием.
	

Выполнение работ

Клей-герметик	наносят	при	помощи	стандартного	монтаж-
ного	пистолета.	Для	этого	нужно	отрезать	кончик	картриджа	
над	резьбой	(1),	навинтить	пластиковый	наконечник	и	отре-
зать	кончик	наконечника	(2)	и	поместить	картридж	в	пистолет	
(3).

1 2 3

1 2 3

		

Клей-герметик	наносят	на	одну	из	поверхностей:	пятнами	
или	точками	(1)	—	на	неровных	основаниях,	волнистыми	
полосами	(2)	—	для	улучшения	фиксации	на	больших	по-
верхностях	или	прямыми	полосами	(3)	—	на	поверхностях	
с	небольшой	площадью.	При	наружных	работах	клей-
герметик	рекомендуется	наносить	вертикальными	полосами.
1 2 3

1 2 3

Для	полного	отверждения	клея	между	склеиваемыми	по-
верхностями	(особенно	в	случае	двух	невпитывающих	ма-
териалов)	необходимо	обеспечить	зазор	не	менее	3	мм.	
Склеиваемые	поверхности	прижать	друг	к	другу,	не	допуская	
соединения	полос	или	пятен	клея	между	собой,	затем	при-
ложение	давления	не	требуется.	Положение	изделия	можно	

CB 300
Монтажный клей-герметик  
на основе полимера FLEXTEC®
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корректировать	в	течение	15	минут	после	приклеивания.
Тяжелые	изделия	и	плохо	прилегающие	материалы	реко-
мендуется	дополнительно	зафиксировать	или	пригрузить	на	
период	не	менее	24	часов.
При	герметизации	швы	заполняют	клеем-герметиком	и	за-
глаживают	при	помощи	специального	шпателя	или	фуговки	
не	позднее	15	минут	после	нанесения	материала.	Для	полу-
чения	более	гладкой	поверхности	рекомендуется	смочить	
клей-герметик	мыльным	раствором.	В	случае	заполнения	
пристенных	или	деформационных	швов	клей-герметик	дол-
жен	иметь	адгезионный	контакт	только	с	боковыми	кромками	
шва,	поэтому	швы	рекомендуется	предварительно	заполнить	
уплотнительным	материалом,	например,	пенополиэтилено-
вым	жгутом.

Рекомендации

Работы	следует	выполнять	при	температуре	воздуха	и	осно-
вания	от	+5	до	+40°C.
Клей-герметик	не	предназначен	для	склеивания	полиэтиле-
на,	полипропилена,	фторопластов,	полиметилметакрилата	
(оргстекла)	и	подобных	материалов.	В	случае	других	поли-
мерных	материалов,	а	также	окрашенных	и	лакированных	
поверхностей,	необходимо	произвести	пробное	приклеи-
вание	с	целью	выяснения	возможности	применения	клея.	
Клей-герметик	не	рекомендован	для	эксплуатации	в	усло-
виях	постоянного	контакта	с	влагой	и	длительного	погруже-
ния	в	воду.
После	высыхания	клей-герметик	может	шлифоваться	и	окра-
шиваться	акриловыми	водно-дисперсионными	красками.	Для	
выяснения	возможности	применения	конкретного	вида	кра-
ски	рекомендуется	провести	пробное	окрашивание!
Свежие	остатки	клея-герметика	можно	удалить	тканью,	смо-
ченной	в	ацетоне	или	уайт-спирите,	отвержденные	—	только	
механически.

 Срок хранения

В	сухом	прохладном	месте,	при	температуре	от	0	до	+40°C,	
в	оригинальной	неповрежденной	и	герметичной	упаковке	—	
не	более	18	месяцев	со	дня	изготовления.
Допускается	до	5	циклов	кратковременного	замораживания	
клея	общей	продолжительностью	не	более	2	недель	при	тем-
пературе	не	ниже	–20°C.	Картриджи	следует	предохранять	
от	механического	повреждения.	В	случае	замораживания	
выдержать	при	комнатной	температуре	до	полного	оттаи-
вания.
Не	до	конца	выработанный	клей-герметик	следует	хранить	
в	плотно	закрытых	картриджах	и	использовать	по	возмож-
ности	быстрее.

Упаковка

Монтажный	клей-герметик	CB	300	поставляется	в	полимер-
ных	картриджах	по	300	мл.

Технические характеристики

Состав	CB	300: FlexTec	полимер	
на	основе	силанов

Цвет: белый,	бежевый,	
прозрачный

Плотность:
ок.	1,4	г/см2		
(белый	и	бежевый)
ок.	1,1	г/см2	(прозрачный)

Начальная	адгезия: не	менее	50	кг/м2

Открытое	время: ок.	15	минут

Прочность	клеевого	
соединения: до	36	кг/см2

Максимальная	
толщина	слоя	(ширина	
заполняемого	шва):

до	20	мм

Скорость	отверждения: 2	мм	/	24	ч

Усадка: безусадочный

Относительное	удлинение	
при	разрыве: ок.	300%

Температура	
транспортировки	
и	хранения:

от	0	до	+40°C	
(допускается	до	5	
циклов	замораживания	
при	–20°C)

Температура	применения: от	+5	до	+40°С

Температура	эксплуатации	
полностью	отвержденного	
клея-герметика:

от	–30	до	+80°C,	
кратковременно	
до	+100°C

Расход	клея	CB	300:
до	300	мл/м2	
в	зависимости	от	способа	
нанесения

При работе с клеем необходимо использовать спецодежду, защитные очки и перчатки. При попадании клея на кожу или 
в глаза промыть большим количеством проточной воды! При отверждении клея выделяется метанол. Нельзя сливать клей в 
канализацию, грунт и водоемы! Картриджи с клеем предохранять от нагрева выше +40°C, не протыкать, не бросать в огонь 
и не перевозить в салоне автомобиля (перевозка допускается только в багажнике)! Хранить в недоступном для детей месте!

Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +23°C и относительной 
влажности воздуха 50%. В других условиях технические характеристики материала могут отличаться от указанных.

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными 
нормами и правилами РФ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, 
а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении в 
возможности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с изго-
товителем. Техническое описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием для 
безусловной ответственности изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие становятся 
недействительными.
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Свойства

•	 может	колероваться	под	цвет	покрытия;
•	 повышает	адгезию	покрытия	к	основанию;
•	 облегчает	нанесение	декоративных	штукатурок;
•	 снижает	впитывающую	способность	основания;
•	 предотвращает	просвечивание	цвета	основания	через	

декоративное	штукатурное	покрытие;
•	 паропроницаемая;
•	 пригодна	для	внутренних	и	наружных	работ;
•	 не	содержит	растворителей;
•	 готова	к	применению;
•	 экологически	безопасна.

Область применения

Грунтовка	CT	16	предназначена	для	обработки	оснований	
перед	нанесением	декоративных	штукатурок	на	стены	при	
внутренних	и	наружных	работах.
Применяется	для	обработки	бетона,	цементно-песчаных,	
гипсовых	и	цементно-известковых	штукатурок,	гипсокар-
тонных	и	древесностружечных	плит,	прочных	лакокра-
сочных	покрытий,	а	также	базового	защитного	слоя	при	
устройстве	 систем	 наружной	 теплоизоляции	 фасадов	
Ceresit	WM	и	VWS.
Содержит	мелкий	кварцевый	песок,	придающий	загрунто-
ванной	поверхности	шероховатость,	благодаря	чему	грун-
товка	значительно	повышает	адгезию	декоративных	покры-
тий	к	основанию.
Выпускается	белого	цвета,	при	необходимости	может	быть	
колерована	в	цвет	последующего	покрытия.

Подготовка основания

Основание	должно	отвечать	требованиям	СП	29.13330.2011	
и	СНиП	3.04.01-87,	быть	сухим,	достаточно	прочным	и	очи-
щенным	от	пыли,	высолов,	известкового	налета,	жиров,	
битума	и	других	загрязнений.	Непрочные	участки	осно-
вания	следует	удалить.	Участки	поверхности,	поражен-
ные	грибком,	водорослями	или	мхом,	очистить	стальными	
щетками	и	обработать	фунгицидным	средством	CT	99.
Для	выравнивания	основания	рекомендуется	использовать	
штукатурную	смесь	CT	29	или	CT	24.
Сильно	впитывающие	и	чувствительные	к	влаге	основания	
(гипсовые	штукатурки,	гипсокартон,	древесностружечные	
плиты)	обработать	грунтовкой	CT	17.
Окна,	двери	и	прочие	элементы,	не	подлежащие	грунтова-
нию,	укрыть	малярной	лентой.

Выполнение работ

Перед	применением	перемешать	грунтовку	в	заводской	
таре.	Грунтовку	наносят	на	основание	кистью	за	один	про-
ход	тонким	равномерным	слоем.	Нельзя	разбавлять	грун-
товку	водой	и	наносить	валиком!
Грунтовка	высыхает	в	течение	примерно	3	часов,	после	чего	
можно	выполнять	дальнейшие	работы.	Загрунтованная	по-
верхность	должна	быть	устойчива	к	процарапыванию	ре-
бром	металлической	терки.
Свежие	остатки	грунтовки	легко	удаляются	водой.	Засо-
хшую	грунтовку	можно	удалить	растворителем.

Рекомендации

Работы	следует	выполнять	в	сухих	условиях,	при	темпера-
туре	воздуха	и	основания	от	+5	до	+30°C	и	относительной	
влажности	воздуха	не	выше	80%.

Срок хранения

В	сухих	условиях,	в	оригинальной	неповрежденной	и	герме-
тичной	упаковке,	при	температуре	от	+5	до	+35°С	—	не	бо-
лее	12	месяцев	со	дня	изготовления.
предохранять от замораживания!

Упаковка

Грунтовка	CT	16	поставляется	в	полимерных	ведрах	по	5	
и	10	литров.

CT 16
Грунтовка под декоративные штукатурки
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Технические характеристики

Состав	CT	16:

водная	дисперсия	
полимеров	с	пигментами	
и	минеральными	
наполнителями

Внешний	вид: однородная	густая	жидкость

Плотность: 1,45	±	0,1	кг/дм3

Температура	
транспортировки		
и	хранения:

от	+5	до	+35°C

Температура	применения: от	+5	до	+30°С

Время	высыхания: около	3	часов

Адгезия	к	бетону		
в	возрасте	7	суток: не	менее	0,3	МПа

Расход	CT	16:

0,2—0,5	л/м2		
в	зависимости		
от	впитывающей	
способности	основания

Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +20°C и относительной 
влажности воздуха 60%. В других условиях технические характеристики материала могут отличаться от указанных.

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными 
нормами и правилами РФ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, 
а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении 
в возможности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с из-
готовителем. Техническое описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием 
для безусловной ответственности изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие стано-
вятся недействительными.
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Свойства

•	 бесцветная,	идеальна	для	обработки	поверхностей	перед	
окрашиванием	и	поклейкой	обоев;

•	 укрепляет	поверхность	и	связывает	пыль;
•	 имеет	высокую	проникающую	способность;
•	 способствует	равномерному	нанесению	красок	и	обой-

ных	клеев,	снижает	их	расход;
•	 доступна	также	в	морозостойкой	версии	«Зима»;
•	 пригодна	только	для	внутренних	работ;
•	 экологически	безопасна.

Область применения

Грунтовка	для	стен	Ceresit	предназначена	для	обработки	
поверхностей	стен	и	потолков	перед	окрашиванием	во-
дно-дисперсионными	красками	(в	т.ч.	красками	Ceresit)	
и	поклейкой	обоев	с	использованием	всех	типов	обойных	
клеев.	Применяется	для	обработки	впитывающих	основа-
ний:	цементно-песчаных	и	известковых	штукатурок,	древес-
ностружечных	и	древесноволокнистых	плит	и	т.п.	Идеально	
подходит	для	обработки	гипсовых	штукатурок	и	шпаклевок,	
гипсокартонных	и	гипсоволокнистых	листов.	Обладает	вы-
сокой	проникающей	способностью,	снижает	впитывающую	
способность	оснований,	связывает	пыль,	укрепляет	по-
верхность,	способствует	равномерному	нанесению	красок	
и	обойных	клеев,	снижает	их	расход,	не	вызывает	изменения	
цвета	окрашенных	поверхностей.

Подготовка основания

Основание	должно	быть	сухим	и	очищенным	от	загрязнений	
(пыли,	жиров,	масел	и	т.п.).	Для	финишного	выравнивания	
основания	под	покраску	или	поклейку	обоев	рекомендуется	
использовать	шпаклевки	CT	127,	CT	95	или	CT	225.	Окна,	
двери	и	прочие	прилегающие	элементы,	не	подлежащие	
грунтованию,	укрыть	малярной	лентой.

Выполнение работ

Грунтовку	наносят	кистью	или	валиком,	не	допуская	обра-
зования	потеков.	К	выполнению	дальнейших	работ	можно	
приступать	через	4—6	часов	после	грунтования.	При	обра-
ботке	оснований,	содержащих	древесину,	время	высушива-
ния	грунтовки	рекомендуется	увеличить	до	24	часов.	Свежие	
остатки	грунтовки	можно	удалить	водой,	засохшие	—	только	
растворителем.

Рекомендации

Работы	следует	выполнять	в	сухих	условиях,	при	темпера-
туре	воздуха	и	основания	от	+5	до	+35°C	и	относительной	
влажности	воздуха	не	выше	80%.
В	случае	замерзания	грунтовки	в	версии	«Зима»,	выдер-
жать	ее	при	комнатной	температуре	до	полного	оттаивания	
и	тщательно	перемешать.

Срок хранения

В	сухих	условиях,	в	оригинальной	неповрежденной	и	герме-
тичной	упаковке,	при	температуре	от	+5	до	+35°C	—	не	бо-
лее	12	месяцев	со	дня	изготовления.
Для	грунтовки	в	версии	«Зима»	допускается	5-кратное	замо-
раживание	общей	продолжительностью	не	более	2	недель	
при	температуре	не	ниже	–40°C.

Упаковка

Грунтовка	для	стен	Ceresit	поставляется	в	полимерных	кани-
страх	по	10	литров.

Ceresit Грунтовка для стен
Грунтовка под покраску и поклейку обоев
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Технические характеристики

Состав: водная	дисперсия	
сополимеров	акрилатов

Цвет	пленки: бесцветный

Плотность: около	1,0	кг/дм3

Время	высыхания: 4—6	часов

Температура	
транспортировки		
и	хранения:

от	+5	до	+35°С
(для	версии	«Зима»	
допускается	до	5	циклов	
замораживания	
при	температуре		
не	ниже	–40°C)

Температура	применения: от	+5	до	+35°С

Расход:

0,1—0,2	л/м2	
при	однократном	
нанесении	в	зависимости	
от	впитывающей	
способности	основания

Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +20°C и относительной 
влажности воздуха 60%. В других условиях время высыхания грунтовки может отличаться от указанного.

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными 
нормами и правилами РФ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, 
а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении 
в возможности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с из-
готовителем. Техническое описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием 
для безусловной ответственности изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие стано-
вятся недействительными.
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Свойства

•	 укрепляет	поверхность	и	связывает	пыль;
•	 снижает	впитывающую	способность	основания;
•	 имеет	высокую	проникающую	способность;
•	 не	снижает	паропроницаемость	основания;
•	 светло-желтый	цвет	позволяет	легко	отличить	загрунто-

ванную	поверхность	от	незагрунтованной;
•	 может	применяться	на	стяжках	с	подогревом;
•	 доступна	также	в	морозостойкой	версии	«Зима»;
•	 пригодна	для	наружных	и	внутренних	работ;
•	 экологически	безопасна.

Область применения

Грунтовка	CT	17	предназначена	для	обработки	поверхно-
стей	перед	нанесением	штукатурных	и	напольных	смесей,	
плиточных	клеев	и	т.д.	Применяется	для	обработки	всех	ви-
дов	впитывающих	оснований:	бетона,	цементно-песчаных	
штукатурок	и	стяжек,	известковых	и	гипсовых	штукатурок,	
легкого	и	ячеистого	бетона,	ангидритных	стяжек,	кладок	из	
кирпича	и	природного	камня,	древесностружечных	и	дре-
весноволокнистых	плит,	гипсокартона	и	т.д.
Обладает	высокой	проникающей	способностью,	снижает	
впитывающую	способность	оснований,	связывает	пыль,	
укрепляет	поверхность,	предотвращает	пересыхание	тон-
кослойных	выравнивающих	смесей,	повышает	адгезию	ма-
териалов	к	основанию,	повышает	растекаемость	напольных	
смесей	и	предотвращает	появление	пузырьков	воздуха	на	
выравнивающем	слое.	Благодаря	содержанию	пигмента	по-
зволяет	легко	отличить	обработанную	поверхность.

Подготовка основания

Основание	должно	быть	сухим	и	очищенным	от	загрязнений	
(пыли,	жиров,	масел	и	т.п.).	Непрочные	участки	основания,	
ослабленный	поверхностный	слой,	цементное	молоко	следу-
ет	удалить.	Окна,	двери	и	прочие	элементы,	не	подлежащие	
грунтованию,	укрыть	малярной	лентой.

Выполнение работ

Грунтовку	наносят	на	поверхности	кистью	или	валиком,	
не	допуская	образования	луж	и	потеков.	К	выполнению	даль-
нейших	работ	можно	приступать	через	4—6	часов	после	
грунтования.	После	высыхания	грунтовки	проверить	осно-
вание	на	впитывающую	способность	и,	при	необходимости,	
обработать	повторно.	При	обработке	оснований,	содержа-
щих	гипс	и	древесину,	время	высушивания	рекомендуется	
увеличить	до	24	часов.	Сильно	впитывающие	основания,	
такие	как	ячеистый	бетон,	грунтуют	дважды,	причем	при	
первом	нанесении	грунтовку	разбавляют	водой	в	соотно-
шении	1:1.	В	остальных	случаях	грунтовку	используют	не-
разбавленной.	Второй	слой	грунтовки	наносят	после	пол-
ного	высыхания	первого.	Свежие	остатки	грунтовки	можно	
удалить	водой,	засохшие	—	растворителем.

Рекомендации

Работы	следует	выполнять	в	сухих	условиях,	при	темпера-
туре	воздуха	и	основания	от	+5	до	+35°C	и	относительной	
влажности	воздуха	не	выше	80%.
В	случае	замерзания	грунтовки	в	версии	«Зима»	выдер-
жать	ее	при	комнатной	температуре	до	полного	оттаивания	
и	тщательно	перемешать.

 Срок хранения

В	сухих	условиях,	в	оригинальной	герметичной	упаковке,	
при	температуре	от	+5	до	+35°C	—	не	более	12	месяцев	
со	дня	изготовления.
Для	грунтовки	в	версии	«Зима»	допускается	5-кратное	замо-
раживание	общей	продолжительностью	не	более	2	недель	
при	температуре	не	ниже	–40°C.

Упаковка

Грунтовка	CT	17	поставляется	в	полимерных	емкостях	по	1	л,	
5	л	и	10	л.

CТ 17
Грунтовка глубокого проникновения
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Технические характеристики

Состав	CT	17: водная	дисперсия		
сополимеров	акрилатов

Цвет	пленки: светло-желтый

Плотность: около	1,0	кг/дм3

Время	высыхания: 4—6	часов

Температура		
транспортировки		
и	хранения:

от	+5	до	+35°С
(для	версии	«Зима»	
допускается	до	5	циклов	
замораживания	
при	температуре		
не	ниже	–40°C)

Температура	применения: от	+5	до	+35°С

Расход	CT	17:

0,1—0,2	л/м2	
при	однократном	
нанесении	в	зависимости	
от	впитывающей	
способности	основания

Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +20°C и относительной 
влажности воздуха 60%. В других условиях технические характеристики материала могут отличаться от указанных.

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными 
нормами и правилами РФ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, 
а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении 
в возможности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с из-
готовителем. Техническое описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием 
для безусловной ответственности изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие стано-
вятся недействительными.
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Свойства

•	 повышает	адгезию	материалов	к	бетону;
•	 паропроницаемая;
•	 доступна	также	в	морозостойкой	версии	«Зима»;
•	 пригодна	только	для	внутренних	работ;
•	 готова	к	применению;
•	 экологически	безопасна.

Область применения

Грунтовка	CT	19	предназначена	для	обработки	гладких,	
преимущественно	бетонных,	вертикальных	оснований	перед	
нанесением	цементно-песчаных	штукатурок	и	плиточных	
клеев	при	внутренних	работах.
В	состав	грунтовки	входит	мелкий	кварцевый	песок,	при-
дающий	шероховатость	обработанной	поверхности,	бла-
годаря	чему	обеспечивается	высокая	адгезия	отделочных	
материалов	к	гладким	основаниям.

Подготовка основания

Основание	должно	отвечать	требованиям	СНиП	3.04.01-87,	
обладать	достаточной	несущей	способностью,	быть	сухим	
и	очищенным	от	пыли	и	других	загрязнений	(жиров,	ма-
сел,	лакокрасочных	покрытий	и	т.п.).	Непрочные	участки	
основания,	ослабленный	поверхностный	слой,	цементное	
молоко	следует	удалить.	Участки	поверхности,	поражен-
ные	грибком,	водорослями	или	мхом,	очистить	стальны-
ми	щетками	и	обработать	фунгицидным	средством	CT	99.
Для	выравнивания	основания	рекомендуется	использовать	
штукатурную	смесь	CT	29	или	CT	24.
Окна,	двери	и	прочие	элементы,	не	подлежащие	грунтова-
нию,	укрыть	малярной	лентой.

Выполнение работ

Перед	применением	перемешать	грунтовку	в	заводской	
таре.	Грунтовку	наносят	на	основание	кистью	за	один	про-
ход	тонким	равномерным	слоем.	Нельзя	разбавлять	грун-
товку	водой	и	наносить	валиком!
Грунтовка	высыхает	в	течение	примерно	3	часов,	после	чего	
можно	выполнять	дальнейшие	работы.	Загрунтованная	по-
верхность	должна	быть	устойчива	к	процарапыванию	ре-
бром	металлической	терки.
Свежие	остатки	грунтовки	легко	удаляются	водой.	Засо-
хшую	грунтовку	можно	удалить	растворителем.

Рекомендации

Работы	следует	выполнять	в	сухих	условиях,	при	темпера-
туре	воздуха	и	основания	от	+5	до	+30°C	и	относительной	
влажности	воздуха	не	выше	80%.
В	случае	замерзания	грунтовки	в	версии	«Зима»,	выдер-
жать	ее	при	комнатной	температуре	до	полного	оттаивания	
и	тщательно	перемешать.

 Срок хранения

В	сухих	условиях,	в	оригинальной	неповрежденной	и	герме-
тичной	упаковке,	при	температуре	от	+5	до	+35°С	—	не	бо-
лее	12	месяцев	со	дня	изготовления.
Для	грунтовки	в	версии	«Зима»	допускается	5-кратное	замо-
раживание	общей	продолжительностью	не	более	2	недель	
при	температуре	не	ниже	–40°C.

Упаковка

Грунтовка	CT	19	поставляется	в	полимерных	ведрах	по	5	
и	15	кг.

CT 19 Бетонконтакт
Грунтовка для обработки гладких оснований 
перед нанесением штукатурок и плиточных клеев
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Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +20°C и относительной 
влажности воздуха 60%. В других условиях технические характеристики материала могут отличаться от указанных.

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными 
нормами и правилами РФ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, 
а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении 
в возможности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с из-
готовителем. Техническое описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием 
для безусловной ответственности изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие стано-
вятся недействительными.

Технические характеристики

Состав	CT	19:

водная	дисперсия	
сополимеров	акрилатов	
с	пигментами	
и	минеральными	
наполнителями

Внешний	вид: однородная	густая	жидкость

Цвет: розовый

Плотность: 1,5	±	0,1	кг/дм3

Температура	
транспортировки		
и	хранения:

от	+5	до	+35°C
(для	версии	«Зима»	
допускается	до	5	
циклов	замораживания	
при	температуре	не	ниже	
–40°C)

Температура	применения: от	+5	до	+30°С

Время	высыхания: около	3	часов

Адгезия	к	бетону		
в	возрасте	7	суток: не	менее	0,5	МПа

Расход	CT	19:

0,3—0,75	кг/м2	
в	зависимости		
от	впитывающей	
способности	основания
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Свойства

•	 обеспечивает	высокую	теплотехническую	однородность	
кладок;

•	 обладает	высокой	адгезией	к	ячеистому	бетону;
•	 водо-	и	морозостойкий;
•	 имеет	длительное	время	потребления;
•	 пригоден	для	внутренних	и	наружных	работ;
•	 экологически	безопасен.

Область применения

Клей	CT	21	предназначен	для	возведения	кладок	из	ячеисто-
бетонных	блоков	(пенобетонных,	газобетонных	и	т.п.)	кате-
гории	1	по	ГОСТ	31360-2007.	Применяется	при	возведении	
наружных	стен,	а	также	внутренних	стен	и	перегородок.	
За	счет	уменьшения	толщины	швов	позволяет	обеспечить	
высокую	теплотехническую	однородность	наружных	стен.

Подготовка основания

Отпускная	влажность	ячеистого	бетона	должна	быть	не	бо-
лее	25%	по	массе.	Перед	укладкой	блоки	необходимо	очи-
стить	и	визуально	проверить	на	целостность.
При	укладке	первого	ряда	блоков	на	основание	из	капил-
лярно-пористых	материалов	следует	устраивать	отсечную	
горизонтальную	гидроизоляцию.	Основание	для	кладки	
должно	быть	ровным.	Неровности	основания	не	должны	пре-
вышать	максимальную	рекомендованную	толщину	клеевого	
шва.	В	случае	если	неровности	основания	превышают	5	мм,	
первый	ряд	кладки	должен	укладываться	на	раствор,	позво-
ляющий	выполнить	кладочный	шов	необходимой	толщины.	
Толщина	выравнивающего	растворного	шва	не	должна	пре-
вышать	20	мм.
Поверхность	очередного	ряда	кладки	рекомендуется	про-
шлифовать	для	устранения	перепадов	между	смежными	бло-
ками,	после	чего	ее	необходимо	обеспылить.	При	работе	
в	сухую	жаркую	погоду	контактные	поверхности	блоков	
рекомендуется	смачивать.

Выполнение работ

Для	приготовления	смеси	берут	отмеренное	количество	чи-
стой	воды	с	температурой	от	+15	до	+20°С.	Сухую	смесь	
постепенно	добавляют	в	воду	при	перемешивании,	доби-
ваясь	получения	однородной	массы	без	комков.	Переме-
шивание	производят	миксером	или	дрелью	с	насадкой	при	
скорости	вращения	400—800	об/мин.	Затем	выдерживают	
технологическую	паузу	около	5	минут	для	созревания	смеси	
и	перемешивают	еще	раз.	Смесь	должна	быть	израсходова-
на	в	течение	2	часов	с	момента	приготовления.
На	горизонтальные	швы	клеевую	смесь	наносят	при	помо-

щи	зубчатой	кельмы	или	ковша-скребка	с	зубчатым	краем	
сплошным	слоем	без	разрывов	так,	чтобы	при	установке	
очередного	блока	излишки	клея	выдавливались.	Излишки	
клея	не	затираются	по	поверхности	кладки,	а	подрезаются	
после	схватывания.	Клеевая	смесь	должна	наноситься	так-
же	и	на	вертикальные	монтажные	плоскости	блоков.	Швы	
должны	быть	полностью	заполнены	клеем.	Рекомендуемая	
средняя	толщина	горизонтальных	и	вертикальных	швов	—	
2	мм,	максимальная	толщина	не	должна	превышать	3	мм.
Кладку	выполняют	законченными	рядами,	контролируя	по-
ложение	каждого	блока	в	горизонтальной	и	вертикальной	
плоскостях.	Блоки	можно	укладывать	в	течение	10	минут	
после	нанесения	клея.	Корректировка	положения	блоков	
допускается	в	течение	10	минут	после	их	укладки.
	

Рекомендации

Работы	следует	выполнять	в	сухих	условиях,	при	темпера-
туре	воздуха	и	основания	от	+5	до	+30°C	и	относительной	
влажности	воздуха	не	выше	80%.
Проектирование	и	возведение	конструкций	из	ячеистобе-
тонных	блоков	следует	выполнять	в	соответствии	с	требо-
ваниями	СТО	НААГ	3.1-2013.
При	производстве	работ	во	время	выпадения	атмосферных	
осадков	необходимо	принимать	меры	по	защите	верхнего	
обреза	кладки	от	намокания.	Вертикальную	поверхность	
нижних	рядов	кладки,	находящихся	в	зоне	увлажнения	брыз-
гами	от	отмостки,	рекомендуется	укрывать	временным	фар-
туком	до	устройства	проектной	защиты	от	переувлажнения.

CT 21
Клей для кладки блоков из ячеистого бетона
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 Срок хранения

В	сухих	условиях,	на	поддонах,	в	оригинальной	неповреж-
денной	упаковке	—	не	более	12	месяцев	со	дня	изготовления.

Упаковка

Сухая	смесь	CT	21	поставляется	в	многослойных	бумажных	
мешках	по	25	кг.

Технические характеристики

Состав	CT	21:

смесь	цемента	
с	минеральными	
заполнителями	
и	полимерными	
модификаторами

Насыпная	плотность	
сухой	смеси: 1,5	±	0,1	кг/дм3

Количество	воды	
затворения:

6,0	л	воды	на	25	кг		
сухой	смеси

Плотность	смеси,		
готовой	к	применению: 1,65	±	0,1	кг/дм3

Подвижность	по	
погружению	конуса,	Пк: 8,0	±	1,0	см

Время	потребления: не	менее	2	часов

Температура	применения: от	+5	до	+30°С

Открытое	время: не	менее	10	минут

Время	корректировки: не	менее	10	минут

Прочность	на	сжатие	
в	возрасте	28	суток: не	менее	7,0	МПа

Адгезия	к	бетону	
в	возрасте	28	суток: не	менее	0,5	МПа

Морозостойкость	
затвердевшего	раствора: не	менее	75	циклов	(F75)

Температура	
эксплуатации: от	–50	до	+70°С

Группа	горючести: НГ	(ГОСТ	30244-94)

Ориентировочный	расход	сухой	смеси	CT	21	в	зависимости	
от	размера	блоков	(для	кладки	толщиной	в	один	блок):

Типоразмеры	
ячеистобетонных	блоков

Расход	CT	21	
при	толщине	
швов	2	мм,	
кг/м3	кладкиДлина,	мм Высота,	мм

600 200 от	19,5

600 300 от	14,6

625 250 от	16,4

Примечание: в таблице приведены расчетные величины, 
реальный расход материала зависит от качества блоков 
и квалификации исполнителей работ, и поэтому может 
быть выше указанных значений.
Формула расчета расхода сухой смеси CT 21:

Р =L + H·d·1,46,

где:
Р — расход сухой смеси CT 21 (кг/м3 кладки);
L — длина блока (м);
H — высота блока (м);
d — толщина швов (мм);
1,46 — расчетная норма расхода сухой смеси CT 21  
(кг/м2 на 1 мм толщины слоя).

Продукт содержит цемент и при взаимодействии с водой дает щелочную реакцию, поэтому при работе с ним необходимо 
защищать глаза и кожу. При попадании смеси в глаза следует промыть их водой и обратиться за помощью к врачу.

Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +20°C и относительной 
влажности воздуха 60%. В других условиях технические характеристики материала могут отличаться от указанных.

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными 
нормами и правилами РФ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, 
а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении 
в возможности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с из-
готовителем. Техническое описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием 
для безусловной ответственности изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие стано-
вятся недействительными.

C
t 

21

L·H



139

03
.2

01
4

Свойства

•	 обладает	высокой	адгезией	к	ячеистому	бетону;
•	 паропроницаемая;
•	 атмосферостойкая;
•	 пластична	и	удобна	в	работе;
•	 пригодна	для	механизированного	нанесения;
•	 пригодна	для	внутренних	и	наружных	работ;
•	 экологически	безопасна.

Область применения

Штукатурная	смесь	CT	24	предназначена	для	ремонта,	
выравнивания	и	оштукатуривания	оснований	из	ячеистого	
бетона	(пенобетона,	газобетона,	газосиликата	и	т.п.),	лег-
кого	бетона,	кладок	из	керамического	и	силикатного	кир-
пича,	на	стенах	внутри	и	снаружи	зданий,	как	при	ручном,	
так	и	механизированном	нанесении.	Может	применяться	
для	заполнения	раковин,	сколов	и	других	дефектов	ячеи-
стого	и	легкого	бетона,	старых	штукатурок	и	кладок,	и	т.д.	
За	один	проход	смесь	можно	наносить	слоем	толщиной	от	
3	до	30	мм.

Подготовка основания

Основание	должно	отвечать	требованиям	СНиП	3.04.01-
87,	быть	сухим,	достаточно	прочным	и	очищенным	от	пыли,	
высолов,	известкового	налета,	жиров,	битума	и	др.	за-
грязнений.	Непрочные	участки	поверхности	и	отслоения	
следует	удалить.	Выкрашивающиеся	и	незаполненные	швы	
кирпичных	кладок	расшить,	очистить	и	заполнить	смесью	
CT	24	как	минимум	за	сутки	до	нанесения	штукатурного	
слоя.	Перед	нанесением	смеси	основание	следует	увлаж-
нить	до	насыщения.	Основания	с	пониженной	прочностью	
вместо	увлажнения	дважды	обработать	грунтовкой	CT	17	
с	полным	высушиванием	после	каждого	нанесения.

Выполнение работ

Для	приготовления	смеси	берут	отмеренное	количество	чи-
стой	воды	с	температурой	от	+15	до	+20°С.	Консистенцию	
материала	подбирают	в	зависимости	от	вида	выполняемых	
работ.	Сухую	смесь	постепенно	добавляют	в	воду	при	пере-
мешивании,	добиваясь	получения	однородной	массы	без	
комков.	Перемешивание	производят	миксером	или	дрелью	
с	насадкой	при	скорости	вращения	400—800	об/мин.	При	
работе	с	материалом	используют	традиционные	способы	
и	инструменты.	Для	получения	гладкой	ровной	поверхности	
штукатурку	через	5—30	минут	после	нанесения	заглажива-
ют	пластиковым	полутерком.	После	заглаживания	поверх-
ность	не	шлифуют!

К	облицовке	плиткой,	шпаклеванию	и	нанесению	декоратив-
ных	покрытий	можно	приступать	не	ранее	чем	через	3	суток	
после	нанесения	штукатурки,	а	к	окрашиванию	—	не	ранее	
чем	через	7	суток.
Свежие	остатки	смеси	могут	быть	удалены	водой,	засо-
хшие	—	только	механически.

Рекомендации

Работы	следует	выполнять	при	температуре	воздуха	и	осно-
вания	от	+5	до	+30°C	и	относительной	влажности	воздуха	
не	выше	80%.
Механизированное	нанесение	смеси	рекомендуется	вы-
полнять	с	помощью	оборудования	PFT,	Putzmeister,	M-Tec,	
Kaleta	или	аналогичного,	в	соответствии	с	рекомендациями	
его	изготовителя.	Консистенцию	смеси	следует	подбирать	
в	соответствии	с	показателем	подвижности	по	погружению	
конуса	Пк	(см.	таблицу).
Штукатурные	работы	запрещается	выполнять	при	прямом	
воздействии	солнечных	лучей	в	жаркую	погоду,	при	силь-
ном	ветре	и	во	время	дождя.	Для	защиты	фасада	от	солнца,	
ветра	и	дождя	строительные	леса	рекомендуется	закрыть	
специальной	сеткой.	На	здании	должна	быть	установлена	
водосточная	система.
В	течение	всего	периода	схватывания	материал	следует	
предохранять	от	преждевременного	высыхания	и	отрица-
тельных	температур.

CT 24
Штукатурка для ячеистого бетона
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 Срок хранения

В	сухих	условиях,	на	поддонах,	в	оригинальной	неповреж-
денной	упаковке	—	не	более	12	месяцев	со	дня	изготовления.

Упаковка

Сухая	смесь	CT	24	поставляется	в	многослойных	бумажных	
мешках	по	25	кг.

Технические характеристики

Состав	CT	24:

смесь	цемента,	
минеральных	заполнителей	
и	полимерных	
модификаторов

Насыпная	плотность	
сухой	смеси: 1,5	±	0,1	кг/дм3

Количество	воды	
затворения:

на	25	кг	сухой	смеси:

при	ручном	нанесении 5,0—5,5	л
при	механизированном	
нанесении 5,5—6,0	л

Плотность	смеси,		
готовой	к	применению: 1,6	±	0,1	кг/дм3

Подвижность	по	
погружению	конуса,	Пк: 10,0	±	2,0	см

Время	потребления: не	менее	60	минут
Температура	применения: от	+5	до	+30°С
Прочность	на	сжатие	
в	возрасте	28	суток: не	менее	7,0	МПа

Прочность	на	растяжение	
при	изгибе	в	возрасте	
28	суток:

не	менее	2,0	МПа

Адгезия	к	бетону	
в	возрасте	28	суток: не	менее	0,4	МПа

Сопротивление	
паропроницанию: не	более	0,1	м2ч·Па/мг

Морозостойкость	
затвердевшего	раствора: не	менее	100	циклов	(F100)

Температура	
эксплуатации: от	–50	до	+70°С

Группа	горючести: НГ	(ГОСТ	30244-94)
Готовность	к	облицовке,	
шпаклеванию	
и	нанесению	
декоративных	
штукатурок:

через	3	суток

Готовность	
к	окрашиванию: через	7	суток

Расход	сухой	смеси	
CT	24:

около	1,4*	кг/м2	на	1	мм	
толщины	слоя	или	около	
1,4*	кг/дм3	заполняемого	
объема

Примечание:
* расход материала зависит от качества подготовки осно-

вания и квалификации исполнителей работ и может быть 
выше указанных значений.

Продукт содержит цемент и при взаимодействии с водой дает щелочную реакцию, поэтому при работе с ним необходимо 
защищать глаза и кожу. При попадании смеси в глаза следует промыть их водой и обратиться за помощью к врачу.

Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +20°C и относительной 
влажности воздуха 60%. В других условиях технические характеристики материала могут отличаться от указанных.

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными 
нормами и правилами РФ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, 
а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении 
в возможности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с из-
готовителем. Техническое описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием 
для безусловной ответственности изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие стано-
вятся недействительными.
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Свойства

•	 обладает	высокой	адгезией	к	основаниям;
•	 содержит	армирующие	микроволокна;
•	 паропроницаемая;
•	 атмосферостойкая;
•	 пластична	и	удобна	в	работе;
•	 пригодна	для	механизированного	нанесения;
•	 пригодна	для	внутренних	и	наружных	работ;
•	 экологически	безопасна.

Область применения

Штукатурка	и	ремонтная	шпаклевка	CT	29	предназначена	
для	ремонта,	выравнивания	и	оштукатуривания	цементно-
известковых,	цементно-песчаных,	бетонных	и	кирпичных	
оснований	на	стенах	и	потолках	внутри	и	снаружи	зданий,	
как	при	ручном,	так	и	механизированном	нанесении.	Мо-
жет	применяться	для	заполнения	раковин,	выбоин,	трещин	
и	убылей,	тонкослойного	выравнивания	поверхностей	и	на-
несения	штукатурных	покрытий.	За	один	проход	смесь	мож-
но	наносить	слоем	толщиной	от	2	до	20	мм.

Подготовка основания

О с н о в а н и е 	 д о л ж н о 	 о т в е ч а т ь 	 т р е б о в а н и я м	
СНиП	3.04.01-87,	быть	сухим,	достаточно	прочным	и	очи-
щенным	от	пыли,	высолов,	известкового	налета,	жиров,	
битума	и	других	загрязнений.	Непрочные	участки	по-
верхности	и	отслоения	удалить.	Основание	увлажнить	
до	насыщения	или	обработать	грунтовкой	CT	17.	Силь-
но	впитывающие	основания	обработать	грунтовкой	CT	
17	дважды	с	высушиванием	после	каждого	нанесения.

Выполнение работ

Для	приготовления	смеси	берут	отмеренное	количество	
чистой	воды	с	температурой	от	+15	до	+20°С.	Количество	
воды	затворения	подбирают	в	зависимости	от	вида	работ	
и	условий	нанесения.	Сухую	смесь	постепенно	добавляют	
в	воду	при	перемешивании,	добиваясь	получения	одно-
родной	массы	без	комков.	Перемешивание	производят	
миксером	или	дрелью	с	насадкой	при	скорости	вращения	
400—800	об/мин.	При	работе	с	материалом	использу-
ют	традиционные	способы	и	инструменты.	Для	получения	
гладкой	ровной	поверхности	штукатурку	через	5—30	минут	
после	нанесения	заглаживают	пластиковым	полутерком.	По-
сле	заглаживания	поверхность	не	шлифуют!
К	облицовке,	шпаклеванию,	нанесению	декоративных	по-
крытий	и	щелочестойких	красок	(например,	силикатной	кра-
ски	CT	54)	можно	приступать	не	менее	чем	через	3	суток	
после	нанесения	штукатурки.
Свежие	остатки	смеси	могут	быть	удалены	водой,	засо-
хшие	—	только	механически.

	

Рекомендации

Работы	следует	выполнять	при	температуре	воздуха	и	осно-
вания	от	+5	до	+30°C	и	относительной	влажности	воздуха	
не	выше	80%.
Механизированное	нанесение	смеси	рекомендуется	вы-
полнять	с	помощью	оборудования	PFT,	Putzmeister,	M-Tec,	
Kaleta	или	аналогичного,	в	соответствии	с	рекомендациями	
его	изготовителя.	Консистенцию	смеси	следует	подбирать	
в	соответствии	с	показателем	подвижности	по	погружению	
конуса	(Пк),	указанным	в	таблице.
Штукатурные	работы	запрещается	выполнять	при	прямом	
воздействии	солнечных	лучей	в	жаркую	погоду,	при	силь-
ном	ветре	и	во	время	дождя.	Для	защиты	фасада	от	солнца,	
ветра	и	дождя	строительные	леса	рекомендуется	закрыть	
специальной	сеткой.	На	здании	должна	быть	установлена	
водосточная	система.
В	течение	всего	периода	схватывания	материал	следует	
предохранять	от	преждевременного	высыхания	и	отрица-
тельных	температур.
Материал	содержит	армирующие	микроволокна,	и	добить-
ся	их	равномерного	распределения	можно	только	при	пере-
мешивании	низкооборотным	смесителем.

 Срок хранения

В	сухих	условиях,	на	поддонах,	в	оригинальной	неповреж-
денной	упаковке	—	не	более	12	месяцев	со	дня	изготовления.

CT 29
Штукатурка и ремонтная шпаклевка
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Упаковка

Сухая	смесь	CT	29	поставляется	в	многослойных	бумажных	
мешках	по	5	и	25	кг.

Технические характеристики

Состав	CT	29:

смесь	цемента,	
минеральных	заполнителей	
и	полимерных	
модификаторов

Насыпная	плотность	
сухой	смеси: 1,2	±	0,1	кг/дм3

Количество	воды	
затворения:

5,5—6,5	л	на	25	кг	сухой	
смеси

Плотность	смеси,	готовой	
к	применению: 1,8	±	0,1	кг/дм3

Подвижность	по	
погружению	конуса,	Пк: 10,0	±	2,0	см

Время	потребления: не	менее	2	часов
Температура	применения: от	+5	до	+30°С
Прочность	на	сжатие	
в	возрасте	28	суток: не	менее	10,0	МПа

Прочность	на	растяжение	
при	изгибе	в	возрасте	
28	суток:

не	менее	3,5	МПа

Адгезия	к	бетону	
в	возрасте	28	суток: не	менее	0,4	МПа

Морозостойкость	
затвердевшего	раствора: не	менее	100	циклов	(F100)

Температура	
эксплуатации: от	–50	до	+70°С

Группа	горючести: НГ	(ГОСТ	30244-94)
Готовность	к	дальнейшей	
отделке: через	3	суток

Расход	сухой	смеси	
CT	29:

около	1,5*	кг/м2	
на	1	мм	толщины	слоя	или
около	1,5*	кг/дм3	
заполняемого	объема

Примечание:
* расход материала зависит от качества подготовки осно-

вания и квалификации исполнителей работ и может быть 
выше указанных значений.

Продукт содержит цемент и при взаимодействии с водой дает щелочную реакцию, поэтому при работе с ним необходимо 
защищать глаза и кожу. При попадании смеси в глаза следует промыть их водой и обратиться за помощью к врачу.

Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +20°C и относительной 
влажности воздуха 60%. В других условиях технические характеристики материала могут отличаться от указанных.

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными 
нормами и правилами РФ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, 
а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении 
в возможности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с из-
готовителем. Техническое описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием 
для безусловной ответственности изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие стано-
вятся недействительными.
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Свойства

•	 готова	к	применению;
•	 эластичная,	устойчива	к	растрескиванию;
•	 паропроницаемая;
•	 идеальна	для	гипсокартона;
•	 имеет	гладкую	поверхность;
•	 обладает	высокой	степенью	белизны;
•	 легко	шлифуется;
•	 обладает	высокой	адгезией	к	основанию;
•	 не	содержит	гипс;
•	 доступна	также	в	морозостойкой	версии	«Зима»;
•	 пригодна	только	для	внутренних	работ;
•	 экологически	безопасна.

Область применения

Шпаклевка	CT	95	предназначена	для	финишного	вырав-
нивания	поверхностей	стен	и	потолков	в	сухих	помещени-
ях	под	дальнейшую	отделку.	Может	применяться	на	таких	
основаниях	как	бетон,	цементные	и	гипсовые	штукатурки,	
гипсокартон	и	т.д.	Эффективна	на	поверхностях	с	низкой	
прочностью	и	высокой	впитывающей	способностью.	Благо-
даря	содержанию	мелкодисперсного	наполнителя	позволяет	
получить	максимально	гладкую	поверхность.	Высокая	сте-
пень	белизны	шпаклевки	способствует	снижению	расхода	
красок	при	окрашивании	поверхностей.	Не	рекомендована	
для	применения	на	деревянных	основаниях.

Подготовка основания

Основание	должно	отвечать	требованиям	СНиП	3.04.01-
87,	быть	сухим,	достаточно	прочным,	очищенным	от	пыли	
и	других	загрязнений.	Непрочные	участки	поверхности,	от-
слаивающиеся	малярные	покрытия,	покрытия	из	масляных,	
известковых	и	клеевых	красок	следует	удалить.	Глубина	ра-
ковин	и	углублений	на	поверхности	не	должна	превышать	
2	мм.	Для	предварительного	выравнивания	цементных	ос-
нований	и	кирпичных	кладок	рекомендуется	использовать	
штукатурные	смеси	CT	24	или	CT	29	не	менее	чем	за	3	су-
ток	до	нанесения	шпаклевки.	Гипсокартонные	листы	должны	
быть	закреплены	в	соответствии	с	действующими	нормами	и	
рекомендациями	их	изготовителя.	Основание	необходимо	
обработать	грунтовкой	CT	17	и	высушить.

Выполнение работ

Содержимое	емкости	тщательно	перемешать.	Шпаклевку	
наносят	на	основание	шпателем	слоем	толщиной	не	более	
1,5	мм	за	один	проход.	При	необходимости,	наносят	не-
сколько	слоев	шпаклевки.	Суммарная	толщина	слоев	не	
должна	превышать	3	мм.
К	шлифованию	поверхности	можно	приступать	примерно	
через	4,5	часа	после	нанесения	шпаклевки.	Работы	по	шли-
фованию	рекомендуется	завершить	не	позднее	24	часов	по-
сле	нанесения	шпаклевки.

Свежие	загрязнения	шпаклевкой	могут	быть	удалены	при	
помощи	воды,	засохшие	—	только	механически.

Рекомендации

Работы	следует	выполнять	в	сухих	условиях,	при	темпера-
туре	воздуха	и	основания	от	+5	до	+30°C	и	относительной	
влажности	воздуха	не	выше	80%.	При	работе	следует	ис-
пользовать	инструменты	из	нержавеющих	материалов.	
До	полного	высыхания	шпаклевки	необходимо	исключить	
контакт	с	водой	и	воздействие	отрицательных	температур.	
Нельзя	смешивать	шпаклевку	с	другими	материалами:	кра-
сками,	полимерными	дисперсиями	и	т.п.
В	случае	замерзания	шпаклевки	в	версии	«Зима»,	необходи-
мо	выдержать	ее	в	теплом	помещении	до	полного	оттаивания	
и	тщательно	перемешать.

 Срок хранения

В	сухих	условиях,	в	оригинальной	неповрежденной	и	герме-
тичной	упаковке,	при	температуре	от	+5	до	+30°С	—	не	бо-
лее	12	месяцев	со	дня	изготовления.
Для	шпаклевки	в	версии	«Зима»	допускается	5-кратное	за-
мораживание	общей	продолжительностью	не	более	2-х	не-
дель	при	температуре	не	ниже	–40°C.
Не	до	конца	израсходованный	материал	при	хранении	
в	плотно	закрытом	ведре	можно	использовать	в	течение	
длительного	времени.

CT 95
Белая финишная полимерная шпаклевка,  
готовая к применению
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 Срок хранения

Шпаклевка	CT	95	поставляется	 в	полимерных	ведрах	
по	5	и	25	кг.

Технические характеристики

Состав	CT	95:
водная	дисперсия	поли-
меров	с	минеральными	
наполнителями

Плотность: 1,65	±	0,15	кг/дм3

Температура	транспорти-
ровки	и	хранения:

от	+5	до	+30°C	
(для	версии	«Зима»	
допускается	до	5	
циклов	замораживания	
при	температуре	не	ниже	
–40°C)

Температура	применения: от	+5	до	+30°С

Укрывистость: ок.	0,45	кг/м2

Адгезия	к	бетону:

через	24	часа не	менее	0,2	МПа

через	72	часа не	менее	0,6	МПа

Время	высыхания	
(готовность	к	шлифовке):

ок.	4,5	часов		
при	толщине	слоя	1	мм

Расход	CT	95: ок.	1,7	кг/м2		
при	толщине	слоя	1	мм

При попадании на кожу промыть загрязненный участок водой с мылом. При попадании в глаза промыть их обильным 
количеством проточной воды и обратиться за помощью к врачу. Хранить в недоступном для детей месте!

Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +20°C и относительной 
влажности воздуха 60%. В других условиях технические характеристики и время высыхания материала могут отличаться 
от указанных.

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными 
нормами и правилами РФ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, 
а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении 
в возможности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с из-
готовителем. Техническое описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием 
для безусловной ответственности изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие стано-
вятся недействительными.
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Свойства

•	 обладает	высокой	адгезией	к	основаниям;
•	 пластична	и	удобна	в	работе;
•	 тиксотропная;
•	 не	требует	обязательного	окрашивания;
•	 пригодна	для	окрашивания	и	оклейки	обоями;
•	 пригодна	только	для	внутренних	работ;
•	 экологически	безопасна.

Область применения

Полимерная	шпаклевка	CT	127	предназначена	для	фи-
нишного	выравнивания	поверхностей	и	заполнения	мелких	
дефектов	на	бетонных,	цементно-известковых,	цементно-
песчаных,	гипсовых	и	т.п.	основаниях	на	стенах	и	потолках	
внутри	зданий.	Выпускается	белого	цвета	и	не	требует	обя-
зательного	окрашивания.	При	необходимости	может	быть	
окрашена	или	оклеена	обоями.	Не	пригодна	для	эксплуа-
тации	во	влажных	помещениях	(душевых,	ванных	комнатах,	
саунах	и	т.п.),	выравнивания	полов	и	подготовки	оснований	
под	керамические	облицовки.	За	один	проход	смесь	можно	
наносить	слоем	толщиной	до	3	мм.

Подготовка основания

О с н о в а н и е 	 д о л ж н о 	 о т в е ч а т ь 	 т р е б о в а н и я м	
СНиП	 3.04.01-87,	 быть	 сухим,	 достаточно	 прочным	
и	 очищенным	 от	 пыли,	 высолов,	 известкового	 нале-
та,	 жиров,	 битума	 и	 других	 загрязнений.	 Непрочные	
участки	 поверхности	 и	 отслоения	 следует	 удалить.
Для	выравнивания	и	ремонта	оснований	рекомендуется	ис-
пользовать	штукатурную	смесь	CT	29	или	CT	24	не	менее	
чем	за	3	суток	до	нанесения	шпаклевки.
Основание	следует	увлажнить	до	насыщения	или	обра-
ботать	грунтовкой	CT	17.	Сильно	впитывающие	основания	
дважды	обработать	грунтовкой	CT	17	с	полным	высушива-
нием	после	каждого	нанесения.	Гладкие	основания	зашеро-
ховать	наждачной	бумагой.

Выполнение работ

Для	приготовления	смеси	берут	отмеренное	количество	чи-
стой	воды	с	температурой	от	+15	до	+20°С.	Сухую	смесь	
постепенно	добавляют	в	воду	при	перемешивании,	доби-
ваясь	получения	однородной	массы	без	комков.	Переме-
шивание	производят	миксером	или	дрелью	с	насадкой	при	
скорости	вращения	400—800	об/мин.	Затем	выдерживают	
технологическую	паузу	около	5	минут	для	созревания	сме-
си	и	перемешивают	еще	раз.	Шпаклевка	сохраняет	свои	
рабочие	свойства	в	течение	3	часов	в	открытой	таре	и	24	
часов	в	плотно	закрытой	таре.	При	работе	с	материалом	ис-

пользуют	традиционные	способы	и	инструменты.	Перед	на-
несением	следующего	слоя	предыдущий	слой	после	полного	
высыхания	рекомендуется	прошлифовать	мелкой	наждачной	
бумагой	или	вольфрамовой	сеткой	и	обработать	грунтовкой	
CT	17.	К	шлифованию,	окрашиванию	и	оклеиванию	обоями	
можно	приступать	через	24	часа	после	нанесения	шпаклев-
ки.	Свежие	остатки	материала	могут	быть	удалены	водой,	
засохшие	—	только	механически.
	

Рекомендации

Работы	следует	выполнять	в	сухих	условиях,	при	темпера-
туре	воздуха	и	основания	от	+5	до	+30°C	и	относительной	
влажности	воздуха	не	выше	80%.	При	работе	с	материа-
лом	следует	пользоваться	инструментами	из	нержавеющих	
материалов.

 Срок хранения

В	сухих	условиях,	на	поддонах,	в	оригинальной	неповреж-
денной	упаковке	—	не	более	12	месяцев	со	дня	изготовления.

Упаковка

Сухая	смесь	CT	127	поставляется	в	многослойных	бумажных	
мешках	по	25	кг.

CT 127
Белая полимерная шпаклевка для внутренних работ
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Технические характеристики

Состав	CT	127:

смесь	редиспергируемых	
полимерных	порошков	
и	минеральных	
наполнителей

Цвет: белый
Насыпная	плотность	
сухой	смеси:

1,0	±	0,1	кг/дм3

Количество	воды	
затворения:

около	0,3	л		
на	1	кг	сухой	смеси

Плотность	смеси,	готовой	
к	применению: 1,4	±	0,1	кг/дм3

Подвижность	по	
погружению	конуса,	Пк: 9,0	±	1,0	см

Время	потребления:
в	открытой	таре
в	закрытой	таре

не	менее	3	часов
не	менее	24	часов

Температура	
применения: от	+5	до	+30°C

Адгезия	к	бетону		
в	возрасте	1	суток: не	менее	0,3	МПа

Температура	
эксплуатации: от	0	до	+70°C

Группа	горючести: НГ	(ГОСТ	30244-94)
Готовность		
к	шлифованию,	
окрашиванию	
и	оклеиванию	обоями:

через	24	часа

Расход	сухой	смеси	
CT	127:

1,2—1,3	кг/м2		
на	1	мм	толщины	слоя

Примечание:
* расход материала зависит от качества подготовки осно-

вания и квалификации исполнителей работ и может быть 
выше указанных значений.

Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +20°C и относительной 
влажности воздуха 60%. В других условиях технические характеристики материала могут отличаться от указанных.

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными 
нормами и правилами РФ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, 
а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении в 
возможности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с изго-
товителем. Техническое описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием для 
безусловной ответственности изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие становятся 
недействительными.
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Свойства

•	 обладает	высокой	адгезией	к	основаниям;
•	 пластична	и	удобна	в	работе;
•	 водо-	и	морозостойкая;
•	 содержит	армирующие	микроволокна;
•	 пригодна	для	внутренних	и	наружных	работ;
•	 экологически	безопасна.

Область применения

Цементная	шпаклевка	CT	225	предназначена	для	финиш-
ного	выравнивания	поверхностей	и	заполнения	мелких	
дефектов	на	бетонных,	цементно-песчаных	и	цементно-из-
вестковых	основаниях	на	стенах	и	потолках	снаружи	и	вну-
три	зданий,	в	т.ч.	в	помещениях	с	повышенной	влажностью.	
Выпускается	белого	и	серого	цвета.	За	один	проход	смесь	
можно	наносить	слоем	толщиной	до	3	мм.

Подготовка основания

Основание	 должно	 соответствовать	 требованиям	
СНиП	3.04.01-87,	быть	сухим,	достаточно	прочным	и	очи-
щенным	от	пыли,	высолов,	известкового	налета,	жиров,	
битума	и	других	загрязнений.	Непрочные	участки	поверх-
ности	и	отслоения	удалить.	Для	выравнивания	и	ремонта	
оснований	рекомендуется	использовать	штукатурную	смесь	
CT	29	или	CT	24	не	менее	чем	за	3	суток	до	нанесения	шпа-
клевки.	Основание	необходимо	увлажнить	до	насыщения.	
Обогреваемые	солнцем	и	сильно	впитывающие	основания	
рекомендуется	увлажнять	многократно.
	

Выполнение работ

Для	приготовления	смеси	берут	отмеренное	количество	чи-
стой	воды	с	температурой	от	+15	до	+20°С.	Сухую	смесь	по-
степенно	добавляют	в	воду	при	перемешивании,	добиваясь	
получения	однородной	массы	без	комков.	Перемешивание	
производят	миксером	или	дрелью	с	насадкой	при	скорости	
вращения	400—800	об/мин.	Затем	выдерживают	техноло-
гическую	паузу	около	5	минут	для	созревания	смеси	и	пере-
мешивают	еще	раз.	При	работе	с	материалом	используют	
традиционные	способы	и	инструменты.	Перед	нанесением	
следующего	слоя	предыдущий	слой	после	полного	высыха-
ния	рекомендуется	прошлифовать	мелкой	наждачной	бума-
гой	или	вольфрамовой	сеткой	и	увлажнить.	К	шлифованию	
можно	приступать	через	24	часа,	а	к	окрашиванию	и	оклеи-
ванию	обоями	—	через	72	часа	после	нанесения	материала.
Свежие	остатки	материала	могут	быть	удалены	водой,	за-
сохшие	—	только	механически.

Рекомендации

Работы	следует	выполнять	при	температуре	воздуха	и	осно-
вания	от	+5	до	+30°C	и	относительной	влажности	воздуха	
не	выше	80%.	Работы	с	материалом	запрещается	выполнять	
при	прямом	воздействии	солнечных	лучей	в	жаркую	погоду,	
при	сильном	ветре	и	во	время	дождя.	Для	защиты	фасада	
от	солнца,	ветра	и	дождя	строительные	леса	рекомендуется	
закрыть	специальной	сеткой.	На	здании	должна	быть	уста-
новлена	водосточная	система.
В	течение	всего	периода	схватывания	материал	следует	
предохранять	от	преждевременного	высыхания	и	воздей-
ствия	отрицательных	температур.
Материал	содержит	армирующие	микроволокна,	и	добить-
ся	их	равномерного	распределения	можно	только	при	пере-
мешивании	низкооборотным	смесителем.

 Срок хранения

В	сухих	условиях,	на	поддонах,	в	оригинальной	неповреж-
денной	упаковке	—	не	более	12	месяцев	со	дня	изготовления.

Упаковка

Сухая	смесь	CT	225	поставляется	в	многослойных	бумажных	
мешках	по	25	кг.

CT 225
Фасадная финишная шпаклевка (белая и серая)
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Технические характеристики

Состав	CT	225:

смесь	цемента	
с	минеральными	
заполнителями	
и	полимерными	
модификаторами

Цвет: белый	и	серый
Насыпная	плотность	сухой	
смеси: 0,95	±	0,1	кг/дм3

Количество	воды	
затворения:
на	5	кг	сухой	смеси
на	25	кг	сухой	смеси

1,75—1,85	л
8,75—9,25	л

Плотность	смеси,	
готовой	к	применению: 1,65	±	0,1	кг/дм3

Подвижность		
по	погружению	конуса,	Пк: 10,0	±	2,0	см

Время	потребления: не	менее	60	минут
Температура	применения: от	+5	до	+30°С
Прочность	на	сжатие	
в	возрасте	28	суток: не	менее	10,0	МПа

Прочность	на	растяжение	
при	изгибе	в	возрасте	
28	суток:

не	менее	3,5	МПа

Адгезия	к	бетону	
в	возрасте	28	суток: не	менее	0,5	МПа

Морозостойкость	
затвердевшего	раствора:

не	менее	100	циклов	
(F100)

Температура	
эксплуатации: от	–50	до	+70°C

Группа	горючести: НГ	(ГОСТ	30244-94)
Готовность	к	шлифовке: через	24	часа
Готовность	к	окрашиванию	
и	оклеиванию	обоями: через	72	часа

Расход	сухой	смеси	
CT	225:

около	1,2	кг/м2		
на	1	мм	толщины	слоя

Примечание:
* расход материала зависит от качества подготовки осно-

вания и квалификации исполнителей работ и может быть 
выше указанных значений.

Продукт содержит цемент и при взаимодействии с водой дает щелочную реакцию, поэтому при работе с ним необходимо 
защищать глаза и кожу. При попадании смеси в глаза следует промыть их водой и обратиться за помощью к врачу.

Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +20°C и относительной 
влажности воздуха 60%. В других условиях технические характеристики материала могут отличаться от указанных.

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными 
нормами и правилами РФ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, 
а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении в 
возможности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с изго-
товителем. Техническое описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием для 
безусловной ответственности изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие становятся 
недействительными.
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Свойства

•	 может	применяться	при	температуре	от	0°C;
•	 обладает	высокой	адгезией;
•	 паропроницаемый;
•	 экономичный;
•	 экологически	безопасен.

Область применения

Клеевая	смесь	CT	83	предназначена	для	крепления	тепло-
изоляционных	плит	из	пенополистирола,	а	также	противопо-
жарных	рассечек	из	минераловатных	плит,	на	минеральных	
основаниях	при	устройстве	систем	наружной	теплоизоляции	
фасадов	Ceresit	VWS.
Для	создания	на	поверхности	пенополистирольных	плит	ба-
зового	штукатурного	слоя,	армированного	стеклосеткой,	
следует	применять	смесь	CT	85.

Подготовка основания

Основание	должно	отвечать	требованиям	СП	70.13330.2012	
(СНиП	3.03.01-87)	и	СНиП	3.04.01-87,	быть	достаточно	
прочным	и	очищенным	от	пыли,	высолов,	известкового	
налета,	жиров,	битума	и	др.	загрязнений.	Основание	не	
должно	быть	покрыто	льдом,	снегом	или	инеем.	Непроч-
ные	 участки	 основания	 и	 малярные	 покрытия	 следует	
удалить.	Участки,	пораженные	грибком,	очистить	сталь-
ными	щетками	и	обработать	фунгицидным	средством	CT	
99.	Кирпичные	кладки	и	цементно-песчаные	штукатурки	
должны	иметь	возраст	не	менее	28	дней,	бетон	—	не	ме-
нее	3	месяцев.	Для	выравнивания	основания	рекомен-
дуется	использовать	штукатурную	смесь	CT	24	или	CT	
29	не	менее	чем	за	3	суток	до	начала	монтажа.	При	не-
обходимости,	обработать	основание	грунтовкой	CT	17.
Для	оценки	несущей	способности	основания	рекомендует-
ся	приклеить	в	нескольких	местах	кубики	пенополистирола	
размером	10х10	см	и	через	3	суток	оторвать	их.	Результат	
испытания	считают	положительным,	если	отрыв	происходит	
по	пенополистиролу.
	

Выполнение работ

Для	приготовления	смеси	берут	отмеренное	количество	чи-
стой	воды	с	температурой	от	+15	до	+20°С	(при	температуре	
основания	от	0	до	+5°C	рекомендуется	использовать	воду	
с	температурой	от	+20	до	+30°С).	Сухую	смесь	постепенно	
добавляют	в	воду	при	перемешивании,	добиваясь	получения	
однородной	массы	без	комков.	Перемешивание	производят	
миксером	или	дрелью	с	насадкой	при	скорости	вращения	
400—800	об/мин.	Затем	выдерживают	технологическую	
паузу	около	5	минут	для	созревания	смеси	и	перемешивают	
еще	раз.
Клеевую	смесь	при	помощи	кельмы	наносят	на	пенополи-
стирольную	плиту	полосой	шириной	5—8	см	и	толщиной	
1—2	см	по	всему	периметру	плиты	с	отступом	от	краев	на	
2—3	см	и	дополнительно	3—6	«куличами»	в	средней	части	

плиты.	Полоса	клеевой	смеси,	наносимой	по	контуру	плиты,	
должна	иметь	разрывы,	чтобы	исключить	образование	воз-
душных	пробок.
Если	неровности	основания	не	превышают	5	мм	и	в	случае	
противопожарных	рассечек	из	минераловатных	плит	смесь	
наносят	на	всю	поверхность	плиты	с	отступом	от	краев	на	
2—3	см	гладким	шпателем,	и	затем	профилируют	гребенча-
тую	структуру	стальным	зубчатым	полутерком	с	размером	
зубцов	10—12	мм.
Сразу	после	нанесения	клеевой	смеси	теплоизоляционные	
плиты	устанавливают	в	проектное	положение	вплотную	друг	
к	другу	с	Т-образной	перевязкой	швов.	Площадь	адгезион-
ного	контакта	после	прижатия	плиты	должна	составлять	не	
менее	40%.	Зазоры	между	плитами	не	должны	превышать	
2	мм.	Более	крупные	зазоры	заполняют	полосами	из	пено-
полистирола	или	полиуретановой	пеной.	К	шлифованию,	
дополнительному	креплению	теплоизоляционных	плит	та-
рельчатыми	дюбелями	и	изготовлению	на	них	базового	
штукатурного	слоя	можно	приступать	через	3	суток	после	
приклеивания	плит.
Свежие	остатки	смеси	могут	быть	удалены	при	помощи	
воды,	засохшие	—	только	механически.

Рекомендации

Работы	следует	выполнять	при	температуре	воздуха	и	ос-
нования	от	0	до	+30°C	и	относительной	влажности	воздуха	
не	выше	80%.
При	 монтаже	 систем	 теплоизоляции	 фасадов	 Ceresit	
следует	 руководствоваться	 Стандартом	 организации	
СТО	58239148-001-2006.

CТ 83
Клей для пенополистирола
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Запрещается	выполнять	работы	при	прямом	воздействии	
солнечных	лучей,	при	сильном	ветре,	а	также	во	время	до-
ждя	и	по	мокрым	поверхностям	после	дождя.	На	период	
монтажа	необходимо	принять	меры	для	предотвращения	
попадания	воды	на	поверхность	и	внутрь	системы.
Через	8	часов	после	применения	смеси	допускается	сни-
жение	температуры	до	минус	5°C.	Если	в	течение	3-х	бли-
жайших	суток	температура	может	опуститься	ниже	минус	
5°C,	работы	с	материалом	следует	выполнять	в	тепловом	
контуре.

 Срок хранения

В	сухих	условиях,	на	поддонах,	в	оригинальной	неповреж-
денной	упаковке	—	не	более	12	месяцев	со	дня	изготовления.

Упаковка

Сухая	смесь	CT	83	поставляется	в	многослойных	бумажных	
мешках	по	25	кг.

Технические характеристики

Состав	CT	83:

смесь	цемента,	
минеральных	заполнителей	
и	полимерных	
модификаторов

Насыпная	плотность	
сухой	смеси: 1,4	±	0,1	кг/дм3

Количество	воды	
затворения:

5,0—5,75	л		
на	25	кг	сухой	смеси

Плотность	смеси,		
готовой	к	применению:

1,65	±	0,1	кг/дм3

Подвижность	по	
погружению	конуса,	Пк: 8,5	±	1,0	см

Время	потребления: не	менее	2	часов

Температура	применения: от	0	до	+30°С

Открытое	время: не	менее	20	минут

Адгезия	к	бетону	
в	возрасте	28	суток: не	менее	0,5	МПа

Адгезия	
к	пенополистиролу	
в	возрасте	3	суток:

разрыв	по	пенополистиролу

Морозостойкость	
затвердевшего	раствора: не	менее	100	циклов	(F100)

Группа	горючести: НГ	(ГОСТ	30244-94)

Температура	
эксплуатации: от	–50	до	+70°C

Цвет	затвердевшего	
раствора: светло-коричневый

Расход	сухой	смеси	
CT	83: от	5,0	кг/м2

Примечание: расход материала зависит от ровности 
основания и способа нанесения.

Продукт содержит цемент и при взаимодействии с водой дает щелочную реакцию, поэтому при работе с ним необходимо 
защищать глаза и кожу. При попадании смеси в глаза следует промыть их водой и обратиться за помощью к врачу.

Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +20°C и относительной 
влажности воздуха 60%. В других условиях технические характеристики материала могут отличаться от указанных.

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными 
нормами и правилами РФ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, 
а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении 
в возможности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с из-
готовителем. Техническое описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием 
для безусловной ответственности изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие стано-
вятся недействительными.
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Свойства

•	 удобен	и	прост	в	применении;
•	 обладает	высокой	адгезией	к	различным	по	химической	

природе	основаниям;
•	 очень	низкий	расход	—	1	баллона	клея	хватает	на	10	м2	

фасада;
•	 слабо	расширяется	при	отверждении;
•	 дюбелирование	возможно	уже	через	2	часа	после	при-

клеивания	плит,	монтаж	систем	теплоизоляции	выполня-
ется	на	5	дней	быстрее;

•	 обладает	однородной	структурой	и	хорошими	теплоизо-
ляционными	свойствами;

•	 может	применяться	при	отрицательных	температурах		
(до	–10°C)	и	высокой	влажности	воздуха;

•	 водостойкий;
•	 не	содержит	фреонов;
•	 экономичен.

Область применения

Полиуретановый	клей	CT	84	предназначен	для	крепления	
плит	из	пенополистирола,	в	том	числе	экструдированного,	
на	таких	основаниях	как	бетон,	цементные	штукатурки,	
кирпичные	кладки,	дерево,	плиты	OSB,	стекло,	битумная	
гидроизоляция	и	т.д.	при	устройстве	систем	наружной	те-
плоизоляции	фасадов	Ceresit	VWS.

Подготовка основания

Основание	должно	отвечать	требованиям		СНиП	3.03.01-87	
и	 3.04.01-87,	 быть	 достаточно	 прочным	 и	 очищенным	
от	пыли,	высолов,	известкового	налета,	жиров,	битума	
и	других	загрязнений.	Основание	не	должно	быть	покрыто	
льдом,	снегом	или	инеем.	Непрочные	участки	основания	
и	малярные	покрытия	следует	удалить.	Участки,	пораженные	
грибком,	очистить	стальными	щетками	и	обработать	фунги-
цидным	средством	CT	99.	Кирпичные	кладки	и	цементно-пес-
чаные	штукатурки	должны	иметь	возраст	не	менее	28	дней,	
бетон	не	менее	3	месяцев.	Для	выравнивания	основания	ре-
комендуется	использовать	штукатурную	смесь	CT	29	или	
CT	24	не	менее	чем	за	3	суток	до	начала	монтажа.	Силь-
но	впитывающие	основания	обработать	грунтовкой	CT	17.
Для	оценки	несущей	способности	основания	в	нескольких	
местах	приклеивают	кубики	пенополистирола	размером	
10х10	см	и	через	2—4	часа	отрывают	их.	Результат	испыта-
ния	считают	положительным,	если	отрыв	происходит	по	пе-
нополистиролу.

Выполнение работ

Энергично	встряхнуть	баллон	в	течение	нескольких	секунд,	
снять	с	клапана	колпачок	и	навинтить	монтажный	пистолет	
на	баллон,	установленный	клапаном	вверх.	Клапан	монтаж-
ного	пистолета	при	этом	должен	быть	закрыт!	После	подсо-
единения	баллона	можно	открыть	клапан	монтажного	писто-
лета	и	приступить	к	нанесению	клея.	Монтажный	пистолет	
следует	держать	баллоном	вверх	на	расстоянии	от	плиты,	
достаточном	для	правильного	нанесения	клея.	Клей	наносят	
на	монтажную	поверхность	плиты	по	периметру	с	отступом	
от	краев	примерно	на	2	см	и	одной	полосой	через	центр	
параллельно	ее	длинным	сторонам.	Плиту	сразу	после	на-
несения	клея	устанавливают	в	проектное	положение	и	слег-
ка	прижимают	длинной	теркой.	Положение	плит	можно	кор-
ректировать	в	течение	20	минут	с	момента	приклеивания.
Плиты	следует	крепить	в	одной	плоскости,	с	Т-образной	
перевязкой	швов,	вплотную	одна	к	другой.	Зазоры	между	
плитами	не	должны	превышать	2	мм.	Более	крупные	зазоры	
заполняют	обрезками	пенополистирола	или	полиуретано-
вой	пеной.
К	дополнительному	креплению	теплоизоляционных	плит	та-
рельчатыми	дюбелями	и	изготовлению	базового	штукатур-
ного	слоя	можно	приступать	примерно	через	2	часа	после	
приклеивания	плит.	Количество	дюбелей	на	1	м2	фасада	
определяется	расчетом.
Сразу	после	извлечения	баллона	монтажный	пистолет	не-
обходимо	очистить.	Свежие	остатки	клея	могут	быть	удалены	
ацетоном,	засохшие	—	только	механически.

CТ 84
Полиуретановый клей для пенополистирола
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Рекомендации

Работы	следует	выполнять	при	температуре	воздуха	и	осно-
вания	от	–10	до	+40°C.	Перед	работой	в	холодных	условиях	
клей	следует	выдержать	при	комнатной	температуре.	При	
высокой	влажности	воздуха	клей	отверждается	быстрее.	
При	работе	в	неблагоприятных	погодных	условиях,	напри-
мер,	при	сильном	ветре	или	дожде,	строительные	леса	долж-
ны	быть	укрыты	защитной	сеткой	или	пленкой.	Особое	вни-
мание	следует	обратить	на	защиту	наружных	углов	зданий.	
На	здании	должна	быть	установлена	водосточная	система.

 Срок хранения

В	сухих	прохладных	условиях,	в	оригинальной	неповреж-
денной	и	герметичной	упаковке	—	не	более	15	месяцев	
со	дня	изготовления.	Хранение	и	транспортировка	баллонов	
с	клеем	допускается	только	в	вертикальном	положении,	при	
температуре	от	0	до	+50°С.	Возможно	кратковременное	
(не	более	1	недели)	снижение	температуры	до	–20°С.

Упаковка

Клей	CT	84	поставляется	в	металлических	баллонах	по	850	мл.

Технические характеристики

Состав	CT	84:

олигомеры	
изоцианатов,	
вытесняющий	газ	
пропан/изобутан

Открытое	время: около	10	минут
Время	отверждения:
при	+20°С
при	0°С
при	–5°С
при	–10°С

около	2	часов
3—5	часов
5—7	часов
7—10	часов

Температура	
транспортировки	и	хранения:

от	0	до	+50°С

Температура	применения: от	–10	до	+40°С
Адгезия:
к	бетону
к	пенополистиролу
к	экструдированному	ППС
к	керамическому	кирпичу
к	плитам	OSB
к	стеклу
к	битумным	материалам
к	дереву

не	менее	0,3	МПа
не	менее	0,15	МПа
не	менее	0,2	МПа
не	менее	0,3	МПа
не	менее	0,3	МПа
не	менее	0,3	МПа
не	менее	0,25	МПа
не	менее	1,0	МПа

Температура	эксплуатации: от	–55	до	+90°C
Данные	по	пожарной	
безопасности:
группа	горючести
группа	воспламеняемости
группа	дымообразующей	
способности
группа	токсичности	продуктов	
горения

Г2	(ГОСТ	30244-94)
В3	(ГОСТ	30402-96)

Д3	(ГОСТ	12.1.044-89)

Т3	(ГОСТ	12.1.044-89)

Расход	клея	CT	84: 1	баллон	на	10,0	м2

Примечание: расход материала зависит от ровности 
основания и способа нанесения.

При работе с клеем необходимо использовать спецодежду, защитные очки и перчатки. Баллоны с клеем следует предо-
хранять от нагрева выше +50°С Их нельзя протыкать, бросать в огонь и перевозить в салоне автомобиля (перевозка до-
пускается только в багажнике). Хранить в недоступном для детей месте!

Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +20°C и относительной 
влажности воздуха 60%. В других условиях технические характеристики материала могут отличаться от указанных.

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными 
нормами и правилами РФ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, 
а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении в 
возможности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с изго-
товителем. Техническое описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием для 
безусловной ответственности изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие становятся 
недействительными.
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Свойства

•	 обладает	высокой	адгезией;
•	 содержит	армирующие	микроволокна;
•	 эластифицированная;
•	 ударопрочная;
•	 паропроницаемая;
•	 морозо-	и	атмосферостойкая;
•	 экологически	безопасна.

Область применения

Штукатурно-клеевая	смесь	CT	85	предназначена	для	кре-
пления	на	минеральных	основаниях	плит	из	пенополисти-
рола	и	создания	на	них	базового	штукатурного	слоя,	арми-
рованного	стеклосеткой,	при	устройстве	систем	наружной	
теплоизоляции	фасадов	Ceresit	VWS.	Применяется	также	для	
крепления	минераловатных	плит	и	создания	на	них	базового	
штукатурного	слоя	при	устройстве	противопожарных	рас-
сечек.

Подготовка основания

при креплении плит из пенополистирола:
Основание	должно	отвечать	требованиям		СП	70.13330.2012	
(СНиП	3.03.01-87)	и	СНиП	3.04.01-87,	быть	достаточно	проч-
ным	и	очищенным	от	пыли,	высолов,	жиров,	битума	и	др.	
загрязнений.	Непрочные	участки	основания	и	малярные	
покрытия	следует	удалить.	Участки,	пораженные	грибком,	
очистить	стальными	щетками	и	обработать	фунгицидным	
средством	CT	99.	Кирпичные	кладки	и	цементно-песча-
ные	штукатурки	должны	иметь	возраст	не	менее	28	дней,	
бетон	—	не	менее	3	месяцев.	Для	выравнивания	основа-
ния	рекомендуется	использовать	штукатурную	смесь	CT	
29	или	CT	24	не	менее	чем	за	3	суток	до	начала	монтажа.	
При	необходимости,	например,	в	случае	сильно	впитываю-
щих	оснований,	обработать	основание	грунтовкой	CT	17.
Для	оценки	несущей	способности	основания	рекомендует-
ся	приклеить	в	нескольких	местах	кубики	пенополистирола	
размером	10х10	см	и	через	3	суток	оторвать	их.	Результат	
испытания	считают	положительным,	если	отрыв	происходит	
по	пенополистиролу.
Поверхности	плит	из	экструдированного	пенополистирола	
(например,	при	утеплении	цоколей)	для	обеспечения	адге-
зионного	контакта	должны	быть	обработаны	абразивным	
материалом	и	обеспылены.
при создании базового штукатурного слоя:
При	наличии	неровных	стыков	или	пожелтения	(после	дли-
тельного	нахождения	на	открытом	воздухе)	поверхность	те-
плоизоляционных	плит	следует	прошлифовать	и	обеспылить.
	

Выполнение работ

Для	приготовления	смеси	берут	отмеренное	количество	чи-
стой	воды	с	температурой	от	+15	до	+20°C.	Сухую	смесь	по-
степенно	добавляют	в	воду	при	перемешивании,	добиваясь	
получения	однородной	массы	без	комков.	Перемешивание	
производят	миксером	или	дрелью	с	насадкой	при	скорости	

вращения	400—800	об/мин.	Затем	выдерживают	техноло-
гическую	паузу	около	5	минут	для	созревания	смеси	и	пере-
мешивают	еще	раз.
Крепление плит из пенополистирола:
Смесь,	готовую	к	применению,	при	помощи	кельмы	наносят	
на	пенополистирольную	плиту	полосой	шириной	5—8	см	
и	толщиной	1—2	см	по	всему	периметру	плиты	с	отступом	
от	краев	на	2—3	см	и	дополнительно	3-6	«куличами»	в	сред-
ней	части	плиты.	Полоса	смеси,	наносимой	по	контуру	плиты,	
должна	иметь	разрывы,	чтобы	исключить	образование	воз-
душных	пробок.	Площадь	адгезионного	контакта	смеси	после	
прижатия	плиты	должна	составлять	не	менее	40%.
При	неровностях	основания	менее	5	мм	и	при	устройстве	
противопожарных	рассечек	из	минераловатных	плит	смесь	
наносят	на	всю	поверхность	плиты	с	отступом	от	краев	
на	2—3	см	стальным	зубчатым	полутерком	с	размером	зуб-
цов	10—12	мм.
Сразу	после	нанесения	смеси	теплоизоляционные	плиты	
устанавливают	в	проектное	положение	вплотную	друг	к	дру-
гу	с	Т-образной	перевязкой	швов.	Зазоры	между	плитами	
не	должны	превышать	2	мм.	Более	крупные	зазоры	заполняют	
полосами	из	пенополистирола	или	полиуретановой	пеной.	
К	дополнительному	креплению	плит	тарельчатыми	дюбелями	
и	созданию	базового	штукатурного	слоя	можно	приступать	
не	ранее	чем	через	3	суток	после	их	приклеивания.
создание базового штукатурного слоя:
Смесь,	готовую	к	применению,	гладкой	стальной	теркой	
наносят	на	поверхность	плит	из	пенополистирола	ровным	
слоем	толщиной	2—3	мм.	Затем	профилируют	гребенчатую	
структуру	нанесенного	слоя	стальным	зубчатым	полутерком	
с	размером	зубцов	6	мм.	Использование	зубчатого	полутер-
ка	позволяет	контролировать	расход	и	толщину	слоя	смеси.

CТ 85
Штукатурно-клеевая смесь для пенополистирола
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На	свежий	слой	смеси	укладывают	фасадную	сетку	из	ще-
лочестойкого	стекловолокна	с	нахлестом	полотен	не	менее	
10	см	и	втапливают	ее	в	штукатурный	слой.	Сразу	же	наносят	
второй	слой	смеси	толщиной	до	3	мм,	разглаживая	его	так,	
чтобы	сетка	не	просматривалась	на	поверхности.	Нельзя	
укладывать	стеклосетку	непосредственно	на	теплоизоляци-
онный	слой.
К	шлифованию	базового	штукатурного	слоя	можно	присту-
пать	примерно	через	1	сутки,	а	к	нанесению	декоративного	
слоя	—	не	ранее	чем	через	3	суток	после	его	создания.
Свежие	остатки	смеси	могут	быть	удалены	при	помощи	воды,	
засохшие	—	только	механически.

Рекомендации

Работы	следует	выполнять	при	температуре	воздуха	и	осно-
вания	от	+5	до	+30°C	и	относительной	влажности	воздуха	
не	выше	80%.
При	 монтаже	 систем	 теплоизоляции	 фасадов	 Ceresit	
следует	 руководствоваться	 Стандартом	 организации	
СТО	58239148-001-2006.	Запрещается	выполнять	работы	
при	прямом	воздействии	солнечных	лучей,	при	сильном	ветре,	
а	также	во	время	дождя	и	по	мокрым	поверхностям	после	
дождя.	На	период	монтажа	необходимо	принять	меры	для	
предотвращения	попадания	воды	на	поверхность	и	внутрь	
системы.
Штукатурно-клеевую	смесь	в	течение	3	суток	после	при-
менения	необходимо	предохранять	от	дождя,	пересыхания	
и	понижения	температуры	ниже	+5°C.

 Срок хранения

В	сухих	условиях,	на	поддонах,	в	оригинальной	неповреж-
денной	упаковке	—	не	более	12	месяцев	со	дня	изготовления.

Упаковка

Сухая	смесь	CT	85	поставляется	в	многослойных	бумажных	
мешках	по	25	кг.

Технические характеристики

Состав	CT	85:
смесь	цемента,	минеральных	
заполнителей,	полимерных	
модификаторов	и	армирующих	
микроволокон

Насыпная	плотность	
сухой	смеси: 1,3	±	0,1	кг/дм3

Количество		
воды	затворения: 6,5—6,8	л	на	25	кг	сухой	смеси

Плотность	смеси,	
готовой	к	применению: 1,5	±	0,1	кг/дм3

Подвижность		
по	погружению	
конуса,	Пк:

9,0	±	1,0	см

Время	потребления: не	менее	2	часов
Температура	
применения:

от	+5	до	+30°С

Открытое	время: не	менее	30	минут
Прочность	на	сжатие		
в	возрасте	28	суток: не	менее	8,0	МПа

Адгезия	к	бетону		
в	возрасте	28	суток: не	менее	0,7	МПа

Адгезия	к	
пенополистиролу		
в	возрасте	3	суток:

разрыв	по	пенополистиролу

Морозостойкость	
затвердевшего	
раствора:

не	менее	100	циклов	(F100)

Температура	
эксплуатации: от	–50	до	+70°C

Группа	горючести: НГ	(ГОСТ	30244-94)
Расход	сухой	смеси	
CT	85:
при	креплении	плит
при	создании	
базового	
штукатурного	слоя

	

от	5,0	кг/м2

	
около	5,0	кг/м2

Примечание: расход материала зависит от ровности 
основания и способа нанесения при креплении плит.

Продукт содержит цемент и при взаимодействии с водой дает щелочную реакцию, поэтому при работе с ним необходимо 
защищать глаза и кожу. При попадании смеси в глаза следует промыть их водой и обратиться за помощью к врачу.

Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +20°C и относительной 
влажности воздуха 60%. В других условиях технические характеристики материала могут отличаться от указанных.

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными 
нормами и правилами РФ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, 
а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении 
в возможности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с из-
готовителем. Техническое описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием 
для безусловной ответственности изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие стано-
вятся недействительными.
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Свойства

•	 может	применяться	при	температуре	от	–10°C;
•	 обладает	высокой	адгезией;
•	 содержит	армирующие	микроволокна;
•	 эластифицированная;
•	 ударопрочная;
•	 паропроницаемая;
•	 морозо-	и	атмосферостойкая;
•	 экологически	безопасна.

Область применения

Штукатурно-клеевая	смесь	CT	85	«Зима»	предназначена	
для	крепления	на	минеральных	основаниях	плит	из	пенопо-
листирола	и	создания	на	них	базового	штукатурного	слоя,	
армированного	стеклосеткой,	при	устройстве	систем	наруж-
ной	теплоизоляции	фасадов	Ceresit	VWS,	в	т.ч.	на	зданиях,	
не	отапливаемых	в	период	выполнения	работ.	При	устройстве	
противопожарных	рассечек	применяется	для	крепления	мине-
раловатных	плит	и	создания	на	них	базового	штукатурного	
слоя.

Подготовка основания

при креплении плит из пенополистирола:
Основание	должно	отвечать	требованиям	СП	70.13330.2012	
(СНиП	3.03.01-87)	и	СНиП	3.04.01-87,	быть	достаточно	проч-
ным	и	очищенным	от	пыли,	высолов,	жиров,	битума	и	др.	за-
грязнений.	Основание	не	должно	быть	покрыто	льдом,	снегом	
или	инеем.	Непрочные	участки	основания	и	малярные	покры-
тия	следует	удалить.	Кирпичные	кладки	и	цементно-песчаные	
штукатурки	должны	иметь	возраст	не	менее	28	дней,	бетон	—	
не	менее	3-х	месяцев.
В	случае,	если	работы	выполняются	при	температуре	выше	
+5°C,	для	выравнивания	основания	рекомендуется	исполь-
зовать	штукатурную	смесь	CT	29	или	CT	24	не	менее	чем	
за	3	суток	до	начала	монтажа.	Участки,	пораженные	грибком,	
следует	очистить	стальными	щетками	и	обработать	фунги-
цидным	средством	CT	99.	При	необходимости,	например,	
в	случае	сильно	впитывающих	оснований,	основание	реко-
мендуется	обработать	грунтовкой	CT	17.
Для	оценки	несущей	способности	основания	рекомендует-
ся	приклеить	в	нескольких	местах	кубики	пенополистирола	
размером	10х10	см	и	через	3	суток	оторвать	их.	Результат	
испытания	считают	положительным,	если	отрыв	происходит	
по	пенополистиролу.
Поверхности	плит	из	экструдированного	пенополистирола	
(например,	при	утеплении	цоколей)	для	обеспечения	адге-
зионного	контакта	должны	быть	обработаны	грубым	абра-
зивным	материалом	и	обеспылены.
при создании базового штукатурного слоя:
При	наличии	неровных	стыков	или	пожелтения	(после	дли-
тельного	нахождения	на	открытом	воздухе)	поверхность	те-
плоизоляционных	плит	следует	прошлифовать	и	обеспылить.

Выполнение работ

Температура	сухой	смеси	должна	быть	не	ниже	0°C.	Для	при-
готовления	смеси	берут	отмеренное	количество	чистой	воды	
с	температурой	от	+15	до	+20°C	в	случае	выполнения	работ	
при	положительной	температуре	и	около	+35°C	—	при	от-
рицательной.	Сухую	смесь	постепенно	добавляют	в	воду	при	
перемешивании,	добиваясь	получения	однородной	массы	без	
комков.	Перемешивание	производят	миксером	или	дрелью	
с	насадкой	при	скорости	вращения	400—800	об/мин.	За-
тем	выдерживают	технологическую	паузу	около	5	минут	для	
созревания	смеси	и	перемешивают	еще	раз.
Крепление плит из пенополистирола:
Смесь,	готовую	к	применению,	при	помощи	кельмы	наносят	
на	пенополистирольную	плиту	полосой	шириной	5—8	см	
и	толщиной	1—2	см	по	всему	периметру	плиты	с	отступом	
от	краев	на	2—3	см	и	дополнительно	3—6	«куличами»	в	сред-
ней	части	плиты.	Полоса	смеси,	наносимой	по	контуру	плиты,	
должна	иметь	разрывы,	чтобы	исключить	образование	воз-
душных	пробок.	Площадь	адгезионного	контакта	смеси	после	
прижатия	плиты	должна	составлять	не	менее	40%.
При	неровностях	основания	менее	5	мм	и	при	устройстве	
противопожарных	рассечек	из	минераловатных	плит	смесь	
наносят	на	всю	поверхность	плиты	с	отступом	от	краев	
на	2—3	см	стальным	зубчатым	полутерком	с	размером	зуб-
цов	10—12	мм.
Сразу	после	нанесения	смеси	теплоизоляционные	плиты	
устанавливают	в	проектное	положение	вплотную	друг	к	дру-
гу	с	Т-образной	перевязкой	швов.	Зазоры	между	плитами	не	
должны	превышать	2	мм.	Более	крупные	зазоры	заполняют	
полосами	из	пенополистирола	или	полиуретановой	пеной.	
К	дополнительному	креплению	плит	тарельчатыми	дюбелями	

CТ 85 «Зима»
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и	созданию	базового	штукатурного	слоя	можно	приступать	
не	ранее	чем	через	5	суток	после	их	приклеивания.
создание базового штукатурного слоя:
Смесь,	готовую	к	применению,	гладкой	стальной	теркой	
наносят	на	поверхность	плит	из	пенополистирола	ровным	
слоем	толщиной	2—3	мм.	Затем	профилируют	гребенчатую	
структуру	нанесенного	слоя	стальным	зубчатым	полутерком	
с	размером	зубцов	6	мм.	Использование	зубчатого	полутер-
ка	позволяет	контролировать	расход	и	толщину	слоя	смеси.
На	свежий	слой	смеси	укладывают	фасадную	сетку	из	ще-
лочестойкого	стекловолокна	с	нахлестом	полотен	не	менее	
10	см	и	втапливают	ее	в	штукатурный	слой.	Сразу	же	наносят	
второй	слой	смеси	толщиной	до	3	мм,	разглаживая	его	так,	
чтобы	сетка	не	просматривалась	на	поверхности.	Нельзя	
укладывать	стеклосетку	непосредственно	на	теплоизоляци-
онный	слой.
К	шлифованию	базового	штукатурного	слоя	можно	присту-
пать	примерно	через	1	сутки,	а	к	нанесению	декоративного	
слоя	—	после	полного	высыхания	базового	штукатурного	
слоя,	но	не	ранее	чем	через	7	суток	после	его	создания.	
Декоративную	отделку	следует	выполнять	строго	в	соответ-
ствии	с	требованиями	Технических	описаний	применяемых	
материалов.
Свежие	остатки	смеси	могут	быть	удалены	при	помощи	воды,	
засохшие	—	только	механически.

Рекомендации

Работы	следует	выполнять	при	температуре	воздуха	и	осно-
вания	от	–10	до	+20°C	и	относительной	влажности	воздуха	
не	выше	80%.
При	монтаже	систем	теплоизоляции	фасадов	Ceresit	следует	
руководствоваться	Стандартом	организации	СТО	58239148-
001-2006.
Запрещается	выполнять	работы	при	прямом	воздействии	сол-
нечных	лучей,	при	сильном	ветре,	а	также	во	время	дождя	
и	по	мокрым	поверхностям	после	дождя.	На	период	монтажа	
необходимо	принять	меры	для	предотвращения	попадания	
воды	на	поверхность	и	внутрь	системы.	Базовый	штукатур-
ный	слой	необходимо	предохранять	от	атмосферных	осадков	
и	преждевременного	высыхания	в	течение	3-х	суток	после	
его	изготовления.
Если	в	течение	3-х	ближайших	суток	ожидается	снижение	тем-
пературы	ниже	–10°C,	работы	следует	выполнять	в	тепловом	
контуре.
В	случае	появления	на	поверхности	базового	штукатурно-
го	слоя	высолов	в	виде	белых	пятен,	перед	началом	работ	
по	декоративной	отделке	эти	места	необходимо	обработать	
грунтовкой	CT	17	и	просушить.

 Срок хранения

В	сухих	условиях,	на	поддонах,	в	оригинальной	неповреж-
денной	упаковке	—	не	более	12	месяцев	со	дня	изготовления.

Упаковка

Сухая	смесь	CT	85	«Зима»	поставляется	в	многослойных	бу-
мажных	мешках	по	25	кг.

Технические характеристики

Состав	CT	85	«Зима»:

смесь	цемента,	минеральных	
заполнителей,	полимерных	
модификаторов	и	
армирующих	микроволокон

Насыпная	плотность	
сухой	смеси: 1,3	±	0,1	кг/дм3

Количество	воды	
затворения:

5,5—6,0	л	
на	25	кг	сухой	смеси

Плотность	смеси,	
готовой	к	применению: 1,5	±	0,1	кг/дм3

Подвижность	по	
погружению	конуса,	Пк: 9,0	±	1,0	см

Время	потребления: не	менее	1,5	часов
Температура	
применения: от	–10	до	+20°С

Открытое	время: не	менее	30	минут
Прочность	на	сжатие	
в	возрасте	28	суток: не	менее	8,0	МПа

Адгезия	к	бетону	
в	возрасте	28	суток: не	менее	0,7	МПа

Адгезия	
к	пенополистиролу	
в	возрасте	3	суток:

разрыв	по	пенополистиролу

Морозостойкость	
затвердевшего	раствора: не	менее	100	циклов	(F100)

Температура	
эксплуатации: от	–50	до	+70°C

Группа	горючести: НГ	(ГОСТ	30244-94)
Расход	сухой	смеси	
CT	85	«Зима»:

при	креплении	плит от	5,0	кг/м2

при	создании	базового	
штукатурного	слоя около	5,0	кг/м2

Примечание: расход материала зависит от ровности 
основания и способа нанесения при креплении плит.

Продукт содержит цемент и при взаимодействии с водой дает щелочную реакцию, поэтому при работе с ним необходимо 
защищать глаза и кожу. При попадании смеси в глаза следует промыть их водой и обратиться за помощью к врачу.
Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +20°C и относительной 
влажности воздуха 60%, если не указано иное. В других условиях технические характеристики материала могут отличаться 
от указанных.
Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными 
нормами и правилами РФ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, 
а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении в 
возможности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с изго-
товителем. Техническое описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием для 
безусловной ответственности изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие становятся 
недействительными.
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Свойства

•	 может	применяться	при	температуре	от	0°C;
•	 обладает	высокой	адгезией;
•	 паропроницаемый;
•	 экономичный;
•	 экологически	безопасен.

Область применения

Клеевая	смесь	CT	180	предназначена	для	крепления	мине-
раловатных	теплоизоляционных	плит	на	минеральных	ос-
нованиях	при	устройстве	систем	наружной	теплоизоляции	
фасадов	Ceresit	WM.
Для	создания	на	поверхности	минераловатных	плит	базо-
вого	штукатурного	слоя,	армированного	стекло-сеткой,	
следует	применять	смесь	CT	190.

Подготовка основания

Основание	должно	отвечать	требованиям	СНиП	3.03.01-
87	и	СНиП	3.04.01-87,	быть	достаточно	прочным	и	очищен-
ным	от	пыли,	высолов,	известкового	налета,	жиров,	битума	
и	других	загрязнений.	Основание	не	должно	быть	покрыто	
льдом,	снегом	или	инеем.	Непрочные	участки	основания	и	
малярные	покрытия	следует	удалить.	Участки,	пораженные	
грибком,	очистить	стальными	щетками	и	обработать	фун-
гицидным	средством	CT	99.	Кирпичные	кладки	и	цемент-
но-песчаные	штукатурки	должны	иметь	возраст	не	менее	
28	дней,	бетон	не	менее	3	месяцев.	Для	выравнивания	ос-
нования	рекомендуется	использовать	штукатурную	смесь	
CT	29	или	CT	24	не	менее	чем	за	3	суток	до	начала	монтажа.	
При	необходимости,	например,	в	случае	сильно	впитываю-
щих	оснований,	обработать	основание	грунтовкой	CT	17.
	

Выполнение работ

Для	приготовления	смеси	берут	отмеренное	количество	чи-
стой	воды	с	температурой	от	+15	до	+20°С.	При	темпера-
туре	основания	от	0	до	+5°С	рекомендуется	использовать	
теплую	воду.	Сухую	смесь	постепенно	добавляют	в	воду	при	
перемешивании,	добиваясь	получения	однородной	массы	
без	комков.	Перемешивание	производят	миксером	или	дре-
лью	с	насадкой	при	скорости	вращения	400—800	об/мин.	
Затем	выдерживают	технологическую	паузу	около	5	минут	
для	созревания	смеси	и	перемешивают	еще	раз.
При	 монтаже	 систем	 теплоизоляции	 фасадов	 Ceresit	
следует	 руководствоваться	 Стандартом	 организации	
СТО	58239148-001-2006.
Монтажную	поверхность	минераловатной	плиты	перед	кре-
плением	загрунтовать	тонким	слоем	клеевой	смеси.	Клее-

вую	смесь	при	помощи	кельмы	наносят	на	минераловатную	
плиту	полосой	шириной	5—8	см	и	толщиной	1—2	см	по	все-
му	периметру	плиты	с	отступом	от	краев	на	2—3	см	и	допол-
нительно	3—6	«куличами»	в	средней	части	плиты.	Полоса	
клеевой	смеси,	наносимой	по	контуру	плиты,	должна	иметь	
разрывы,	чтобы	исключить	образование	воздушных	пробок.
Если	неровности	основания	не	превышают	5	мм	и	в	случае	
противопожарных	рассечек	из	минераловатных	плит	кле-
евую	смесь	наносят	на	всю	поверхность	плиты	с	отступом	
от	краев	на	2—3	см	стальным	зубчатым	полутерком	с	раз-
мером	зубцов	10—12	мм.
Сразу	же	после	нанесения	клеевой	смеси	плиту	прикла-
дывают	к	стене	и	прижимают	ударами	длинной	терки.	При	
правильном	нанесении	клеевой	смеси	после	прижатия	плиты	
площадь	адгезионного	контакта	должна	составлять	не	менее	
40%.	Плиты	следует	крепить	в	одной	плоскости	с	Т-образной	
перевязкой	швов	вплотную	одна	к	другой.	Зазоры	между	
плитами	не	должны	превышать	2	мм.	Более	крупные	зазоры	
заполняют	обрезками	минераловатной	плиты.	К	дополни-
тельному	креплению	теплоизоляционных	плит	тарельчатыми	
дюбелями	и	созданию	базового	штукатурного	слоя	можно	
приступать	через	3	суток	после	приклеивания	плит.	Количе-
ство	дюбелей	на	1	м2	фасада	определяется	расчетом.
Свежие	остатки	смеси	могут	быть	удалены	при	помощи	
воды,	засохшие	—	только	механически.

CТ 180
Клеевая смесь для минераловатных плит
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Рекомендации

Работы	следует	выполнять	при	температуре	воздуха	и	ос-
нования	от	0	до	+30°C	и	относительной	влажности	воздуха	
не	выше	80%.
При	 монтаже	 систем	 теплоизоляции	 фасадов	 Ceresit	
следует	 руководствоваться	 Стандартом	 организации	
СТО	58239148-001-2006.
Запрещается	выполнять	работы	при	прямом	воздействии	
солнечных	лучей,	при	сильном	ветре,	а	также	во	время	до-
ждя	и	по	мокрым	поверхностям	после	дождя.	На	период	
монтажа	необходимо	принять	меры	для	предотвращения	
попадания	воды	на	поверхность	и	внутрь	системы.
Через	8	часов	после	применения	смеси	допускается	сни-
жение	температуры	до	минус	5°C.	Если	в	течение	3-х	бли-
жайших	суток	температура	может	опуститься	ниже	минус	
5°C,	работы	с	материалом	следует	выполнять	в	тепловом	
контуре.

 Срок хранения

В	сухих	условиях,	на	поддонах,	в	оригинальной	неповреж-
денной	упаковке	—	не	более	12	месяцев	со	дня	изготовления.

Упаковка

Сухая	смесь	CT	180	поставляется	в	многослойных	бумажных	
мешках	по	25	кг.

Технические характеристики

Состав	CT	180:

смесь	цемента,	
минеральных	заполнителей	
и	полимерных	
модификаторов

Насыпная	плотность		
сухой	смеси: 1,4	±	0,1	кг/дм3

Количество	воды	
затворения:

5,0—5,75	л		
на	25	кг	сухой	смеси

Плотность	смеси,		
готовой	к	применению: 1,65	±	0,1	кг/дм3

Подвижность		
по	погружению	конуса,	Пк: 8,5	±	1,0	см

Время	потребления: не	менее	2	часов

Температура	применения: от	0	до	+30°С

Открытое	время: не	менее	20	минут

Адгезия	к	бетону	
в	возрасте	28	суток: не	менее	0,5	МПа

Адгезия	к	минераловатной	
плите	в	возрасте	3	суток:

разрыв	по	минераловатной	
плите

Морозостойкость	
затвердевшего	раствора:

не	менее	100	циклов	
(F100)

Температура	
эксплуатации: от	–50	до	+70°C

Группа	горючести: НГ	(ГОСТ	30244-94)

Цвет	затвердевшего	
раствора: желто-серый

Расход	сухой	смеси	
CT	180:

от	6,0	кг/м2

Примечание: расход материала зависит от ровности 
основания и способа нанесения при креплении плит.

Продукт содержит цемент и при взаимодействии с водой дает щелочную реакцию, поэтому при работе с ним необходимо 
защищать глаза и кожу. При попадании смеси в глаза следует промыть их водой и обратиться за помощью к врачу.

Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +20°C и относительной 
влажности воздуха 60%. В других условиях технические характеристики материала могут отличаться от указанных.

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными 
нормами и правилами РФ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, 
а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении 
в возможности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с из-
готовителем. Техническое описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием 
для безусловной ответственности изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие стано-
вятся недействительными.
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Свойства

•	 обладает	высокой	адгезией;
•	 содержит	армирующие	микроволокна;
•	 эластифицированная;
•	 ударопрочная;
•	 паропроницаемая;
•	 морозо-	и	атмосферостойкая;
•	 экологически	безопасна.

Область применения

Штукатурно-клеевая	смесь	CT	190	предназначена	для	кре-
пления	на	минеральных	основаниях	минераловатных	тепло-
изоляционных	плит	и	создания	на	них	базового	штукатур-
ного	слоя,	армированного	стеклосеткой,	при	устройстве	
систем	наружной	теплоизоляции	фасадов	Ceresit	WM.

Подготовка основания

при креплении минераловатных плит:
Основание	должно	отвечать	требованиям	СП	70.13330.2012	
(СНиП	3.03.01-87)	и	СНиП	3.04.01-87,	быть	достаточно	
прочным	и	очищенным	от	пыли,	высолов,	жиров,	битума	и	др.	
загрязнений.	Непрочные	участки	основания	и	малярные	
покрытия	следует	удалить.	Участки,	пораженные	грибком,	
очистить	стальными	щетками	и	обработать	фунгицидным	
средством	CT	99.	Кирпичные	кладки	и	цементно-песчаные	
штукатурки	должны	иметь	возраст	не	менее	28	дней,	бе-
тон	—	не	менее	3	месяцев.	Для	выравнивания	основания	
рекомендуется	использовать	штукатурную	смесь	CT	29	
или	CT	24	не	менее	чем	за	3	суток	до	начала	монтажа.	
При	необходимости,	например,	в	случае	сильно	впитыва-
ющих	оснований,	обработать	основание	грунтовкой	CT	17.
при создании базового штукатурного слоя:
Поверхность	минераловатных	плит	тщательно	обмести	щет-
кой	от	пыли	и	свободных	волокон.
	

Выполнение работ

Для	приготовления	смеси	берут	отмеренное	количество	чи-
стой	воды	с	температурой	от	+15	до	+20°C.	Сухую	смесь	по-
степенно	добавляют	в	воду	при	перемешивании,	добиваясь	
получения	однородной	массы	без	комков.	Перемешивание	
производят	миксером	или	дрелью	с	насадкой	при	скорости	
вращения	400—800	об/мин.	Затем	выдерживают	техноло-
гическую	паузу	около	5	минут	для	созревания	смеси	и	пере-
мешивают	еще	раз.
Крепление минераловатных плит:
Монтажную	поверхность	минераловатной	плиты	перед	кре-
плением	загрунтовать	тонким	слоем	штукатурно-клеевой	
смеси.	Смесь,	готовую	к	применению,	при	помощи	кельмы	
наносят	на	загрунтованную	сторону	минераловатной	пли-
ты	полосой	шириной	5—8	см	и	толщиной	1—2	см	по	всему	
периметру	плиты	с	отступом	от	краев	на	2—3	см	и	допол-
нительно	3—6	«куличами»	в	средней	части	плиты.	Полоса	

смеси,	наносимой	по	контуру	плиты,	должна	иметь	разрывы,	
чтобы	исключить	образование	воздушных	пробок.	Площадь	
адгезионного	контакта	смеси	после	прижатия	плиты	должна	
составлять	не	менее	40%.
При	неровностях	основания	менее	5	мм	и	в	случае	минера-
ловатных	плит	с	поперечной	ориентацией	волокон	(ламели)	
смесь	наносят	на	всю	поверхность	плиты	с	отступом	от	краев	
на	2—3	см	стальным	зубчатым	полутерком	с	размером	зуб-
цов	10—12	мм.
Сразу	после	нанесения	смеси	теплоизоляционные	плиты	
устанавливают	в	проектное	положение	вплотную	друг	к	другу	
с	Т-образной	перевязкой	швов.	Зазоры	между	плитами	не	
должны	превышать	2	мм.	Более	крупные	зазоры	заполняют	
полосами	из	минераловатных	плит.	К	дополнительному	кре-
плению	плит	тарельчатыми	дюбелями	и	созданию	базового	
штукатурного	слоя	можно	приступать	не	ранее	чем	через	
3	суток	после	их	приклеивания.
создание базового штукатурного слоя:
Смесь,	готовую	к	применению,	гладкой	стальной	теркой	на-
носят	на	поверхность	минераловатных	плит	ровным	слоем	
толщиной	2—3	мм.	Затем	профилируют	гребенчатую	струк-
туру	нанесенного	слоя	стальным	зубчатым	полутерком	с	раз-
мером	зубцов	6	мм.	Использование	зубчатого	полутерка	по-
зволяет	контролировать	расход	и	толщину	слоя	смеси.
На	свежий	слой	смеси	укладывают	фасадную	сетку	из	ще-
лочестойкого	стекловолокна	с	нахлестом	полотен	не	менее	
10	см	и	втапливают	ее	в	штукатурный	слой.	Сразу	же	на-
носят	второй	слой	смеси	толщиной	до	3	мм,	разглаживая	
его	так,	чтобы	сетка	не	просматривалась	на	поверхности.	
Нельзя	укладывать	стеклосетку	непосредственно	на	тепло-
изоляционный	слой.

CТ 190
Штукатурно-клеевая смесь  
для минераловатных плит
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К	шлифованию	базового	штукатурного	слоя	можно	присту-
пать	примерно	через	1	сутки,	а	к	нанесению	декоративного	
слоя	—	не	ранее	чем	через	3	суток	после	его	создания.
Свежие	остатки	смеси	могут	быть	удалены	при	помощи	воды,	
засохшие	—	только	механически.

Рекомендации

Работы	следует	выполнять	при	температуре	воздуха	и	осно-
вания	от	+5	до	+30°C	и	относительной	влажности	воздуха	
не	выше	80%.
При	 монтаже	 систем	 теплоизоляции	 фасадов	 Ceresit	
следует	 руководствоваться	 Стандартом	 организации	
СТО	58239148-001-2006.	Запрещается	выполнять	работы	
при	прямом	воздействии	солнечных	лучей,	при	сильном	ве-
тре,	а	также	во	время	дождя	и	по	мокрым	поверхностям	по-
сле	дождя.	На	период	монтажа	необходимо	принять	меры	для	
предотвращения	попадания	воды	на	поверхность	и	внутрь	
системы.
Штукатурно-клеевую	смесь	в	течение	3	суток	после	при-
менения	необходимо	предохранять	от	дождя,	пересыхания	
и	понижения	температуры	ниже	+5°C.

 Срок хранения

В	сухих	условиях,	на	поддонах,	в	оригинальной	неповреж-
денной	упаковке	—	не	более	12	месяцев	со	дня	изготовления.

Упаковка

Сухая	смесь	CT	190	поставляется	в	многослойных	бумажных	
мешках	по	25	кг.

Технические характеристики

Состав	CT	190:

смесь	цемента,	
минеральных	
заполнителей,	полимерных	
модификаторов	
и	армирующих	
микроволокон

Насыпная	плотность		
сухой	смеси: 1,3	±	0,1	кг/дм3

Количество	воды	
затворения:

6,5—6,8	л	на	25	кг	сухой	
смеси	

Плотность	смеси,		
готовой	к	применению: 1,5	±	0,1	кг/дм3

Подвижность		
по	погружению	конуса,	Пк: 9,0	±	1,0	см

Время	потребления: не	менее	1,5	часов
Температура	применения: от	+5	до	+30°С

Открытое	время: не	менее	30	минут

Прочность	на	сжатие		
в	возрасте	28	суток: не	менее	8,0	МПа

Адгезия	к	бетону		
в	возрасте	28	суток: не	менее	0,7	МПа

Адгезия	к	минераловатной	
плите	в	возрасте	3	суток:

разрыв	по	минераловатной	
плите

Морозостойкость	
затвердевшего	раствора:

не	менее	100	циклов	
(F100)

Температура	
эксплуатации: от	–50	до	+70°C

Группа	горючести: НГ	(ГОСТ	30244-94)

Расход	сухой	смеси	
CT	190:
при	креплении	плит
при	создании	базового	
штукатурного	слоя

от	6,0	кг/м2

около	6,0	кг/м2

Примечание: расход материала зависит от ровности 
основания и способа нанесения при креплении плит.

Продукт содержит цемент и при взаимодействии с водой дает щелочную реакцию, поэтому при работе с ним необходимо 
защищать глаза и кожу. При попадании смеси в глаза следует промыть их водой и обратиться за помощью к врачу.

Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +20°C и относительной 
влажности воздуха 60%. В других условиях технические характеристики материала могут отличаться от указанных.

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными 
нормами и правилами РФ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, 
а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении 
в возможности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с из-
готовителем. Техническое описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием 
для безусловной ответственности изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие стано-
вятся недействительными.
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Свойства

•	 может	применяться	при	температуре	от	–10°C;
•	 обладает	высокой	адгезией;
•	 содержит	армирующие	микроволокна;
•	 эластифицированная;
•	 ударопрочная;
•	 паропроницаемая;
•	 морозо-	и	атмосферостойкая;
•	 экологически	безопасна.

Область применения

Штукатурно-клеевая	смесь	CT	190	«Зима»	предназначена	
для	крепления	на	минеральных	основаниях	минераловатных	
теплоизоляционных	плит	и	создания	на	них	базового	штука-
турного	слоя,	армированного	стеклосеткой,	при	устройстве	
систем	наружной	теплоизоляции	фасадов	Ceresit	WM,	в	т.ч.	
на	зданиях,	не	отапливаемых	в	период	выполнения	работ.

Подготовка основания

при креплении минераловатных плит:
Основание	должно	отвечать	требованиям	СП	70.13330.2012	
(СНиП	3.03.01-87)	и	СНиП	3.04.01-87,	быть	достаточно	
прочным	и	очищенным	от	пыли,	высолов,	жиров,	битума	
и	др.	загрязнений.	Основание	не	должно	быть	покрыто	
льдом,	снегом	или	инеем.	Непрочные	участки	основания	
и	малярные	покрытия	следует	удалить.	Кирпичные	кладки	
и	цементно-песчаные	штукатурки	должны	иметь	возраст	
не	менее	28	дней,	бетон	—	не	менее	3-х	месяцев.
В	случае,	если	работы	выполняются	при	температуре	выше	
+5°C,	для	выравнивания	основания	рекомендуется	исполь-
зовать	штукатурную	смесь	CT	29	или	CT	24	не	менее	чем	
за	3	суток	до	начала	монтажа.	Участки,	пораженные	гриб-
ком,	следует	очистить	стальными	щетками	и	обработать	
фунгицидным	средством	CT	99.	При	необходимости,	напри-
мер,	в	случае	сильно	впитывающих	оснований,	основание	
рекомендуется	обработать	грунтовкой	CT	17.
при создании базового штукатурного слоя:
Поверхность	минераловатных	плит	тщательно	обмести	щет-
кой	от	пыли	и	свободных	волокон.
	

Выполнение работ

Температура	сухой	смеси	должна	быть	не	ниже	0°C.	Для	
приготовления	смеси	берут	отмеренное	количество	чистой	
воды	с	температурой	от	+15	до	+20°C	в	случае	выполнения	
работ	при	положительной	температуре	и	около	+35°C	—	при	
отрицательной.	Сухую	смесь	постепенно	добавляют	в	воду	
при	перемешивании,	добиваясь	получения	однородной	
массы	без	комков.	Перемешивание	производят	миксером	
или	дрелью	с	насадкой	при	скорости	вращения	400—800	
об/мин.	Затем	выдерживают	технологическую	паузу	около	
5	минут	для	созревания	смеси	и	перемешивают	еще	раз.

Крепление минераловатных плит:
Монтажную	поверхность	минераловатной	плиты	перед	кре-
плением	загрунтовать	тонким	слоем	штукатурно-клеевой	
смеси.	Смесь,	готовую	к	применению,	при	помощи	кельмы	
наносят	на	загрунтованную	сторону	минераловатной	пли-
ты	полосой	шириной	5—8	см	и	толщиной	1—2	см	по	всему	
периметру	плиты	с	отступом	от	краев	на	2—3	см	и	допол-
нительно	3—6	«куличами»	в	средней	части	плиты.	Полоса	
смеси,	наносимой	по	контуру	плиты,	должна	иметь	разрывы,	
чтобы	исключить	образование	воздушных	пробок.	Площадь	
адгезионного	контакта	смеси	после	прижатия	плиты	должна	
составлять	не	менее	40%.
При	неровностях	основания	менее	5	мм	и	в	случае	минера-
ловатных	плит	с	поперечной	ориентацией	волокон	(ламели)	
смесь	наносят	на	всю	поверхность	плиты	с	отступом	от	кра-
ев	на	2—3	см	стальным	зубчатым	полутерком	с	размером	
зубцов	10—12	мм.
Сразу	после	нанесения	смеси	теплоизоляционные	плиты	
устанавливают	в	проектное	положение	вплотную	друг	к	дру-
гу	с	Т-образной	перевязкой	швов.	Зазоры	между	плитами	не	
должны	превышать	2	мм.	Более	крупные	зазоры	заполняют	
полосами	из	минераловатных	плит.	К	дополнительному	кре-
плению	плит	тарельчатыми	дюбелями	и	созданию	базового	
штукатурного	слоя	можно	приступать	не	ранее	чем	через	
5	суток	после	их	приклеивания.
создание базового штукатурного слоя:
Смесь,	готовую	к	применению,	гладкой	стальной	теркой	
наносят	на	поверхность	минераловатных	плит	ровным	сло-
ем	толщиной	2—3	мм.	Затем	профилируют	гребенчатую	
структуру	нанесенного	слоя	стальным	зубчатым	полутерком	
с	размером	зубцов	6	мм.	Использование	зубчатого	полу-

CТ 190 «Зима»
Штукатурно-клеевая смесь  
для минераловатных плит

C
т 

19
0 

«з
им

а»



162

терка	позволяет	контролировать	расход	и	толщину	слоя	
смеси.
На	свежий	слой	смеси	укладывают	фасадную	сетку	из	ще-
лочестойкого	стекловолокна	с	нахлестом	полотен	не	менее	
10	см	и	втапливают	ее	в	штукатурный	слой.	Сразу	же	на-
носят	второй	слой	смеси	толщиной	до	3	мм,	разглаживая	
его	так,	чтобы	сетка	не	просматривалась	на	поверхности.	
Нельзя	укладывать	стеклосетку	непосредственно	на	тепло-
изоляционный	слой.
К	шлифованию	базового	штукатурного	слоя	можно	присту-
пать	примерно	через	1	сутки,	а	к	нанесению	декоративного	
слоя	—	после	полного	высыхания	базового	штукатурного	
слоя,	но	не	ранее	чем	через	7	суток	после	его	создания.	
Декоративную	отделку	следует	выполнять	строго	в	соответ-
ствии	с	требованиями	Технических	описаний	применяемых	
материалов.
Свежие	остатки	смеси	могут	быть	удалены	при	помощи	воды,	
засохшие	—	только	механически.

Рекомендации

Работы	следует	выполнять	при	температуре	воздуха	и	осно-
вания	от	–10	до	+20°C	и	относительной	влажности	воздуха	
не	выше	80%.
При	монтаже	систем	теплоизоляции	фасадов	Ceresit	сле-
дует	руководствоваться	Стандартом	организации	СТО	
58239148-001-2006.
Запрещается	выполнять	работы	при	прямом	воздействии	
солнечных	лучей,	при	сильном	ветре,	а	также	во	время	дождя	
и	по	мокрым	поверхностям	после	дождя.	На	период	монтажа	
необходимо	принять	меры	для	предотвращения	попадания	
воды	на	поверхность	и	внутрь	системы.	Базовый	штукатур-
ный	слой	необходимо	предохранять	от	атмосферных	осадков	
и	преждевременного	высыхания	в	течение	3-х	суток	после	
его	изготовления.
Если	в	течение	3-х	ближайших	суток	ожидается	снижение	
температуры	ниже	–10°C,	работы	следует	выполнять	в	те-
пловом	контуре.
В	случае	появления	на	поверхности	базового	штукатурно-
го	слоя	высолов	в	виде	белых	пятен,	перед	началом	работ	
по	декоративной	отделке	эти	места	необходимо	обработать	
грунтовкой	CT	17	и	просушить.

 Срок хранения

В	сухих	условиях,	на	поддонах,	в	оригинальной	неповреж-
денной	упаковке	—	не	более	12	месяцев	со	дня	изготовления.

Упаковка

Сухая	смесь	CT	190	«Зима»	поставляется	в	многослойных	
бумажных	мешках	по	25	кг.

Технические характеристики

Состав	CT	190	«Зима»:

смесь	цемента,	
минеральных	
заполнителей,	полимерных	
модификаторов	
и	армирующих	
микроволокон

Насыпная	плотность		
сухой	смеси: 1,3	±	0,1	кг/дм3

Количество	воды	
затворения:

5,5—6,0	л	
на	25	кг	сухой	смеси

Плотность	смеси,		
готовой	к	применению: 1,5	±	0,1	кг/дм3

Подвижность	по	
погружению	конуса,	Пк: 9,0	±	1,0	см

Время	потребления: не	менее	1,5	часов
Температура	применения: от	–10	до	+20°С

Открытое	время: не	менее	30	минут

Прочность	на	сжатие		
в	возрасте	28	суток: не	менее	8,0	МПа

Адгезия	к	бетону	
в	возрасте	28	суток: не	менее	0,7	МПа

Адгезия	к	минераловатной	
плите	в	возрасте	3	суток:

разрыв	по	минераловатной	
плите

Морозостойкость	
затвердевшего	раствора:

не	менее	100	циклов	
(F100)

Температура	
эксплуатации: от	–50	до	+70°C

Группа	горючести: НГ	(ГОСТ	30244-94)

Расход	сухой	смеси		
CT	190	«Зима»:

при	креплении	плит от	6,0	кг/м2

при	создании	базового	
штукатурного	слоя около	6,0	кг/м2

Примечание: расход материала зависит от ровности 
основания и способа нанесения при креплении плит.
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Продукт содержит цемент и при взаимодействии с водой дает щелочную реакцию, поэтому при работе с ним необходимо 
защищать глаза и кожу. При попадании смеси в глаза следует промыть их водой и обратиться за помощью к врачу.

Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +20°C и относительной 
влажности воздуха 60%, если не указано иное. В других условиях технические характеристики материала могут отличаться 
от указанных.

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными 
нормами и правилами РФ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, 
а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении 
в возможности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с из-
готовителем. Техническое описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием 
для безусловной ответственности изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие стано-
вятся недействительными.
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Свойства

•	 универсальная	(для	пенополистирольных	и	минераловат-
ных	плит);

•	 эластифицированная;
•	 ударопрочная;
•	 паропроницаемая;
•	 морозо-	и	атмосферостойкая;
•	 обладает	высокой	адгезией	к	минеральным	основаниям	

и	плитам	утеплителя;
•	 пригодна	для	механизированного	нанесения;
•	 экологически	безопасна.

Область применения

Смесь	Thermo	Universal	предназначена	для	крепления	на	ми-
неральных	основаниях	пенополистирольных	и	минераловат-
ных	теплоизоляционных	плит	и	создания	на	них	базового	
штукатурного	слоя	при	утеплении	объектов	индивидуаль-
ного	жилищного	строительства.

Подготовка основания

при креплении теплоизоляционных плит:
Основание	должно	быть	сухим,	прочным,	ровным,	очищен-
ным	от	пыли	и	других	загрязнений.	Непрочные	участки	и	ма-
лярные	покрытия	следует	удалить.	Для	выравнивания	основа-
ния	рекомендуется	использовать	штукатурные	смеси	CT	24	
или	CT	29.	Сильно	впитывающие	основания	обработать	
грунтовкой	CT	17.
при создании базового штукатурного слоя:
При	наличии	неровностей	в	местах	стыков	теплоизоляцион-
ных	плит	прошлифовать	их	и	обеспылить.

Выполнение работ

Для	приготовления	смеси	берут	отмеренное	количество	чи-
стой	воды	с	температурой	от	+15	до	+20°C.	Сухую	смесь	по-
степенно	добавляют	в	воду	при	перемешивании,	добиваясь	
получения	однородной	массы	без	комков.	Перемешивание	
производят	миксером	или	дрелью	с	насадкой	при	скорости	
вращения	400—800	об/мин.	Затем	выдерживают	техноло-
гическую	паузу	около	5	минут	для	созревания	смеси	и	пере-
мешивают	еще	раз.
Крепление теплоизоляционных плит:
Поверхность	минераловатных	плит	перед	нанесением	сме-
си	необходимо	загрунтовать	тонким	слоем	этой	же	смеси.	
Смесь,	готовую	к	применению,	шпателем	наносят	по	пери-
метру	плиты	полосой	шириной	5—8	см	и	толщиной	1—2	см	
с	отступом	от	краев	на	2—3	см	и	дополнительно	3—6	«ку-
личами»	в	средней	части	плиты.	Полоса	смеси	по	контуру	
плиты	должна	иметь	разрывы,	чтобы	исключить	образование	

воздушных	пробок.	Площадь	адгезионного	контакта	смеси	
после	прижатия	плиты	должна	составлять	не	менее	40%.
При	неровностях	основания	менее	5	мм	смесь	наносят	
на	всю	поверхность	плиты	с	отступом	от	краев	на	2—3	см	
зубчатым	шпателем	с	размером	зуба	10—12	мм.
Сразу	после	нанесения	смеси	теплоизоляционные	плиты	
устанавливают	в	проектное	положение	вплотную	друг	к	дру-
гу	с	Т-образной	перевязкой	швов.	Зазоры	между	плитами	
шириной	более	2	мм	необходимо	заполнить	полосами	уте-
плителя.	Крепление	дюбелями	и	создание	базового	штука-
турного	слоя	можно	выполнять	не	ранее	чем	через	3	суток	
после	приклеивания	теплоизоляционных	плит.
создание базового штукатурного слоя:
Смесь,	готовую	к	применению,	гладкой	стальной	теркой	на-
носят	на	поверхность	теплоизоляционных	плит	ровным	слоем	
толщиной	2—3	мм.	Затем	профилируют	гребенчатую	струк-
туру	стальным	зубчатым	полутерком	с	размером	зуба	6	мм.	
На	свежий	слой	смеси	укладывают	фасадную	сетку	из	ще-
лочестойкого	стекловолокна	с	нахлестом	полотен	не	менее	
10	см	и	втапливают	ее	в	штукатурный	слой.	Сразу	наносят	
второй	слой	смеси	толщиной	до	3	мм,	разглаживая	его	так,	
чтобы	сетка	не	просматривалась	на	поверхности.	Нельзя	
укладывать	сетку	непосредственно	на	плиты	утеплителя!
К	шлифованию	штукатурного	слоя	можно	приступать	через	
1	сутки,	а	к	нанесению	декоративных	штукатурок	—не	ранее	
чем	через	3	суток	после	его	создания.
Свежие	остатки	смеси	могут	быть	удалены	при	помощи	воды,	
засохшие	—	только	механически.

Thermo Universal 
Смесь для крепления пенополистирольных 
и минераловатных плит и создания на них 
армированного штукатурного слоя
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Рекомендации

Работы	следует	выполнять	при	температуре	воздуха	и	осно-
вания	от	+5	до	+30°C	и	относительной	влажности	воздуха	
не	выше	80%.	Запрещается	выполнять	работы	при	прямом	
воздействии	солнечных	лучей,	при	сильном	ветре,	а	также	во	
время	дождя	и	по	мокрым	поверхностям	после	дождя.	На	пе-
риод	монтажа	необходимо	принять	меры	для	предотвраще-
ния	попадания	воды	на	поверхность	и	внутрь	системы.	Шту-
катурный	слой	необходимо	предохранять	от	дождя,	слишком	
быстрого	высыхания	и	понижения	температуры	ниже	+5°C	
в	течение	3-х	суток	после	его	изготовления.

Срок хранения

В	сухих	условиях,	на	поддонах,	в	оригинальной	неповреж-
денной	упаковке	—	не	более	12	месяцев	со	дня	изготовления.

Упаковка

Сухая	смесь	Thermo	Universal	поставляется	в	многослойных	
бумажных	мешках	по	25	кг.

Технические характеристики

Состав	Thermo	Universal:

смесь	цемента,	
минеральных	
заполнителей,	полимерных	
модификаторов	
и	армирующих	
микроволокон

Насыпная	плотность	сухой	
смеси: 1,4	±	0,1	кг/дм3

Количество	воды	
затворения:

5,0—5,25	л		
на	25	кг	сухой	смеси

Плотность	растворного
состава: 1,65	±	0,1	кг/дм3

Марка	по	подвижности,	
ГОСТ	5802: П

к
3	(10,0	±	2,0	см)

Время	потребления: не	менее	2	часов

Температура	применения: от	+5	до	+30°C

Открытое	время: не	менее	25	минут

Класс	/	марка	
по	прочности	на	сжатие,	
ГОСТ	310.4:

В5	/	М75
(не	менее	6,5	МПа)

Класс	по	прочности	
на	растяжение	при	изгибе,	
ГОСТ	310.4:

B
tb
2,4

(не	менее	3,0	МПа)

Класс	по	прочности	
сцепления	(адгезии)	
с	бетонным	основанием,	
ГОСТ	31356:

А
ab

3
(не	менее	0,65	МПа)

Прочность	сцепления	
(адгезии)	
с	пенополистиролом,
ГОСТ	54359:

не	менее	
0,12	МПа	(разрыв	по	
пенополистиролу)

Деформации	усадки,
ГОСТ	24544: не	более	1,5	мм/м

Паропроницаемость	µ,
ГОСТ	25898: не	менее	0,035	мг/м·ч·Па

Марка	по	
морозостойкости	
затвердевшего	раствора,
ГОСТ	31356:

F100
(не	менее	100	циклов)

Температура	
эксплуатации: от	–50	до	+70°C

Цвет	затвердевшего
раствора: темно-серый

Расход	сухой	смеси
Thermo	Universal:
при	креплении	плит
при	создании	базового	
штукатурного	слоя

от	5,0	кг/м2

около	5,0	кг/м2

Примечание: расход материала при креплении плит 
зависит от ровности основания и способа нанесения.
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Свойства

•	 ударопрочная;
•	 высокопаропроницаемая;
•	 гидрофобная;
•	 морозо-	и	атмосферостойкая;
•	 пригодна	для	внутренних	и	наружных	работ;
•	 экологически	безопасна.

Область применения

Декоративная	штукатурка	Dekor	Plus	предназначена	для	
изготовления	тонкослойных	декоративных	покрытий	с	ком-
бинированной	фактурой	внутри	и	снаружи	зданий	на	таких	
основаниях	как	бетон,	цементные,	цементно-известковые	и	
гипсовые	штукатурки,	гипсокартон,	древесностружечные	
плиты	и	т.д.	Может	быть	использована	в	малоэтажном	стро-
ительстве	для	изготовления	декоративных	покрытий	при	
утеплении	фасадов	зданий	пенополистирольными	и	мине-
раловатными	плитами.
В	зависимости	от	способа	формирования	фактуры	мате-
риал	позволяет	получить	покрытие	с	фактурами	«короед»	
(бороздчатая),	«камешковая»	(зернистая)	или	«шуба»	(ре-
льефная).	Полученное	покрытие	может	быть	окрашено	акри-
ловыми,	силикатными	и	силиконовыми	красками.

Подготовка основания

Основание	должно	отвечать	требованиям	СНиП	3.04.01-87,	
быть	ровным,	сухим,	прочным,	очищенным	от	пыли	и	других	
загрязнений.	Непрочные	участки	и	малярные	покрытия	сле-
дует	удалить.	Для	выравнивания	основания	рекомендуется	
использовать	штукатурные	смеси	CT	24	или	CT	29.
Бетон	должен	иметь	возраст	не	менее	3-х	месяцев,	цемент-
ные	и	цементно-известковые	штукатурки	—	не	менее	28	дней,	
штукатурки	CT	24,	CT	29	—	не	менее	3-х	дней.	Цементные	
основания	должны	иметь	влажность	не	более	4%.	Для	улуч-
шения	технологичности	нанесения	и	защитных	свойств	деко-
ративной	штукатурки	основание	рекомендуется	обработать	
грунтовкой	CT	16.
Гипсовые	штукатурки	(влажность	не	более	1%),	древесно-
стружечные	плиты	и	гипсокартон	необходимо	обработать	
грунтовкой	CT	17,	а	после	ее	высыхания	(через	4—6	часов)	—	
грунтовкой	CT	16.

Выполнение работ

Для	приготовления	смеси	берут	отмеренное	количество	чи-
стой	воды	с	температурой	от	+15	до	+20°C.	Сухую	смесь	по-
степенно	добавляют	в	воду	при	перемешивании,	добиваясь	
получения	однородной	массы	без	комков.	Перемешивание	
производят	миксером	или	дрелью	с	насадкой	при	скорости	
вращения	400—800	об/мин.	Затем	выдерживают	техноло-
гическую	паузу	около	5	минут	для	созревания	смеси	и	пере-
мешивают	еще	раз.
Консистенцию	смеси	подбирают	в	зависимости	от	условий	
выполнения	работ	и	поддерживают	повторным	перемешива-
нием,	не	добавляя	воду!

Штукатурную	смесь	наносят	на	основание	при	помощи	
стальной	терки.	Фактуры	«короед»	и	«камешковая»	фор-
мируют	при	помощи	пластиковой	терки	спустя	некоторое	
время,	когда	штукатурная	смесь	перестанет	прилипать	к	ин-
струменту.	Для	получения	требуемой	фактуры	необходимо	
как	можно	чаще	очищать	рабочую	поверхность	терки	от	из-
лишков	смеси	(излишки	обратно	в	емкость	не	возвращают!).	
Нельзя	очищать	или	смачивать	рабочую	поверхность	терки	
водой!
Формирование фактуры «короед»:
Фактуру	«короед»	формируют	легкими	скользящими	движе-
ниями	терки,	держа	ее	строго	параллельно	обрабатываемой	
поверхности	и	избегая	нажима	на	штукатурный	слой.	В	за-
висимости	от	траектории	движения	можно	получить	горизон-
тальные,	вертикальные,	круговые	или	перекрестные	борозды.
Формирование фактуры «камешковая»:
Фактуру	«камешковая»	формируют	мелкими	круговыми	дви-
жениями	терки,	держа	ее	строго	параллельно	обрабатыва-
емой	поверхности	и	избегая	нажима	на	штукатурный	слой.	
Движения	должны	быть	легкими,	скользящими,	направлен-
ными	в	одну	сторону,	как	правило,	против	часовой	стрелки.
Формирование фактуры «шуба»:
Фактуру	«шуба»	формируют	при	помощи	коротковорсового	
валика	сразу	же	после	нанесения	смеси.
Работы	на	одной	плоскости	во	всех	случаях	выполняют	не-
прерывно,	начиная	с	верхнего	угла	и	опускаясь	по	схеме	
«лестницы»	вниз.	При	необходимости	прервать	работу,	вдоль	
линии,	где	нужно	закончить	штукатурный	слой,	приклеивают	
малярную	ленту,	наносят	штукатурную	смесь	с	заходом	на	
ленту,	формируют	фактуру	и	сразу	же	удаляют	ленту.

Dekor Plus 
Декоративная штукатурка для фасадов
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Окрашивание	штукатурного	покрытия	можно	выполнять	
силикатной	краской	CT	54	не	ранее	чем	через	3	суток,	а	
акриловыми	красками	CT	42,	CT	44	и	силиконовой	краской	
CT	48	—	не	ранее	чем	через	7	суток	после	его	изготовления.
Свежие	остатки	смеси	могут	быть	удалены	при	помощи	воды,	
засохшие	—	только	механически.

Рекомендации

Работы	следует	выполнять	при	температуре	воздуха	и	осно-
вания	от	+5	до	+30°C	и	относительной	влажности	воздуха	
не	выше	80%.	Нельзя	выполнять	работы	при	прямом	воздей-
ствии	солнечных	лучей,	при	сильном	ветре,	а	также	во	время	
дождя	и	по	мокрым	поверхностям	после	дождя.	Штукатурный	
слой	необходимо	предохранять	от	дождя,	слишком	быстрого	
высыхания	и	понижения	температуры	ниже	+5°C	в	течение	
3-х	суток	после	его	изготовления.
Для	исключения	различия	фактуры	и	цвета	покрытия	на	од-
ной	плоскости	рекомендуется	использовать	штукатурную	
смесь	одной	партии	и	воду	из	одного	источника	при	одина-
ковом	количестве	воды	затворения.
При	работе	со	смесью	следует	пользоваться	инструментами	
из	нержавеющих	материалов.

Срок хранения

В	сухих	условиях,	на	поддонах,	в	оригинальной	неповреж-
денной	упаковке	—	не	более	12	месяцев	со	дня	изготовления.

Упаковка

Сухая	смесь	Dekor	Plus	поставляется	в	многослойных	бумаж-
ных	мешках	по	25	кг.

Технические характеристики

Состав	Dekor	Plus:

смесь	цемента,	
минеральных	
заполнителей	
и	полимерных	
модификаторов

Насыпная	плотность		
сухой	смеси: 1,7	±	0,1	кг/дм3

Количество	воды	
затворения:

4,5—5,5	л	на	25	кг	сухой	
смеси

Плотность	растворного
состава: 1,7	±	0,1	кг/дм3

Марка	по	подвижности,
ГОСТ	5802: П

к
3	(10,0	±	2,0	см)

Время	потребления: не	менее	60	минут
Температура	применения: от	+5	до	+30°C
Класс	/	марка		
по	прочности	на	сжатие,	
ГОСТ	310.4:

В5	/	М75
(не	менее	6,5	МПа)

Класс	по	прочности		
на	растяжение	при	изгибе,
ГОСТ	310.4:

B
tb
2,4

(не	менее	3,0	МПа)

Класс	по	прочности	
сцепления	(адгезии)	
с	бетонным	основанием,	
ГОСТ	31356:

А
ab

2
(не	менее	0,5	МПа)

Деформации	усадки,
ГОСТ	24544: не	более	1,5	мм/м

Паропроницаемость	µ,
ГОСТ	25898: не	менее	0,035	мг/м·ч·Па

Марка	по	
морозостойкости	
затвердевшего	раствора,
ГОСТ	31356:

F100
(не	менее	100	циклов)

Температура	
эксплуатации: от	–50	до	+70°С

Расход	сухой	смеси
Dekor	Plus:

3,0—4,5	кг/м2	
в	зависимости		
от	фактуры	покрытия

Продукт содержит цемент и при взаимодействии с водой дает щелочную реакцию, поэтому при работе с ним необходимо 
защищать глаза и кожу. При попадании смеси в глаза следует промыть их водой и обратиться за помощью к врачу.

Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +20°C и относительной 
влажности воздуха 60%. В других условиях технические характеристики материала могут отличаться от указанных.

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными 
нормами и правилами РФ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, 
а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении в 
возможности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с изго-
товителем. Техническое описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием для 
безусловной ответственности изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие становятся 
недействительными.
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Свойства

•	 выпускается	в	версиях	«белая»	и	«под	окраску»		
с	модификациями	по	размеру	зерна	2,5	и	3,5	мм;

•	 доступна	также	в	версии	«Зима»	(зерно	2,5	мм)		
для	работы	при	температуре	от	0°C;

•	 ударопрочная;
•	 обладает	высокой	паропроницаемостью;
•	 гидрофобная;
•	 устойчива	к	ультрафиолету;
•	 атмосферо-	и	морозостойкая;
•	 пригодна	для	внутренних	и	наружных	работ;
•	 экологически	безопасна.

Область применения

Штукатурная	смесь	CT	35	предназначена	для	изготовле-
ния	тонкослойных	декоративных	покрытий	с	бороздчатой	
фактурой	на	бетоне,	цементных	и	гипсовых	штукатурках,	
гипсокартоне,	древесностружечных	плитах	и	т.п.	основаниях	
внутри	и	снаружи	зданий.
Рекомендована	для	систем	теплоизоляции	фасадов	с	пено-
полистирольными	(Ceresit	VWS)	и	минераловатными	(Ceresit	
WM)	плитами.
Экономичная	версия	смеси	«под	окраску»	предназначена	
для	окрашивания	красками,	что	позволяет	реализовать	лю-
бое	цветовое	решение	отделки.	Версия	смеси	«Зима»	пред-
назначена	для	выполнения	работ	в	холодных	условиях	(при	
температуре	от	0°C).

Подготовка основания

Основание	должно	отвечать	требованиям	СНиП	3.04.01-87,	
быть	ровным,	сухим,	достаточно	прочным,	очищенным	от	
пыли,	высолов,	известкового	налета,	жиров	и	других	загряз-
нений.	Основание	не	должно	быть	покрыто	льдом,	снегом	
или	инеем.	Непрочные	участки	основания	следует	удалить.	
Неровности	основания	не	должны	превышать	размер	зерна	
декоративной	штукатурки.	Для	выравнивания	основания	ис-
пользуют	смеси	CT	24	или	CT	29	не	менее	чем	за	3	суток	
до	нанесения	покрытия.	При	температуре	не	ниже	+5°C	для	
улучшения	эксплуатационных	свойств	и	удобства	нанесения	
покрытия	основание	рекомендуется	обработать	грунтовкой	
CT	16.	При	температуре	ниже	+5°C	грунтовку	CT	16	следует	
исключить!
при внутренних и наружных работах:
Бетон	(возраст	не	менее	3	месяцев,	влажность	не	более	4%),	
цементно-известковые	и	цементно-песчаные	штукатурки	
(возраст	не	менее	28	дней,	влажность	не	более	4%),	осно-
вания	из	смесей	CT	24,	CT	29,	CT	190	и	CT	85	(возраст	не	
менее	3	дней)	при	температуре	не	ниже	+5°C	обработать	
грунтовкой	CT	16.	В	случае	сильно	впитывающих	или	отма-
рывающих	оснований,	перед	нанесением	грунтовки	CT	16	
обработать	поверхность	грунтовкой	CT	17	и	высушить.

при внутренних работах:
Гипсовые	штукатурки	(влажность	не	более	1%),	ДСП,	гип-
соволокнистые	и	гипсокартонные	листы	обработать	грун-
товкой	CT	17,	а	после	высыхания	—	грунтовкой	CT	16.	Мас-
ляные,	клеевые,	известковые,	отслаивающиеся	акриловые	
малярные	покрытия	следует	удалить.	Акриловые	малярные	
покрытия	с	хорошей	адгезией	к	основанию	зашероховать	
грубой	наждачной	бумагой	и	обработать	грунтовкой	CT	16.

Выполнение работ

Для	приготовления	смеси	берут	отмеренное	количество	
чистой	воды	с	температурой	от	+15	до	+20°C	для	обычной	
версии	и	от	+20	до	+30°C	для	версии	«Зима».	Консистенцию	
смеси	подбирают	в	зависимости	от	условий	выполнения	ра-
бот.	Сухую	смесь	постепенно	добавляют	в	воду	при	пере-
мешивании,	добиваясь	получения	однородной	массы	без	
комков.	Перемешивание	производят	миксером	или	дрелью	
с	насадкой	при	скорости	вращения	400—800	об/мин.	За-
тем	выдерживают	технологическую	паузу	около	5	минут	для	
созревания	смеси	и	перемешивают	еще	раз.	Смесь	должна	
быть	израсходована	в	течение	1	часа	с	момента	приготов-
ления.	Консистенцию	поддерживают	путем	повторного	пере-
мешивания	смеси,	не	добавляя	воду.
Штукатурную	смесь	наносят	на	основание	теркой	из	нержа-
веющей	стали,	которую	держат	под	углом	60°	к	поверхно-
сти.	Толщина	слоя	должна	соответствовать	размеру	зерна	
заполнителя.	Спустя	некоторое	время,	когда	смесь	переста-
нет	прилипать	к	инструменту,	формируют	фактуру	покры-
тия	при	помощи	пластиковой	терки,	которую	держат	строго	
параллельно	поверхности.	Фактуру	формируют	легкими	

CT 35 и CT 35 «Зима»
Минеральная декоративная штукатурка «короед» 
2,5/3,5 мм («Зима» — 2,5 мм)
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скользящими	движениями,	избегая	нажима	на	штукатурный	
слой.	В	зависимости	от	траектории	движения	можно	получить	
горизонтальные,	вертикальные,	круговые	или	перекрестные	
борозды.	Для	получения	требуемой	фактуры	необходимо	
как	можно	чаще	очищать	рабочую	поверхность	терки	от	из-
лишков	смеси,	не	возвращая	их	обратно	в	емкость.	Нельзя	
очищать	или	смачивать	рабочую	поверхность	терки	водой!
Работы	на	одной	плоскости	выполняют	непрерывно	от	верх-
него	угла,	опускаясь	по	схеме	«лестницы»	вниз.	При	необхо-
димости	прервать	работу,	вдоль	линии,	где	нужно	закончить	
штукатурный	слой,	приклеивают	малярную	ленту,	наносят	
смесь	с	заходом	на	ленту,	формируют	фактуру	и	сразу	же	
удаляют	ленту.
Окрашивание	штукатурного	покрытия	возможно	при	темпе-
ратуре	не	ниже	+5°C:
•	 силикатной	краской	CT	54	—	через	3	суток;
•	 акриловыми	красками	CT	42,	CT	44	—	через	7	суток;
•	 силиконовой	краской	CT	48	–	через	7	суток.
Свежие	остатки	смеси	могут	быть	удалены	водой,	засо-
хшие	—	только	механически.

Рекомендации

Работы	следует	выполнять	при	относительной	влажности	воз-
духа	не	более	80%	и	температуре	воздуха	и	основания	от	+5	
до	+30°C	для	обычной	версии	и	от	0	до	+20°C	для	версии	
«Зима».	Требуемая	температура	должна	быть	обеспечена	
в	течение	не	менее	3-х	суток	после	окончания	работ.	При	ра-
боте	следует	пользоваться	инструментами	из	нержавеющих	
материалов.	Не	рекомендуется	применять	декоративные	
штукатурки	CT	35	и	CT	35	«Зима»	для	отделки	цоколей.
Запрещается	выполнять	отделку	фасада	при	прямом	воздей-
ствии	солнечных	лучей	в	жаркую	погоду,	при	сильном	ветре,	
а	также	во	время	дождя	и	по	мокрым	поверхностям	после	
дождя.	Для	защиты	фасада	от	солнца,	ветра	и	дождя	стро-
ительные	леса	рекомендуется	закрыть	специальной	сеткой.	
На	здании	должна	быть	установлена	водосточная	система.
Штукатурное	покрытие	необходимо	предохранять	от	дождя	
и	преждевременного	высыхания	в	течение	3-х	суток	после	
нанесения.	Через	8	часов	после	нанесения	штукатурной	
смеси	версии	«Зима»	допускается	снижение	температуры	
до	–5°C.	Если	в	течение	3-х	ближайших	суток	температура	
может	опуститься	ниже	–5°C,	работы	следует	выполнять	в	те-
пловом	контуре	при	поддержании	требуемой	температуры.
Для	исключения	различия	оттенков	покрытия	рекомендуется	
на	одной	плоскости	использовать	штукатурную	смесь	одной	
партии	и	воду	из	одного	источника	при	одинаковом	количе-
стве	воды	затворения.

 Срок хранения

В	сухих	условиях,	на	поддонах,	в	оригинальной	неповреж-
денной	упаковке	—	не	более	12	месяцев	со	дня	изготовления.

Упаковка

Сухие	смеси	CT	35	и	CT	35	«Зима»	поставляются	в	много-
слойных	бумажных	мешках	по	25	кг.

Технические характеристики

Состав	CT	35	/	CT	35	
«Зима»:

смесь	цемента,	
минеральных	заполнителей	
и	полимерных	
модификаторов

Насыпная	плотность		
сухой	смеси: 1,5	±	0,1	кг/дм3

Количество	воды	
затворения:

5,0—5,5	л		
на	25	кг	сухой	смеси

Плотность	смеси,		
готовой	к	применению: 1,6	±	0,1	кг/дм3

Подвижность		
по	погружению	конуса,	Пк: 10,0	±	2,0	см

Время	потребления: не	менее	60	минут
Температура	применения

CT	35: от	+5	до	+30°С

CT	35	«Зима»: от	0	до	+20°С

Прочность	на	сжатие	
в	возрасте	28	суток:

не	менее	6,5	МПа

Адгезия	к	бетону	
в	возрасте	28	суток: не	менее	0,5	МПа

Морозостойкость	
затвердевшего	раствора:

не	менее	100	циклов	
(F100)

Температура	
эксплуатации:

от	–50	до	+70°С

Группа	горючести: НГ	(ГОСТ	30244-94)

Расход	сухой	смеси:

зерно	2,5	мм около	2,0	кг/м2

зерно	3,5	мм около	3,0	кг/м2

Примечание: расход материала зависит от качества 
подготовки основания и квалификации исполнителей 
работ и может быть выше указанных значений.

Продукт содержит цемент и при взаимодействии с водой дает щелочную реакцию, поэтому при работе с ним необходимо 
защищать глаза и кожу. При попадании смеси в глаза следует промыть их водой и обратиться за помощью к врачу.
Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +20°C и относительной 
влажности воздуха 60%, если не указано иное. В других условиях технические характеристики материала могут отличаться 
от указанных.
Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными 
нормами и правилами РФ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, 
а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении 
в возможности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с из-
готовителем. Техническое описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием 
для безусловной ответственности изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие стано-
вятся недействительными.
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Свойства

•	 выпускается	в	версиях	«белая»	и	«под	окраску»		
с	модификациями	по	размеру	зерна	1,0	и	2,5	мм;

•	 доступна	также	в	версии	«Зима»	для	работы		
при	температуре	от	0°C;

•	 пригодна	для	механизированного	нанесения;
•	 ударопрочная;
•	 обладает	высокой	паропроницаемостью;
•	 гидрофобная;
•	 устойчива	к	ультрафиолету;
•	 атмосферо-	и	морозостойкая;
•	 пригодна	для	внутренних	и	наружных	работ;
•	 экологически	безопасна.

Область применения

Штукатурная	смесь	CT	137	предназначена	для	изготов-
ления	тонкослойных	декоративных	покрытий	с	зернистой	
фактурой	на	бетоне,	цементных	и	гипсовых	штукатурках,	
гипсокартоне,	древесностружечных	плитах	и	т.п.	основаниях	
внутри	и	снаружи	зданий,	как	при	ручном,	так	и	механизи-
рованном	нанесении.
Рекомендована	для	систем	теплоизоляции	фасадов	с	пено-
полистирольными	(Ceresit	VWS)	и	минераловатными	(Ceresit	
WM)	плитами.
Экономичная	версия	смеси	«под	окраску»	предназначена	
для	окрашивания	красками,	что	позволяет	реализовать	лю-
бое	цветовое	решение	отделки.	Версия	смеси	«Зима»	пред-
назначена	для	выполнения	работ	в	холодных	условиях	(при	
температуре	от	0°C).

Подготовка основания

Основание	должно	отвечать	требованиям	СНиП	3.04.01-87,	
быть	ровным,	сухим,	достаточно	прочным,	очищенным	от	
пыли,	высолов,	известкового	налета,	жиров	и	других	загряз-
нений.	Основание	не	должно	быть	покрыто	льдом,	снегом	
или	инеем.	Непрочные	участки	основания	следует	удалить.	
Неровности	основания	не	должны	превышать	размер	зерна	
декоративной	штукатурки.	Для	выравнивания	основания	ис-
пользуют	смеси	CT	24	или	CT	29	не	менее	чем	за	3	суток	
до	нанесения	покрытия.	При	температуре	не	ниже	+5°C	для	
улучшения	эксплуатационных	свойств	и	удобства	нанесения	
покрытия	основание	рекомендуется	обработать	грунтовкой	
CT	16.	При	температуре	ниже	+5°C	грунтовку	CT	16	следует	
исключить!
при внутренних и наружных работах:
Бетон	(возраст	не	менее	3	месяцев,	влажность	не	более	
4%),	цементно-известковые	и	цементно-песчаные	штука-
турки	(возраст	не	менее	28	дней,	влажность	не	более	4%),	
основания	из	смесей	CT	24,	CT	29,	CT	190	и	CT	85	(возраст	
не	менее	3	дней)	при	температуре	не	ниже	+5°C	обрабо-
тать	грунтовкой	CT	16.	В	случае	сильно	впитывающих	или	
отмарывающих	оснований,	перед	нанесением	грунтовки	CT	
16	обработать	поверхность	грунтовкой	CT	17	и	высушить.

при внутренних работах:
Гипсовые	штукатурки	(влажность	не	более	1%),	ДСП,	гип-
соволокнистые	и	гипсокартонные	листы	обработать	грун-
товкой	CT	17,	а	после	высыхания	—	грунтовкой	CT	16.	Мас-
ляные,	клеевые,	известковые,	отслаивающиеся	акриловые	
малярные	покрытия	следует	удалить.	Акриловые	малярные	
покрытия	с	хорошей	адгезией	к	основанию	зашероховать	
грубой	наждачной	бумагой	и	обработать	грунтовкой	CT	16.
	

Выполнение работ

Для	приготовления	смеси	берут	отмеренное	количество	
чистой	воды	с	температурой	от	+15	до	+20°C	для	обычной	
версии	и	от	+20	до	+30°C	для	версии	«Зима».	Консистенцию	
смеси	подбирают	в	зависимости	от	условий	выполнения	ра-
бот.	Сухую	смесь	постепенно	добавляют	в	воду	при	пере-
мешивании,	добиваясь	получения	однородной	массы	без	
комков.	Перемешивание	производят	миксером	или	дрелью	
с	насадкой	при	скорости	вращения	400—800	об/мин.	За-
тем	выдерживают	технологическую	паузу	около	5	минут	для	
созревания	смеси	и	перемешивают	еще	раз.	Смесь	должна	
быть	израсходована	в	течение	1	часа	с	момента	приготов-
ления.	Консистенцию	поддерживают	путем	повторного	пере-
мешивания	смеси,	не	добавляя	воду.
Штукатурную	смесь	наносят	на	основание	теркой	из	не-
ржавеющей	стали,	которую	держат	под	углом	60°	к	поверх-
ности.	Толщина	слоя	должна	соответствовать	размеру	зерна	
заполнителя.	Спустя	некоторое	время,	когда	смесь	переста-
нет	прилипать	к	инструменту,	формируют	фактуру	покрытия	
при	помощи	пластиковой	терки,	которую	держат	строго	па-

CT 137 и CT 137 «Зима»
Минеральная декоративная штукатурка  
«камешковая» 1,0/2,5 мм
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раллельно	поверхности.	Фактуру	формируют	мелкими	кру-
говыми	движениями,	избегая	нажима	на	штукатурный	слой.	
Движения	должны	быть	легкими,	скользящими,	направлен-
ными	в	одну	сторону,	как	правило,	против	часовой	стрелки.	
Для	получения	требуемой	фактуры	необходимо	как	можно	
чаще	очищать	рабочую	поверхность	терки	от	излишков	сме-
си,	не	возвращая	их	обратно	в	емкость.	Нельзя	очищать	или	
смачивать	рабочую	поверхность	терки	водой.
Работы	на	одной	плоскости	выполняют	непрерывно	от	верх-
него	угла,	опускаясь	по	схеме	«лестницы»	вниз.	При	необхо-
димости	прервать	работу,	вдоль	линии,	где	нужно	закончить	
штукатурный	слой,	приклеивают	малярную	ленту,	наносят	
смесь	с	заходом	на	ленту,	формируют	фактуру	и	сразу	же	
удаляют	ленту.
Окрашивание	штукатурного	покрытия	возможно	при	тем-
пературе	не	ниже	+5°C:
•	 силикатной	краской	CT	54	—	через	3	суток;
•	 акриловыми	красками	CT	42,	CT	44	—	через	7	суток;
•	 силиконовой	краской	CT	48	—	через	7	суток.
Свежие	остатки	смеси	могут	быть	удалены	водой,	засо-
хшие	—	только	механически.

Рекомендации

Работы	следует	выполнять	при	относительной	влажности	
воздуха	не	более	80%	и	температуре	воздуха	и	основа-
ния	от	+5	до	+30°C	для	обычной	версии	и	от	0	до	+20°C	
для	версии	«Зима».	Требуемая	температура	должна	быть	
обеспечена	в	течение	не	менее	3-х	суток	после	окончания	
работ.	При	работе	следует	пользоваться	инструментами	из	
нержавеющих	материалов.	Не	рекомендуется	применять	
декоративные	штукатурки	CT	137	и	CT	137	«Зима»	для	от-
делки	цоколей.
Механизированное	нанесение	штукатурки	осуществляют	
в	соответствии	с	«Руководством	по	механизированному	на-
несению	материалов	Ceresit».
Запрещается	выполнять	отделку	фасада	при	прямом	воздей-
ствии	солнечных	лучей	в	жаркую	погоду,	при	сильном	ветре,	
а	также	во	время	дождя	и	по	мокрым	поверхностям	после	
дождя.	Для	защиты	фасада	от	солнца,	ветра	и	дождя	стро-
ительные	леса	рекомендуется	закрыть	специальной	сеткой.	
На	здании	должна	быть	установлена	водосточная	система.
Штукатурное	покрытие	необходимо	предохранять	от	дождя	
и	преждевременного	высыхания	в	течение	3-х	суток	после	
нанесения.	Через	8	часов	после	нанесения	штукатурной	
смеси	версии	«Зима»	допускается	снижение	температуры	
до	–5°C.	Если	в	течение	3-х	ближайших	суток	температура	
может	опуститься	ниже	–5°C,	работы	следует	выполнять	в	те-
пловом	контуре	при	поддержании	требуемой	температуры.
Для	исключения	различия	оттенков	покрытия	рекомендуется	
на	одной	плоскости	использовать	штукатурную	смесь	одной	
партии	и	воду	из	одного	источника	при	одинаковом	количе-
стве	воды	затворения.

 Срок хранения

В	сухих	условиях,	на	поддонах,	в	оригинальной	неповреж-
денной	упаковке	—	не	более	12	месяцев	со	дня	изготовления.

Упаковка

Сухие	смеси	CT	137	и	CT	137	«Зима»	поставляются	в	много-
слойных	бумажных	мешках	по	25	кг.

Технические характеристики

Состав	
CT	137	/	CT	137	«Зима»:

смесь	цемента,	
минеральных	заполнителей	
и	полимерных	
модификаторов

Насыпная	плотность		
сухой	смеси: 1,5	±	0,1	кг/дм3

Количество	воды	
затворения:

5,0—5,5	л		
на	25	кг	сухой	смеси

Плотность	смеси,		
готовой	к	применению: 1,75	±	0,1	кг/дм3

Подвижность	по	
погружению	конуса,	Пк: 10,0	±	2,0	см

Время	потребления: не	менее	60	минут

Температура	применения

CT	137: от	+5	до	+30°С

CT	137	«Зима»: от	0	до	+20°С

Прочность	на	сжатие	
в	возрасте	28	суток: не	менее	7,0	МПа

Адгезия	к	бетону	
в	возрасте	28	суток: не	менее	0,5	МПа

Морозостойкость	
затвердевшего	раствора:

не	менее	100	циклов	
(F100)

Температура	эксплуатации: от	–50	до	+70°С

Группа	горючести: НГ	(ГОСТ	30244-94)

Расход	сухой	смеси:

зерно	1,0	мм около	1,8	кг/м2

зерно	2,5	мм около	3,0	кг/м2

Примечание: расход материала зависит от качества 
подготовки основания и квалификации исполнителей 
работ и может быть выше указанных значений.

Продукт содержит цемент и при взаимодействии с водой дает щелочную реакцию, поэтому при работе с ним необходимо 
защищать глаза и кожу. При попадании смеси в глаза следует промыть их водой и обратиться за помощью к врачу.
Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +20°C и относительной 
влажности воздуха 60%, если не указано иное. В других условиях технические характеристики материала могут отличаться 
от указанных.
Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными 
нормами и правилами РФ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, 
а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении в 
возможности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с изго-
товителем. Техническое описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием для 
безусловной ответственности изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие становятся 
недействительными.
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Свойства

•	 готовы	к	применению;
•	 выпускаются	в	виде	базы	под	колеровку;
•	 обладают	низким	водопоглощением;
•	 эластичные,	устойчивы	к	деформациям;
•	 паропроницаемые;
•	 атмосферо-	и	морозостойкие;
•	 пригодны	для	внутренних	и	наружных	работ;
•	 экологически	безопасны.

Область применения

Декоративные	штукатурки	CT	60,	CT	63	и	CT	64	предназна-
чены	для	изготовления	тонкослойных	декоративных	покрытий	
с	зернистой	и	бороздчатой	фактурой	на	бетоне,	цементных	
и	гипсовых	штукатурках,	гипсокартоне,	древесностружеч-
ных	плитах	и	т.д.	внутри	и	снаружи	зданий.	Рекомендованы	
для	систем	теплоизоляции	фасадов	с	пенополистирольны-
ми	плитами	(Ceresit	VWS).	Образуют	прочные,	эластичные	
и	долговечные	покрытия,	способные	перекрывать	мелкие	
трещины,	и	рекомендованы	для	декоративной	отделки	фа-
садов	зданий,	в	т.ч.	в	регионах	с	частыми	и	интенсивными	
атмосферными	осадками,	стен	вестибюлей,	холлов,	лест-
ничных	клеток	и	т.д.
Выпускаются	в	виде	базы	под	колеровку	и	могут	быть	коле-
рованы	в	соответствии	с	Ceresit	Color	System,	NCS,	RAL	и	дру-
гими	колеровочными	системами.	Возможен	подбор	цвета	по	
образцу	заказчика.

Подготовка основания

Основание	должно	отвечать	требованиям	СНиП	3.04.01-87,	
быть	ровным,	сухим,	достаточно	прочным,	очищенным	от	
пыли,	высолов,	известкового	налета,	жиров	и	других	за-
грязнений.	Непрочные	участки	основания	следует	уда-
лить.	Неровности	основания	не	должны	превышать	раз-
мер	зерна	декоративной	штукатурки.	Для	выравнивания	
основания	используют	смеси	CT	24	или	CT	29	не	менее	
чем	за	3	суток	до	нанесения	покрытия.	Для	улучшения	экс-
плуатационных	свойств	и	удобства	нанесения	покрытия	
основание	рекомендуется	обработать	грунтовкой	CT	16.
при внутренних и наружных работах:
Бетон	(возраст	не	менее	3	месяцев,	влажность	не	более	
4%),	цементно-известковые	и	цементно-песчаные	штука-
турки	(возраст	не	менее	28	дней,	влажность	не	более	4%),	
основания	из	смесей	CT	24,	CT	29,	CT	190	и	CT	85	(возраст	

не	менее	3	дней)	обработать	грунтовкой	CT	16.	Сильно	впи-
тывающие,	отмарывающие	и	пылящие	основания	обработать	
грунтовкой	CT	17,	а	после	высыхания	—	грунтовкой	СТ	16.
при внутренних работах:
Гипсовые	штукатурки	(влажность	не	более1%),	ДСП,	гипсо-
волокнистые	и	гипсокартонные	листы	обработать	грунтовкой	
CT	17,	а	после	высыхания	—	грунтовкой	СТ	16.	Масляные,	
клеевые,	известковые,	отслаивающиеся	акриловые	малярные	
покрытия	следует	удалить.	Акриловые	малярные	покрытия	с	хо-
рошей	адгезией	к	основанию	зашероховать	грубой	наждачной	
бумагой	и	обработать	грунтовкой	CT	16.	

Выполнение работ

Перед	применением	перемешать	штукатурку	в	заводской	
таре.	При	необходимости,	довести	штукатурку	до	нужной	
консистенции	можно,	добавив	в	нее	небольшое	количество	
воды	(до	125	мл	на	20	кг	или	до	150	мл	на	25	кг)	и	переме-
шав.	Избыток	воды	может	сделать	применение	штукатурки	
невозможным!

CT 60 Акриловая декоративная 
штукатурка «камешковая» 
1,5/2,5 мм

CT 63 Акриловая декоративная 
штукатурка «короед» 3,0 мм 

CT 64 Акриловая декоративная 
штукатурка «короед» 2,0 мм
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Штукатурку	наносят	на	основание	теркой	из	нержавеющей	
стали,	которую	держат	под	углом	60°	к	поверхности.	Толщина	
слоя	должна	соответствовать	размеру	зерна	заполнителя.	
Спустя	некоторое	время,	когда	материал	перестанет	прили-
пать	к	инструменту,	формируют	фактуру	покрытия	при	помо-
щи	пластиковой	терки,	которую	держат	строго	параллельно	
поверхности.	Фактуру	формируют	легкими	скользящими	
движениями,	избегая	нажима	на	штукатурный	слой.
«Камешковую»	фактуру	формируют	мелкими	круговыми	дви-
жениями	терки,	направленными	в	одну	сторону,	как	правило,	
против	часовой	стрелки.
Фактуру	«короед»	формируют	поступательными	движения-
ми.	В	зависимости	от	траектории	движения	можно	получить	
горизонтальные,	вертикальные,	круговые	или	перекрестные	
борозды.
Для	получения	требуемой	фактуры	необходимо	как	можно	
чаще	очищать	рабочую	поверхность	терки	от	излишков	ма-
териала,	не	возвращая	их	обратно	в	емкость.	Нельзя	очищать	
или	смачивать	рабочую	поверхность	терки	водой!
При	необходимости	прервать	работу,	вдоль	линии,	где	нужно	
закончить	штукатурный	слой,	приклеивают	малярную	ленту,	
наносят	штукатурку	с	заходом	на	ленту,	формируют	фактуру	
и	сразу	же	удаляют	ленту.
Штукатурное	покрытие	можно	обновить	акриловыми	краска-
ми	CT	42,	CT	44	или	силиконовой	краской	CT	48.
Свежие	остатки	штукатурки	могут	быть	удалены	водой,	засо-
хшие	—	только	механически.

Рекомендации

Работы	следует	выполнять	в	сухих	условиях,	при	температуре	
воздуха	и	основания	от	+5	до	+30°C	и	относительной	влажно-
сти	воздуха	не	выше	80%.	При	работе	следует	пользоваться	
инструментами	из	нержавеющих	материалов.
Во	избежание	отслаивания	декоративных	штукатурных	по-
крытий	на	ограждающих	конструкциях	(например,	на	цоколях	
зданий)	должны	быть	исключены	капиллярный	подсос	и	по-
ступление	влаги	со	стороны	основания.
Запрещается	выполнять	отделку	фасада	при	прямом	воздей-
ствии	солнечных	лучей	в	жаркую	погоду,	при	сильном	ветре,	
а	также	во	время	дождя	и	по	мокрым	поверхностям	после	
дождя.	Для	защиты	фасада	от	солнца,	ветра	и	дождя	стро-
ительные	леса	рекомендуется	закрыть	специальной	сеткой.	
На	здании	должна	быть	установлена	водосточная	система.
Колеровка	штукатурок	может	производиться	водно-диспер-
сионными	колеровочными	пастами,	обладающими	достаточ-
ной	свето-	и	щелочестойкостью,	например,	колеровочными	
пастами	Ceresit.	Ответственность	за	результат	колеровки	
(соответствие	эталону	цвета)	несет	фирма,	производящая	
колеровку.	Для	выявления	возможных	ошибок	колеровки	
рекомендуется	перед	применением	проверить	штукатурку	
на	соответствие	требуемому	тону.
Грунтовку	CT	16	рекомендуется	применять	в	цвете,	близком	
к	цвету	используемой	штукатурки.
Чрезмерный	нагрев	солнцем	приводит	к	возникновению	на-
пряжений	в	конструкции,	поэтому	штукатурки	темных	цветов	
рекомендуется	использовать	только	на	небольших	участках	
фасада.

 Срок хранения

В	сухих	условиях,	в	оригинальной	неповрежденной	и	гер-
метичной	упаковке,	при	температуре	от	+5	до	+30°С	—	не	
более	12	месяцев	со	дня	изготовления.	Не	до	конца	выра-
ботанный	материал	следует	держать	плотно	закрытым	и	ис-
пользовать	по	возможности	быстрее!	
предохранять от замораживания!

Упаковка

Декоративные	штукатурки	CT	60,	CT	63	и	CT	64	поставля-
ются	в	полимерных	ведрах	по	25	кг.

Технические характеристики

Состав	CT	60,	CT	63,	CT	64:

водная	дисперсия	сополи-
меров	акрилатов	с	мине-
ральными	наполнителями	
и	пигментами

Плотность: 1,7	±	0,1	кг/дм3

Температура	применения: от	+5	до	+30°С

Температура	
транспортировки	и	хранения: от	+5	до	+30°C

Время	подсушки	перед		
формированием	фактуры: около	15	минут

Устойчивость	к	дождю: через	24	часа
Адгезия	к	бетону: не	менее	0,3	МПа
Морозостойкость		
адгезионного	контакта:

не	менее	100	циклов

Температура	эксплуатации: от	–50	до	+70°С
Данные	по	пожарной	
безопасности:
группа	горючести
группа	воспламеняемости
группа	дымообразующей	
способности
группа	токсичности	
продуктов	горения

Г1	(ГОСТ	30244-94)
В1	(ГОСТ	30402-96)

Д2	(ГОСТ	12.1.044-89)

Т1	(ГОСТ	12.1.044-89)
Прогнозируемый	срок	служ-
бы	в	условиях	эксплуатации		
УХЛ	1	(ГОСТ	52491-2005):

не	менее	10	лет

Расход:
CT	60	(1,5	мм)
CT	60	(2,5	мм)
CT	63	(3,0	мм)
CT	64	(2,0	мм)

2,6—2,8	кг/м2

3,8—4,0	кг/м2

ок.	3,7	кг/м2

ок.	2,7	кг/м2

Примечание: расход материала зависит от качества под-
готовки основания и квалификации исполнителей работ 
и может быть выше указанных значений.

При попадании материала в глаза следует промыть их водой и обратиться за помощью к врачу. Помещение по окончании 
работ необходимо проветрить до исчезновения запаха.
Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +20°C и относительной 
влажности воздуха 60%. В других условиях возможно изменение времени высыхания штукатурки.
Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными норма-
ми и правилами РФ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также 
за его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении в возмож-
ности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с изготовителем. 
Техническое описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием для безусловной 
ответственности изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие становятся недействительными.

C
t 

60
/6

3/
64



173

03
.2

01
4

Свойства

•	 готовы	к	применению;
•	 выпускаются	в	виде	базы	под	колеровку;
•	 паропроницаемые;
•	 устойчивы	к	ультрафиолету;
•	 устойчивы	к	грибкам	и	плесени;
•	 гидрофобные,	устойчивы	к	загрязнению;
•	 атмосферо-	и	морозостойкие;
•	 пригодны	для	внутренних	и	наружных	работ;
•	 экологически	безопасны.

Область применения

Декоративные	штукатурки	CT	174	и	CT	175	предназначе-
ны	для	изготовления	тонкослойных	декоративных	покрытий	
с	зернистой	и	бороздчатой	фактурой	на	бетоне,	цементных	
и	гипсовых	штукатурках,	гипсокартоне,	древесностружеч-
ных	плитах	и	т.д.	внутри	и	снаружи	зданий.	Рекомендованы	
для	систем	теплоизоляции	фасадов	с	пенополистирольными	
(Ceresit	VWS)	и	минераловатными	(Ceresit	WM)	плитами.
Соединяют	в	себе	достоинства	силикатных	и	силиконовых	
штукатурок	и	характеризуются	высокой	паропроницаемо-
стью,	стойкостью	к	загрязнению	и	грибкам,	низким	водо-
поглощением.
Выпускаются	в	виде	базы	под	колеровку	и	могут	быть	ко-
лерованы	в	соответствии	с	Ceresit	Color	System,	NCS,	RAL	
и	другими	колеровочными	системами.	Возможен	подбор	
цвета	по	образцу	заказчика.

Подготовка основания

Основание	должно	отвечать	требованиям	СНиП	3.04.01-87,	
быть	ровным,	сухим,	достаточно	прочным,	очищенным	
от	пыли,	высолов,	известкового	налета,	жиров	и	других	
загрязнений.	Непрочные	участки	основания	следует	уда-
лить.	Неровности	основания	не	должны	превышать	раз-
мер	зерна	декоративной	штукатурки.	Для	выравнивания	
основания	используют	смеси	CT	24	или	CT	29	не	менее	
чем	за	3	суток	до	нанесения	покрытия.	Для	улучшения	экс-
плуатационных	свойств	и	удобства	нанесения	покрытия	
основание	рекомендуется	обработать	грунтовкой	CT	16.
при внутренних и наружных работах:
Бетон	(возраст	не	менее	3	месяцев,	влажность	не	более	4%),	
цементно-известковые	и	цементно-песчаные	штукатурки	
(возраст	не	менее	28	дней,	влажность	не	более	4%),	осно-
вания	из	смесей	CT	24,	CT	29,	CT	190	и	CT	85	(возраст	не	
менее	3	дней)	обработать	грунтовкой	CT	16.	Сильно	впиты-
вающие,	отмарывающие	и	пылящие	основания	обработать	
грунтовкой	CT	17,	а	после	высыхания	—	грунтовкой	СТ	16.
при внутренних работах:
Гипсовые	штукатурки	(влажность	не	более1%),	ДСП,	гипсо-
волокнистые	и	гипсокартонные	листы	обработать	грунтов-

кой	CT	17,	а	после	высыхания	—	грунтовкой	СТ	16.	Мас-
ляные,	клеевые,	известковые,	отслаивающиеся	акриловые	
малярные	покрытия	следует	удалить.	Акриловые	малярные	
покрытия	с	хорошей	адгезией	к	основанию	зашероховать	
грубой	наждачной	бумагой	и	обработать	грунтовкой	CT	16.
	

Выполнение работ

Перед	применением	перемешать	штукатурку	в	заводской	
таре.	При	необходимости,	довести	штукатурку	до	нужной	
консистенции	можно,	добавив	в	нее	небольшое	количество	
воды	(до	150	мл	на	25	кг	)	и	перемешав.	Избыток	воды	может	
сделать	применение	штукатурки	невозможным!
Штукатурку	наносят	на	основание	теркой	из	нержавеющей	
стали,	которую	держат	под	углом	60°	к	поверхности.	Тол-
щина	слоя	должна	соответствовать	размеру	зерна	запол-
нителя.	Спустя	некоторое	время,	когда	материал	перестанет	
прилипать	к	инструменту,	формируют	фактуру	покрытия	при	
помощи	пластиковой	терки,	которую	держат	строго	парал-
лельно	поверхности.	Фактуру	формируют	легкими	скольз-
ящими	движениями,	избегая	нажима	на	штукатурный	слой.
«Камешковую»	фактуру	формируют	мелкими	круговыми	дви-
жениями	терки,	направленными	в	одну	сторону,	как	правило,	
против	часовой	стрелки.
Фактуру	«короед»	формируют	поступательными	движения-
ми.	В	зависимости	от	траектории	движения	можно	получить	
горизонтальные,	вертикальные,	круговые	или	перекрестные	
борозды.
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CT 174 Силикатно-силиконовая 
декоративная штукатурка
«камешковая» 1,5/2,0 мм

CT 175 Силикатно-силиконовая 
декоративная штукатурка
«короед» 2,0 мм
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Для	получения	требуемой	фактуры	необходимо	как	можно	
чаще	очищать	рабочую	поверхность	терки	от	излишков	мате-
риала,	не	возвращая	их	обратно	в	емкость.	Нельзя	очищать	
или	смачивать	рабочую	поверхность	терки	водой!
При	необходимости	прервать	работу,	вдоль	линии,	где	нужно	
закончить	штукатурный	слой,	приклеивают	малярную	ленту,	
наносят	штукатурку	с	заходом	на	ленту,	формируют	фактуру	
и	сразу	же	удаляют	ленту.
Штукатурное	покрытие	можно	обновить	силикатной	краской	
CT	54	или	силиконовой	краской	CT	48.
Свежие	остатки	штукатурки	могут	быть	удалены	водой,	за-
сохшие	—	только	механически.

Рекомендации

Работы	следует	выполнять	в	сухих	условиях,	при	температуре	
воздуха	и	основания	от	+5	до	+30°C	и	относительной	влаж-
ности	воздуха	не	выше	80%.	При	работе	следует	пользовать-
ся	инструментами	из	нержавеющих	материалов.
Во	избежание	отслаивания	декоративных	штукатурных	по-
крытий	на	ограждающих	конструкциях	(например,	на	цоко-
лях	зданий)	должны	быть	исключены	капиллярный	подсос	
и	поступление	влаги	со	стороны	основания.
Запрещается	выполнять	отделку	фасада	при	прямом	воздей-
ствии	солнечных	лучей	в	жаркую	погоду,	при	сильном	ветре,	
а	также	во	время	дождя	и	по	мокрым	поверхностям	после	
дождя.	Для	защиты	фасада	от	солнца,	ветра	и	дождя	стро-
ительные	леса	рекомендуется	закрыть	специальной	сеткой.	
На	здании	должна	быть	установлена	водосточная	система.
Колеровка	штукатурок	может	производиться	водно-диспер-
сионными	колеровочными	пастами,	обладающими	достаточ-
ной	свето-	и	щелочестойкостью,	например,	колеровочными	
пастами	Ceresit.	Ответственность	за	результат	колеровки	
(соответствие	эталону	цвета)	несет	фирма,	производящая	
колеровку.	Для	выявления	возможных	ошибок	колеровки	
рекомендуется	перед	применением	проверить	штукатурку	
на	соответствие	требуемому	тону.
Грунтовку	CT	16	рекомендуется	применять	в	цвете,	близком	
к	цвету	используемой	штукатурки.
Чрезмерный	нагрев	солнцем	приводит	к	возникновению	на-
пряжений	в	конструкции,	поэтому	штукатурки	темных	цветов	
рекомендуется	использовать	только	на	небольших	участках	
фасада.

 Срок хранения

В	сухих	условиях,	в	оригинальной	неповрежденной	и	гер-
метичной	упаковке,	при	температуре	от	+5	до	+30°С	—	
не	более	12	месяцев	со	дня	изготовления.	Не	до	конца	вы-
работанный	материал	следует	держать	плотно	закрытым	
и	использовать	по	возможности	быстрее!	
предохранять от замораживания!

Упаковка

Декоративные	штукатурки	CT	174	и	CT	175	поставляются	
в	полимерных	ведрах	по	25	кг.

Технические характеристики

Состав	CT	174,	CT	175:

водная	дисперсия	
силикатов	калия	
и	силиконов	
с	минеральными	
наполнителями	
и	пигментами

Плотность: 1,73	±	0,1	кг/дм3

Температура	применения: от	+5	до	+30°С

Температура	
транспортировки	и	хранения: от	+5	до	+30°C

Время	подсушки	перед	
формированием	фактуры: около	15	минут

Устойчивость	к	дождю:
через	24—48	часов
(в	зависимости	от	
температуры)

Адгезия	к	бетону: не	менее	0,3	МПа

Морозостойкость	
адгезионного	контакта: не	менее	100	циклов

Температура	эксплуатации: от	–50	до	+70°С

Данные	по	пожарной	
безопасности:
группа	горючести
группа	воспламеняемости
группа	дымообразующей	
способности
группа	токсичности	продуктов	
горения

Г1	(ГОСТ	30244-94)
В1	(ГОСТ	30402-96)

Д2	(ГОСТ	12.1.044-89)

Т1	(ГОСТ	12.1.044-89

Прогнозируемый	срок	
службы	в	условиях	
эксплуатации	УХЛ	1		
(ГОСТ	52491-2005):

не	менее	10	лет

Расход:
CT	174	(1,5	мм)
CT	174	(2,0	мм)
CT	175	(2,0	мм)

ок.	2,5	кг/м2

3,4—3,7	кг/м2

ок.	2,7	кг/м2

Примечание: расход материала зависит от качества 
подготовки основания и квалификации исполнителей 
работ и может быть выше указанных значений.

При попадании материала в глаза следует промыть их водой и обратиться за помощью к врачу. Помещение по окончании 
работ необходимо проветрить до исчезновения запаха.

Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +20°C и относительной 
влажности воздуха 60%. В других условиях возможно изменение времени высыхания штукатурки.

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными 
нормами и правилами РФ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, 
а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении 
в возможности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с из-
готовителем. Техническое описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием 
для безусловной ответственности изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие стано-
вятся недействительными.

C
t 

17
4/

17
5



175

03
.2

01
4

Свойства

•	 готовы	к	применению;
•	 выпускаются	в	виде	базы	под	колеровку;
•	 высокопаропроницаемые;
•	 устойчивы	к	ультрафиолету;
•	 устойчивы	к	грибкам	и	плесени;
•	 гидрофобные;
•	 атмосферо-	и	морозостойкие;
•	 пригодны	для	внутренних	и	наружных	работ;
•	 экологически	безопасны.

Область применения

Декоративные	штукатурки	CT	72	и	CT	73	предназначены	
для	изготовления	тонкослойных	декоративных	покрытий	
с	зернистой	и	бороздчатой	фактурой	на	бетоне,	цементных	
и	гипсовых	штукатурках,	гипсокартоне,	древесностружеч-
ных	плитах	и	т.д.	внутри	и	снаружи	зданий.	Рекомендованы	
для	систем	теплоизоляции	фасадов	с	пенополистирольными	
(Ceresit	VWS)	и	минераловатными	(Ceresit	WM)	плитами.	Об-
разуют	прочные	и	долговечные	покрытия	с	высокой	паро-
проницаемостью	и	стойкостью	к	биологической	коррозии	
(грибку,	плесени	и	т.д.),	благодаря	чему	эффективно	исполь-
зуются	для	внутренней	отделки	подвалов.
Выпускаются	в	виде	базы	под	колеровку	и	могут	быть	ко-
лерованы	в	соответствии	с	Ceresit	Color	System,	NCS,	RAL	
и	другими	колеровочными	системами.	Возможен	подбор	
цвета	по	образцу	заказчика.

Подготовка основания

Основание	должно	отвечать	требованиям	СНиП	3.04.01-87,	
быть	ровным,	сухим,	достаточно	прочным,	очищенным	от	
пыли,	высолов,	известкового	налета,	жиров	и	других	за-
грязнений.	Непрочные	участки	основания	следует	уда-
лить.	Неровности	основания	не	должны	превышать	раз-
мер	зерна	декоративной	штукатурки.	Для	выравнивания	
основания	используют	смеси	CT	24	или	CT	29	не	менее	
чем	за	3	суток	до	нанесения	покрытия.	Для	улучшения	экс-
плуатационных	свойств	и	удобства	нанесения	покрытия	
основание	рекомендуется	обработать	грунтовкой	CT	16.
при внутренних и наружных работах:
Бетон	(возраст	не	менее	3	месяцев,	влажность	не	более	4%),	
цементно-известковые	и	цементно-песчаные	штукатурки	
(возраст	не	менее	28	дней,	влажность	не	более	4%),	осно-
вания	из	смесей	CT	24,	CT	29,	CT	190	и	CT	85	(возраст	не	
менее	3	дней)	обработать	грунтовкой	CT	16.	Сильно	впиты-
вающие,	отмарывающие	и	пылящие	основания	обработать	
грунтовкой	CT	17,	а	после	высыхания	—	грунтовкой	СТ	16.
при внутренних работах:
Гипсовые	штукатурки	(влажность	не	более1%),	ДСП,	гипсо-
волокнистые	и	гипсокартонные	листы	обработать	грунтов-

кой	CT	17,	а	после	высыхания	—	грунтовкой	СТ	16.	Мас-
ляные,	клеевые,	известковые,	отслаивающиеся	акриловые	
малярные	покрытия	следует	удалить.	Акриловые	малярные	
покрытия	с	хорошей	адгезией	к	основанию	зашероховать	
грубой	наждачной	бумагой	и	обработать	грунтовкой	CT	16.
	

Выполнение работ

Перед	применением	перемешать	штукатурку	в	заводской	
таре.	При	необходимости,	довести	штукатурку	до	нужной	
консистенции	можно,	добавив	в	нее	небольшое	количество	
воды	(до	150	мл	на	25	кг	)	и	перемешав.	Избыток	воды	может	
сделать	применение	штукатурки	невозможным!
Штукатурку	наносят	на	основание	теркой	из	нержавеющей	
стали,	которую	держат	под	углом	60°	к	поверхности.	Тол-
щина	слоя	должна	соответствовать	размеру	зерна	запол-
нителя.	Спустя	некоторое	время,	когда	материал	перестанет	
прилипать	к	инструменту,	формируют	фактуру	покрытия	при	
помощи	пластиковой	терки,	которую	держат	строго	парал-
лельно	поверхности.	Фактуру	формируют	легкими	скольз-
ящими	движениями,	избегая	нажима	на	штукатурный	слой.
«Камешковую»	фактуру	формируют	мелкими	круговыми	дви-
жениями	терки,	направленными	в	одну	сторону,	как	правило,	
против	часовой	стрелки.
Фактуру	«короед»	формируют	поступательными	движения-
ми.	В	зависимости	от	траектории	движения	можно	получить	
горизонтальные,	вертикальные,	круговые	или	перекрестные	
борозды.
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CT 72 Силикатная декоративная 
штукатурка «камешковая» 
1,5/2,5 мм

CT 73 Силикатная декоративная 
штукатурка «короед» 2,0 мм 
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Для	получения	требуемой	фактуры	необходимо	как	можно	
чаще	очищать	рабочую	поверхность	терки	от	излишков	мате-
риала,	не	возвращая	их	обратно	в	емкость.	Нельзя	очищать	
или	смачивать	рабочую	поверхность	терки	водой!
При	необходимости	прервать	работу,	вдоль	линии,	где	нужно	
закончить	штукатурный	слой,	приклеивают	малярную	ленту,	
наносят	штукатурку	с	заходом	на	ленту,	формируют	фактуру	
и	сразу	же	удаляют	ленту.
Штукатурное	покрытие	можно	обновить	силикатной	краской	
CT	54	или	силиконовой	краской	CT	48.
Свежие	остатки	штукатурки	могут	быть	удалены	водой,	за-
сохшие	—	только	механически.

Рекомендации

Работы	следует	выполнять	в	сухих	условиях,	при	температуре	
воздуха	и	основания	от	+5	до	+30°C	и	относительной	влажно-
сти	воздуха	не	выше	80%.	При	работе	следует	пользоваться	
инструментами	из	нержавеющих	материалов.
Во	избежание	отслаивания	декоративных	штукатурных	по-
крытий	на	ограждающих	конструкциях	(например,	на	цоколях	
зданий)	должны	быть	исключены	капиллярный	подсос	и	по-
ступление	влаги	со	стороны	основания.
Запрещается	выполнять	отделку	фасада	при	прямом	воздей-
ствии	солнечных	лучей	в	жаркую	погоду,	при	сильном	ветре,	
а	также	во	время	дождя	и	по	мокрым	поверхностям	после	
дождя.	Для	защиты	фасада	от	солнца,	ветра	и	дождя	стро-
ительные	леса	рекомендуется	закрыть	специальной	сеткой.	
На	здании	должна	быть	установлена	водосточная	система.
Колеровка	штукатурок	может	производиться	водно-диспер-
сионными	колеровочными	пастами,	обладающими	достаточ-
ной	свето-	и	щелочестойкостью,	например,	колеровочными	
пастами	Ceresit.	Ответственность	за	результат	колеровки	
(соответствие	эталону	цвета)	несет	фирма,	производящая	
колеровку.	Для	выявления	возможных	ошибок	колеровки	
рекомендуется	перед	применением	проверить	штукатурку	
на	соответствие	требуемому	тону.
Грунтовку	CT	16	рекомендуется	применять	в	цвете,	близком	
к	цвету	используемой	штукатурки.
Чрезмерный	нагрев	солнцем	приводит	к	возникновению	на-
пряжений	в	конструкции,	поэтому	штукатурки	темных	цветов	
рекомендуется	использовать	только	на	небольших	участках	
фасада.

 Срок хранения

В	сухих	прохладных	условиях,	в	оригинальной	неповреж-
денной	и	герметичной	упаковке,	при	температуре	не	ниже	
0°С	—	не	более	6	месяцев	со	дня	изготовления.	Не	до	конца	
выработанный	материал	следует	держать	плотно	закрытым	
и	использовать	по	возможности	быстрее!	
предохранять от замораживания!

Упаковка

Декоративные	штукатурки	CT	72	и	CT	73	поставляются	в	по-
лимерных	ведрах	по	25	кг.

Технические характеристики

Состав	CT	72,	CT	73:

водная	дисперсия	
силикатов	калия	
и	сополимеров	акрилатов	
с	минеральными	
наполнителями	
и	пигментами

Плотность: 1,8	±	0,1	кг/дм3

Температура	применения: от	+5	до	+30°С

Время	подсушки	перед	
формированием	фактуры: около	15	минут

Устойчивость	к	дождю:
через	24—48	часов
(в	зависимости	
от	температуры)

Адгезия	к	бетону: не	менее	0,3	МПа

Морозостойкость	
адгезионного	контакта: не	менее	100	циклов

Температура	
эксплуатации: от	–50	до	+70°С

Данные	по	пожарной	
безопасности:
группа	горючести	
группа	воспламеняемости
группа	дымообразующей	
способности
группа	токсичности	
продуктов	горения

Г1	(ГОСТ	30244-94)
В1	(ГОСТ	30402-96)

Д2	(ГОСТ	12.1.044-89)

Т1	(ГОСТ	12.1.044-89)

Прогнозируемый	срок	
службы	в	условиях	
эксплуатации	УХЛ	1	
(ГОСТ	52491-2005):

не	менее	10	лет

Расход:
CT	72	(1,5	мм)
CT	72	(2,5	мм)
CT	73	(2,0	мм)

2,1—2,5	кг/м2

3,8—4,0	кг/м2

2,5—2,7	кг/м2

Примечание: расход материала зависит от качества 
подготовки основания и квалификации исполнителей 
работ и может быть выше указанных значений.

Штукатурка имеет щелочную реакцию, поэтому, при работе с ней необходимо защищать кожу и глаза, используя перчатки и за-
щитные очки. Загрязненную одежду нужно немедленно снять, а при попадании штукатурки на кожу тщательно смыть водой. При 
попадании штукатурки в глаза их необходимо обильно промыть водой и обратиться за помощью к врачу. Помещение по окончании 
работ необходимо проветрить до исчезновения запаха.
Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +20°C и относительной влажности 
воздуха 60%. В других условиях возможно изменение времени высыхания штукатурки.
Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными нормами и 
правилами РФ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его при-
менение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении в возможности конкретного 
применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с изготовителем. Техническое описание, а 
также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием для безусловной ответственности изготовителя. С 
появлением настоящего технического описания все предыдущие становятся недействительными.
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Свойства

•	 готовы	к	применению;
•	 выпускаются	в	виде	базы	под	колеровку;
•	 высокопаропроницаемые;
•	 устойчивы	к	загрязнению,	легко	моются;
•	 устойчивы	к	ультрафиолету;
•	 гидрофобные;
•	 атмосферо-	и	морозостойкие;
•	 пригодны	для	внутренних	и	наружных	работ;
•	 экологически	безопасны.

Область применения

Декоративные	штукатурки	CT	74	и	CT	75	предназначены	
для	изготовления	тонкослойных	декоративных	покрытий	
с	зернистой	и	бороздчатой	фактурой	на	бетоне,	цементных	
и	гипсовых	штукатурках,	гипсокартоне,	древесностружеч-
ных	плитах	и	т.д.	внутри	и	снаружи	зданий.	Рекомендованы	
для	систем	теплоизоляции	фасадов	с	пенополистирольны-
ми	(Ceresit	VWS)	и	минераловатными	(Ceresit	WM)	плитами.	
Образуют	прочные	и	долговечные	гидрофобные	покрытия	
с	низким	водопоглощением,	способные	перекрывать	мелкие	
трещины.	Отличаются	высокой	стойкостью	к	загрязнению	
и	длительное	время	сохраняют	свежий	вид.
Выпускаются	в	виде	базы	под	колеровку	и	могут	быть	ко-
лерованы	в	соответствии	с	Ceresit	Color	System,	NCS,	RAL	
и	другими	колеровочными	системами.	Возможен	подбор	
цвета	по	образцу	заказчика.

Подготовка основания

Основание	должно	отвечать	требованиям	СНиП	3.04.01-87,	
быть	ровным,	сухим,	достаточно	прочным,	очищенным	от	
пыли,	высолов,	известкового	налета,	жиров	и	других	за-
грязнений.	Непрочные	участки	основания	следует	уда-
лить.	Неровности	основания	не	должны	превышать	раз-
мер	зерна	декоративной	штукатурки.	Для	выравнивания	
основания	используют	смеси	CT	24	или	CT	29	не	менее	
чем	за	3	суток	до	нанесения	покрытия.	Для	улучшения	экс-
плуатационных	свойств	и	удобства	нанесения	покрытия	
основание	рекомендуется	обработать	грунтовкой	CT	16.
при внутренних и наружных работах:
Бетон	(возраст	не	менее	3	месяцев,	влажность	не	более	4%),	
цементно-известковые	и	цементно-песчаные	штукатурки	
(возраст	не	менее	28	дней,	влажность	не	более	4%),	осно-
вания	из	смесей	CT	24,	CT	29,	CT	190	и	CT	85	(возраст	не	
менее	3	дней)	обработать	грунтовкой	CT	16.	Сильно	впиты-
вающие,	отмарывающие	и	пылящие	основания	обработать	
грунтовкой	CT	17,	а	после	высыхания	—	грунтовкой	СТ	16.
при внутренних работах:
Гипсовые	штукатурки	(влажность	не	более1%),	ДСП,	гипсо-
волокнистые	и	гипсокартонные	листы	обработать	грунтов-

кой	CT	17,	а	после	высыхания	—	грунтовкой	СТ	16.	Мас-
ляные,	клеевые,	известковые,	отслаивающиеся	акриловые	
малярные	покрытия	следует	удалить.	Акриловые	малярные	
покрытия	с	хорошей	адгезией	к	основанию	зашероховать	
грубой	наждачной	бумагой	и	обработать	грунтовкой	CT	16.
	

Выполнение работ

Перед	применением	перемешать	штукатурку	в	заводской	
таре.	При	необходимости,	довести	штукатурку	до	нужной	
консистенции	можно,	добавив	в	нее	небольшое	количество	
воды	(до	150	мл	на	25	кг	)	и	перемешав.	Избыток	воды	может	
сделать	применение	штукатурки	невозможным!
Штукатурку	наносят	на	основание	теркой	из	нержавеющей	
стали,	которую	держат	под	углом	60°	к	поверхности.	Тол-
щина	слоя	должна	соответствовать	размеру	зерна	запол-
нителя.	Спустя	некоторое	время,	когда	материал	перестанет	
прилипать	к	инструменту,	формируют	фактуру	покрытия	при	
помощи	пластиковой	терки,	которую	держат	строго	парал-
лельно	поверхности.	Фактуру	формируют	легкими	скольз-
ящими	движениями,	избегая	нажима	на	штукатурный	слой.
«Камешковую»	фактуру	формируют	мелкими	круговыми	дви-
жениями	терки,	направленными	в	одну	сторону,	как	правило,	
против	часовой	стрелки.
Фактуру	«короед»	формируют	поступательными	движения-
ми.	В	зависимости	от	траектории	движения	можно	получить	
горизонтальные,	вертикальные,	круговые	или	перекрестные	
борозды.
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CT 74 Силиконовая декоративная 
штукатурка «камешковая» 
1,5/2,5 мм

CT 75 Силиконовая декоративная 
штукатурка «короед» 2,0 мм 
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Для	получения	требуемой	фактуры	необходимо	как	можно	
чаще	очищать	рабочую	поверхность	терки	от	излишков	мате-
риала,	не	возвращая	их	обратно	в	емкость.	Нельзя	очищать	
или	смачивать	рабочую	поверхность	терки	водой!
При	необходимости	прервать	работу,	вдоль	линии,	где	нужно	
закончить	штукатурный	слой,	приклеивают	малярную	ленту,	
наносят	штукатурку	с	заходом	на	ленту,	формируют	фактуру	
и	сразу	же	удаляют	ленту.
Штукатурное	покрытие	можно	обновить	силиконовой	кра-
ской	CT	48.
Свежие	остатки	штукатурки	могут	быть	удалены	водой,	за-
сохшие	—	только	механически.

Рекомендации

Работы	следует	выполнять	в	сухих	условиях,	при	температуре	
воздуха	и	основания	от	+5	до	+30°C	и	относительной	влаж-
ности	воздуха	не	выше	80%.	При	работе	следует	пользовать-
ся	инструментами	из	нержавеющих	материалов.
Во	избежание	отслаивания	декоративных	штукатурных	по-
крытий	на	ограждающих	конструкциях	(например,	на	цоко-
лях	зданий)	должны	быть	исключены	капиллярный	подсос	
и	поступление	влаги	со	стороны	основания.
Запрещается	выполнять	отделку	фасада	при	прямом	воздей-
ствии	солнечных	лучей	в	жаркую	погоду,	при	сильном	ветре,	
а	также	во	время	дождя	и	по	мокрым	поверхностям	после	
дождя.	Для	защиты	фасада	от	солнца,	ветра	и	дождя	стро-
ительные	леса	рекомендуется	закрыть	специальной	сеткой.	
На	здании	должна	быть	установлена	водосточная	система.
Колеровка	штукатурок	может	производиться	водно-диспер-
сионными	колеровочными	пастами,	обладающими	достаточ-
ной	свето-	и	щелочестойкостью,	например,	колеровочными	
пастами	Ceresit.	Ответственность	за	результат	колеровки	
(соответствие	эталону	цвета)	несет	фирма,	производящая	
колеровку.	Для	выявления	возможных	ошибок	колеровки	
рекомендуется	перед	применением	проверить	штукатурку	
на	соответствие	требуемому	тону.
Грунтовку	CT	16	рекомендуется	применять	в	цвете,	близком	
к	цвету	используемой	штукатурки.
Чрезмерный	нагрев	солнцем	приводит	к	возникновению	на-
пряжений	в	конструкции,	поэтому	штукатурки	темных	цветов	
рекомендуется	использовать	только	на	небольших	участках	
фасада.

 Срок хранения

В	сухих	прохладных	условиях,	в	оригинальной	неповреж-
денной	и	герметичной	упаковке,	при	температуре	не	ниже	
0°С	—	не	более	6	месяцев	со	дня	изготовления.	Не	до	конца	
выработанный	материал	следует	держать	плотно	закрытым	
и	использовать	по	возможности	быстрее!	
предохранять от замораживания!

Упаковка

Декоративные	штукатурки	CT	74	и	CT	75	поставляются	в	по-
лимерных	ведрах	по	25	кг.

Технические характеристики

Состав	CT	74,	CT	75:

водная	дисперсия	
сополимеров	
силиконов	и	акрилатов	
с	минеральными	
наполнителями	
и	пигментами

Плотность: 1,73	±	0,1	кг/дм3

Температура	применения: от	+5	до	+30°С

Время	подсушки	перед	
формированием	фактуры: около	15	минут

Устойчивость	к	дождю:
через	24—48	часов
(в	зависимости	от	
температуры)

Адгезия	к	бетону: не	менее	0,3	МПа

Морозостойкость	
адгезионного	контакта: не	менее	100	циклов

Температура	
эксплуатации: от	–50	до	+70°С

Данные	по	пожарной	
безопасности:
группа	горючести
группа	воспламеняемости
группа	дымообразующей	
способности
группа	токсичности	
продуктов	горения

Г1	(ГОСТ	30244-94)
В1	(ГОСТ	30402-96)

Д2	(ГОСТ	12.1.044-89)

Т1	(ГОСТ	12.1.044-89)

Прогнозируемый	срок	
службы	в	условиях	
эксплуатации	УХЛ	1		
(ГОСТ	52491-2005):

не	менее	10	лет

Расход:
CT	74	(1,5	мм)
CT	74	(2,5	мм)
CT	75	(2,0	мм)

2,1—2,5	кг/м2

3,8—4,0	кг/м2

2,5—2,7	кг/м2

Примечание: расход материала зависит от качества 
подготовки основания и квалификации исполнителей 
работ и может быть выше указанных значений.

При попадании материала в глаза следует промыть их водой и обратиться за помощью к врачу. Помещение по окончании 
работ необходимо проветрить до исчезновения запаха.
Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +20°C и относительной 
влажности воздуха 60%. В других условиях возможно изменение времени высыхания штукатурки.
Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными 
нормами и правилами РФ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, 
а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении в 
возможности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с изго-
товителем. Техническое описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием для 
безусловной ответственности изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие становятся 
недействительными.
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Свойства

•	 готова	к	применению;
•	 выпускается	12	цветовых	композиций;
•	 устойчива	к	истиранию	и	загрязнению;
•	 атмосферо-	и	морозостойкая;
•	 пригодна	для	внутренних	и	наружных	работ;
•	 экологически	безопасна.
•	

Область применения

Декоративная	штукатурка	CT	77	предназначена	для	изго-
товления	тонкослойных	декоративных	покрытий	с	«мозаич-
ной»	фактурой	на	бетоне,	цементных	и	гипсовых	штукатур-
ках,	гипсокартоне,	древесностружечных	плитах	и	т.д.	внутри	
и	снаружи	зданий.	Рекомендована	для	систем	теплоизоля-
ции	фасадов	с	пенополистирольными	плитами	(Ceresit	VWS).	
Имеет	зернистую	фактуру	из	разноцветной	кварцевой	или	
мраморной	крошки.	После	высыхания	представляет	собой	
стекловидное,	очень	прочное,	стойкое	к	загрязнению	и	исти-
ранию	покрытие,	способное	перекрывать	мелкие	трещины.	
Применяется	в	коридорах,	холлах,	входных	группах,	цоко-
лях,	парапетах	и	т.д.

Подготовка основания

Основание	должно	отвечать	требованиям	СНиП	3.04.01-
87,	быть	ровным,	сухим,	достаточно	прочным,	очищенным	
от	пыли,	высолов,	известкового	налета,	жиров	и	других	за-
грязнений.	Непрочные	участки	основания	следует	удалить.	
Неровности	основания	не	должны	превышать	размер	зерна	
декоративной	штукатурки.	Для	выравнивания	основания	ис-
пользуют	смеси	CT	24	или	CT	29	не	менее	чем	за	3	суток	
до	нанесения	покрытия.	Для	улучшения	эксплуатационных	
свойств	и	удобства	нанесения	покрытия	основание	реко-
мендуется	обработать	грунтовкой	CT	16.
при внутренних и наружных работах:
Бетон	(возраст	не	менее	3	месяцев,	влажность	не	более	4%),	
цементно-известковые	и	цементно-песчаные	штукатурки	
(возраст	не	менее	28	дней,	влажность	не	более	4%),	осно-
вания	из	смесей	CT	24,	CT	29,	CT	190	и	CT	85	(возраст	не	
менее	3	дней)	обработать	грунтовкой	CT	16.	Сильно	впиты-
вающие,	отмарывающие	и	пылящие	основания	обработать	
грунтовкой	CT	17,	разбавленной	водой	в	соотношении	1:1,	
а	после	высыхания	грунтовкой	CT	16.
при внутренних работах:
Гипсовые	штукатурки	(влажность	не	более	1%),	ДСП,	гип-
соволокнистые	и	гипсокартонные	листы	обработать	грун-
товкой	CT	17,	а	после	высыхания	грунтовкой	CT	16.	Мас-
ляные,	клеевые,	известковые,	отслаивающиеся	акриловые	
малярные	покрытия	следует	удалить.	Акриловые	малярные	
покрытия	с	хорошей	адгезией	к	основанию	зашероховать	
грубой	наждачной	бумагой	и	обработать	грунтовкой	CT	16.

Выполнение работ

Перед	применением	перемешать	штукатурку	в	заводской	
таре.	При	необходимости,	довести	штукатурку	до	нужной	
консистенции	можно,	добавив	в	нее	небольшое	количество	
воды	(до	150	мл	на	25	кг)	и	перемешав.	Избыток	воды	может	
сделать	применение	штукатурки	невозможным!	Штукатурку	
наносят	на	основание	теркой	из	нержавеющей	стали,	кото-
рую	держат	под	углом	60°	к	поверхности,	и	заглаживают	
до	того	как	штукатурка	начнет	подсыхать,	избегая	сильно-
го	нажима.	Толщина	слоя	должна	соответствовать	размеру	
зерна	заполнителя.	Нельзя	очищать	или	смачивать	рабочую	
поверхность	терки	водой!
При	необходимости	прервать	работу,	вдоль	линии,	где	нужно	
закончить	штукатурный	слой,	приклеивают	малярную	ленту,	
наносят	штукатурку	с	заходом	на	ленту,	формируют	фактуру	
и	сразу	же	удаляют	ленту.
Свежие	остатки	штукатурки	могут	быть	удалены	водой,	за-
сохшие	—	только	механически.

Рекомендации

Работы	следует	выполнять	в	сухих	условиях,	при	температуре	
воздуха	и	основания	от	+10	до	+30°C	и	относительной	влаж-
ности	воздуха	не	выше	80%.	При	работе	следует	пользовать-
ся	инструментами	из	нержавеющих	материалов.
Во	избежание	отслаивания	декоративных	штукатурных	по-
крытий	на	ограждающих	конструкциях	(например,	на	цоко-

CT 77
Акриловая декоративная штукатурка «мозаичная» 
(фракции 0,8—1,2 мм, 1,0—1,6 мм, 1,4—2,0 мм 
«кварц» и 1,5—2,0 мм «мрамор»)
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лях	зданий)	должны	быть	исключены	капиллярный	подсос	
и	поступление	влаги	со	стороны	основания.
Запрещается	выполнять	отделку	фасада	при	прямом	воздей-
ствии	солнечных	лучей	в	жаркую	погоду,	при	сильном	ветре,	
а	также	во	время	дождя	и	по	мокрым	поверхностям	после	
дождя.	Для	защиты	фасада	от	солнца,	ветра	и	дождя	стро-
ительные	леса	рекомендуется	закрыть	специальной	сеткой.	
На	здании	должна	быть	установлена	водосточная	система.
Штукатурное	покрытие	в	течение	3	суток	после	нанесения	
следует	предохранять	от	контакта	с	водой	и	понижения	тем-
пературы	ниже	+10°C.
Чрезмерный	нагрев	солнцем	приводит	к	возникновению	на-
пряжений	в	конструкции,	поэтому	штукатурки	темных	цветов	
рекомендуется	использовать	только	на	небольших	участках	
фасада.
Чрезмерный	нагрев	солнцем	приводит	к	возникновению	на-
пряжений	в	конструкции,	поэтому	штукатурки	темных	цветов	
рекомендуется	использовать	только	на	небольших	участках	
фасада.

 Срок хранения

В	сухих	условиях,	в	оригинальной	неповрежденной	и	гер-
метичной	упаковке,	при	температуре	от	+5	до	+30°С	—	
не	более	12	месяцев	со	дня	изготовления.	Не	до	конца	вы-
работанный	материал	следует	держать	плотно	закрытым	
и	использовать	по	возможности	быстрее!
предохранять от замораживания!

Упаковка

Декоративная	штукатурка	CT	77	поставляется	в	полимерных	
ведрах	по	25	кг.

Технические характеристики

Состав	CT	77:

водная	дисперсия	со-
полимеров	акрилатов	
с	цветной	кварцевой	
или	мраморной	крош-
кой

Плотность: 1,72	±	0,1	кг/дм3

Температура	
транспортировки	и	хранения: от	+5	до	+30°C

Температура	применения: от	+10	до	+30°С

Время	подсыхания: около	30	минут

Устойчивость	к	дождю: через	3	дня

Адгезия	к	бетону: не	менее	0,3	МПа

Морозостойкость	адгезион-
ного	контакта: не	менее	100	циклов

Температура	эксплуатации: от	–50	до	+70°С

Данные	по	пожарной	
безопасности:

группа	горючести Г1	(ГОСТ	30244-94)

группа	воспламеняемости В1	(ГОСТ	30402-96)

группа	дымообразующей	
способности

Д2	(ГОСТ	12.1.044-89)

группа	токсичности	продуктов	
горения

Т1	(ГОСТ	12.1.044-89)

Прогнозируемый	срок	служ-
бы	в	условиях	эксплуатации	
УХЛ	1	(ГОСТ	52491-2005):

не	менее	10	лет

Расход	CT	77:

0,8—1,2	мм	«кварц» ок.	3,0	кг/м2

1,0—1,6	мм	«кварц» ок.	4,0	кг/м2

1,4—2,0	мм	«кварц» ок.	4,5	кг/м2

1,5—2,0	мм	«мрамор» ок.	5,2	кг/м2

Примечание: расход материала зависит от качества под-
готовки основания и квалификации исполнителей работ 
и может быть выше указанных значений.

При попадании материала в глаза следует промыть их водой и обратиться за помощью к врачу. Помещение по окончании 
работ необходимо проветрить до исчезновения запаха.

Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +20°C и относительной 
влажности воздуха 60%. В других условиях возможно изменение времени высыхания штукатурки.

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными 
нормами и правилами РФ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, 
а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении 
в возможности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с из-
готовителем. Техническое описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием 
для безусловной ответственности изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие стано-
вятся недействительными.
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Свойства

•	 водно-дисперсионная;
•	 паропроницаемая;
•	 щелочестойкая;
•	 атмосферостойкая;
•	 может	быть	колерована	в	цвета	колеровочных	систем	

Ceresit	Colour	System,	NCS,	RAL;
•	 пригодна	для	внутренних	и	наружных	работ;
•	 экологически	безопасна.

Область применения

Акриловая	краска	CT	42	предназначена	для	окрашивания	
бетона,	цементных,	цементно-известковых	и	известковых	
штукатурок,	минеральных	и	акриловых	декоративных	шту-
катурных	покрытий	внутри	и	снаружи	зданий.	Рекомендова-
на	для	систем	утепления	фасадов	с	теплоизоляцией	из	пено-
полистирольных	плит	(Ceresit	VWS).	Не	пригодна	для	полов!
Выпускается	в	виде	базы	под	колеровку.	Может	быть	колеро-
вана	в	соответствии	с	Ceresit	Colour	System,	NCS,	RAL	и	дру-
гими	колеровочными	системами.	Возможен	подбор	цвета	
по	образцу	заказчика.	Для	получения	насыщенных	цветов	
рекомендуется	использовать	транспарентную	базу	краски.
Окрашенная	поверхность	может	промываться	водой	под	не-
большим	давлением.

Подготовка основания

Основание	должно	отвечать	требованиям	СНиП	3.04.01-
87,	быть	ровным,	сухим,	достаточно	прочным,	очищенным	
от	пыли,	высолов,	известкового	налета,	жиров	и	других	за-
грязнений.	Непрочные	участки	основания	следует	удалить.	
Перед	окрашиванием	основания	рекомендуется	выравни-
вать	минеральными	шпаклевками	CT	225	или	CR	64	внутри	и	
снаружи	зданий,	или	полимерными	шпаклевками	CT	95	или	
CT	127	только	внутри	зданий.	Рекомендации	по	подготовке	
различных	оснований	к	окрашиванию	см.	в	таблице	1.
	

Выполнение работ

Перед	применением	перемешать	краску	в	заводской	таре.	
Краску	наносят	на	основание	не	менее	чем	за	два	прохода	
при	помощи	кисти,	валика	или	краскопульта.	При	необхо-
димости	(например,	на	впитывающих	основаниях)	при	на-
несении	первого	слоя	в	краску	можно	добавить	не	более	
10%	чистой	воды	и	тщательно	перемешать.	Следующий	слой	
краски	можно	наносить	спустя	как	минимум	4—6	часов	по-
сле	нанесения	предыдущего,	в	зависимости	от	условий	вы-
сыхания.
Свежие	 остатки	 краски	 могут	 быть	 удалены	 водой,	
засохшие	—	только	механически	или	растворителем.

Рекомендации

Работы	следует	выполнять	в	сухих	условиях,	при	температуре	
воздуха	и	основания	от	+5	до	+30°C	и	относительной	влаж-
ности	воздуха	не	выше	80%.
Во	 избежание	 отслаивания	 лакокрасочных	 покрытий	
на	ограждающих	конструкциях	(например,	на	цоколях	зда-
ний)	должны	быть	исключены	капиллярный	подсос	и	посту-
пление	влаги	со	стороны	основания.
Для	защиты	фасада	от	солнца,	ветра	и	дождя	строительные	
леса	рекомендуется	закрыть	специальной	сеткой.	На	зда-
нии	должны	быть	заранее	установлены	системы	водостока	
и	водоотливы.
Колеровка	красок	может	производиться	водно-дисперси-
онными	колеровочными	пастами,	обладающими	достаточ-
ной	свето-	и	щелочестойкостью,	например,	колеровочными	
пастами	Ceresit.	Ответственность	за	результат	колеровки	
(соответствие	эталону	цвета)	несет	фирма,	производящая	
колеровку.	Для	выявления	возможных	ошибок	колеровки	ре-
комендуется	перед	применением	проверить	краску	на	соот-
ветствие	требуемому	тону.
Для	обеспечения	равномерности	оттенка	на	одной	поверх-
ности	рекомендуется	использовать	материал	одной	партии.	
Один	и	тот	же	цвет	может	восприниматься	по-разному	на	по-
верхностях	с	различной	фактурой.
Для	исключения	чрезмерного	нагрева	солнцем	окрашенных	
поверхностей	на	основной	площади	фасада	рекомендуется	
использовать	покрытия	с	коэффициентом	светового	отраже-

CT 42
Акриловая краска для внутренних и наружных работ
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ния	не	менее	25%,	а	краски	темных	тонов	применять	только	
на	отдельных	участках,	занимающих	не	более	10%	площади	
фасада	(например,	на	декоративных	элементах).

 Срок хранения

В	сухом	месте,	исключающем	попадание	прямых	солнечных	
лучей,	в	оригинальной	неповрежденной	и	герметичной	упа-
ковке,	при	температуре	от	+5	до	+30°С	—	не	более	12	меся-
цев	со	дня	изготовления.	предохранять от заморажива-
ния!	Не	до	конца	выработанный	материал	следует	держать	
плотно	закрытым	и	использовать	по	возможности	быстрее!

Упаковка

Акриловая	краска	CT	42	поставляется	в	полимерных	ведрах	
по	15	л.

Технические характеристики

Состав	CT	42:

водная	дисперсия	со-
полимеров	акрилатов	
с	минеральными	напол-
нителями	и	пигментами

Плотность: 1,38—1,48	кг/дм3

рН: 7,5—9,5

Степень	перетира: не	более	60	мкм

Температура		
транспортировки	и	хранения: от	+5	до	+30°C

Температура	применения: от	+5	до	+30°С

Температура	эксплуатации: от	–50	до	+70°С

Устойчивость	к	дождю: через	24	часа

Данные	по	пожарной		
безопасности:

группа	горючести Г1	(ГОСТ	30244-94)

группа	воспламеняемости В1	(ГОСТ	30402-96)

группа	дымообразующей	
способности Д2	(ГОСТ	12.1.044-89)

группа	токсичности		
продуктов	горения Т1	(ГОСТ	12.1.044-89)

Расход	краски	CT	42: около	0,3	л/м2	при	дву-
кратном	нанесении

Примечание: расход краски зависит от впитывающей 
способности и цвета основания.

При попадании краски в глаза следует промыть их водой и обратиться за помощью к врачу.

Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +20°C и относительной 
влажности воздуха 60%. В других условиях возможно изменение времени высыхания краски.

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными 
нормами и правилами РФ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, 
а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении в 
возможности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с изго-
товителем. Техническое описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием для 
безусловной ответственности изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие становятся 
недействительными.
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Свойства

•	 водно-дисперсионная;
•	 паропроницаемая;
•	 щелочестойкая;
•	 атмосферостойкая;
•	 может	быть	колерована	в	цвета	колеровочных	систем	

Ceresit	Colour	System,	NCS,	RAL;
•	 пригодна	для	внутренних	и	наружных	работ;
•	 экологически	безопасна.

Область применения

Акриловая	краска	CT	44	предназначена	для	окрашивания	
бетона,	цементных,	цементно-известковых	и	известковых	
штукатурок,	минеральных	и	акриловых	декоративных	шту-
катурных	покрытий	внутри	и	снаружи	зданий.	Рекомендова-
на	для	систем	утепления	фасадов	с	теплоизоляцией	из	пено-
полистирольных	плит	(Ceresit	VWS).	Не	пригодна	для	полов!
Выпускается	в	виде	базы	под	колеровку.	Может	быть	колеро-
вана	в	соответствии	с	Ceresit	Colour	System,	NCS,	RAL	и	дру-
гими	колеровочными	системами.	Возможен	подбор	цвета	
по	образцу	заказчика.
Окрашенная	поверхность	может	промываться	водой	под	не-
большим	давлением.

Подготовка основания

Основание	должно	отвечать	требованиям	СНиП	3.04.01-
87,	быть	ровным,	сухим,	достаточно	прочным,	очищенным	
от	пыли,	высолов,	известкового	налета,	жиров	и	других	за-
грязнений.	Непрочные	участки	основания	следует	удалить.	
Перед	окрашиванием	основания	рекомендуется	выравни-
вать	минеральными	шпаклевками	CT	225	или	CR	64	внутри	
и	снаружи	зданий,	или	полимерными	шпаклевками	CT	95	
или	CT	127	только	внутри	зданий.	Рекомендации	по	подго-
товке	различных	оснований	к	окрашиванию	см.	в	таблице	1.
	

Выполнение работ

Перед	применением	перемешать	краску	в	заводской	таре.	
Краску	наносят	на	основание	не	менее	чем	за	два	прохода	
при	помощи	кисти,	валика	или	краскопульта.	При	необхо-
димости	(например,	на	впитывающих	основаниях)	при	на-
несении	первого	слоя	в	краску	можно	добавить	не	более	
10%	чистой	воды	и	тщательно	перемешать.	Следующий	слой	
краски	можно	наносить	спустя	как	минимум	4—6	часов	по-
сле	нанесения	предыдущего,	в	зависимости	от	условий	вы-
сыхания.
Свежие	 остатки	 краски	 могут	 быть	 удалены	 водой,	
засохшие	—	только	механически	или	растворителем.

Рекомендации

Работы	следует	выполнять	в	сухих	условиях,	при	температуре	
воздуха	и	основания	от	+5	до	+30°C	и	относительной	влаж-
ности	воздуха	не	выше	80%.
Во	 избежание	 отслаивания	 лакокрасочных	 покрытий	
на	ограждающих	конструкциях	(например,	на	цоколях	зда-
ний)	должны	быть	исключены	капиллярный	подсос	и	посту-
пление	влаги	со	стороны	основания.
Для	защиты	фасада	от	солнца,	ветра	и	дождя	строительные	
леса	рекомендуется	закрыть	специальной	сеткой.	На	зда-
нии	должны	быть	заранее	установлены	системы	водостока	
и	водоотливы.
Колеровка	красок	может	производиться	водно-дисперси-
онными	колеровочными	пастами,	обладающими	достаточ-
ной	свето-	и	щелочестойкостью,	например,	колеровочными	
пастами	Ceresit.	Ответственность	за	результат	колеровки	
(соответствие	эталону	цвета)	несет	фирма,	производящая	
колеровку.	Для	выявления	возможных	ошибок	колеровки	ре-
комендуется	перед	применением	проверить	краску	на	соот-
ветствие	требуемому	тону.
Для	обеспечения	равномерности	оттенка	на	одной	поверх-
ности	рекомендуется	использовать	материал	одной	партии.	
Один	и	тот	же	цвет	может	восприниматься	по-разному	на	по-
верхностях	с	различной	фактурой.
Для	исключения	чрезмерного	нагрева	солнцем	окрашенных	
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поверхностей	на	основной	площади	фасада	рекомендуется	
использовать	покрытия	с	коэффициентом	светового	отраже-
ния	не	менее	25%,	а	краски	темных	тонов	применять	только	
на	отдельных	участках,	занимающих	не	более	10%	площади	
фасада	(например,	на	декоративных	элементах).

 Срок хранения

В	сухом	месте,	исключающем	попадание	прямых	солнечных	
лучей,	в	оригинальной	неповрежденной	и	герметичной	упа-
ковке,	при	температуре	от	+5	до	+30°С	—	не	более	12	меся-
цев	со	дня	изготовления.	предохранять от заморажива-
ния!	Не	до	конца	выработанный	материал	следует	держать	
плотно	закрытым	и	использовать	по	возможности	быстрее!

Упаковка

Акриловая	краска	CT	44	поставляется	в	полимерных	ведрах	
по	15	л.

Технические характеристики

Состав	CT	44:

водная	дисперсия	со-
полимеров	акрилатов	
с	минеральными	напол-
нителями	и	пигментами

Плотность: 1,32—1,42	кг/дм3

рН: 7,5—9,5

Степень	перетира: не	более	60	мкм

Температура	транспортиров-
ки	и	хранения: от	+5	до	+30°C

Температура	применения: от	+5	до	+30°С

Температура	эксплуатации: от	–50	до	+70°С

Устойчивость	к	дождю: через	24	часа

Данные	по	пожарной		
безопасности:

группа	горючести Г1	(ГОСТ	30244-94)

группа	воспламеняемости В1	(ГОСТ	30402-96)

группа	дымообразующей	
способности Д2	(ГОСТ	12.1.044-89)

группа	токсичности		
продуктов	горения Т1	(ГОСТ	12.1.044-89)

Расход	краски	CT	44: около	0,3	л/м2	при	дву-
кратном	нанесении

Примечание: расход краски зависит от впитывающей 
способности и цвета основания.

C
t 

4
4

При попадании краски в глаза следует промыть их водой и обратиться за помощью к врачу.

Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +20°C и относительной 
влажности воздуха 60%. В других условиях возможно изменение времени высыхания краски.

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными 
нормами и правилами РФ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, 
а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении 
в возможности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с из-
готовителем. Техническое описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием 
для безусловной ответственности изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие стано-
вятся недействительными.
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Свойства

•	 водно-дисперсионная;
•	 высокопаропроницаемая;
•	 атмосферостойкая;
•	 гидрофобная,	устойчива	к	загрязнению;
•	 может	быть	колерована	в	цвета	колеровочных	систем	

Ceresit	Colour	System,	NCS,	RAL;
•	 пригодна	для	внутренних	и	наружных	работ;
•	 экологически	безопасна.

Область применения

Силиконовая	краска	CT	48	предназначена	для	окрашивания	
бетона,	цементных,	цементно-известковых	и	известковых	
штукатурок,	всех	видов	декоративных	штукатурных	покры-
тий	Ceresit	внутри	и	снаружи	зданий.	Рекомендована	для	
систем	утепления	фасадов	с	теплоизоляцией	из	пенополи-
стирольных	и	минераловатных	плит	(Ceresit	VWS	и	Ceresit	
WM).	Гидрофобна,	обладает	высокой	стойкостью	к	загряз-
нению,	благодаря	чему	длительное	время	сохраняет	свой	
внешний	вид	на	фасадах.	Не	пригодна	для	полов!
Способствует	быстрому	испарению	влаги,	содержащейся	
в	основании,	одновременно	защищая	его	от	увлажнения	
снаружи,	и	эффективно	применяется	при	отделке	цоколей	
и	подвалов	старых	зданий	в	сочетании	с	системами	сани-
рующих	штукатурок	Ceresit.
Выпускается	в	виде	базы	под	колеровку.	Может	быть	колеро-
вана	в	соответствии	с	Ceresit	Colour	System,	NCS,	RAL	и	дру-
гими	колеровочными	системами.	Возможен	подбор	цвета	
по	образцу	заказчика.	Для	получения	насыщенных	цветов	
рекомендуется	использовать	транспарентную	базу	краски.
Окрашенная	поверхность	может	промываться	водой	под	не-
большим	давлением.

Подготовка основания

Основание	должно	отвечать	требованиям	СНиП	3.04.01-
87,	быть	ровным,	сухим,	достаточно	прочным,	очищенным	
от	пыли,	высолов,	известкового	налета,	жиров	и	других	за-
грязнений.	Непрочные	участки	основания	следует	удалить.	
Перед	окрашиванием	основания	рекомендуется	выравни-
вать	минеральными	шпаклевками	CT	225	или	CR	64	внутри	
и	снаружи	зданий,	или	полимерными	шпаклевками	CT	95	
или	CT	127	только	внутри	зданий.
Силиконовая	краска	может	применяться	на	таких	основа-
ниях	как:
•	 бетон	в	возрасте	не	менее	28	суток;
•	 традиционные	цементные,	цементно-известковые	и	из-

вестковые	штукатурки	в	возрасте	не	менее	14	суток;
•	 минеральная	шпаклевка	CR	64	в	возрасте	не	менее	2—3	

недель;
•	 минеральные	тонкослойные	декоративные	штукатурки	

CT	35	и	CT	137	в	возрасте	не	менее	7	суток;
•	 силикатные	тонкослойные	декоративные	штукатурки	

CT	72,	CT	73	в	возрасте	не	менее	5	суток;
•	 минеральная	шпаклевка	CT	225,	акриловые	(CT	60,	

CT	63,	CT	64),	силиконовые	(CT	74,	CT	75)	и	силикатно-

силиконовые	(CT	174,	CT	175)	тонкослойные	декоратив-
ные	штукатурки	в	возрасте	не	менее	3	суток;

•	 полимерные	шпаклевки	CT	95	и	CT	127	(внутри	зданий)	
в	возрасте	не	менее	1	суток;

•	 гипсовые	основания	влажностью	не	более	1%	(внутри	
зданий),	обработанные	грунтовкой	CT	17;

•	 гипсокартонные	и	гипсоволокнистые	листы,	установлен-
ные	в	соответствии	с	рекомендациями	изготовителя	(вну-
три	зданий),	обработанные	грунтовкой	CT	17;

•	 прочные	малярные	покрытия	с	хорошей	адгезией	к	ос-
нованию.

	
Выполнение работ

Перед	применением	перемешать	краску	в	заводской	таре.	
Краску	наносят	на	основание	не	менее	чем	за	два	прохода	
при	помощи	кисти,	валика	или	краскопульта.	При	необхо-
димости	(например,	на	впитывающих	основаниях)	при	на-
несении	первого	слоя	в	краску	можно	добавить	не	более	
10%	чистой	воды	и	тщательно	перемешать.	Следующий	слой	
краски	можно	наносить	спустя	как	минимум	12—24	часа	по-
сле	нанесения	предыдущего,	в	зависимости	от	условий	вы-
сыхания.
Свежие	 остатки	 краски	 могут	 быть	 удалены	 водой,	
засохшие	—	только	механически	или	растворителем.

Рекомендации

Работы	следует	выполнять	в	сухих	условиях,	при	температуре	
воздуха	и	основания	от	+5	до	+30°C	и	относительной	влаж-
ности	воздуха	не	выше	80%.

CT 48
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Во	 избежание	 отслаивания	 лакокрасочных	 покрытий	
на	ограждающих	конструкциях	(например,	на	цоколях	зда-
ний)	должны	быть	исключены	капиллярный	подсос	и	посту-
пление	влаги	со	стороны	основания.
Для	защиты	фасада	от	солнца,	ветра	и	дождя	строительные	
леса	рекомендуется	закрыть	специальной	сеткой.	На	зда-
нии	должны	быть	заранее	установлены	системы	водостока	
и	водоотливы.
Колеровка	красок	может	производиться	водно-дисперси-
онными	колеровочными	пастами,	обладающими	достаточ-
ной	свето-	и	щелочестойкостью,	например,	колеровочными	
пастами	Ceresit.	Ответственность	за	результат	колеровки	
(соответствие	эталону	цвета)	несет	фирма,	производящая	
колеровку.	Для	выявления	возможных	ошибок	колеровки	ре-
комендуется	перед	применением	проверить	краску	на	соот-
ветствие	требуемому	тону.
Для	обеспечения	равномерности	оттенка	на	одной	поверх-
ности	рекомендуется	использовать	материал	одной	партии.	
Один	и	тот	же	цвет	может	восприниматься	по-разному	на	по-
верхностях	с	различной	фактурой.
Для	исключения	чрезмерного	нагрева	солнцем	окрашенных	
поверхностей	на	основной	площади	фасада	рекомендуется	
использовать	покрытия	с	коэффициентом	светового	отраже-
ния	не	менее	30%,	а	краски	темных	тонов	применять	только	
на	отдельных	участках,	занимающих	не	более	10%	площади	
фасада	(например,	на	декоративных	элементах).

 Срок хранения

В	сухом	месте,	исключающем	попадание	прямых	солнечных	
лучей,	в	оригинальной	неповрежденной	и	герметичной	упа-
ковке,	при	температуре	от	+5	до	+30°С	—	не	более	12	меся-
цев	со	дня	изготовления.	предохранять от заморажива-
ния!	Не	до	конца	выработанный	материал	следует	держать	
плотно	закрытым	и	использовать	по	возможности	быстрее!

Упаковка

Силиконовая	краска	CT	48	поставляется	в	полимерных	ве-
драх	по	15	л.

Технические характеристики

Состав	CT	48:

водная	дисперсия		
сополимеров	силиконов	
и	акрилатов	с	мине-
ральными	наполнителя-
ми	и	пигментами

Плотность: 1,40—1,50	кг/дм3

рН: 8,5—10,0

Степень	перетира: не	более	60	мкм

Температура		
транспортировки	и	хранения: от	+5	до	+30°C

Температура	применения: от	+5	до	+30°С

Температура	эксплуатации: от	–50	до	+70°С

Устойчивость	к	дождю: через	24	часа

Данные	по	пожарной		
безопасности:

группа	горючести Г1	(ГОСТ	30244-94)

группа	воспламеняемости В1	(ГОСТ	30402-96)

группа	дымообразующей	
способности Д2	(ГОСТ	12.1.044-89)

группа	токсичности		
продуктов	горения Т1	(ГОСТ	12.1.044-89)

Расход	краски	CT	48: около	0,3	л/м2	при	дву-
кратном	нанесении

Примечание: расход краски зависит от впитывающей 
способности и цвета основания.
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При попадании краски в глаза следует промыть их водой и обратиться за помощью к врачу.

Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +20°C и относительной 
влажности воздуха 60%. В других условиях возможно изменение времени высыхания краски.

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными 
нормами и правилами РФ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, 
а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении в 
возможности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с изго-
товителем. Техническое описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием для 
безусловной ответственности изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие становятся 
недействительными.
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Свойства

•	 водно-дисперсионная;
•	 высокопаропроницаемая;
•	 атмосферостойкая;
•	 гидрофобная;
•	 обладает	высокой	стойкостью	к	грибкам;
•	 щелочная,	содержит	жидкое	калиевое	стекло;
•	 может	быть	колерована	в	цвета	колеровочных	систем	

Ceresit	Colour	System,	NCS,	RAL;
•	 пригодна	для	внутренних	и	наружных	работ;
•	 экологически	безопасна.

Область применения

Силикатная	краска	CT	54	предназначена	для	окрашивания	
бетона,	цементных,	цементно-известковых	и	известковых	
штукатурок,	а	также	всех	видов	декоративных	штукатурных	
покрытий	Ceresit,	внутри	и	снаружи	зданий.	Рекомендована	
для	систем	утепления	фасадов	с	теплоизоляцией	из	пенопо-
листирольных	и	минераловатных	плит	(Ceresit	VWS	и	Ceresit	
WM).	Не	пригодна	для	полов!
Благодаря	содержанию	силикатов	(жидкого	стекла),	сили-
катная	краска	прочно	связывается	с	минеральными	основа-
ниями,	образуя	более	долговечные	покрытия,	а	благодаря	
высокой	паропроницаемости	и	стойкости	к	грибкам,	эффек-
тивно	применяется	при	отделке	цоколей	и	подвалов	старых	
зданий	в	сочетании	с	системами	санирующих	штукатурок	
Ceresit.	Не	рекомендуется	применять	на	акриловых	и	прочих	
не	минеральных	малярных	покрытиях!
Выпускается	в	виде	базы	под	колеровку.	Может	быть	колеро-
вана	в	соответствии	с	Ceresit	Colour	System,	NCS,	RAL	и	дру-
гими	колеровочными	системами.	Возможен	подбор	цвета	
по	образцу	заказчика.	Для	получения	насыщенных	цветов	
рекомендуется	использовать	транспарентную	базу	краски.
Окрашенная	поверхность	может	промываться	водой	под	не-
большим	давлением.

Подготовка основания

Основание	должно	отвечать	требованиям	СНиП	3.04.01-
87,	быть	ровным,	сухим,	достаточно	прочным,	очищенным	
от	пыли,	высолов,	жиров	и	других	загрязнений.	Непрочные	
участки	основания	следует	удалить.	Перед	окрашиванием	
основания	рекомендуется	выравнивать	минеральными	фи-
нишными	шпаклевками	CT	225	или	CR	64.
Силикатная	краска	может	применяться	на	таких	основаниях	
как:
•	 бетон,	кирпичные	кладки	в	возрасте	не	менее	28	суток;
•	 традиционные	цементные,	цементно-известковые	и	из-

вестковые	штукатурки	в	возрасте	не	менее	14	суток;
•	 минеральные	шпаклевки	CT	225	и	CR	64,	минеральные	

(CT	35,	CT	137),	силикатные	(CT	72,	CT	73)	и	силикатно-
силиконовые	(CT	174,	CT	175)	тонкослойные	декоратив-
ные	штукатурки	в	возрасте	не	менее	3	суток;

•	 гипсовые	основания	влажностью	не	более	1%	(внутри	
зданий),	обработанные	грунтовкой	CT	17;

•	 гипсокартонные	и	гипсоволокнистые	листы,	установлен-

ные	в	соответствии	с	рекомендациями	изготовителя	(вну-
три	зданий),	обработанные	грунтовкой	CT	17;

•	 прочные	силикатные	и	цементные	малярные	покрытия	
с	хорошей	адгезией	к	основанию.

	
Выполнение работ

Перед	применением	перемешать	краску	в	заводской	таре.	
Краску	наносят	на	основание	не	менее	чем	за	два	прохода	
при	помощи	кисти,	валика	или	краскопульта.	При	необхо-
димости	(например,	на	впитывающих	основаниях)	при	на-
несении	первого	слоя	в	краску	можно	добавить	не	более	
10%	чистой	воды	и	тщательно	перемешать.	Следующий	слой	
краски	можно	наносить	спустя	как	минимум	12	часов	после	
нанесения	предыдущего.
Свежие	 остатки	 краски	 могут	 быть	 удалены	 водой,	
засохшие	—	только	механически	или	растворителем.

Рекомендации

Работы	следует	выполнять	в	сухих	условиях,	при	темпера-
туре	воздуха	и	основания	от	+5	до	+30°C	и	относительной	
влажности	воздуха	не	выше	80%.
Во	 избежание	 отслаивания	 лакокрасочных	 покрытий	
на	ограждающих	конструкциях	(например,	на	цоколях	зда-
ний)	должны	быть	исключены	капиллярный	подсос	и	посту-
пление	влаги	со	стороны	основания.
Для	защиты	фасада	от	солнца,	ветра	и	дождя	строительные	
леса	рекомендуется	закрыть	специальной	сеткой.	На	зда-
нии	должны	быть	заранее	установлены	системы	водостока	
и	водоотливы.
Колеровка	красок	может	производиться	водно-дисперси-

CT 54
Силикатная краска для фасадов
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онными	колеровочными	пастами,	обладающими	достаточ-
ной	свето-	и	щелочестойкостью,	например,	колеровочными	
пастами	Ceresit.	Ответственность	за	результат	колеровки	
(соответствие	эталону	цвета)	несет	фирма,	производящая	
колеровку.	Для	выявления	возможных	ошибок	колеровки	
рекомендуется	перед	применением	проверить	краску	на	со-
ответствие	требуемому	тону.
Для	обеспечения	равномерности	оттенка	на	одной	поверх-
ности	рекомендуется	использовать	материал	одной	партии.	
Один	и	тот	же	цвет	может	восприниматься	по-разному	на	по-
верхностях	с	различной	фактурой.
Для	исключения	чрезмерного	нагрева	солнцем	окрашенных	
поверхностей	на	основной	площади	фасада	рекомендуется	
использовать	покрытия	с	коэффициентом	светового	отраже-
ния	не	менее	30%,	а	краски	темных	тонов	применять	только	
на	отдельных	участках,	занимающих	не	более	10%	площади	
фасада	(например,	на	декоративных	элементах).
Краска	может	вызвать	необратимое	обесцвечивание	сте-
клянных,	керамических,	полимерных,	деревянных,	метал-
лических	и	каменных	поверхностей,	поэтому	при	работе	
их	рекомендуется	закрыть,	а	случайно	попавшую	краску	
немедленно	смыть	водой.

 Срок хранения

В	сухом	месте,	исключающем	попадание	прямых	солнечных	
лучей,	в	оригинальной	неповрежденной	и	герметичной	упа-
ковке,	при	температуре	от	+5	до	+30°С	—	не	более	12	меся-
цев	со	дня	изготовления.	предохранять от заморажива-
ния!	Не	до	конца	выработанный	материал	следует	держать	
плотно	закрытым	и	использовать	по	возможности	быстрее!

Упаковка

Силикатная	краска	CT	54	поставляется	в	полимерных	ве-
драх	по	15	л.

Технические характеристики

Состав	CT	54:

водная	дисперсия	жидко-
го	калиевого	стекла,	
сополимеров	силиконов	
и	акрилатов	с	минераль-
ными	наполнителями	
и	пигментами

Плотность: 1,40—1,50	кг/дм3

рН: 10,5—12,0

Степень	перетира: не	более	60	мкм

Температура		
транспортировки	и	хранения: от	+5	до	+30°C

Температура	применения: от	+5	до	+30°C

Температура	эксплуатации: от	–50	до	+70°С

Устойчивость	к	дождю: через	24	часа

Данные	по	пожарной		
безопасности:

группа	горючести Г1	(ГОСТ	30244-94)

группа	воспламеняемости В1	(ГОСТ	30402-96)

группа	дымообразующей	
способности Д2	(ГОСТ	12.1.044-89)

группа	токсичности		
продуктов	горения Т1	(ГОСТ	12.1.044-89)

Расход	краски	CT	54: около	0,3	л/м2	при	дву-
кратном	нанесении

Примечание: расход краски зависит от впитывающей 
способности и цвета основания.
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Краска имеет сильнощелочную реакцию, поэтому при работе с ней необходимо защищать кожу и глаза, используя перчатки 
и защитные очки. Загрязненную одежду нужно немедленно снять, а при попадании краски на кожу тщательно смыть водой. 
При попадании краски в глаза их необходимо обильно промыть водой и обратиться за помощью к врачу.

Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +20°C и относительной 
влажности воздуха 60%. В других условиях возможно изменение времени высыхания краски.

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными 
нормами и правилами РФ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, 
а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении 
в возможности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с из-
готовителем. Техническое описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием 
для безусловной ответственности изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие стано-
вятся недействительными.
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Рекомендации по подготовке оснований 
к окрашиванию акриловыми красками CT 42 и CT 44

Таблица	1

Основания Требования к основанию 
и его подготовка Грунтовка

Новые	известковые		
и	цементные	штукатурки

«возраст»	не	менее	14	дней;
остаточная	влажность	не	более	3%

CT	42	или	CT	44,	разбавленная		
водой	(см.	тех.	описание)

Старые	известковые		
и	цементные	штукатурки

«возраст»	не	менее	1	года;
остаточная	влажность	не	более	3%;
удалить	ослабленный	поверхностный	
слой	(например,	прошлифовать)

CT	17

Бетон

«возраст»	не	менее	28	дней;
остаточная	влажность	не	более	3%
очистить	от	смазки,	оставшейся	после	
снятия	опалубки

CT	17

Гипсовая	штукатурка	или	шпаклёвка остаточная	влажность	не	более	1% CT	17

Ячеистый	бетон		
(газо-	или	пенобетон)

дважды	обработать	грунтовкой	CT	17,	
выровнять	штукатуркой	CT	29,	а	за-
тем	финишной	шпаклёвкой	CT	225	
(или,	при	внутренних	работах,	CT	27)

CT	17

Кладка	из	керамического	или	сили-
катного	кирпича,	искусственного		
или	натурального	камня

«возраст»	не	менее	3	месяцев;
выровнять	штукатуркой	CT	29,	а	за-
тем	финишной	шпаклёвкой	CT	225	
(или,	при	внутренних	работах,	CT	27)

CT	17

Поверхность,	обработанная	гидро-
фобизатором	на	основе	силикона,	
силана	или	силоксана,	например,		
CT	13

с	момента	обработки	гидрофоби-
затором	должно	пройти	не	менее	
6	месяцев

CT	17		
(при	необходимости	укрепления		
поверхности)

Немелящее	и	неотслаивающееся	ла-
кокрасочное	покрытие	(масляное	или	
водно-дисперсионное,	но	не	эластич-
ное);	акриловая	штукатурка

придать	шероховатость,	
очистить	от	пыли	и	промыть не	требуется

Слегка	мелящее	неотслаивающееся	
лакокрасочное	покрытие	(масляное	
или	водно-дисперсионное)

только	при	нанесении	грунтовки	
тонким	слоем CT	17

Мелящее	минеральное		
лакокрасочное	покрытие

удалить	непрочные	участки	покрытия,	
очистить	основание	с	помощью	про-
волочной	щетки

CT	17

Непрочное	водно-дисперсионное	
лакокрасочное	покрытие;	эластичное	
лакокрасочное	покрытие

удалить,		
тщательно	промыть CT	17

Клеевая	краска;		
бумажные	и	«жидкие»	обои

удалить	без	остатка,		
промыть	и	высушить CT	17

Древесностружечные	плиты,	клееная	
фанера,	гипсокартонные	и	гипсо-
волокнистые	плиты,	гипсовые	плиты	
(«сухая	штукатурка»)

при	«выпотевании»	компонентов		
вместо	грунтовки	необходимо		
использовать	изолирующий	лак

CT	17

Бетонная	или	керамическая	кровель-
ная	черепица;	шифер;	асбоцемент-
ные	плиты	(для	окрашивания	кровель	
применять	только	краску	CT	44)

очистить CT	17

Стеклообои;	структурированные	
и	текстильные	обои	(приклеенные	
с	помощью	водостойкого	клея);	деко-
ративные	панели	из	пенополистирола

подклеить	края	обоев	на	стыках не	требуется
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Физические и эксплуатационные свойства красок 
и декоративных штукатурок Ceresit

Краски
Таблица	2

Марки Паропроница-
емость

Гидрофоб-
ность

Стойкость	
к	УФ-лучам

Стойкость		
к	загрязнению

Биологическая	
стойкость

Долговечность

Акриловые краски
CT	42 • ••• •• •• •• ••
CT	44 • ••• •• •• •• ••

Силикатные краски
CT	54 ••• •• •• •• ••• ••

Силиконовые краски
CT	48 ••• ••• ••• ••• •• •••

Декоративные штукатурки
Таблица	3.

Марки Паропроница-
емость

Гидрофоб-
ность

Стойкость		
к	УФ-лучам

Стойкость		
к	загрязнению

Биологическая	
стойкость

Долговечность

Минеральные штукатурки
CT	35 ••• • ••• • •• •••

CT	137 ••• • ••• • •• •••
Акриловые штукатурки

CT	60 • •• • •• •• ••
CT	63 • •• • •• •• ••
CT	64 • •• • •• •• ••
CT	77 • •• • •• •• ••

Силикатные штукатурки
CT	72 ••• •• ••• •• ••• ••
CT	73 ••• •• ••• •• ••• ••

Силиконовые штукатурки
CT	74 •• ••• ••• ••• •• •••
CT	75 •• ••• ••• ••• •• •••

Силикатно-силиконовые штукатурки
CT	174 •• ••• •• •• •• ••
CT	175 •• ••• •• •• •• ••

Примечания:
•	 хорошая;
••	 очень	хорошая;
•••	 наилучшая.
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Свойства

•	 придает	водоотталкивающие	свойства;
•	 предотвращает	морозное	разрушение;
•	 препятствует	загрязнению	поверхности;
•	 не	снижает	паропроницаемость;
•	 прозрачен,	не	имеет	блеска,	не	виден	на	фасаде;
•	 срок	службы	на	фасадах	от	8	до	12	лет;
•	 щелочестойкий;
•	 атмосферостойкий;
•	 не	содержит	растворителей;
•	 экологически	безопасен.

Область применения

Гидрофобизатор	CT	13	предназначен	для	придания	водо-
отталкивающих	свойств	вертикальным	или	круто	накло-
ненным	впитывающим	минеральным,	в	т.ч.	сильно	щелоч-
ным,	основаниям	на	фасадах.	Применяется	для	обработки	
бетона,	цементных,	цементно-известковых	и	известковых	
штукатурок,	минеральных	декоративных	покрытий,	кладок	
из	керамического,	силикатного	и	клинкерного	лицевого	кир-
пича,	облицовочного	камня	(известняка,	песчаника,	туфа	
и	других	сильно	впитывающих	пород),	кровельной	черепицы,	
цементностружечных	плит,	швов	плиточных	облицовок	и	т.д.	
с	целью	снижения	их	впитывающей	способности	и	защиты	от	
морозного	разрушения,	потери	теплоизоляционных	свойств,	
образования	высолов	и	поражения	грибком.	Не	пригоден	
для	обработки	горизонтальных	поверхностей	и	полимерных	
покрытий,	а	также	для	защиты	стен	от	капиллярной	влаги,	
просачивающейся	воды	и	воды	под	давлением.	Может	приме-
няться	на	поверхностях	с	трещинами	раскрытием	до	0,2	мм.

Подготовка основания

Основание	должно	быть	сухим	и	очищенным	от	загрязне-
ний	(пыли,	жиров,	масел,	битума	и	т.п.).	Непрочные	участки	
основания,	ослабленный	поверхностный	слой,	старые	ма-
лярные	покрытия	на	полимерной	основе	следует	удалить.	
Участки,	пораженные	грибком,	очистить	стальными	щетками	
и	обработать	фунгицидным	средством	CT	99.	Для	выравни-
вания	основания	рекомендуется	использовать	штукатурную	
смесь	CT	29	или	CT	24	не	менее	чем	за	3	суток	до	нанесения	
гидрофобизатора.	Поверхности,	увлажненные	в	процессе	
очистки	или	после	длительного	периода	дождей,	необходи-
мо	просушить	в	течение	нескольких	дней.
Окна,	двери	и	прочие	элементы,	не	подлежащие	обработке	
гидрофобизатором,	укрыть	малярной	лентой.
	

Выполнение работ

Перед	применением	взболтать	содержимое	канистры.	Ги-
дрофобизатор	наносят	на	основание	кистью	до	полного	
насыщения	—	до	появления	на	поверхности	потеков	длиной	
около	50	см.
При	выполнении	работ	на	больших	площадях	гидрофоби-
затор	можно	наносить	распылением,	избегая	образования	

тумана.	Для	достижения	большей	глубины	пропитки	гидрофо-
бизатор	можно	наносить	за	два-три	прохода,	не	дожидаясь	
высыхания	предыдущего	слоя	(«мокрое»	по	«мокрому»).
Свежие	остатки	материала	легко	удаляются	водой,	засохшие	
можно	удалить	растворителем.

Рекомендации

Работы	следует	выполнять	в	сухих	условиях,	при	темпера-
туре	воздуха	и	основания	от	+5	до	+35°C	и	относительной	
влажности	воздуха	не	выше	80%.	Фасады	можно	окраши-
вать	не	ранее	чем	через	6	месяцев	после	нанесения	гидро-
фобизатора,	предварительно	обработав	грунтовкой	CT	17.	
На	сильно	впитывающих	основаниях	рекомендуется	прове-
сти	пробное	нанесение	гидрофобизатора	для	оценки	рас-
хода.

 Срок хранения

В	сухих	условиях,	в	оригинальной	неповрежденной	и	герме-
тичной	упаковке,	при	температуре	от	+5	до	+30°С	—	не	бо-
лее	12	месяцев	со	дня	изготовления.
предохранять от замораживания!

Упаковка

Гидрофобизатор	CT	13	поставляется	в	полимерных	кани-
страх	по	5	и	10	л.

CT 13
Гидрофобизатор для фасадов
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Технические характеристики

Состав	CT	13: водная	дисперсия	силиконов

Плотность: около	1,0	кг/дм3

Температура	
транспортировки	
и	хранения:

от	+5	до	+30°C

Температура	
применения: от	+5	до	+35°С

Устойчивость	к	дождю: через	4	часа

Эффективность:

полный	гидрофобный	эффект	
достигается	через	4	недели	
и	сохраняется	в	течение
8—12	лет	(в	зависимости	
от	нанесенного	количества,	
пористости	основания	
и	условий	эксплуатации)

Водопоглощение	
обработанной	
поверхности:

не	более	0,5	кг/м2	ч0,5

Возможность	
окрашивания: через	6	месяцев

Расход	CT	13:

по	бетону ок.	0,2	л/м2

по	силикатному	
кирпичу ок.	0,5	л/м2

по	керамическому	
кирпичу	и	штукатуркам ок.	0,7	л/м2

C
t 

13

Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +23°C и относительной 
влажности воздуха 50%. В других условиях возможно изменение времени высыхания гидрофобизатора.

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными 
нормами и правилами РФ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, 
а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении 
в возможности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с из-
готовителем. Техническое описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием 
для безусловной ответственности изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие стано-
вятся недействительными.
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Свойства

•	 обладает	длительным	действием;
•	 разбавляется	водой	от	1:2	до	1:5;
•	 обладает	глубоким	проникающим	действием;
•	 обработанная	поверхность	может	окрашиваться;
•	 пригодно	для	внутренних	и	наружных	работ;
•	 не	содержит	тяжелых	металлов;
•	 экологически	безопасно.

Область применения

Противогрибковое	средство	CT	99	предназначено	для	унич-
тожения	грибков,	плесени,	лишайников,	мхов	и	микроор-
ганизмов	(водорослей	и	бактерий)	на	таких	минеральных	
основаниях	как	кирпичные	и	каменные	кладки,	штукатурки,	
бетон	и	т.д.	внутри	и	снаружи	зданий.	Обладает	фунгиста-
тическими	свойствами	—	длительное	время	препятствует	
развитию	из	спор	новых	организмов.

Подготовка основания

Перед	выполнением	работ	необходимо	определить	причи-
ну	появления	грибков,	плесени	и	т.д.	и	устранить	источники	
увлажнения.	Основание	должно	быть	сухим	и	очищенным	от	
загрязнений	(пыли,	жиров,	масел,	битума	и	т.п.).	Скопления	
грибков,	плесени	и	других	организмов,	разрушенные	участ-
ки	основания	следует	тщательно	удалить	стальными	щетка-
ми.	Очистку	оснований	производят	без	использования	воды.
	

Выполнение работ

Противогрибковое	средство	применяют	до	нанесения	грунто-
вок	и	каких-либо	других	материалов.	Концентрат	разбавля-
ют	чистой	водой	в	соотношении	от	1:2	до	1:5,	в	зависимости	
от	степени	поражения	основания	(см.	таблицу),	и	полученным	
раствором	обрабатывают	пораженные	участки	при	помо-
щи	кисти.	После	обработки	необходимо	выждать	от	8	до	10	
часов	и	затем	можно	приступать	к	дальнейшей	отделке.	Об-
работанную	поверхность	не	промывать!	Инструменты	сразу	
после	работы	следует	вымыть	водой.

Рекомендации

Работы	следует	выполнять	в	сухих	условиях,	при	температуре	
воздуха	и	основания	от	+5	до	+30°C	и	относительной	влаж-
ности	воздуха	не	выше	80%.

 Срок хранения

В	сухих	условиях,	в	оригинальной	неповрежденной	и	герме-
тичной	упаковке,	при	температуре	от	+5	до	+30°С	—	не	бо-
лее	12	месяцев	со	дня	изготовления.
предохранять от замораживания!

Упаковка

Противогрибковое	средство	CT	99	поставляется	в	полимер-
ных	бутылках	по	1	кг.

Технические характеристики

Состав	CT	99: раствор	органических	
биоцидов

Плотность: около	1,0	г/см3

Температура	
транспортировки	
и	хранения:

от	+5	до	+30°C

Температура	применения: от	+5	до	+30°С

Пропорция		
разбавления	водой: от	1:2	до	1:5

Время	выдержки	перед	
дальнейшей	отделкой: 8—10	часов

Расход	концентрата	CT	99:
при	разбавлении	1:2
при	разбавлении	1:5

80—90	г/м2

30—50	г/м2

CT 99
Противогрибковое средство (концентрат)
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Продукт содержит органические биоцидные компоненты, раздражающие глаза, кожу и дыхательные пути. При работе с про-
дуктом необходимо пользоваться резиновыми перчатками, защитными очками и респиратором. При попадании на кожу 
необходимо тщательно промыть загрязненный участок водой. При попадании в глаза следует промыть их проточной водой 
в течение нескольких минут. Хранить в недоступном для детей месте!

Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +23°C и относительной 
влажности воздуха 50%. В других условиях возможно изменение времени выдержки обработанной поверхности перед 
дальнейшей отделкой.

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными 
нормами и правилами РФ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, 
а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении 
в возможности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с из-
готовителем. Техническое описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием 
для безусловной ответственности изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие стано-
вятся недействительными.
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Свойства

•	 жидкая;
•	 повышает	адгезию	к	минеральным	основаниям;
•	 предотвращает	пересыхание	растворных	смесей;
•	 щелочестойкая;
•	 пригодна	для	внутренних	и	наружных	работ;
•	 экологически	безопасна.

Область применения

Адгезионная	добавка	СС	81	предназначена	для	изготовле-
ния	адгезионных	слоев	перед	нанесением	цементных	стя-
жек	и	штукатурок,	а	также	при	выполнении	бетонных	работ,	
с	целью	повышения	адгезии	наносимых	материалов	к	плот-
ным	минеральным	основаниям	внутри	и	снаружи	зданий.	
Может	применяться	при	изготовлении	стяжек	из	традицион-
ных	цементно-песчаных	растворов	и	напольных	выравнива-
ющих	смесей,	перед	нанесением	ремонтной	смеси	CN	83,	
для	изготовления	обрызгов	и	полуобрызгов	при	штукатурных	
работах.	Пригодна	для	приготовления	растворных	смесей,	
наносимых	механизированным	способом.
Введение	добавки	в	бетонные	и	растворные	смеси	повышает	
их	адгезию	к	бетону,	технологичность,	подвижность,	стой-
кость	к	динамическим	нагрузкам,	снижает	усадку	и	трещи-
нообразование,	увеличивает	жизнеспособность	и	предот-
вращает	пересыхание.
Добавку	 рекомендуется	 вводить	 в	 растворные	 смеси	
при	 возведении,	 ремонте	 и	 оштукатуривании	 кладок	
из	клинкерного	кирпича	и	стеклянных	блоков.
Нельзя	использовать	добавку	самостоятельно	для	обработ-
ки	оснований	и	в	качестве	гидроизоляции!

Подготовка основания

Бетонные	и	растворные	смеси	с	адгезионной	добавкой	име-
ют	превосходную	адгезию	к	разного	рода	минеральным	
основаниям.	Основание	должно	быть	плотным,	достаточ-
но	прочным,	очищенным	от	жиров,	масел,	битума	и	других	
снижающих	адгезию	веществ.	Покрытия	с	низкой	адгезией,	
непрочные	участки	основания,	ослабленный	поверхностный	
слой,	цементное	молоко	следует	удалить.	Перед	нанесением	
адгезионного	слоя	основание	необходимо	тщательно	очи-
стить	от	пыли	и	увлажнить.
	

Выполнение работ

Добавку	разбавляют	чистой	водой	с	температурой	от	+15	до	
+20°C	в	соотношении,	предусмотренном	для	данного	при-
менения	(см.	таблицу	2	или	технические	описания	на	соот-
ветствующие	материалы	Ceresit).	Полученную	жидкость	ис-
пользуют	для	приготовления	бетонных	и	растворных	смесей.	
Количество	воды	затворения	подбирают	в	зависимости	от	
требуемой	консистенции	смеси	и	условий	ее	нанесения.	Для	
перемешивания	растворных	или	бетонных	смесей	использу-
ют	растворо-	или	бетоносмесители,	а	также	низкооборотные	
миксеры	или	дрели	с	насадкой.
Бетонные	смеси	следует	изготавливать	в	соответствии	

с	ГОСТ	7473-94	и	ГОСТ	27006-86,	а	растворные	смеси	—	
в	соответствии	с	ГОСТ	28013-98.
изготовление адгезионного слоя:
Растворную	смесь,	приготовленную	с	текуче-пластичной	
консистенцией	(см.	таблицу	2),	наносят	щеткой	на	увлаж-
ненное	основание	слоем	толщиной	около	2	мм.	Основной	
слой	бетонной	или	растворной	смеси	укладывают	на	еще	
влажный	адгезионный	слой,	до	его	высыхания.	При	работе	
с	ремонтной	смесью	CN	83	—	см.	соответствующее	техни-
ческое	описание.
изготовление обрызга и полуобрызга:
Для	обрызга	растворную	смесь	готовят	в	соответствии	с	та-
блицей	2	и	равномерно	набрызгивают	на	предварительно	
увлажненное	основание.	В	случае	штукатурок,	приготовлен-
ных	с	порообразующей	добавкой	CO	84,	делают	полуоб-
рызг.	В	этом	случае	растворная	смесь	должна	покрывать	при-
мерно	50%	поверхности	(см.	техническое	описание	CO	84).	
Основной	слой	штукатурки	можно	наносить	не	менее	чем	
через	24	часа	после	нанесения	обрызга	или	полуобрызга.
Свежие	остатки	растворной	смеси	с	добавкой	СС	81	могут	
быть	удалены	при	помощи	воды,	засохшие	—	только	меха-
нически.

Рекомендации

Работы	следует	выполнять	при	температуре	воздуха	и	осно-
вания	от	+5	до	+30°C	и	относительной	влажности	воздуха	
не	выше	80%.	Если	в	используемом	растворе	уже	имеются	
добавки	по	действию	аналогичные	СС	81,	то	необходимо	
провести	предварительные	испытания	или	проконсультиро-
ваться	с	изготовителем.

CC 81
Адгезионная добавка
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 Срок хранения

В	сухих	условиях,	в	оригинальной	неповрежденной	и	герме-
тичной	упаковке,	при	температуре	от	+5	до	+30°С	—	не	бо-
лее	12	месяцев	со	дня	изготовления.	
предохранять от замораживания!

Упаковка

Адгезионная	добавка	СС	81	поставляется	в	полимерных	
емкостях	по	5	и	10	литров.

Технические характеристики

таблица 1

Состав	СС	81: водная	дисперсия	
сополимеров	акрилатов

Плотность:	 около	1,06	кг/дм3

Температура	
транспортировки	и	
хранения:

от	+5	до	+30°C

Температура	
применения: от	+5	до	+30°С

Время	потребления	
растворной	смеси,	
приготовленной	
с	добавкой	СС	81:

не	менее	90	минут

Расход	СС	81: см.	таблицу	2

таблица 2

Область	применения Размер	зерна		
заполнителя

Объемное		
соотношение	цемент	:		
заполнитель

Соотношение		
СС	81	:	вода

Расход	СС	81		
на	1	мм	толщины	слоя

Изготовление
адгезионных	слоев
и	обрызгов

0—4,0	мм 1	:	2 1	:	2 около	0,125	л/м2

Добавка	в	бетонные
и	растворные	смеси
при	толщине	слоя:
до	5	мм
от	6	до	15	мм
от	16	до	30	мм
от	31	до	50	мм

0—0,5	мм
0—2,0	мм
0—4,0	мм
0—8,0	мм

1	:	2
1	:	3
1	:	3
от	1	:	3	до	1	:	4

1	:	2
1	:	3
1	:	4
1	:	6

около	0,06	л/м2

около	0,04	л/м2

около	0,03	л/м2

около	0,02	л/м2

При попадании продукта в глаза следует промыть их водой и обратиться за помощью к врачу.

Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +20°C и относительной 
влажности воздуха 60%. В других условиях технические характеристики материала могут отличаться от указанных.

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными 
нормами и правилами РФ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, 
а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении 
в возможности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с из-
готовителем. Техническое описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием 
для безусловной ответственности изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие стано-
вятся недействительными.
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Свойства

•	 жидкий;
•	 придает	эластичность	цементным	материалам;
•	 повышает	стойкость	к	трещинообразованию;
•	 повышает	адгезию	к	основаниям;
•	 снижает	усадку;
•	 пригоден	для	внутренних	и	наружных	работ;
•	 экологически	безопасен.

Область применения

Эластификатор	СС	83	предназначен	для	введения	в	сухие	
строительные	смеси	Ceresit	с	целью	придания	им	эластич-
ности,	стойкости	к	трещинообразованию	при	деформациях,	
и	повышения	адгезии	к	невпитывающим	основаниям.	Приме-
няется	в	качестве	добавки	к	плиточным	клеям	СМ	11	Plus,	CM	
12,	СМ	115	и	СМ	117;	затирке	СЕ	35;	гидроизоляционной	
массе	CR	65.
Введение	эластификатора	в	плиточные	клеи	делает	возмож-
ным	их	применение	для	крепления	плиток	с	водопоглощени-
ем	менее	3%	(керамогранитных,	клинкерных,	стеклянной	
мозаики	и	т.д.),	на	деформирующихся	основаниях	(ДСП,	гип-
сокартоне,	OSB	и	др.),	на	основаниях,	подверженных	темпе-
ратурным	перепадам	(цоколях,	наружных	лестницах,	бал-
конах,	стяжках	с	подогревом,	в	открытых	бассейнах	и	т.д.),	
на	критических	основаниях	(старых	плиточных	облицовках,	
малярных	покрытиях,	гипсовых	основаниях,	ячеистом	и	мо-
лодом	бетоне).	Введение	в	затирку	повышает	ее	адгезию	
к	кромкам	плиток,	устойчивость	к	растрескиванию	на	де-
формирующихся	основаниях,	снижает	водопоглощение.	
Введение	в	гидроизоляционную	массу	позволяет	получить	
эластичную	гидроизоляцию	для	применения	на	деформиру-
ющихся	основаниях.

Подготовка основания

Смеси	с	эластификатором	имеют	превосходную	адгезию	
к	разного	рода	основаниям.	Основание	должно	быть	плот-
ным,	достаточно	прочным,	очищенным	от	жиров,	масел,	би-
тума	и	других	снижающих	адгезию	веществ.	Покрытия	с	низ-
кой	адгезией,	непрочные	участки	основания,	ослабленный	
поверхностный	слой,	цементное	молоко	следует	удалить.	
Перед	нанесением	смесей	основание	необходимо	тщатель-
но	очистить	от	пыли.	При	подготовке	оснований	следует	при-
держиваться	рекомендаций,	изложенных	в	соответствующих	
технических	описаниях	на	материалы	Ceresit.
	

Выполнение работ

Эластификатор	разбавляют	чистой	водой	с	температурой	
от	+15	до	+20°C	в	соотношении,	предусмотренном	для	дан-
ного	применения	(см.	соответствующие	технические	описа-
ния).	Полученную	жидкость	используют	для	затворения	сухой	
смеси.	Приготовление	смесей	следует	выполнять	в	соответ-

ствии	с	техническим	описанием	на	используемый	продукт.
Свежие	остатки	растворной	смеси	с	эластификатором	могут	
быть	удалены	при	помощи	воды,	засохшие	—	только	меха-
нически.

Рекомендации

Работы	следует	выполнять	в	сухих	условиях,	при	темпера-
туре	воздуха	и	основания	от	+5	до	+30°C	и	относительной	
влажности	воздуха	не	выше	80%.	Введение	эластификатора	
приводит	к	увеличению	сроков	схватывания	и	снижению	ско-
рости	набора	прочности	растворных	смесей.

 Срок хранения

В	сухих	прохладных	условиях,	в	оригинальной	неповреж-
денной	и	герметичной	упаковке,	при	температуре	не	ниже	
0°С	—	не	более	12	месяцев	со	дня	изготовления.	
предохранять от замораживания!

Упаковка

Эластификатор	СС	83	поставляется	в	полимерных	емкостях	
по	5	и	10	литров.,

CC 83
Эластификатор
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Технические характеристики

Состав	СС	83: водная	дисперсия	
полимеров

Плотность: около	1,03	кг/дм3

рН: около	8,9

Температура	применения: от	+5	до	+30°С

Расход	СС	83:
см.	техническое	описание	
на	соответствующий	
материал	Ceresit

При попадании продукта в глаза следует промыть их водой и обратиться за помощью к врачу.

Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +20°C и относительной 
влажности воздуха 60%. В других условиях технические характеристики материала могут отличаться от указанных.

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными 
нормами и правилами РФ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, 
а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении в 
возможности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с изго-
товителем. Техническое описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием для 
безусловной ответственности изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие становятся 
недействительными.
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Свойства

•	 устойчива	к	атмосферным	воздействиям;
•	 обладает	низким	водопоглощением;
•	 высокоэластичная;
•	 устойчива	к	поражению	грибками	и	плесенью	(формула	

BioProtect);
•	 для	имитации	кладки	используют	трафареты;
•	 пригодна	для	внутренних	и	наружных	работ;
•	 может	быть	заколерована	в	один	из	12	цветов	коллекции	

VISAGE;
•	 экологически	безопасна.

Область применения

Штукатурка	CT	60	Visage	предназначена	для	изготовления	
тонкослойных	декоративных	покрытий	на	таких	основаниях	
как	бетон,	цементные	и	гипсовые	штукатурки,	гипсокартон,	
древесностружечные	плиты	и	т.п.,	а	также	на	базовом	шту-
катурном	слое	в	составе	систем	теплоизоляции	фасадов	
с	утеплителем	из	пенополистирола	(Ceresit	VWS).	Для	полу-
чения	фактуры	кладки	из	клинкерного	кирпича	или	природ-
ного	камня	используют	специальные	трафареты.	Формула	
BioProtect	обеспечивает	высокую	стойкость	покрытия	к	по-
ражению	грибками,	водорослями	и	плесенью.

Подготовка основания

Основание	должно	быть	ровным,	сухим,	достаточно	проч-
ным,	очищенным	от	пыли	и	других	загрязнений.	Непрочные	
и	отслаивающиеся	участки	основания	следует	удалить.	Для	
выравнивания	основания	рекомендуется	использовать	шту-
катурки	CT	24	или	CT	29	не	менее	чем	за	3	суток	до	нане-
сения	покрытия.
при наружных и внутренних работах:
•	 традиционные	цементные	и	цементно-известковые	шту-

катурки	(возраст	≥	28	дней,	влажность	≤	4%),	бетон	(воз-
раст	≥	3	месяцев,	влажность	≤	4%),	штукатурки	из	смесей	
CT	24	и	CT	29,	базовые	штукатурные	слои	из	смеси	CT	85	
(возраст	≥	3	дней,	влажность	≤	4%)	—	обработать	грун-
товкой	CT	16.

при внутренних работах:
•	 гипсовые	штукатурки	(влажность	≤	1%),	древесно-стру-

жечные	плиты,	гипсоволокнистые	и	гипсокартонные	ли-
сты,	закрепленные	в	соответствии	с	рекомендациями	их	
изготовителя,	—	обработать	грунтовкой	CT	17,	а	после	
ее	высыхания	—	грунтовкой	CT	16;

•	 прочные	акриловые	малярные	покрытия	с	хорошей	адге-
зией	к	основанию	—	обработать	грунтовкой	CT	16.

В	зависимости	от	цвета	штукатурки	CT	60	Visage,	грунтовку	
CT	16	рекомендуется	колеровать	в	соответствии	с	Ceresit	
Colour	System	(по	специальным	рецептурам	под	Visage)	
в	цвета:	Etna	1,	Etna	5,	Nebraska	3,	Kalahari	1,	Savanne	4,	
Colorado	4,	Texas	5	и	белый.
Во	избежание	отслаивания	декоративного	штукатурного	
покрытия	перед	началом	работ	необходимо	убедиться,	что	
капиллярный	подсос	и	поступление	влаги	в	стеновую	кон-
струкцию	полностью	исключены.

	
Выполнение работ

Содержимое	емкости	тщательно	перемешать.	При	необходи-
мости,	консистенцию	штукатурки	можно	изменить,	добавив	
в	нее	небольшое	количество	чистой	воды	(до	150	мл	на	25	кг)	
и	повторно	перемешав.
Чтобы	получить	фактуру	кладки	из	клинкерного	кирпича	
или	природного	камня	перед	нанесением	штукатурки	нуж-
но	наклеить	на	основание	трафарет.	Для	этого	необходимо	
удалить	защитную	пленку	с	обратной	стороны	трафарета	
и	приклеить	его,	тщательно	прижав	к	основанию,	например,	
прикатав	резиновым	валиком.	Трафареты	следует	наклеи-
вать	непосредственно	перед	нанесением	штукатурки.
Штукатурку	наносят	на	основание	стальной	теркой,	удер-
живая	ее	под	углом	к	поверхности,	и	сразу	после	нанесения	
этой	же	теркой	заглаживают	поверхность.	Трафареты	не-
обходимо	удалить	немедленно	после	начала	схватывания	
штукатурки.	Повторному	использованию	трафареты	не	под-
лежат!
Нельзя	опрыскивать	нанесенную	штукатурку	водой!
При	необходимости	прервать	работу,	нанесение	штукатур-
ки	следует	закончить	там,	где	заканчивается	приклеенный	
трафарет.	После	перерыва	работу	продолжают	от	границы	
уже	нанесенного	покрытия.
Свежие	остатки	штукатурки	могут	быть	удалены	водой,	за-
сохшие	—	только	механически.
При	реновации	покрытие	может	быть	окрашено	акриловы-
ми	красками	CT	42	и	CT	44,	а	также	силиконовой	краской	
CT	48.

CT 60
Декоративная акриловая штукатурка, зерно 0,5 мм
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Рекомендации

Работы	следует	выполнять	в	сухих	условиях,	при	температуре	
воздуха	и	основания	от	+5	до	+30°C	и	относительной	влаж-
ности	воздуха	не	выше	80%.	При	работе	следует	использо-
вать	инструменты	из	нержавеющих	материалов.
Запрещается	выполнять	отделку	фасада	при	прямом	воздей-
ствии	солнечных	лучей	в	жаркую	погоду,	при	сильном	ветре,	
а	также	во	время	дождя	и	по	мокрым	поверхностям	после	
дождя.	Для	защиты	фасада	от	солнца,	ветра	и	дождя	стро-
ительные	леса	рекомендуется	закрыть	специальной	сеткой.	
На	здании	должна	быть	установлена	водосточная	система.	
Нанесенное	покрытие	следует	защищать	от	дождя	и	любого	
контакта	с	водой	до	его	полного	высыхания.
Наличие	в	составе	натуральных	наполнителей	может	при-
вести	к	небольшим	различиям	во	внешнем	виде	покрытия,	
поэтому	на	одной	поверхности	рекомендуется	использовать	
штукатурку	одной	партии.
На	системах	теплоизоляции	фасадов	применение	штука-
турок	темных	цветов	должно	быть	ограничено	небольшими	
участками,	например,	отдельными	архитектурными	элемен-
тами,	во	избежание	деформаций	штукатурного	слоя	из-за	
чрезмерного	нагрева	на	солнце.
Нельзя	смешивать	штукатурку	с	другими	штукатурками,	кра-
сками,	вяжущими	материалами	и	т.п.

 Срок хранения

В	сухих	условиях,	в	оригинальной	неповрежденной	и	герме-
тичной	упаковке,	при	температуре	от	+5	до	+30°С	—	не	бо-
лее	12	месяцев	со	дня	изготовления.	
предохранять от замораживания!	
Не	до	конца	выработанный	материал	держать	плотно	за-
крытым	и	использовать	по	возможности	быстрее!

Упаковка

Декоративная	штукатурка	CT	60	Visage	поставляется	в	по-
лимерных	ведрах	по	25	кг.

Технические характеристики

Состав	CT	60	Visage:

водная	дисперсия	
полимеров	
с	минеральными	
наполнителями	
и	пигментами

Плотность: около	1,8	кг/дм3

Температура	
транспортировки	
и	хранения:

от	+5	до	+30°C

Температура	применения: от	+5	до	+30°С

Время	высыхания
до	степени	1: около	15	минут

Устойчивость	к	дождю: через	24	часа

Расход	CT	60	Visage:
1,5—2,0	кг/м2		
при	толщине	трафарета	
ок.	1	мм	

Примечание: расход материала зависит от качества 
подготовки основания и квалификации исполнителей 
работ и может быть выше указанных значений.

При попадании в глаза промыть их обильным количеством проточной воды и обратиться за помощью к врачу. Помещение 
по окончании работ проветрить до исчезновения запаха. Хранить в недоступном для детей месте!
Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +20°C и относительной 
влажности воздуха 60%. В других условиях возможно изменение времени высыхания штукатурки.
Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными 
нормами и правилами РФ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, 
а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении в 
возможности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с изго-
товителем. Техническое описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием для 
безусловной ответственности изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие становятся 
недействительными.
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Dominicana Beige Sicilia Yellow Hawaii Cream utah red

ravenna red Vienna Bordo Italian Bordo Sevilla Brown

roman Brown Japan Grey Java Graphite Sumatra Brown

изображение цвета при печати может отличаться от оригинальных образцов материалов.

CT 60
Декоративная акриловая штукатурка, зерно 0,5 мм

Цветовая палитра
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CT 710 
Декоративная штукатурка  
для создания фактуры природного камня

Свойства

•	 широкая	цветовая	палитра	(12	оттенков	коллекции		
«Песчаник»	и	16	оттенков	коллекции	«Гранит»);

•	 устойчива	к	атмосферным	воздействиям;
•	 устойчива	к	загрязнению,	легко	моется;
•	 для	имитации	кладки	используют	трафареты;
•	 пригодна	для	механизированного	нанесения;
•	 пригодна	для	внутренних	и	наружных	работ;
•	 экологически	безопасна.

Область применения

Штукатурка	CT	710	Visage	предназначена	для	изготовления	
тонкослойных	декоративных	покрытий,	имитирующих	фак-
туру	песчаника	или	гранита,	на	таких	основаниях	как	бетон,	
цементные	и	гипсовые	штукатурки,	гипсокартон,	древесно-
стружечные	плиты	и	т.п.,	а	также	на	базовом	штукатурном	
слое	в	составе	систем	теплоизоляции	фасадов	с	утеплите-
лем	из	пенополистирола	(Ceresit	VWS).	Может	наноситься	
как	механизированным,	так	и	ручным	способом.	Получен-
ное	покрытие	способно	перекрывать	волосяные	трещины	
основания,	обладает	высокой	долговечностью,	стойкостью	
к	истиранию	и	загрязнению.	Рекомендована	для	примене-
ния	в	местах,	подверженных	наиболее	интенсивной	эксплу-
атации:	на	цоколях	зданий,	входных	группах,	коридорах,	
лестничных	клетках	и	т.п.
Штукатурка	CT	710	Visage	«Песчаник»	уже	содержит	камен-
ную	крошку	и	перед	применением	колеруется.
Штукатурка	CT	710	Visage	«Гранит»	колеровке	не	подле-
жит	и	поставляется	как	готовой	к	применению	(содержащей	
каменную	крошку),	так	и	в	виде	отдельного	жидкого	ком-
понента,	который	перед	применением	смешивается	с	по-
ставляемой	в	отдельной	упаковке	каменной	крошкой	Visage	
Granite	Aggregate.

Подготовка основания

Основание	должно	быть	ровным,	сухим,	прочным,	очищен-
ным	от	пыли	и	других	загрязнений.	Непрочные	и	отслаива-
ющиеся	участки	основания	следует	удалить.	Для	выравни-
вания	основания	рекомендуется	использовать	штукатурки	
CT	24	или	CT	29	не	менее	чем	за	3	суток	до	нанесения	по-
крытия.
при наружных и внутренних работах:
•	 традиционные	цементные	и	цементно-известковые	шту-

катурки	(возраст	≥	28	дней,	влажность	≤	4%),	бетон	(воз-
раст	≥	3	месяцев,	влажность	≤	4%),	штукатурки	из	смесей	
CT	24	и	CT	29,	базовые	штукатурные	слои	из	смеси	CT	85	
(возраст	≥	3	дней,	влажность	≤	4%)	—	обработать	грун-
товкой	CT	16.

при внутренних работах:
•	 гипсовые	штукатурки	(влажность	≤	1%),	древесностру-

жечные	плиты,	гипсоволокнистые	и	гипсокартонные	ли-
сты,	закрепленные	в	соответствии	с	рекомендациями	
их	изготовителя,	—	обработать	грунтовкой	CT	17,	а	после	
ее	высыхания	—	грунтовкой	CT	16;

•	 прочные	акриловые	малярные	покрытия	с	хорошей	адге-
зией	к	основанию	—	обработать	грунтовкой	CT	16.

Во	избежание	отслаивания	декоративного	штукатурного	
покрытия,	перед	началом	работ	необходимо	убедиться,	
что	капиллярный	подсос	и	поступление	влаги	в	стеновую	
конструкцию	полностью	исключены.
	

Выполнение работ

Штукатурку	«Песчаник»	перед	применением	колеруют	
в	требуемый	цвет.	В	случае	штукатурки	«Гранит»	колеровка	
не	требуется.	Если	штукатурка	«Гранит»	уже	содержит	камен-
ную	крошку,	перед	началом	работ	ее	нужно	только	тщатель-
но	перемешать.	В	случае	двухкомпонентной	версии	штука-
турки	«Гранит»	—	высыпать	содержимое	мешка	с	каменной	
крошкой	в	ведро	с	жидким	компонентом	и	перемешать	
до	однородной	консистенции	низкооборотным	миксером	
или	дрелью	с	насадкой.	При	необходимости,	консистенцию	
штукатурки	можно	изменить,	добавив	в	нее	небольшое	ко-
личество	чистой	воды	(до	125	мл	на	20	кг)	и	повторно	пере-
мешав.	Избыток	воды	может	сделать	применение	штукатурки	
невозможным!
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При	механизированном	способе	наносят	два	слоя	штукатур-
ки:	первый	слой	в	горизонтальном	направлении,	второй	—	
в	вертикальном,	после	затвердевания	первого	слоя.	Двух-
слойное	нанесение	позволяет	полностью	укрыть	основание	
и	получить	требуемую	фактуру.
При	ручном	способе	штукатурку	наносят	стальной	теркой,	
удерживая	ее	под	углом	к	поверхности,	толщиной	слоя,	
обеспечивающей	полное	укрытие	основания.	Заглаживают	
штукатурку	той	же	стальной	теркой	до	того,	как	ее	поверх-
ность	начнет	подсыхать,	не	слишком	сильно	прижимая	терку	
к	основанию.
Нельзя	опрыскивать	нанесенную	штукатурку	водой!
Фактуры	штукатурок	при	ручном	и	механизированном	на-
несении	отличаются	между	собой.	Штукатурки	с	фактурой	
«Гранит»	цветов	Mozambique	Graphite	и	Zambia	Green	реко-
мендуется	наносить	только	ручным	способом.	Для	остальных	
цветов	штукатурок	с	фактурой	«Гранит»,	а	также	для	всех	
цветов	штукатурок	с	фактурой	«Песчаник»,	наоборот,	пред-
почтительным	является	механизированное	нанесение	для	по-
лучения	более	естественного	внешнего	вида.
При	ручном	нанесении	штукатурок	с	фактурой	«Песчаник»	
рекомендуется	использовать	специальные	трафареты,	ими-
тирующие	кладку	из	природного	камня.	В	этом	случае	ми-
нимальная	толщина	штукатурного	слоя	должна	составлять	
2	мм.
На	одной	поверхности	работы	следует	выполнять	без	пере-
рыва,	при	одинаковой	консистенции	материала.	При	необ-
ходимости	прервать	работу,	вдоль	намеченной	линии	при-
клеивают	малярную	ленту,	наносят	штукатурку	с	заходом	
на	ленту,	заглаживают	ее	и	сразу	же	удаляют	ленту	с	остат-
ками	материала.	После	перерыва	работу	продолжают	от	
границы	уже	нанесенного	покрытия.	Край	нанесенного	ра-
нее	штукатурного	покрытия	рекомендуется	защитить	маляр-
ной	лентой.
Свежие	остатки	штукатурки	могут	быть	удалены	водой,	за-
сохшие	—	только	механически.

Рекомендации

Работы	следует	выполнять	в	сухих	условиях,	при	температуре	
воздуха	и	основания	от	+10	до	+30°C	и	относительной	влаж-
ности	воздуха	не	выше	80%.	При	работе	следует	использо-
вать	инструменты	из	нержавеющих	материалов.
Запрещается	выполнять	отделку	фасада	при	прямом	воздей-
ствии	солнечных	лучей	в	жаркую	погоду,	при	сильном	ветре,	
а	также	во	время	дождя	и	по	мокрым	поверхностям	после	
дождя.	Для	защиты	фасада	от	солнца,	ветра	и	дождя	стро-
ительные	леса	рекомендуется	закрыть	специальной	сеткой.	
На	здании	должна	быть	установлена	водосточная	система.	
Нанесенное	покрытие	следует	защищать	от	дождя	и	любого	
контакта	с	водой	до	его	полного	высыхания.	В	случае	нане-
сения	штукатурки	на	наклонные	поверхности	угол	наклона	
должен	составлять	не	менее	30°.
Колеровка	штукатурок	должна	производиться	водно-дис-
персионными	колеровочными	пастами,	обладающими	до-
статочной	свето-	и	щелочестойкостью,	например,	колеро-
вочными	пастами	Ceresit.	Ответственность	за	соответствие	
эталону	цвета	несет	фирма,	производящая	колеровку.	Для	
выявления	возможных	ошибок	колеровки	рекомендуется	
перед	применением	проверить	штукатурку	на	соответствие	
требуемому	тону.	
Наличие	в	составе	натуральной	каменной	крошки	может	
привести	к	небольшим	различиям	во	внешнем	виде	покрытия,	
поэтому	на	одной	поверхности	рекомендуется	использовать	
штукатурку	одной	партии.
На	системах	теплоизоляции	фасадов	применение	штука-
турок	темных	цветов	должно	быть	ограничено	небольшими	
участками,	например,	отдельными	архитектурными	элемен-
тами,	во	избежание	деформаций	штукатурного	слоя	из-за	
чрезмерного	нагрева	на	солнце.
Не	смешивать	штукатурку	с	другими	штукатурками,	краска-
ми	и	вяжущими	материалами!

 Срок хранения

В	сухих	условиях,	в	оригинальной	неповрежденной	и	герме-
тичной	упаковке,	при	температуре	от	+5	до	+30°С	не	более	
12	месяцев	со	дня	изготовления.
предохранять от замораживания!
Не	до	конца	выработанный	материал	держать	плотно	за-
крытым	и	использовать	по	возможности	быстрее!

Упаковка

Штукатурка	CT	710	Visage	«Песчаник»	(база	под	колеровку)	
поставляется	в	полимерных	ведрах	по	20	кг.
Штукатурка	CT	710	Visage	«Гранит»	поставляется	как	в	го-
товом	к	применению	виде	в	полимерных	ведрах	по	20	кг,	
так	и	в	комплекте	из	двух	компонентов:	жидкого	компонен-
та	в	полимерных	ведрах	по	7	кг	и	каменной	крошки	Visage	
Granite	Aggregate	в	мешках	по	13	кг.

Технические характеристики

Основа	CT	710	Visage: водная	дисперсия		
синтетических	смол

Visage	Granite	Aggregate: натуральная	каменная	
крошка

Плотность		
готовой	штукатурки: ок.	1,7	кг/дм3

Температура		
транспортировки		
и	хранения:

от	+5	до	+30°C

Температура	применения: от	+10	до	+30°С
Время	высыхания	
до	степени	1: около	30	минут

Устойчивость	к	дождю: через	3	суток

Рекомендации по механизированному нанесению:
Для	 нанесения	 CT	 710	 Visage	 «Песчаник»	 используют	
форсунку	с	диаметром	сопла	4	мм	при	рабочем	давлении	
от	2	до	6	бар.
Для	нанесения	CT	710	Visage	«Гранит»	с	расходом	2,0—4,5	
кг/м2	используют	форсунку	с	диаметром	сопла	6	мм	при	ра-
бочем	давлении	от	2	до	6	бар.
Для	нанесения	CT	710	Visage	«Гранит»	с	расходом		2,5—5,0	
и	3,0—5,5кг/м2	используют	форсунку	с	диаметром	сопла	
8	мм	при	рабочем	давлении	от	2	до	6	бар.

Цвета и расход CT 710 Visage

Ct 710 Visage «гранит» (+ Visage Granite Aggregate):
Цвет Расход**

Nordic	White 2,0—4,5**	кг/м2

Finland	Silver 2,0—4,5**	кг/м2

Panama	Cream 2,0—4,5**	кг/м2

Mexico	Gold 2,0—4,5**	кг/м2

Patagonia	Beige 2,0—4,5**	кг/м2

Jamaica	Brown 2,0—4,5**	кг/м2

India	Black 2,5—5,0**	кг/м2

Brasilia	Rose 2,5—5,0**	кг/м2

Dolomite	Grey 2,5—5,0**	кг/м2

Sardinia	Grey 2,5—5,0**	кг/м2

Argentina	Brown 2,5—5,0**	кг/м2

Nepal	Red 2,5—5,0**	кг/м2

Tanzania	Grey 2,5—5,0**	кг/м2

Himalaya	Grey 2,5—5,0**	кг/м2

Zambia	Green* 2,5—5,0**	кг/м2

Mozambique	Graphite* 3,0—5,5**	кг/м2
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При попадании в глаза промыть их обильным количеством проточной воды и обратиться за помощью к врачу. Помещение 
по окончании работ проветрить до исчезновения запаха. Хранить в недоступном для детей месте!

Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +20°C и относительной 
влажности воздуха 60%. В других условиях возможно изменение времени высыхания штукатурки.

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными 
нормами и правилами РФ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, 
а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении в 
возможности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с изго-
товителем. Техническое описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием для 
безусловной ответственности изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие становятся 
недействительными.

Ct 710 Visage «песчаник»:

Цвет Расход	на	1	мм	слоя

Scandinavia	White ок.	2,0	кг/м2

Kenya	Cream ок.	2,0	кг/м2

Cairo	Beige ок.	2,0	кг/м2

Porto	Beige ок.	2,0	кг/м2

Manhattan	Grey ок.	2,0	кг/м2

Venetto	Rosa ок.	2,0	кг/м2

Toledo	Red ок.	2,0	кг/м2

Alabama	Gold ок.	2,0	кг/м2

Arabia	Sand ок.	2,0	кг/м2

Montenegro	Green ок.	2,0	кг/м2

Cordoba	Gold ок.	2,0	кг/м2

Palermo	Grey ок.	2,0	кг/м2

Примечание: расход материала зависит от качества под-
готовки основания и квалификации исполнителей работ 
и может быть выше указанных значений.
* рекомендуются только для ручного нанесения.
* *в зависимости от толщины слоя.
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CT 710 
Декоративная штукатурка  
для создания фактуры природного камня

Фактуры гранита

nordic White Patagonia Beige Dolomite Grey Argentina Brown

Panama Cream Jamaica Brown Sardinia Grey Zambia Green

Finland Silver tanzania Grey nepal red Mozambic Graphite

Mexico Gold Himalaya Grey Brasilia rose India Black

изображение цвета при печати может отличаться от оригинальных образцов материалов.

отделка фасада: 
VISAGE Ct 710 Panama Cream;

цветовое решение: 
основной цвет — 
Colours of nature® Savanne 4, 
дополнительный цвет — 
Colours of nature® Savanne 1
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Scandinavia White Kenya Cream Manhattan Grey Cairo Beige

Porto Beige Palermo Grey Arabia Sand Alabama Gold

Cordoba Gold Montenegro Green Venetto rosa toledo red

изображение цвета при печати может отличаться от оригинальных образцов материалов.

CT 710 
Декоративная штукатурка  
для создания фактуры природного камня

Фактуры песчаника

отделка фасада: 
VISAGE Ct 710 toledo red, 
Venetto rosa;

цветовое решение: 
основной цвет — 
Colours of nature® Africa 2, 
дополнительные цвета — 
Colours of nature® Africa 1, 
Africa 5
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трафарет: 

камень валенсии 
цветовое решение: 

Japan Grey

трафарет: 
камень сомерсета 

цветовое решение: 
Hawaii Cream

трафарет: 
камень Каталонии 
цветовое решение: 

Sicilia Yellow

трафарет: 
Кирпичная кладка 

Бостона 
цветовое решение: 

Vienna Bordo

трафарет: 
Кирпичная кладка 

лондона 
цветовое решение:  

utah red

изображение цвета при печати может отличаться от оригинальных образцов материалов.

Трафареты для имитации  
каменных и кирпичных кладок

Для	создания	каменной	и	кирпич-
ной	кладки	применяется	декора-
тивная	акриловая	штукатурка	
Ceresit	CT	60	(зерно	0,5	мм),	за-
колерованная	в	любой	из	12	цве-
тов	палитры	коллекции	VISAGE.	
Цветовое	решение	швам	при-
дает	заколерованная	грунтовка	
Ceresit	CT	16.

Свойства

•	 самоклеящиеся;
•	 коллекция	состоит	из	пяти	вариантов	кладок;
•	 просты	в	применении.

Область применения

Трафареты	серии	Visage	предназначены	для	выполнения	
рисунка,	имитирующего	кладку	из	природного	камня	или	
кирпича,	при	нанесении	декоративных	штукатурок	CT	60	
Visage	и	CT	710	Visage.

Подготовка основания

Основание	должно	быть	ровным,	сухим,	достаточно	проч-
ным,	очищенным	от	пыли	и	других	загрязнений,	ухудшающих	
адгезию.	Поверхность	должна	быть	обработана	грунтовкой	
CT	16,	колерованной	в	цвет,	выбранный	для	швов	рисунка.	
Впитывающие	поверхности	обработать	сначала	грунтовкой	
CT	17,	а	после	ее	высыхания	грунтовкой	CT	16.	Трафареты	
можно	наклеивать	только	после	полного	высыхания	грун-
товки	CT	16.

Выполнение работ

После	удаления	защитной	пленки	немедленно	зафиксиро-
вать	и	плотно	прижать	трафарет	к	поверхности,	например,	
прикатав	резиновым	валиком.	Следует	избегать	ситуаций,	
когда	нанесенная	штукатурка	будет	затекать	под	трафарет,	
что	может	вызвать	его	отслаивание.	Трафареты	следует	кре-
пить	только	на	участках,	на	которые	штукатурку	будут	на-
носить	немедленно.
Удалять	трафареты	следует	после	начального	схватывания	
штукатурки.	Повторному	использованию	трафареты	не	под-
лежат!	Трафареты	должны	крепиться	в	соответствии	с	реко-
мендованным	рисунком.

Срок хранения

Трафареты	должны	храниться	в	сухих	условиях.	Срок	хра-
нения	не	ограничен.

Упаковка

Трафареты	серии	Visage	поставляются	в	картонных	упаков-
ках	по	15	штук	(в	расчете	1	упаковка	на	13,725	м2	отделыва-
емой	поверхности).	Размер	одного	трафарета	0,88	х	1,04	м	
(0,915	м2).
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Свойства

•	 гидрофобная;
•	 устойчива	к	атмосферным	воздействиям;
•	 устойчива	к	поражению	грибами	и	плесенью;
•	 фактура	дерева	формируется	при	помощи	специальной	

силиконовой	матрицы;
•	 пригодна	для	внутренних	и	наружных	работ;
•	 экологически	безопасна.

Область применения

Штукатурка	CT	720	Visage	предназначена	для	изготовления	
тонкослойных	декоративных	покрытий	на	таких	основаниях	
как	бетон,	цементные	и	гипсовые	штукатурки,	гипсокартон,	
древес-ностружечные	плиты	и	т.п.,	а	также	на	базовом	шту-
катурном	слое	в	составе	систем	теплоизоляции	фасадов	
с	утеплителем	из	пенополистирола	(Ceresit	VWS).	Фактуру	
дерева	формируют	при	помощи	специальной	силиконовой	
матрицы.
Выпускается	белого	цвета.	Для	имитации	цвета	древесины	
различных	пород	покрытие	окрашивают	пропиткой	CT	721	
Visage	(6	цветов).

Подготовка основания

Основание	должно	быть	ровным,	сухим,	прочным,	очищен-
ным	от	пыли	и	других	загрязнений.	Непрочные	и	отслаива-
ющиеся	участки	основания	следует	удалить.	Для	выравни-
вания	основания	рекомендуется	использовать	штукатурки	
CT	24	или	CT	29	не	менее	чем	за	3	суток	до	нанесения	по-
крытия.
при наружных и внутренних работах:
•	 традиционные	цементные	и	цементно-известковые	шту-

катурки,	бетон	(возраст	≥	28	дней,	влажность	≤	4%),	
штукатурки	из	смесей	CT	24	и	CT	29,	базовые	штукатур-
ные	слои	из	смеси	CT	85	(возраст	≥	3	дней,	влажность	
≤	4%)	—	обработать	грунтовкой	CT	16.

при внутренних работах:
•	 гипсовые	штукатурки	(влажность	≤	1%),	древесно-стру-

жечные	плиты,	гипсоволокнистые	и	гипсокартонные	ли-
сты,	закрепленные	в	соответствии	с	рекомендациями	их	
изготовителя,	—	обработать	грунтовкой	CT	17,	а	после	ее	
высыхания	—	грунтовкой	CT	16;

•	 прочные	акриловые	малярные	покрытия	с	хорошей	адге-
зией	к	основанию	—	обработать	грунтовкой	CT	16.

	

Выполнение работ

Для	приготовления	смеси	берут	отмеренное	количество	чи-
стой	воды	с	температурой	от	+15	до	+20°С	и	постепенно	при	
перемешивании	добавляют	сухую	смесь	в	воду,	добиваясь	
получения	однородной	массы.	Перемешивание	производят	
миксером	или	дрелью	с	насадкой	при	скорости	вращения	
400—800	об/мин.
Консистенцию	смеси	подбирают	в	зависимости	от	условий	
применения	и	требуемой	фактуры.	В	процессе	выполнения	
работ	консистенцию	материала	следует	поддерживать	путем	
повторного	перемешивания,	а	не	добавления	воды!
Штукатурку	наносят	на	основание	стальной	теркой,	удержи-
вая	ее	под	углом	к	поверхности,	слоем	толщиной	примерно	
4	мм.	Фактуру	дерева	формируют	сразу	после	нанесения	
штукатурки	при	помощи	специальной	силиконовой	матрицы.	
В	процессе	выполнения	работ	рабочую	поверхность	силико-
новой	матрицы	следует	смазывать	антиадгезионной	смазкой.	
Возможно	формирование	других	фактур	покрытия	при	по-
мощи	других	подходящих	матриц	или	инструментов.
Окрашивание	пропиткой	CT	721	Visage	можно	производить	
не	ранее	чем	через	3	суток	после	нанесения	штукатурки.
Свежие	остатки	штукатурки	могут	быть	удалены	водой,	за-
сохшие	—	только	механически.

CT 720
Декоративная штукатурка  
для создания фактуры дерева
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Рекомендации

Работы	следует	выполнять	в	сухих	условиях,	при	температуре	
воздуха	и	основания	от	+5	до	+30°C	и	относительной	влаж-
ности	воздуха	не	выше	80%.	При	работе	следует	исполь-
зовать	инструменты	из	нержавеющих	материалов.	Нельзя	
наносить	штукатурку	на	поверхности,	находящиеся	под	дей-
ствием	прямых	солнечных	лучей,	ветра	и	дождя.	Штукатурку	
следует	защищать	от	слишком	быстрого	высыхания,	дождя	
и	любого	контакта	с	водой	в	течение	24	часов	после	нане-
сения.	На	строительных	лесах	рекомендуется	использовать	
защитные	сетки.	Не	смешивать	штукатурку	с	другими	штука-
турками,	красками	и	вяжущими	материалами!

Срок хранения

В	сухих	условиях,	на	поддонах,	в	оригинальной	неповреж-
денной	упаковке	—	не	более	12	месяцев	со	дня	изготовления.

Упаковка

Сухая	смесь	CT	720	Visage	поставляется	в	многослойных	
бумажных	мешках	по	25	кг.

Технические характеристики

Состав	CT	720	Visage:
смесь	цемента,	
минеральных	заполнителей	
и	модификаторов

Насыпная	плотность		
сухой	смеси: 1,35	±	0,1	кг/дм3

Количество	воды	
затворения:

5,25—5,50	л	
на	25	кг	сухой	смеси

Температура	применения: от	+5	до	+30°С

Время	потребления: до	90	минут

Устойчивость	к	дождю: через	24	часа

Расход	CT	720	Visage: ок.	2,0	кг/м2	на	1	мм	слоя

Примечание: расход материала зависит от качества 
подготовки основания и квалификации исполнителей 
работ и может быть выше указанных значений.

Продукт содержит цемент и при взаимодействии с водой дает щелочную реакцию, поэтому при работе с ним необходимо 
защищать глаза и кожу. При попадании в глаза следует промыть их обильным количеством проточной воды и обратиться 
за помощью к врачу.

Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +20°C и относительной 
влажности воздуха 60%. В других условиях технические характеристики материала могут отличаться от указанных.

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными 
нормами и правилами РФ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, 
а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении 
в возможности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с из-
готовителем. Техническое описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием 
для безусловной ответственности изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие стано-
вятся недействительными.
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Свойства

•	 выпускается	6	цветов;
•	 устойчива	к	атмосферным	воздействиям;
•	 гидрофобная;
•	 долговечная,	устойчива	к	загрязнениям;
•	 обладает	высокой	стабильностью	цвета;
•	 готова	к	применению;
•	 пригодна	для	наружных	и	внутренних	работ;
•	 экологически	безопасна.

Область применения

Окрашивающая	пропитка	CT	721	Visage	предназначена	для	
обработки	покрытий,	выполненных	из	декоративной	штука-
турки	CT	720	Visage,	тонкослойных	минеральных	штукату-
рок,	традиционных	штукатурок,	бетона	и	гипсовых	матери-
алов,	с	целью	создания	на	поверхности	декоративного	слоя,	
имитирующего	цвета	натуральной	древесины	различных	по-
род.	Может	применяться	в	составе	систем	теплоизоляции	
фасадов	с	утеплителем	из	пенополистирола	(Ceresit	VWS).	
Обработанные	пропиткой	поверхности	характеризуются	
высокой	долговечностью	и	стойкостью	к	загрязнениям.

Подготовка основания

Основание	 должно	 быть	 сухим,	 прочным,	 очищенным	
от	пыли	и	других	загрязнений.
при наружных и внутренних работах:
•	 покрытия	из	декоративной	штукатурки	CT	720	Visage	

и	тонкослойных	минеральных	штукатурок	должны	иметь	
возраст	не	менее	3	дней;

•	 традиционные	цементные	и	цементно-известковые	шту-
катурки	должны	иметь	возраст	не	менее	28	дней;

•	 бетон	должен	иметь	возраст	не	менее	3	месяцев	и	влаж-
ность	не	более	4%.

при внутренних работах:
•	 гипсовые	материалы	(например,	штукатурки)	должны	

иметь	влажность	не	более	1%.
Не	подлежащие	окрашиванию	прилегающие	поверхности	
(окна,	двери	и	т.п.)	укрыть	малярной	лентой.
Во	избежание	повреждения	покрытия	перед	началом	работ	
необходимо	убедиться,	что	поступление	влаги	в	стеновую	
конструкцию	полностью	исключено.

Выполнение работ

Тщательно	перемешать	содержимое	емкости	перед	приме-
нением	(не	более	1	минуты!)	и	дополнительно	в	ходе	выпол-
нения	работ	периодически	кратковременно	перемешивать	
пропитку.
Пропитку	наносят	на	поверхность	как	минимум	за	два	прохо-
да	методом	«мокрое	по	мокрому»,	не	дожидаясь	высыхания	
предыдущего	слоя.	Пропитка	может	наноситься	при	помощи	
кисти,	валика,	губки	или	краскопульта.	На	одной	поверхно-
сти	работы	следует	выполнять	без	перерыва,	используя	про-
питку	с	одинаковым	номером	промышленной	партии.
Случайные	загрязнения	пропиткой	немедленно	смыть	обиль-
ным	количеством	воды.	Инструмент	вымыть	водой	сразу	по-
сле	использования.

CT 721 
Пропитка, придающая  
цвет натурального дерева
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Рекомендации

Работы	следует	выполнять	в	сухих	условиях,	при	температуре	
воздуха	и	основания	от	+5	до	+30°C	и	относительной	влаж-
ности	воздуха	не	выше	80%.	При	работе	необходимо	исполь-
зовать	емкости	и	инструменты	из	нержавеющих	материалов.
Нельзя	наносить	пропитку	на	поверхности,	находящиеся	под	
действием	прямых	солнечных	лучей.	Обработанную	поверх-
ность	следует	защищать	от	дождя	и	любого	контакта	с	водой	
до	полного	высыхания	пропитки	(в	течение	примерно	24	ча-
сов).	На	строительных	лесах	рекомендуется	использовать	
защитные	сетки.
Не	смешивать	пропитку	с	другими	лакокрасочными	матери-
алами,	красителями	и	связующими!

Срок хранения

В	сухих	условиях,	в	оригинальной	неповрежденной	и	гер-
метичной	упаковке,	при	температуре	от	+5	до	+30°C	—	
не	более	12	месяцев	со	дня	изготовления.	Предохранять	
от	замораживания	и	прямых	солнечных	лучей!	Не	до	конца	
выработанный	материал	держать	плотно	закрытым	и	исполь-
зовать	по	возможности	быстрее!

Упаковка

Окрашивающая	пропитка	CT	721	Visage	поставляется	в	по-
лимерных	ведрах	по	4	литра.

Технические характеристики

Состав	CT	721	Visage:
водная	дисперсия	
полимеров	c	силиконовыми	
олигомерами

Плотность: ок.	1,05	кг/дм3

Температура	
транспортировки		
и	хранения:

от	+5	до	+30°C

Температура	применения: от	+5	до	+30°С

Время	высыхания: ок.	30	минут

Устойчивость	к	дождю: через	24	часа

Расход	CT	721	Visage: ок.	0,2	л/м2

Примечание: расход материала зависит от впитывающей 
способности основания и кратности нанесения и может 
быть выше указанного значения.

 Цвета CT 721 Visage

Iberia	Pine (Иберийская	Сосна)

Norway	Pine (Норвежская	Сосна)

Bengal	Teak (Бенгальский	Тик)

Canada	Walnut (Канадский	Орех)

Congo	Wenge (Конголезский	Венге)

Irish	Oak (Ирландский	Дуб)

При попадании материала в глаза промыть обильным количеством проточной воды и обратиться за помощью к врачу. По-
мещение по окончании работ проветрить до исчезновения запаха. Хранить в недоступном для детей месте!

Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +20°C и относительной 
влажности воздуха 60%. В других условиях возможно изменение времени высыхания пропитки.

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными 
нормами и правилами РФ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, 
а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении 
в возможности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с из-
готовителем. Техническое описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием 
для безусловной ответственности изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие стано-
вятся недействительными.
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Iberia Pine 
(иберийская сосна)

norway Pine 
(норвежская сосна)

Irish Oak 
(ирландский дуб)

Bengal teak 
(Бенгальский тик)

Canada Walnut 
(Канадский орех)

Kongo Wenge 
(Конголезский венге)

изображение цвета при печати может отличаться от оригинальных образцов материалов.

отделка фасада: 
VISAGE Ct 710 Venetto rosa, 
VISAGE Ct 720, VISAGE Ct 721 
Irish Oak;

цветовое решение: 
основной цвет — 
Colours of nature® Colorado 4, 
дополнительные цвета —
Colours of nature® Gobi 1

CT 721
Пропитка, придающая  
цвет натурального дерева

Цветовая палитра
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Свойства

•	 готова	к	применению;
•	 удобна	в	использовании;
•	 пригодна	для	наружных	и	внутренних	работ.

Область применения

Смазка	CT	722	Visage	предназначена	для	создания	анти-
адгезионного	слоя	на	рабочей	поверхности	силиконовой	
матрицы	при	моделировании	фактуры	дерева	на	покрытии	
из	штукатурки	CT	720	Visage.

Выполнение работ

Антиадгезионную	смазку	равномерно	наносят	на	рабочую	
поверхность	силиконовой	матрицы	при	помощи	кисти.	В	про-
цессе	моделирования	фактуры	дерева	следует	контролиро-
вать	качество	сформированной	фактуры	и,	при	необходи-
мости,	дополнительно	наносить	смазку.	В	случае	нанесения	
недостаточного	количества	смазки,	декоративная	штукатур-
ка	будет	прилипать	к	матрице,	что	приведет	к	ухудшению	
качества	формируемой	фактуры.

Рекомендации

Работы	следует	выполнять	в	сухих	условиях,	при	температуре	
воздуха	и	основания	от	+5	до	+30°C.

Срок хранения

В	сухих	условиях,	в	оригинальной	неповрежденной	и	герме-
тичной	упаковке,	при	температуре	от	0	до	+50°C	—	не	более	
48	месяцев	со	дня	изготовления.	предохранять от нагрева 
и прямых солнечных лучей!

Упаковка

Антиадгезионная	смазка	CT	722	Visage	поставляется	в	по-
лимерных	канистрах	по	5	литров.

Технические характеристики

Состав	CT	722	Visage: минеральные	масла	
высокой	степени	очистки

Плотность: ок.	0,85	кг/дм3

Температура	
транспортировки		
и	хранения:

от	0	до	+50°C

Температура	применения: от	+5	до	+30°С

Расход	CT	722	Visage: ок.	0,1	л/м2	штукатурного	
покрытия

CT 722 
Антиадгезионная смазка

Не выливать остатки материала в канализацию. Избегать вдыхания паров и контакта с глазами и кожей. Не принимать пищу 
и не курить во время работы с материалом. Работы выполнять в резиновых перчатках и защитных очках. После работы с 
материалом тщательно вымыть руки. При попадании на кожу тщательно промыть загрязненный участок водой с мылом. 
При попадании в глаза промыть обильным количеством проточной воды и обратиться за помощью к врачу. Помещение по 
окончании работ проветрить до исчезновения запаха. Хранить в недоступном для детей месте!

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными 
нормами и правилами РФ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, 
а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении в 
возможности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с изго-
товителем. Техническое описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием для 
безусловной ответственности изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие становятся 
недействительными.
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Свойства

•	 полная	имитация	фактуры	дерева;
•	 технологична;
•	 долговечна,	легко	очищается.

Область применения

Силиконовая	матрица	Visage	предназначена	для	модели-
рования	фактуры	дерева	на	декоративном	штукатурном	
покрытии	из	смеси	CT	720	Visage.

Выполнение работ

Новую	силиконовую	матрицу	перед	началом	работ	необ-
ходимо	пропитать	специальной	антиадгезионной	смазкой	
CT	722	Visage	в	течение	24	часов.	С	этой	целью	сверну-
тую	матрицу	погружают	в	емкость	со	средством	или	густо	
смазывают	этим	средством	рабочую	поверхность	матрицы	
(имеющую	рельефный	рисунок),	и	выдерживают	в	течение	
суток.	Затем	матрицу	нужно	высушить,	после	чего	она	го-
това	к	работе.
Перед	началом	работ	силиконовую	матрицу	нужно	раз-
вернуть	и	нанести	на	ее	рабочую	поверхность	антиадге-
зионную	смазку	CT	722	Visage.	Смазка	предотвращает	
прилипание	штукатурной	смеси	к	матрице	и	обеспечивает	
получение	качественной	фактуры.	Смазку	наносят	на	ма-
трицу	при	помощи	кисти	равномерным	слоем,	не	допуская	
скоплений.	Затем	матрицу	сворачивают	в	рулон	рабочей	
поверхностью	наружу.
Для	облегчения	работы	рекомендуется	выполнить	пред-
варительную	разметку	границ	участков	штукатурного	по-
крытия,	на	которых	должна	быть	сформирована	фактура,	
при	помощи	разметочных	шнуров.	Формирование	фактуры	
осуществляется	путем	оттиска	рисунка	матрицы	на	свежем	
слое	штукатурки	CT	720	Visage	в	течение	15	минут	после	ее	
нанесения.	Матрицу	медленно	разворачивают,	прижимая	
ее	рабочую	поверхность	к	штукатурному	слою	при	помо-
щи	резинового	валика	и	формируя	фактуру.	Одновременно	
второй	конец	матрицы	аккуратно	сворачивают	в	рулон.
Для	того	чтобы	исключить	эффект	повторения	рисунка	при	
работе	с	матрицей	одного	вида	рекомендуется	чаще	пере-
ворачивать	матрицу	на	180°	или	выполнять	оттиски	с	по-
шаговым	смещением	по	длине.
При	необходимости	обеспечить	незаметное	соединение	
фактур	соседних	участков	в	ряду,	следующий	оттиск	матри-
цы	выполняют	с	заходом	на	фактуру	предыдущего	участка	
по	свежему	штукатурному	слою.

В	течение	всего	периода	выполнения	работ	по	формиро-
ванию	фактуры	необходимо	осуществлять	визуальный	кон-
троль	качества	полученной	фактуры	и,	при	необходимости,	
возобновлять	нанесение	антиадгезионной	смазки	CT	722	
Visage	на	рабочую	поверхность	матрицы.	Недостаточное	
количество	антиадгезионной	смазки	может	привести	к	при-
липанию	штукатурки	и,	соответственно,	к	ухудшению	каче-
ства	фактуры.
Швы	между	рядами	участков	с	готовой	фактурой,	в	зави-
симости	от	требуемой	ширины,	могут	быть	получены	при	
помощи	подручного	инструмента,	такого	как	рукоять	кисти,	
уровень	или	рейка.

Рекомендации

Работы	следует	выполнять	в	сухих	условиях,	при	темпера-
туре	воздуха	и	основания	от	+5	до	+30°C	и	относительной	
влажности	воздуха	не	выше	80%.
Каждый	раз	по	окончании	работ	матрицу	необходимо	тща-
тельно	очистить	от	остатков	цементного	раствора	и	свернуть	
в	рулон.	Необходимо	защищать	матрицу	от	механических	
повреждений.
Нельзя	выполнять	работы	на	участках,	находящихся	под	дей-
ствием	прямых	солнечных	лучей.	Штукатурку	следует	за-
щищать	от	слишком	быстрого	высыхания	и	дождя	в	течение	
24	часов	после	нанесения.	На	фасадах	рекомендуется	ис-
пользовать	строительные	леса	и	защитные	фасадные	сетки.

Срок хранения

Матрица	должна	храниться	в	сухих	условиях	при	темпера-
туре	от	+5	до	+30°C.	Срок	хранения	не	ограничен.

Упаковка

Силиконовые	матрицы	Visage	поставляются	в	картонных	ко-
робках	215х115х110	мм	по	1	штуке	в	коробке.

Технические характеристики

Основа:

гибкий	высокоэластичный	
силиконовый	материал	(белый	или	
полупрозрачный),	армированный	
сеткой	из	стекловолокна

Температура		
применения: от	+5	до	+30°C

Вес: 1,6—2,0	кг
Размеры: 20х200	см,	толщина	4	±	2	мм

Силиконовая матрица Visage
Матрица для моделирования фактуры дерева

Все изложенные рекомендации верны для температуры окружающей среды +20°C и относительной влажности воздуха 60%. В других 
условиях свойства материала могут отличаться от указанных.
Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными нормами 
и правилами РФ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его 
применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении в возможности конкретного 
применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с изготовителем. Техническое описание, 
а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием для безусловной ответственности изготовителя. 
С появлением настоящего технического описания все предыдущие становятся недействительными.
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Свойства

•	 люминесцентная		
(обладает	эффектом	свечения	в	темноте);

•	 обладает	высокой	гидрофобностью;
•	 высокоэластичная;
•	 устойчива	к	атмосферным	воздействиям;
•	 устойчива	к	истиранию;
•	 пригодна	для	внутренних	и	наружных	работ;
•	 экологически	безопасна.

Область применения

Штукатурка	CT	730	Visage	предназначена	для	изготовления	
тонкослойных	декоративных	покрытий	с	зернистой	факту-
рой	на	таких	основаниях	как	бетон,	цементные	и	гипсовые	
штукатурки,	гипсокартон,	древесностружечные	плиты	и	т.п.,	
а	также	на	базовом	штукатурном	слое	в	составе	систем	те-
плоизоляции	фасадов	с	утеплителем	из	пенополистирола	
(Ceresit	VWS).	Декоративное	покрытие	из	люминесцентной	
штукатурки	обладает	способностью	светиться	в	темноте.	
Интенсивность	свечения	обусловлена	количеством	нако-
пленной	световой	энергии,	поэтому	люминесцентный	эффект	
проявляется	в	течение	ограниченного	времени	после	насту-
пления	темноты	(в	зависимости	от	длительности	и	интенсив-
ности	воздействия	света	в	предыдущий	период).
Люминесцентную	штукатурку	рекомендуется	применять,	на-
пример,	для	устройства	разметки	на	элементах	дорожного	
движения,	в	туннелях,	переходах,	эвакуационных	выходах,	
подземных	гаражах,	складских	помещениях	и	т.д.,	а	также	
для	подчеркивания	декоративных	элементов	фасада	и	на-
ружной	рекламы.

Подготовка основания

Основание	должно	быть	ровным,	сухим,	прочным,	очищен-
ным	от	пыли	и	других	загрязнений.	Непрочные	и	отслаиваю-
щиеся	участки	основания	следует	удалить.	Для	выравнивания	
основания	рекомендуется	использовать	штукатурки	CT	24	
или	CT	29	не	менее	чем	за	3	суток	до	нанесения	покрытия.
при наружных и внутренних работах:
•	 традиционные	цементные	и	цементно-известковые	шту-

катурки	(возраст	≥	28	дней,	влажность	≤	4%),	бетон	(воз-
раст	≥	3	месяцев,	влажность	≤	4%),	штукатурки	из	смесей	
CT	24	и	CT	29,	базовые	штукатурные	слои	из	смеси	CT	85	
(возраст	≥	3	дней,	влажность	≤	4%)	—	обработать	грун-
товкой	CT	16.

при внутренних работах:
•	 гипсовые	штукатурки	(влажность	≤	1%),	древесно-стру-

жечные	плиты,	гипсоволокнистые	и	гипсокартонные	ли-
сты,	закрепленные	в	соответствии	с	рекомендациями	их	
изготовителя,	—	обработать	грунтовкой	CT	17,	а	после	
высыхания	—	грунтовкой	CT	16;

•	 прочные	акриловые	малярные	покрытия	с	хорошей	адге-
зией	к	основанию	–	обработать	грунтовкой	CT	16.

Во	избежание	повреждения	покрытия	перед	началом	работ	
необходимо	убедиться,	что	поступление	влаги	в	стеновую	
конструкцию	полностью	исключено.

Выполнение работ

Содержимое	емкости	тщательно	перемешать.	Штукатурку	
наносят	на	основание	стальной	теркой,	удерживая	ее	под	
углом	к	поверхности	(толщина	слоя	должна	соответствовать	
размеру	зерна),	и	сразу	после	нанесения	этой	же	теркой	
заглаживают	поверхность.	Возможно	также	формирование	
фактуры	покрытия	при	помощи	пластиковой	терки.	Для	этого	
мелкими	круговыми	движениями	терки,	удерживаемой	строго	
параллельно	поверхности,	избегая	нажима	на	штукатурный	
слой,	формируют	фактуру	плотно	уложенных	зерен.
На	одной	поверхности	работы	следует	выполнять	без	пере-
рыва,	при	одинаковой	консистенции	материала.	При	необ-
ходимости	прервать	работу,	вдоль	намеченной	линии	при-
клеивают	малярную	ленту,	наносят	штукатурку	с	заходом	на	
ленту,	заглаживают	ее	и	сразу	же	удаляют	ленту	с	остатками	
материала.	После	перерыва	работу	продолжают	от	границы	
уже	нанесенного	покрытия.	Край	нанесенного	ранее	штука-
турного	покрытия	рекомендуется	защитить	малярной	лентой.
Свежие	остатки	штукатурки	могут	быть	удалены	водой,	за-
сохшие	—	только	механически.

CT 730
Люминесцентная декоративная штукатурка
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Рекомендации

Работы	следует	выполнять	в	сухих	условиях,	при	температуре	
воздуха	и	основания	от	+10	до	+25°C	и	относительной	влаж-
ности	воздуха	не	выше	80%.	При	работе	следует	исполь-
зовать	инструменты	из	нержавеющих	материалов.	Нельзя	
наносить	штукатурку	на	поверхности,	находящиеся	под	дей-
ствием	прямых	солнечных	лучей,	ветра	и	дождя.	Штукатурку	
следует	защищать	от	слишком	быстрого	высыхания,	дождя	
и	любого	контакта	с	водой	в	течение	24	часов	после	нане-
сения.	На	строительных	лесах	рекомендуется	использовать	
защитные	сетки.
Наличие	в	составе	натуральных	наполнителей	может	при-
вести	к	небольшим	различиям	во	внешнем	виде	покрытия,	
поэтому	на	одной	поверхности	рекомендуется	использовать	
материалы	с	одинаковым	номером	промышленной	партии.
Не	смешивать	штукатурку	с	другими	штукатурками,	краска-
ми	и	вяжущими	материалами!

Срок хранения

В	сухих	условиях,	в	оригинальной	неповрежденной	и	гер-
метичной	упаковке,	при	температуре	от	+5	до	+30°С	—	
не	более	12	месяцев	со	дня	изготовления.	предохранять 
от замораживания!	Не	до	конца	выработанный	материал	
держать	плотно	закрытым	и	использовать	по	возможности	
быстрее!

Упаковка

Декоративная	штукатурка	CT	730	Visage	поставляется	в	по-
лимерных	ведрах	по	25	кг.

Технические характеристики

Состав	CT	730	Visage:

водная	дисперсия	
полимеров	
с	минеральными	
наполнителями	
и	люминофорами

Плотность: ок.	1,7	кг/дм3

Температура	
транспортировки		
и	хранения:

от	+5	до	+30°C

Температура	применения: от	+10	до	+25°С

Время	высыхания
до	степени	1: около	15	минут

Устойчивость	к	дождю: через	24	часа

Расход	CT	730	Visage: 2,0—2,5	кг/м2

Примечание: расход материала зависит от качества 
подготовки основания и квалификации исполнителей 
работ и может быть выше указанных значений.

При попадании в глаза промыть их обильным количеством проточной воды и обратиться за помощью к врачу. Помещение 
по окончании работ проветрить до исчезновения запаха. Хранить в недоступном для детей месте!

Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +20°C и относительной 
влажности воздуха 60%. В других условиях возможно изменение времени высыхания штукатурки.

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными 
нормами и правилами РФ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, 
а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении 
в возможности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с из-
готовителем. Техническое описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием 
для безусловной ответственности изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие стано-
вятся недействительными.
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CT 730 
Люминесцентная декоративная штукатурка

Цветовая палитра

Декоративная 
люминесцентная 

штукатурка — вид  
в светлое время суток

декоративная 
люминесцентная 

штукатурка — вид  
в темное время суток

изображение цвета при печати может отличаться от оригинальных образцов материалов.

отделка фасада: 
VISAGE Ct 710 Manhattan Grey, 
VISAGE Ct 740 Iceland Silver; 

цветовое решение: 
основной цвет — 
Colours of nature® nebraska 1, 
дополнительные цвета — 
Colours of nature® nebraska 3
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Свойства

•	 обладает	эффектом	металлической	поверхности;
•	 выпускается	3	цвета;
•	 имеет	низкое	водопоглощение;
•	 устойчива	к	атмосферным	воздействиям;
•	 пригодна	для	внутренних	и	наружных	работ;
•	 экологически	безопасна.

Область применения

Краска	CT	740	Visage	предназначена	для	окрашивания	
элементов	фасадов	или	интерьера	и	применяется	на	таких	
основаниях	как	бетон,	цементные,	известковые	и	гипсо-
вые	штукатурки,	гипсокартон,	древесностружечные	плиты	
и	т.п.	Может	применяться	в	составе	систем	теплоизоляции	
фасадов	с	утеплителем	из	пенополистирола	(Ceresit	VWS),	
а	также	для	окрашивания	покрытий	из	минеральных,	акри-
ловых	и	силиконовых	декоративных	штукатурок.	Придает	
окрашенной	поверхности	металлический	эффект.	Рекомен-
дована	специально	для	окрашивания	небольших	участков	
поверхности	и	архитектурных	деталей.

Подготовка основания

Основание	должно	быть	сухим,	гладким,	прочным,	очи-
щенным	от	пыли	и	других	загрязнений.	Непрочные	и	отсла-
ивающиеся	участки	основания	следует	удалить.	Очистку	
от	загрязнений,	непрочных	слоев	и	малярных	покрытий	ре-
комендуется	производить	водой	под	давлением,	после	чего	
поверхность	должна	быть	полностью	высушена.	Неровные	
и	поврежденные	участки	оснований	необходимо	выров-
нять	штукатурными	смесями	CT	24	или	CT	29	не	менее	чем	
за	3	суток	до	нанесения	краски.	Для	получения	гладкой	по-
верхности	рекомендуется	использовать	финишные	шпаклев-
ки,	например,	CT	225.
при наружных и внутренних работах:
•	 традиционные	цементные,	цементно-известковые	и	из-

вестковые	штукатурки	(возраст	≥	28	дней,	влажность	
≤	4%)	обработать	грунтовкой	CT	17;

•	 бетон	(возраст	≥	3	месяцев,	влажность	≤	4%)	обработать	
грунтовкой	CT	17;

•	 штукатурки	CT	24	и	CT	29,	шпаклевку	CT	225,	базовые	
штукатурные	слои	из	смеси	CT	85	(возраст	≥	3	дней,	
влажность	≤	4%)	—	обработать	грунтовкой	CT	17.

при внутренних работах:
•	 гипсовые	штукатурки	(влажность	≤	1%),	древесно-стру-

жечные	плиты,	гипсоволокнистые	и	гипсокартонные	ли-
сты,	закрепленные	в	соответствии	с	рекомендациями	их	
изготовителя,	обработать	грунтовкой	CT	17;

•	 минеральные,	акриловые	и	силиконовые	малярные	по-
крытия	с	хорошей	адгезией	к	основанию	промыть	и	высу-
шить,	неокрашенные	минеральные	покрытия	обработать	
грунтовкой	CT	17.

Не	подлежащие	окрашиванию	прилегающие	поверхности	
(окна,	двери	и	т.п.)	укрыть	малярной	лентой.

Выполнение работ

Перед	применением	удалить	защитную	пленку	и	тщательно	
перемешать	содержимое	емкости	при	помощи	дрели	с	на-
садкой.	Дополнительно	в	ходе	выполнения	работ	следует	
периодически	кратковременно	перемешивать	краску.	Кра-
ску	наносят	как	минимум	двумя	слоями	при	помощи	кисти,	
валика	или	краскопульта.	Следующий	слой	можно	наносить	
через	4—6	часов.
На	одной	поверхности	работы	следует	выполнять	без	пере-
рыва,	используя	материал	с	одинаковым	номером	промыш-
ленной	партии	или	смешав	содержимое	упаковок	разных	
партий.
Случайные	загрязнения	краской	немедленно	смыть	обиль-
ным	количеством	воды.	Инструмент	тщательно	вымыть	водой	
сразу	после	использования.

CT 740
Декоративная краска «Металлик»
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Рекомендации

Работы	следует	выполнять	в	сухих	условиях,	при	температуре	
воздуха	и	основания	от	+5	до	+25°C	и	относительной	влаж-
ности	воздуха	не	выше	80%.	При	работе	следует	использо-
вать	емкости	и	инструменты	из	нержавеющих	материалов.
Нельзя	наносить	краску	на	поверхности,	находящиеся	под	
действием	прямых	солнечных	лучей.	Окрашенные	поверх-
ности	следует	защищать	от	дождя	и	любого	контакта	с	во-
дой	до	полного	отверждения	краски	(в	течение	примерно	24	
часов).	На	строительных	лесах	рекомендуется	использовать	
защитные	сетки.
Окрашивание	стеклянных,	керамических,	деревянных,	ме-
таллических	и	каменных	поверхностей	может	привести	к	не-
устранимому	разнотону,	поэтому	элементы	из	указанных	
материалов	в	случае	вероятного	контакта	с	краской	должны	
быть	укрыты	малярной	лентой.
Не	смешивать	краску	с	другими	лакокрасочными	материа-
лами,	красителями	и	связующими!

Срок хранения

В	сухих	прохладных	условиях,	в	оригинальной	неповреж-
денной	и	герметичной	упаковке	—	не	более	12	месяцев	со	
дня	изготовления.	предохранять от замораживания!	Не	
до	конца	выработанный	материал	держать	плотно	закрытым	
и	использовать	по	возможности	быстрее!

Упаковка

Дизайнерская	краска	CT	740	Visage	поставляется	в	поли-
мерных	ведрах	по	4	литра.

Технические характеристики

Состав	CT	740	Visage:

водная	дисперсия	
полимеров	
с	минеральными	
наполнителями	
и	пигментами

Плотность: ок.	1,35	кг/дм3

рН: ок.	8,0

Температура	применения: от	+5	до	+25°С

Устойчивость	к	дождю: через	24	часа

Эквивалентная	толщина	
слоя	воздуха	по	диффузии	
водяного	пара,	Sd:

не	более	0,15	м

Стойкость	к	истиранию: не	менее	5000	циклов

Водопоглощение: не	более	0,1	кг/м2ч0,5

Расход	CT	740	Visage: ок.	0,3	л/м2	при	
двукратном	нанесении

Примечание:	расход	материала	зависит	от	ровности	
и	впитывающей	способности	основания	и	может	
отличаться	от	указанных	значений.

Цвета CT 740 Visage

Australia	Silver
Iceland	Silver
American	Gold

Избегать контакта с глазами и кожей. Работы выполнять в резиновых перчатках и защитных очках. При попадании материала 
на кожу тщательно промыть загрязненный участок водой с мылом. При попадании в глаза промыть обильным количеством 
проточной воды и обратиться за помощью к врачу. Хранить в недоступном для детей месте!

Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +20°C и относительной 
влажности воздуха 60%. В других условиях возможно изменение времени высыхания краски.

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными 
нормами и правилами РФ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, 
а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении в 
возможности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с изго-
товителем. Техническое описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием для 
безусловной ответственности изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие становятся 
недействительными.
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CT 740 
Декоративная краска «Металлик»

Цветовая палитра

отделка фасада: 
VISAGE Ct 710 Manhattan Grey, 
VISAGE Ct 740 Iceland Silver;

цветовое решение: 
основной цвет — 
Colours of nature® nebraska 1, 
дополнительные цвета — 
Colours of nature® nebraska 3

Australia Silver Iceland Silver American Gold

изображение цвета при печати может отличаться от оригинальных образцов материалов.
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Свойства

•	 обладает	эффектом	опалесценции		
(перламутрового	блеска);

•	 готов	к	применению;
•	 устойчив	к	атмосферным	воздействиям;
•	 пригоден	для	внутренних	и	наружных	работ;
•	 экологически	безопасен.

Область применения

Лак	CT	750	Visage	предназначен	для	создания	декора-
тивных	покрытий	на	таких	основаниях	как	тонкослойные	
декоративные,	цементные	и	гипсовые	штукатурки,	бетон	
и	т.п.	Может	применяться	в	составе	систем	теплоизоляции	
фасадов	с	утеплителем	из	пенополистирола	(Ceresit	VWS).	
Обладает	эффектом	опалесценции:	придает	окрашенной	
поверхности	перламутровый	блеск	и	меняет	цвет	в	зави-
симости	от	угла	освещения.	Рекомендован	специально	для	
окрашивания	небольших	участков	поверхности	и	архитек-
турных	деталей.

Подготовка основания

Основание	должно	быть	сухим,	достаточно	прочным,	очи-
щенным	от	пыли	и	других	загрязнений.	Цементные	основания	
должны	иметь	влажность	не	более	4%,	гипсовые	–	не	более	
1%.	Перед	применением	лака	поверхность	рекомендуется	
окрасить	цветной	акриловой	или	силиконовой	краской.	Кра-
ска	является	фоном	для	лака,	и	выбор	ее	цвета	полностью	
зависит	от	требований	заказчика.	Нанесение	краски	должно	
выполняться	в	соответствии	с	рекомендациями	изготовителя,	
изложенными	в	инструкции	по	ее	применению.
Не	подлежащие	окрашиванию	прилегающие	поверхности	
(окна,	двери	и	т.п.)	укрыть	малярной	лентой.
Во	избежание	повреждения	покрытия	перед	началом	работ	
необходимо	убедиться,	что	поступление	влаги	в	стеновую	
конструкцию	полностью	исключено.

Выполнение работ

Перед	применением	тщательно	перемешать	содержимое	ем-
кости	при	помощи	дрели	с	насадкой.	Дополнительно	в	ходе	
выполнения	работ	следует	периодически	кратковременно	
перемешивать	лак.
В	зависимости	от	требуемого	декоративного	эффекта,	лак	
наносят	одним	или	несколькими	слоями,	равномерно	покры-
вая	всю	поверхность	или	абсолютно	беспорядочно	в	разных	
направлениях	и	с	различной	толщиной	слоя.	Между	нанесе-
нием	слоев	должно	пройти	3—4	часа.	Лак	можно	наносить	
при	помощи	кисти,	валика,	губки	или	краскопульта.	Внеш-
ний	вид	покрытия	зависит	от	использованного	инструмента,	
толщины	слоя,	способа	нанесения,	фактуры	и	цвета	поверх-
ности.

На	одной	поверхности	работы	следует	выполнять	без	пере-
рыва,	используя	материал	с	одинаковым	номером	промыш-
ленной	партии	или	смешав	содержимое	упаковок	разных	
партий.
Случайные	загрязнения	лаком	немедленно	смыть	обильным	
количеством	воды.	Инструмент	тщательно	вымыть	водой	сра-
зу	после	использования.

Рекомендации

Работы	следует	выполнять	в	сухих	условиях,	при	температуре	
воздуха	и	основания	от	+5	до	+25°C	и	относительной	влаж-
ности	воздуха	не	выше	80%.	При	работе	следует	использо-
вать	инструменты	из	нержавеющих	материалов.	Нельзя	нано-
сить	лак	на	поверхности,	находящиеся	под	действием	прямых	
солнечных	лучей.	Нанесенное	покрытие	следует	защищать	
от	дождя	и	любого	контакта	с	водой	до	полного	высыхания	
лака	(в	течение	примерно	24	часов).	На	строительных	лесах	
рекомендуется	использовать	защитные	сетки.
Не	смешивать	лак	с	другими	лакокрасочными	материалами,	
красителями	и	связующими!

CT 750 
Декоративный лак «Опал»



222

African	Glow Arctic	Glow

цветовое решение: 
цвет подложки 

Kalahari 1, сверху  
ст 750 African Glow

цветовое решение:
цвет подложки Etna 1, 

сверху ст 750  
Arctic Glow

изображение цвета при печати может отличаться от оригинальных образцов 
материалов.

Срок хранения

В	сухих	прохладных	условиях,	в	оригинальной	неповреж-
денной	и	герметичной	упаковке	—	не	более	12	месяцев	
со	дня	изготовления.	предохранять от замораживания!	
Не	до	конца	выработанный	материал	держать	плотно	за-
крытым	и	использовать	по	возможности	быстрее!

Упаковка

Дизайнерский	лак	CT	750	Visage	поставляется	в	полимерных	
ведрах	по	2	литра.

Технические характеристики

Состав	CT	750	Visage: водная	дисперсия	
полимеров	с	пигментами

Плотность: ок.	1,1	кг/дм3

рН: ок.	8,0

Температура	применения: от	+5	до	+25°С

Устойчивость	к	дождю: через	24	часа

Расход	CT	750	Visage:

0,2—0,3	л/м2	
в	зависимости	от	фактуры	
поверхности	и	требуемого	
декоративного	эффекта

Цвета CT 750 Visage
C

t 
75

0

При попадании материала в глаза промыть обильным количеством проточной воды и обратиться за помощью к врачу. По-
мещение по окончании работ проветрить до исчезновения запаха. Хранить в недоступном для детей месте!
Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +20°C и относительной 
влажности воздуха 60%. В других условиях возможно изменение времени высыхания лака.
Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными 
нормами и правилами РФ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, 
а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении 
в возможности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с из-
готовителем. Техническое описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием 
для безусловной ответственности изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие стано-
вятся недействительными.
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Наши сертификаты

 

Accredited Body: DQS GmbH, August-Schanz-Straße 21, 60433 Frankfurt am Main  
1 / 49

 

 

CERTIFICATE 

This is to certify that 
 

Henkel Adhesive Technologies 
Henkel AG & Co. KGaA 
 

Henkelstrasse 67 
40191 Düsseldorf 
 
with the organizational units/sites as listed in the annex 

has implemented and maintains a Quality Management System.  

Scope: 
Development, production and sales/marketing of 
surface treatment chemicals, adhesives, sealants and covering compound systems 

Through an audit, documented in a report, it was verified that the management system 
fulfills the requirements of the following standard: 
 
 

ISO 9001 : 2008 

 

Certificate registration no. 

Date of certification 

Valid until 

069734 QM08 

2011-06-21 

2014-06-20  

DQS GmbH 
 

   
Michael Drechsel 
Managing Director 

Jan Böge 
Managing Director 

 
 

 
Annex to Certificate 
Registration No. 069734 QM08 
 
 

Henkel Adhesive Technologies 
Henkel AG & Co. KGaA 
 
Henkelstraße 67 
40191 Düsseldorf 
 
 
 

This annex (edition: 2011-12-20) is only valid in connection 
with the above-mentioned certificate. 44 / 49
 

 
Location 
 
Russia 

Scope 

363946 
OOO Henkel Rus 
Adhesive Technologies 
 
Kolokolnikov pereulok,11 
107045 Moscow 
Russia 

Management, Marketing & Sales & SCM & 
service of surface treatment chemicals, 
adhesives and sealants 
 

495205 
LLC "Henkel Bautechnik" 
 
Moscow region 
Kolomna 
Krasnoarmeyskaya street, 1A 
Russia 

Management, Marketing & Sales & SCM, 
design, development, production and service 
of building materials, professional and 
consumer dry and liquid adhesives and 
compounds, paints, primers and mortars 

495206 
Branch Company of the LLC "Henkel 
Bautechnik" named "Plant in the the 
village Roza of Chelyabinsk region" 
 
Chelyabinsk region 
Korkino 
Village Roza 
Russia 

Production and service of building materials, 
professional and consumer dry and liquid 
adhesives and compounds, paints, primers 
and mortars 

495849 
Branch Company of the LLC "Henkel 
Bautechnik" named "Plant in Ulyanovsk 
Region" 
 
Ulyanovsk Region 
Singeleevsky district, municipality 
"Tushinskoe Selskoe poselenie" 
Estonskoe pole, building 1 
Russia 
 
 

Production and service of building materials, 
professional and consumer dry and liquid 
adhesives and compounds, paints, primers 
and mortars 
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ООО  «Хенкель» Баутехник
107045 Россия, г. Москва
Колокольников переулок, 11
Тел.: (495) 745-2301 Факс: (495) 745-2302
www.ceresit.ru
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ООО  «Хенкель» Баутехник
107045 Россия, г. Москва
Колокольников переулок, 11
Тел.: (495) 745-2301 Факс: (495) 745-2302
www.ceresit.ru
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Марка №1 в России

Шпаклевки Ceresit – белизна 
и гладкость ваших стен!Затирки Ceresit Aquastatic

• для отделки стен и потолков в сухих помещениях 
• высокая степень белизны
• пластичность и удобство в работе
• высокая адгезия к основанию

• Защита от плесени и грибка
• Защита от влаги
• Защита от потери цвета

Качество для ПрофессионаловКачество для Профессионалов



Качество для Профессионалов

Сборник  
технических описаний 

Профессиональные решения 
для ремонта и строительства

Качество для Профессионалов

М
ар

т,
 2
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4

• Гидроизоляция
• Грунтовки
• Ремонтные материалы

• Плиточная облицовка
• Устройство полов
• Утепление фасадов
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Серт. № 069734 QM08

Марка №1 в России

http://www.ceresit.ru
https://pxc-spb.ru/
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